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Список (указатель) месторождений к Карте полезных ископаемых Казахстана масштаба 1:1 000 000
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листа масштаба 

1:1 000 000-
Номенклатура

листа масштаба 1:200 000-
номер объекта 
на карте
	Название объекта

(синонимы)
	Геологическая изученность* 

Промыш-ленная освоенность**
	Масштаб 
объекта***
	Вид полезного ископаемого: основные (попутные)

компоненты 
	Область применения

неметаллических полезных ископаемых****

	
	
	
	по разведанным запасам 
(в том чис-ле отрабо-танным и забалансовым)
	по суммарным запасам (разведанным, предварительно оцененным и прогнозным)
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	N-41

	N-41
-XIV-1
	Боровское
	Р/к
	С
	
	Кварцит
	Металлургия – динас

	
-XVII-2
	Тобольское
	Р
	M
	
	U
	

	
-XVIII-3
	Озерное
	Р/К
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XVIII-4
	Мыльное, оз.
	Р/К
	Мог
	
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XX-5
	Берлинское
	Р/Э
	К
	
	Глина огнеупорная
	Металлургия – шамотные изделия; керамическая 
промышленность

	
-XX-6
	Бускольское (Бускульское)
	Р
	С
	
	Песок кварцевый
	Металлургия – формовочный

	
-XX-7
	Надеждинское
	П
	
	М
	Fe
	

	                                                                                1
*П – предварительно оценены, разведуются, Р – разведаны.


**Э – эксплуатируются, К– законсервированы (частично отработаны); О – отработаны;


***Месторождения коренные: М – малые; С – средние; К – крупные; ОК – очень крупные;


      месторождения россыпные: МР – малые; СР – средние; КР – крупные; ОКР – очень крупные;


      месторождения озерных солей: МОС – малые; СОС – средние; КОС – крупные; ОКОС – очень крупные;


      месторождения ископаемых солей: МИС – малые; СИС – средние; КИС – крупные; ОКИС – очень крупные;


      месторождения озерных грязей: МОГ – малые; СОГ – средние; КОГ – крупные;


      грязеисточники: МГИ – малые.


                            **** (а.м.д.) – активные минеральные добавки

	  N-41-XX-8
	Сардык II (Сардыкское II)
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XXI-9
	Комсомольское
	П
	
	С
	Au
	

	
-XXI-10
	Смирновское
	П
	
	ОК
	Mo (Cu, Bi, W, Li, Rb, Cs)
	

	
-XXI-11
	Батмановское
	П
	
	Мр
	Ti, Zr
	

	
-XXI-12
	Калиновское
	П
	
	М
	Cu (Mo)
	

	
-XXI-13
	Батмановское
	П
	
	М
	Асбест хризотиловый
	Производство цемента, текстильная и бумажная промышленность, тепло – и звукоизоляционные материалы

	
-XXI-14
	Славянское
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-XXI-15
	Качарское
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Fe (Co, Cu, S, Ag)
	

	
-XXI-16
	Качарское
	П
	
	К
	Al – в алуните
	

	
-XXII-17
	Алешинское
	Р
	С
	К
	Fe (Co, Cu, S)
	

	
	
	П
	
	К
	Цеолиты
	Горнотехническое сырье

	
-XXII-18
	Давыдовское
	П
	
	К
	Fe (Co, Zn, Ni)
	

	
-XXIII-19
	Карасорское 
(Оз. Карасор)
	Р/К
	Мос
	
	Сульфат натрия
	Производство стекла

	
-XXIII-20
	Боровское
	Р
	С
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-XXIII-21
	Беляевское
	П
	
	М
	Фосфорит
	Химическая промышленность

	
-XXVI-22
	Санрыкское
	П
	
	Мр
	Ti, Zr
	

	
-XXVI-23
	Красноармейское
	П
	
	М
	Cu (Au, Mo)
	

	
-XXVI-24
	Баталинское
	П
	
	М
	Cu (Au)
	

	
-XXVI-25
	Дрожиловское
	Р/О
	М
	
	Au
	

	
-XXVI-26
	Георгиевское
	Р/О
	М
	
	Au
	

	
-XXVI-27
	Дрожиловское
	П
	
	К
	Mo, W (Au, Ag, Bi, Be, Li)
	

	
-XXVII-28
	Талкольское
	П
	
	С
	Fe
	

	
-XXVII-29
	Ломоносовское
	Р
	М
	
	Fe (Co, Cu, S, P, V)
	

	
-XXVII-30
	Аятское
	Р
	ОК
	ОК
	Fe
	

	
-XXVII-31
	Южно-Ломоносовское (Ломоносовское Южное)
	Р
	М
	
	Fe
	

	
-XXVII-32
	Варваринское
	Р
	С
	
	Au (Cu, Ag, S, Ni)
	

	
-XXVII-33
	Кзылжарское
	Р/Э
	К
	ОК
	Известняк
	Производство извести, 
цемента

	
-XXVII-34
	Варваринское
	Р
	М
	
	Al – в бокситах
	


	
-XXVII-35
	Николаевское
	Р
	С
	
	Охры глинистые
	Минеральные краски

	
-XXVII-36
	Горняк
	Р/К
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXVII-37
	III Елтайское
	Р
	М
	
	Fe (S)
	

	N-41
-XXVII-38
	I Елтайское
	Р
	М
	
	Fe (S, Co)
	

	
-XXVII-39
	IV Елтайское
	Р/К
	М
	
	Fe
	

	
-XXVII-40
	II Елтайское
	Р
	М
	
	Fe (S, Co, Cu)
	

	
-XXVII-41
	Аятское
	Р/Э
	К
	
	Al – в бокситах
	

	
-XXVII-42
	Восточно-Аятское
	Р
	К
	
	Al (Ga, V) – в бокситах
	

	
-XXVII-43
	Северо-Увальненское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XXVIII-44
	Куттукское
	П
	
	С
	Fe
	

	
-XXVIII-45
	Южно-Светло-Джаркульское
	П
	
	С
	Fe
	

	
-XXVIII-46
	Кинебай-Кайское (Шишковская магнитная аномалия № 5)
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XXVIII-47
	Восточно-Кунай-Жаркульское
	П
	
	С
	Fe
	

	
-XXVIII-48
	Кунай-Жаркульское
	П
	
	С
	Fe (Cu, Ge)
	

	
-XXVIII-49
	Сарбайское (Сарыбайское)
	Р/Э
	К
	К
	Fe (Co, S)
	

	
-XXVIII-50
	Павловское
	П
	
	М
	Ag
	

	
-XXVIII-51
	Южно-Сарбайское
	Р
	С
	С
	Fe (Co, S)
	

	
-XXVIII-52
	Соколовское
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Fe (Co, S, Cu, Zn, Ti)
	

	
	
	
	К
	
	Бурый железняк
	Производство минеральных красок и цветных цементов 

	
-XXVIII-53
	Лаврентьевские озера (Оз. Лаврентьевское 1 и Оз. Лаврентьевское 2)
	Р
	Мог
	
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XXIII,


-XXIX-54
	Сульфатное, оз.
	П
	
	Мос
	Сульфат натрия
	Бальнеология и сельскохозяйственное производство

	
-XXIX-55
	Колос
	Р
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXIX-56
	Щербаковское – 
"Сосновый бор"
	Р/Э
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXIX-57
	Береговое
	П
	
	С
	Al – в бокситах
	

	
-XXIX-58
	Западно-Убаганское
	Р
	С
	С
	Al (Ga) – в бокситах
	

	
-XXXV-59
	Эгинсайское
	Р
	ОК
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XXX-60
	Бозшакольское (Карашиликское, Бозшаколь)
	П
	
	М
	U (Mo)
	

	
-XXX-61
	Севастопольское
	П
	
	М
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XXX-62
	Святогорское
	П
	
	К
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XXX-63
	Балкулдакское
	П
	
	С
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XXXI-64
	Комаровское
	Р
	С
	
	Мрамор
	Облицовочные камни

	N-41
-XXXI-65
	Сабитовское
	Р/ К
	М
	
	Au
	

	
-XXXII-66
	Тавриченское
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-XXXII-67
	Кусетское (Кусет)
	П
	
	Мр
	Ti, Zr (монацит, кианит)
	

	         -XXXII-68
	Бисембаевское
	П
	
	К
	Полевой шпат, кварц, каолин, слюда
	Производство керамики, стекла, строительной керамики; шинная промышленность

	
-XXXII-69
	Джангиз-Карагай
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXII-70
	Гришинское
	Р/ К
	М
	
	Cr
	

	
-XXXII-71
	Глебовское
	П
	
	М
	Au (Cu, Zn)
	

	
-XXXII-72
	Шекубайское 
(Шекубаевское)
	Р
	С
	К
	Известняк
	Производство цемента

	
	Залежь Восточная
	
	М
	
	Глина
	Производство цемента

	
-XXXII-73
	Северо-Кутюхинское
	П
	
	С
	TR
	

	
-XXXII-74
	Зиганша
	Р/ К
	М
	
	Au
	

	
-XXXII-75
	Элеваторное
	П
	М
	С
	Au
	

	
-XXXII-76
	Жетыгаринское 
(участок Ближний)
	Р
	С
	
	Тальк
	Производство керамики

	
-XXXII-77
	Жетыгаринское 
(Жетыгара)
	Р/Э
	С
	К
	Au (Ag)
	

	
-XXXII-78
	Жетыгаринское
	Р/Э
	ОК
	
	Асбест хризотиловый
	Тепло- и звукоизоляционые материалы

	
-XXXII-79
	Жетыгаринское (Джетыгаринское)
	Р
	С
	К
	Нефрит
	Драгоценные и поделочные камни

	
-XXXII-80
	Жетыгаринское (Джетыгаринское)
	Р/О
	М
	
	Cr
	

	
-XXXII-81
	Комаровское
	Р/ К
	С
	С
	Au
	

	
-XXXII-82
	Максимовское
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXXII-83
	Бузгул
	П/ К
	М
	М
	Au
	

	
-XXXII-84
	Поповка
	Р/ К
	М
	М
	Au
	

	
-XXXII-85
	Юбилейное
	П
	
	С
	Au
	

	
-XXXII-86
	Домбар I
	П/ К
	М
	М
	Au 
	

	
-XXXII-87
	Тохтаровское
	Р/Э
	М
	С
	Au (Ag)
	

	
-XXXII-88
	Коломенское
	П
	
	М
	Au (Sb)
	

	
-XXXII-89
	Кутюхинское
	П/ К
	М
	С
	Au (Ag)
	


	
-XXXII-90
	Южно-Ливановское
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-91
	Екатериновское
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-ХХХIII-92
	Новоильинское
	Р
	С
	
	Опока
	Производство цемента (а.м.д.)

	N-41
-XXXIII-93
	Новоильиновское (Ново-Ильиновское, II участок)
	Р/О
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-94
	Козыревское
	Р/К
	М
	
	Андезитовые порфириты, туфы
	Производство минеральной ваты

	
-XXXIII-95
	Новокозыревское
	Р/О
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-96
	Озерки (III Козыревское)
	Р/О
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-97
	Верхнетобольское
	Р/О
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
	
	Р
	К
	
	Охры
	Минеральные краски

	
-XXXIII-98
	Камышное
	Р
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-99
	Зимнее
	Р/К
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-100
	Козыревское
	Р/ К
	М
	
	Fe
	

	
-XXXIII-101
	Козыревское
	Р/О
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-102
	Куржункольское
	Р/К
	С
	С
	Fe (Co, Cu, Zn, S, Ti)
	

	
-XXXIII-103
	Клубное
	Р
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-104
	Акаульское
	Р
	М
	М
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-105
	Даниловское
	Р/Э
	С
	К
	Глина
	Производство керамзита

	
-XXXIII-106
	Лисаковское
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Fe
	

	
	
	
	M
	
	Песок кварцевый
	Производство стекла

	
-XXXIII-107
	Копоткинское (Копотки)
	Р
	М
	
	Fe
	

	
-XXXIII-108
	Белинское
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-109
	Кушмурунское
	Р/Э
	С
	
	Глина бентонитовая
	Металлургия – производство железорудных окатышей, формовочное сырье

	
-XXXIII-110
	Жемелейское 
(Оз. Жемелей)
	Р/К
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXXIII-111
	Покровское
	Р
	С
	С
	Al – в бокситах
	

	
-XXXIII-112
	Тобольское
	Р
	МР
	
	Ti, Zr (Hf, TR)
	

	         -XXXIII-113
	Северо-Ливановское
	Р
	С
	С
	Al (Ga) – в бокситах
	

	
-XXXIII-114
	Краснооктябрьское
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Al (Ga) – в бокситах
	

	
	
	Р/Э
	С
	
	Глина огнеупорная
	Металлургия – огнеупоры

	
-XXXIV-115
	Апановское
	Р
	К
	
	Песок кварцевый
	Производство стекла

	
-XXXIV-116
	Каракалпак, оз.
	П
	
	МОос
	Сульфат натрия
	Производство стекла

	
-XXXIV-117
	Байтазак, оз.
	Р
	Мос
	
	Сульфат натрия
	Производство стекла

	
-XXXIV-118
	Шиелинское
	П
	
	С
	Fe
	

	
-XXXIV-119
	Аласор, оз.
	П
	
	Мос
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXXV-120
	Новонежинское
	П
	
	М
	Нефть
	

	
-XXXV-121
	Приозерное 
(Убаганское I)
	Р
	С
	
	Al (Ga) – в бокситах
	

	
-XXXV-122
	Приозерное
	Р/Э
	С
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	N-41
-XXXV-123
	Черниговское
	Р
	М
	
	Уголь бурый, сланец 
горючий
	Энергетический

	
-XXXV-124
	Черная Мазарка
	Р
	К
	
	Базальт
	Каменное литье

	
-XXXV-125
	Кушмурунское (Кушмурынское)
	Р
	ОК
	
	Уголь бурый, сланец горючий
	Энергетический

	
-XXXV-126
	Луч (Кушмурынское)
	П
	
	М
	U
	

	
-XXXV-127
	Кушмурынское 
(Убаганское II)
	Р
	С
	
	Al – в бокситах
	

	
-XXXV-128
	Харьковское
	Р
	М
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XXXV-129
	Коктальское
	П
	
	ОК
	Аl – в бокситах
	

	
-XXXV-130
	Верховое
	Р
	К
	
	Глина бентонитовая
	Металлургия – формовочная, производство железорудных окатышей; адсорбент

	
-XXXV-131
	Южное
	Р
	М
	
	Глина бентонитовая
	Металлургия – формовочная, производство железорудных окатышей; адсорбент

	
-XXXVI-132
	Кировское
	П
	
	К
	Fe
	

	
-XXXVI-133
	Джаныспайское
	Р
	С
	К
	Уголь бурый
	Энергетический

	N-42

	N-42
-IX-1
	Oз. Кислое, Соленое
	Р
	Мог
	
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-X-2
	Aсановское
	Р/Э
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-X-3
	Кызылжарское
	Р
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
XIII, XIV-4
	Благовещенское 
(Женекольское)
	Р
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XIX-5
	Куприяновское
	Р
	М
	
	Известняк
	Производство извести

	
-XX-6
	Марьевское
	Р/Э
	М
	
	Известняк
	Производство извести

	
-XX-7
	Соколовское 
(Соколовское 2)
	П
	
	С
	Глина охристая
	Минеральные краски

	
-XX-8
	Крещенское
	П
	
	С
	Глина охристая
	Минеральные краски

	
-XXI-9
	Булакское
	Р
	М
	С
	Глина
	Производство керамики

	
-XXI-10
	Орлиногорское
	Р
	Мр
	Мр
	Sn (Zr)
	

	
-XXI-11
	Степное
	Р
	К
	К
	Глина
	Производство керамики

	
-XXI-12
	Славянское
	П
	
	Ср
	Zr, Ti
	

	
-XXI-13
	Летовочное
	П
	
	Ср
	Zr, Ti
	

	
-XXI-14
	Елтайское
	Р
	К
	
	Каолин (полевой шпат, кварц)
	Производство керамики; бумажная промышленность

	
-XXI-15
	Сырымбет (Сарымбет)
	Р
	ОК
	ОК
	Sn (W, Bi, флюорит, In, Ta)
	

	
-XXI-16
	Северо-Шок-Карагайское
	П
	
	М
	TR (Be, Sn, Nb)
	

	N-42
-XXI-17
	Жолдыбайское 
(Жолдыбай)
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XXII-18
	Многоцветное
	П
	
	К
	Глина каолиновая
	Производство керамики

	
-XXII-19
	Шаглинское (Чаглинское)
	Р
	М
	
	Песок кварцевый
	Металлургия – формовочный

	
-XXII-20
	Славянское
	П
	
	С
	U, Mo
	

	
-XXII-21
	Валентиновское
	П
	
	К
	Глина каолиновая
	Производство керамики, бумажная промышленность

	
-XXII-22
	Обуховское
	Р/Э
	Ср
	Кр
	Ti, Zr
	

	
-XXII-23
	Алексеевское
	Р/Э
	К
	К
	Глина каолиновая
	Производство керамики; бумажная и химическая промышленность; металлургия – шамотные изделия

	
-XXII-24
	Алексеевское
	Р/Э
	С
	С
	Доломит
	Металлургия – флюс, 
огнеупоры

	
-XXII-25
	Васильковское
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Au (Bi)
	

	
-XXII-26
	Абайское
	П
	
	С
	U (Se, Cu, Co)
	

	
-XXII-27
	Чаглинское
	Р
	С
	С
	U, Mo
	

	
-XXIII-28
	Донецкое
	П
	
	ОК
	Sn
	

	
-XXIII-29
	Алаботинское
	Р/Э
	С
	К
	Глина
	Производство керамзита

	
-XXIII-30
	Караагашское 
(Карагач)
	П
	
	Ср
	Zr, Ti (Th, дистен)
	

	
-XXIII-31
	Матсор
	Р
	М
	
	Au (барит, Ag, Pb)
	

	
-XXIII-32
	Айгабак (Айгабакское)
	П
	
	М
	Au (Ag, Zn, Pb, Cu)
	

	
-XXIV-33
	Глубинное
	Р
	М
	С
	U, Mo
	

	
-XXV-34
	Пограничное
	П
	
	М
	Известняк, мергель, 
суглинок
	Производство цемента

	
-XXV-35
	Ефимовское
	Р
	М
	
	Pb
	

	
-XXV-36
	Восход
	Р
	М
	
	U
	

	
-XXV-37
	Баксинское
	П
	
	М
	Cu (Au, Ag)
	

	
-XXV-38
	Ставропольское
	П
	
	М
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XXVI-39
	Косачиное
	Р
	ОК
	ОК
	U
	

	
-XXVI-40
	Февральское
	Р
	
	М
	U
	

	
-XXVI-41
	Каменнобродское
	П
	
	М
	U
	

	
-XXVI-42
	Баянское (Баян)
	Р
	К
	К
	W (Bi)
	

	
-XXVI-43
	Золотоноша
	П
	
	М
	Пегматит амазонитовый
	Поделочные камни

	
-XXVII-44
	Грачевское
	Р
	С
	С
	U (P)
	

	
-XXVII-45
	Бурлукское
	П
	
	М
	U
	

	
-XXVII-46
	Аиртавское
	П
	
	С
	U
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-XXVII-47
	Шалкар-Арасан
	Р
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXVII-48
	Барчинское
	Р
	М
	
	Вермикулит (апатит)
	Производство теплоизоляционных материалов

	
-XXVII-49
	Шолкарское
	П
	
	С
	Алмаз
	Технические камни

	
-XXVII-50
	Красный Май 
(Красномайское)
	П
	
	М
	Апатит (вермикулит)
	Агрохимическое сырье

	
-XXVII-51
	Кумдыкольское
	Р
	ОК
	ОК
	Алмаз
	Технические камни

	
-XXVII-52
	Дубрава (Дубравское)
	П
	
	М
	Апатит
	Агрохимическое сырье

	          -XXVII-53
	Аксоран
	П
	
	ОК
	W, Mo
	

	
-XXVII-54
	Новоникольское
	Р
	М
	М
	U, Mo (Th, TR)
	

	
-XXVIII-55
	Казахстанское
	П/Э
	С
	ОК
	Глина охристая
	Минеральные краски

	
-XXVIII-56
	Кулагер-Арасан
	Р/Э
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXVIII-57
	Кулетское
	Р
	К
	
	Слюда-мусковит 
(песок кварцевый)
	Производство тепло- и звукоизоляционных материалов, резинотехническая промышленность и другие отрасли

	
-XXVIII-58
	Брусиловское
	П
	
	К
	Кальцифир
	Декоративно-облицовочные и поделочные камни

	
-XXVIII-59
	Быргиз (Биркыз)
	П
	
	С
	Гранат
	Технические камни – 
абразивы

	
-XXVIII-60
	Лосевское
	Р
	М
	С
	Nb (Ta, Zr)
	

	
-XXVIII-61
	Савинковское
	П
	
	К
	Кальцифир
	Декоративно-облицовочные и поделочные камни

	          -XXIX-62
	Жаналык
	П
	
	М
	Au (Ag, Pb, барит)
	

	
-XXIX-63
	Мезгильсорское
	П
	
	М
	Au (Pb,Ag)
	

	
-XXIX-64
	Бидаикское
	Р
	М
	
	Известняк
	Производство извести

	
-XXIX-65
	Карабаурское 
(Карабаур)
	Р
	С
	
	Доломит
	Металлургия – огнеупоры; производство извести

	
-XXIX-66
	Майбалыкское 
(Оз. Майбалык)
	Р/К
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXIX-67
	Дождливое
	П
	
	М
	U (Zr)
	

	
-XXIX-68
	Октябрьское
	Р
	М
	М
	U (Zr)
	

	
-XXIX-69
	Жукейское (Жукей)
	П
	
	М
	Родингит
	Поделочные камни

	
-XXIX-70
	Степняк
	Р/К
	С
	С
	Au
	

	
-XXX-71
	Агашское
	Р
	М
	С
	U (Mo)
	

	
-XXX-72
	Шатское (Шат-I)
	Р
	М
	М
	U, Mo
	

	
-XXX-73
	Айсаринское
	Р
	М
	С
	Песок кварцевый
	Производство стекла

	
-XXX-74
	Гвардейское
	П
	
	С
	U (Mo)
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-XXX-75
	Коксорское
	Р
	М
	
	U (P, Th, Zr, Cu, Pb, Zn, Sc, Y, Yb)
	

	
-XXX-76
	Южно-Коксорское
	Р
	
	М
	U (P)
	

	
-XXX-77
	Коксорское
	Р
	С
	
	Известняк, аргиллит
	Производство цемента

	
-XXX-78
	Заозерное
	Р/К
	С
	С
	U (P, Th, Zr, Sc, TR, Ti, Mn)
	

	
-XXX-79
	Межозерное
	Р
	М
	
	U (P)
	

	
-XXX-80
	Майлысорское
	Р
	М
	
	Известняк
	Производство извести

	
-XXX-81
	Тастыкольское
	Р/К
	М
	М
	U (P, Th)
	

	
-XXX-82
	Золотая Нива
	Р
	М
	
	Известняк
	Производство цемента, 
извести

	
-XXX-83
	Тлеген
	Р
	М
	
	Fe
	

	
-XXX-84
	Атансорское (Атансор)
	Р/Э
	М
	М
	Fe (Co)
	

	
-XXX-85
	Терекское
	Р
	М
	
	U
	

	
-XXXI-86
	Шокпакское
	Р/К
	М
	
	U
	

	
-XXXI-87
	Камышовое 
(Камышовское)
	Р/К
	С
	
	U
	

	
-XXXI-88
	Ишимское
	Р/О
	М
	С
	U (Mo)
	

	
-XXXII-89
	Дубровское
	Р
	М
	
	U (Mo)
	

	
-XXXII-90
	Акканбурлукское
	Р
	М
	
	U
	

	
-XXXII-91
	Молодежное
	Р
	М
	
	U
	

	
-XXXII-92
	Викторовское
	Р
	М
	С
	U
	

	
-XXXIII-93
	Дергачевское
	Р/О
	М
	
	U
	

	
-XXXIII-94
	Ольгинское
	Р/О
	М
	
	U
	

	
-XXXIII-95
	Балкашинское
	Р/О
	М
	
	U
	

	
-XXXIII-96
	Восток
	Р/К
	С
	С
	U (Mo)
	

	
-XXXIII-97
	Звездное
	Р/К
	М
	С
	U
	

	
-XXXIII-98
	Тушинское
	Р
	М
	
	U
	

	
-XXXIV-99
	Новоднепровское
	П
	
	М
	Au (Ag) 
	

	
-XXXIV-100
	Николаевское
	П
	
	С
	U
	

	
-XXXIV-101
	Суворовское
	П
	
	М
	Al-в бокситах
	

	
-XXXV-102
	Бурли (Борли, Буурли)
	Р/К
	М
	
	Au
	

	
-XXXV-103
	Даниловка (Даниловское, участок 2)
	Р/К
	М
	
	Au
	

	
-XXXV-104
	Даниловка 
(Даниловское)
	Р/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXXVI-105
	Жанатюбе
	Р/К
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXXVI-106
	Маныбайское 
(Мыныбайское)
	Р/К
	С
	К
	U, Mo
	

	N-42
-XXXVI-107
	Южно-Маныбайское
	П
	
	М
	U, Mo
	

	
-XXXVI-108
	Аксу
	Р/Э
	М
	С
	Au (Ag) 
	

	
-XXXVI-109
	Круглое
	П
	
	М
	U, Mo
	

	
-XXXVI-110
	Кварцитовые Горки
	Р/Э
	С
	С
	Au (Ag, S, Se, Te)
	

	
-XXXVI-111
	Аксуйское (Аксу)
	Р/О
	М
	
	U, Mo
	

	
-XXXVI-112
	Ушбулак (Ушбулак-I, Уш-Булак I)
	П/О
	М
	
	Au
	

	N-43

	N-43
-XIX-1
	Теке, оз.
	П
	
	Мос
	Соль поваренная (сульфат натрия, соли магниевые)
	Химическая промышленность

	
-XIX-2
	Чеховское 
	П
	
	М
	Родингит
	Поделочные камни

	
-XX-3
	Кызылкак 
(Оз. Кызылкак)
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная (соли магниевые, бромные)
	Пищевая

	
-XXII-4
	Тайконыр, оз.
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXV-5
	Кзылтуское 
(Кызылтуское)
	Р
	М
	
	Известняк
	Производство извести

	
-XXV-6
	Северное (Северное 
Байлюсты)
	Р
	М
	М
	Au
	

	
-XXV-7
	Домбралинское
	Р
	М
	
	U (P)
	

	
-XXV-8
	Семизбай (Семизбайское, Московское)
	Р
	С
	К
	U (Mo, Se, Ge, Sc)
	

	
-XXV-9
	Монгол V
	П
	
	М
	Cu (Mo, Au, Ag)
	

	
-XXVI-10
	Селеты-Тениз, оз.
	П
	
	Мос
	Соль поваренная 
(сульфат натрия)
	Химическая промышленность

	
-XXVI-11
	Селетинское
	П
	
	С
	Фосфорит (глауконит, кварц)
	Агрохимическое сырье

	
-XXVI-12
	Жамантуз, оз. (Южный)
	П
	
	Мос
	Соль поваренная (сульфат натрия, соли магниeвые)
	Пищевая и химическая 
промышленности

	
-XXVI-13
	Южно-Семизбайское
	П
	
	М
	U
	

	
-XXVII-14
	Жалаулы, оз.
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная (соли магниевые, бромные
	Пищевая

	
-XXIX-15
	Светлица (Оз. Мангазы)
	Р/К
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXX-16
	Ажбулат
	Р
	Кос
	
	Сульфат натрия
	Химическая промышленность

	
-XXX-17
	Малый Таволжан, оз.
	Р/О
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXX-18
	Равнополь (Успенская)
	Р/Э
	ОК
	
	Вода минеральная
	Лечебная, лечебно-столовая

	
-XXX-19
	Большой Таволжан, оз.
	Р/Э
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXXI-20
	Жила Широтная 
(Широтное)
	П/К 
	М
	М
	Au
	

	
-XXXI-21
	Кербайское
	П
	
	М
	U
	

	          -XXXI-22
	Тамсор
	П
	
	М
	Уголь каменный
	Энергетический
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-XXXI-23
	Жосалы (Джусалы)
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXXI-24
	Южно-Кербайское
	П
	
	М
	U
	

	
-XXXI-25
	Чайка
	Р
	М
	
	U (Mo)
	

	
-XXXI-26
	Богембай
	Р/К
	М
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XXXI-27
	Карасор
	П
	
	М
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XXXI-28
	Киикбай
	П
	
	М
	Au, Zn, Pb, Cu (барит, Ag)
	

	
-XXXI-29
	Таскора
	П
	
	С
	Au (Cu, Zn)
	

	
-XXXI-30
	Жаман-Карасу
	Р/К
	М
	С
	Sb (Au)
	

	
-XXXI-31
	Жетпыс
	П
	М
	М
	Au, Ag (Pb, Zn, Cu)
	

	
-XXXI-32
	Шиелы (Шиилы)
	П
	
	М
	Au (Ag, Zn, Cu, Pb)
	

	
-XXXII-33
	Бестюбинское II
	Р/Э
	М
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-XXXII-34
	Селетинское
	П
	
	М
	Уголь бурый (Ge)
	Энергетический

	
-XXXII-35
	Изобильное
	П
	
	С
	Au (Ag)
	

	
-XXXII-36
	Бестобе (Бестюбе)
	Р/К
	С
	К
	Au (Ag, As)
	

	
-XXXII-37
	Ушсор
	П
	
	М
	Уголь каменный, бурый
	Энергетический

	
-XXXII-38
	Кумдыколь (Кумдыкольское, Кумдыкуль)
	П
	
	С
	Fe, Mn (кремнезем)
	

	
-XXXII-39
	Торфяное
	Р
	М
	М
	U, Mo
	

	
-XXXII-40
	Заячья
	Р
	Мр
	Мр
	Ti, Zr (Hf, TR, Cr)
	

	
-XXXII-41
	Узыншилик
	П
	
	М
	Fe, Mn
	

	
-XXXII-42
	Узыншиликское
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXXII-43
	Коянды I
	П
	
	М
	Fe (Mn)
	

	
-XXXII-44
	Кызылагаш
	П
	
	М
	Fe (Mn)
	

	
-XXXII-45
	Решающая
	Р
	Мр
	Мр
	Ti, Zr (Hf, TR, Cr)
	

	
-XXXII-46
	Восточная Решающая
	Р
	Мр
	Мр
	Ti, Zr (Hf, TR, Cr)
	

	
-XXXIII-47
	Койтас
	П
	
	ОК
	Уголь бурый, каменный
	Энергетический

	         -XXXIV-48
	Бастуз (Оз. Биштуз)
	Р/К
	Мос
	Мос
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XXXIV-49
	Туздысор (оз. Жаман-
туз I, Малдыбайтуз)
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Кормовая, пищевая

	
-XXXV-50
	Павлодарское
	Р/Э
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXXV-51
	Пограничник
	Р
	С
	
	Глина
	Производство цемента

	
-XXXV-52
	Большой Калкаман 
(Оз. Калкамантуз)
	Р/Э
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXXVI-53
	Коряковское
	Р/К
	Мос
	
	Соль поваренная
	Техническая

	
-XXXVI-54
	Муялды
	П/Э
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная, лечебно-столовая

	
-XXXVI-55
	Муялды
	Р/Э
	Мог
	
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XXXVI-56
	Красноармейское
	Р/Э
	С
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-XXXVI-57
	Маралды , оз.
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная (соли магниевые, бромные)
	Пищевая

	M-38

	M-38
-XXIII-1
	Джаныбек
	П
	
	К
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXX-2
	Урда
	П
	
	С
	Вода минеральная
	Лечебная

	M-39

	M-39
-III-1
	Приграничное
	П
	М
	М
	Нефть
	

	
-III-2
	Восточно-Гремячинское
	П
	М
	М
	Газ, конденсат, нефть 
(S, N, He)
	

	          -III-3
	Южно-Гремячинское
	Р
	М
	М
	Нефть
	

	
-III-4
	Гремячинское
	Р
	С
	С
	Газ, конденсат, нефть 
(S, N, He)
	

	
-IV-5
	Дарьинское
	Р
	М
	М
	Нефть, газ, конденсат
	

	
-IV-6
	Тепловское
	Р
	М
	М
	Нефть, газ, конденсат 
(S, N, He)
	

	
-IV-7
	Тепловское Западное
	Р
	С
	С
	Газ, конденсат, нефть 
(S, N, He)
	

	
-V-8
	Чинаревское
	Р
	С
	К
	Газ, конденсат, нефть
	

	
-VIII-9
	Семиглавмарское 1
	Р/Э
	М
	
	Мел
	Производство цемента

	
-IX-10
	Ульяновское
	Р
	М
	М
	Газ, конденсат (S, N)
	

	
-IX-11
	Цыгановское
	Р
	М
	М
	Газ, конденсат (S, N)
	

	
-IX-12
	Токаревское
	Р
	М
	
	Газ, конденсат (S, N)
	

	
-IX-13
	Каменское
	Р
	С
	С
	Газ, конденсат
	

	
-IX-14
	Семиглавмарское 2
	Р
	М
	
	Глина
	Производство цемента

	
-IX-15
	Шиповское
	Р
	С
	
	Опока
	Производство цемента (а.м.д.)

	
-X-16
	Санаторий-профилак-торий "Нива"
	Р/Э
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-X-17
	Ростошинское
	Р
	М
	М
	Газ
	

	
-X-18
	Аксуатское (Укобайский участок)
	Р
	С
	С
	Мел
	Производство цемента

	
-X-19
	Подстепное
	Р/Э
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-X-20
	Аксуатское (Северный и Южный участки)
	Р
	М
	
	Суглинок, глина 
	Производство цемента

	
-X-21
	Акжаикское (санаторий "Уральский")
	Р/Э
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-X-22
	Янайкино
	П
	
	К
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XII-23
	Карачаганак
	Р/Э
	ОК
	
	Нефть, газ, конденсат 
(S, He, N)
	

	
-XII-24
	Аксайское
	Р
	К
	
	Мел
	Производство извести

	M-39
-XII-25
	Акбулакское
	Р/Э
	С
	
	Глина
	Производство керамзита и кирпича

	
-XVI-26
	Шалкарское 
(Челкарское)
	П
	
	ОКис
	Соли борные, калийные, магниевые, бромные 
	Химическая промышленность

	
-XVI-27
	Альджан
	Р/Э
	Ког
	
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XVII-28
	Сорколь
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XX-29
	Сегизкыз
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XX-30
	Большой Соленый 
Сокрыл
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XX-31
	Малый Сокрыл
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XXV-32
	Топшак
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XXV-33
	Аралсор
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XXIX-34
	Сатимола (участок 
Центральный) 
	Р
	ОКис
	ОКис
	Соли борные, магниевые (соли калийные)
	Химическая промышленность

	
-XXX-35
	Акмола
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XXXIV-36
	Индерское
	Р
	С
	
	Гипс
	Производство вяжущих

	
-XXXIV-37
	Тогайбай-Мечеть
	Р
	Мис
	Мис
	Соль поваренная
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-38
	№ 109
	Р
	Мис
	
	Бораты (соли магниевые)
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-39
	№ 108
	Р
	Мис
	
	Бораты (соли магниевые)
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-40
	№ 94
	Р/К
	Мис
	
	Бораты 
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-41
	№ 93
	Р
	Мис
	
	Бораты (соли магниевые)
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-42
	№ 100
	Р
	Мис
	
	Бораты
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-43
	№ 107
	Р
	Мис
	
	Бораты (соли магниевые)
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-44
	Индерское 
(Белая Ростошь)
	Р
	Мис
	Кис
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXXIV-45
	Белая Ростошь
	Р
	С
	С
	Мел
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-46
	Индерское 
(Калийное № 1)
	Р
	Мис
	
	Соли калийные
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-47
	№ 90
	Р
	Сис
	
	Бораты
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-48
	№ 88
	Р/Э
	Сис
	
	Бораты
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-49
	№ 105
	Р
	Мис
	
	Бораты (соли магниевые)
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-50
	№ 106
	Р/Э
	Мис
	
	Бораты (соли магниевые)
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-51
	№ 95
	Р/О
	Мис
	
	Бораты
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-52
	№ 98
	Р/Э
	Кис
	
	Бораты
	Химическая промышленность

	
	
	Р
	С
	
	Гипс
	Производство вяжущих

	
-ХХХIV-53
	№ 110
	Р
	Сис
	
	Бораты (соли магниевые)
	Химическая промышленность

	
-XXXIV-54
	№ 104
	Р
	Мис
	
	Бораты (соли магниевые)
	Химическая промышленность
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-XXXIV-55
	Индер 
(Родник Ащибулак)
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные


	Лечебные



	
-XXXIV-56
	№ 99 – верхний горизонт

  – глубинные горизонты
	Р/К
	Кис
	
	Бораты
	Химическая промышленность

	
	
	Р
	ОКис
	
	Бораты, соли калийные 
(соль поваренная)
	

	
-XXXIV-57
	Индер, оз.
	Р/Э
	Кос
	
	Соль поваренная (соли бромные, калийные)
	Пищевая

	
-XXXV-58
	№ 96
	Р/Э
	Мис
	
	Бораты (соли магниевые)
	Химическая промышленность

	
-XXXV-59
	Индерское № 102
	Р/Э
	Кис
	
	Бораты
	Химическая промышленность

	
	
	
	М
	
	Гипс
	Производство вяжущих

	M-40

	M-40
-IX-1
	Яйсанское
	Р
	М
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-X-2
	Айтпайское
	Р
	М
	
	Фосфорит
	Химическая промышленность

	
-XI-3
	Анастасьевское 
(Анастасьевка)
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни

	
-XI-4
	Кызылсайское
	Р
	М
	С
	Глина огнеупорная
	Металлургия – огнеупоры 

	
	
	
	М
	
	Глауконит
	Агрохимическое сырье

	
-XI-5
	Эбетинское
	П
	
	М
	Кварц, горный хрусталь
	Оптическое сырье

	
-XI-6
	Анастасьевское
	Р
	С
	
	Известняк
	Производство извести

	
-XI-7
	Анастасьевское
	Р
	М
	
	Известняк
	Металлургия – флюс

	
-XI-8
	Айтпайское
	Р
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XI-9
	Северо-Рождественское
	Р
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XI-10
	Велиховское Южное
	П
	
	К
	Fe (Ti, V, Pt, Pd)
	

	
-XI-11
	Рождественское
	Р/К
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XI-12
	Бурановское
	Р/К
	С
	С
	Ni (Co)
	

	
-XI-13
	Новосаздинское
	Р
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XI-14
	Новобурановское
	Р/О
	С
	
	Ni (Co)
	

	
-XI-15
	Жусалинское (Джусалы)
	Р
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XV-16
	Родниковское
	Р
	С
	
	Охры глинистые – мумия
	Минеральные краски

	
-XV-17
	Шокашское
	Р/Э
	Ср
	
	Ti, Zr
	

	
-XVI-18
	Родниковское
	Р
	М
	
	Фосфорит
	Химическая промышленность

	
-XVI-19
	Каратугайское
	Р/Э
	К
	
	Мел
	Производство извести; минеральная подкормка в сельскохозяйственном производстве

	M-40
-XVI-20
	Шандинское
	П
	
	М
	Агаты
	Ювелирно-поделочные 
камни

	
-XVI-21
	Акшатское
	Р/Э
	М
	
	Гипс
	Производство вяжущих

	
-XVI-22
	Жыланское (Жиланское)
	Р/Э
	К
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XVI-23
	Актастинское
	Р/Э
	М
	
	Известняк
	Производство извести, 
металлургия – флюс

	
-XVI-24
	Белогорское
	Р/Э
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XVI-25
	Подгорненское
	П
	
	М
	Сера самородная (Sr)
	Химическая промышленность

	
-XVI-26
	Жилянское
	Р
	Кис
	Кис
	Соли калийные
	Химическая промышленность

	
-XVI-27
	Исетское
	П
	
	С
	Фосфорит
	Химическая промышленность

	
-XVII-28
	Каменный Кобчик
	Р/К
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-29
	Буденновское
	Р/О
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-30
	Чугаевское
	Р/О
	С
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-31
	Кемпирсайское (Бугор)
	Р/О
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-32
	Новотайкеткенское
	Р/К
	К
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-33
	Восточно-Кемпирсайское
	Р/О
	С
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-34
	Мамыт (Восточно-Уральское)
	Р/Э
	К
	ОК
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XVII-35
	Октябрьское
	Р/О
	С
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-36
	Батамшинское
	Р/О
	С
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-37
	Новобатамшинское
	Р/О
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-38
	Промежуточное
	Р/О
	С
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-39
	Новокарагачтинское
	Р
	М
	
	Ni (Co)
	

	
	
	
	К
	
	Глинистые охры, мумия
	Минеральные краски

	
-XVII-40
	Шелектинское
	Р/К
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-41
	Бескудукское
	Р/О
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-42
	Никельтау
	П
	
	М
	Ni (Co)
	

	
-XVII-43
	Щербаковское
	Р/К
	С
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-44
	Александровское
	Р/К
	М
	
	Cr
	

	
-XVII-45
	Ширпакаинское
	Р/Э
	К
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-46
	Третье Шандашинское
	Р/К
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-47
	Шандашинское
	Р
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-48
	Тыгашасайское
	Р/О
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-49
	Молодежное
	Р/О
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-50
	Новошандашинское
	Р/Э
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-51
	Восточно-Шандашин-ское
	Р/К
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-52
	Караобинское
	Р/Э
	С
	
	Ni (Co)
	

	M-40
-XVII-53
	Блактайское
	Р
	С
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-54
	Шуулкудукское
	Р/О
	С
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-55
	Южно-Ширпакаинское
	Р/К
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-56
	Степнинское
	Р/К
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-57
	Южно-Шуулкудукское
	Р/К
	С
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-58
	им. 40 лет КазССР – 
Молодежное
	Р/Э
	К
	
	Cr
	

	
-XVII-59
	Кзыл-Каинское 
(Кызылкаинское)
	Р/О
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-60
	Им. 20 лет КазССР
	Р/К
	С
	
	Cr
	

	
-XVII-61
	Поисковое
	Р/Э
	М
	
	Cr
	

	
-XVII-62
	Кокпектинское
	Р/К
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-XVII-63
	Южно-Жарлыбутакское
	Р/К
	С
	
	Ni (Co)
	

	          -XVII-64
	Жарлыбутакское
	Р
	М
	М
	Ni (Co)
	

	
-XVII-65
	Восход-Караагашское
	Р
	С
	С
	Cr
	

	
-XVII-66
	Геофизическое 7 (VII)
	Р/Э
	М
	
	Cr
	

	
-XVII-67
	Спорное
	Р/К
	М
	
	Cr
	

	
-XVII-68
	Геофизическое 1
	Р/К
	М
	
	Cr
	

	
-XVII-69
	Миллионное
	Р/Э
	К
	
	Cr
	

	
	
	П
	
	К
	Магнезит аморфный
	Производство вяжущих

	
-XVII-70
	№ 39
	Р
	М
	
	Cr
	

	
-XVII-71
	№ 38
	Р
	М
	
	Cr
	

	
-XVII-72
	№ 29-А
	Р
	М
	
	Cr
	

	
-XVII-73
	№ 16
	Р
	М
	
	Cr
	

	
-XVII-74
	№ 18
	Р
	М
	
	Cr
	

	
-XVII-75
	№ 21
	Р/Э
	М
	С
	Cr
	

	
-XVII-76
	Западная залежь
	Р
	М
	М
	Cr
	

	
-XVII-77
	Алмаз-Жемчужина
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Cr
	

	
-XVII-78
	Первомайское
	Р/Э
	М
	С
	Cr
	

	
-XVII-79
	Хромтауское
	Р/Э
	С
	К
	Глина
	Производство керамики

	
-XVII-80
	Катынадыр
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни 

	
-XVII-81
	Катынадырское
	Р
	М
	
	Габбро
	Облицовочные камни

	
-XVIII-82
	Весенне-Аралчинское (Аралчинский участок)
	Р
	С
	
	Cu (Zn, S, Au, Ag, Se, Te)
	

	
-XVIII-83
	Авангард
	П
	
	С
	Cu (Zn, S, Co)
	

	
-XVIII-84
	Приорское
	Р
	К
	
	Cu, Zn (S, Ag, Au, Cd, Se, Te)
	

	
-XVIII-85
	Каракудук (Каракудукское, Кара-Кудукское)
	Р
	К
	
	Тальковый камень
	Металлургия – производство огнеупоров; производство керамики

	M-40
-XVIII-86
	Актастинское
	П
	
	М
	Графит
	Горнотехническое сырье

	
-XVIII-87
	Им. 50 лет Октября
	Р
	С
	
	Cu (Co, Ag, Se, Zn, S)
	

	
-XVIII-88
	Кызылкибачи
	П
	
	М
	Cu (S)
	

	
-XVIII-89
	Каратасское
	Р
	М
	С
	Вермикулит
	Производство теплоизоляционных материалов

	
-XVIII-90
	Приозерное
	П
	
	ОК
	ТR – цериевая группа
	

	
-XIX-91
	Чингиз (Шингиз)
	Р
	М
	М
	Нефть
	

	
-XXI,XXII-92
	Алгинское
	П
	
	С
	Фосфорит (F)
	Агрохимическое сырье

	
-XXI-93
	Ащисайское
	П
	
	Ср
	Zr, Ti
	

	
-XXI-94
	Покровское
	Р
	С
	С
	Фосфорит
	Агрохимическое сырье

	
-XXI-95
	Жаксымай
	Р/ К
	М
	
	Нефть
	

	
-XXII-96
	Алгабас
	П/Э
	М
	М
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XXII-97
	Богдановское
	Р
	С
	С
	Фосфорит
	Агрохимическое сырье, химическая промышленность

	
-XXII-98
	Шолактау (Шолакское)
	Р/Э
	К
	К
	Фосфорит
	Агрохимическое сырье, химическая промышленность

	
-XXII-99
	Коктобинское (Коктюбинское)
	Р
	С
	С
	Фосфорит
	Агрохимическое сырье

	
-XXIII-100
	Лиманное
	П
	
	С
	Cu (Zn, S, Co, Cd, Se, Te, 
Au, Ag)
	

	
-XXIII-101
	Итастыблакское
	П
	
	К
	Mo (W)
	

	
-XXIII-102
	Акбалшык (Акпальчик)
	П
	
	М
	Шунгит
	Производство шунгизита

	
-XXIV-103
	Акшокы
	Р
	М
	
	Кварц
	Оптическое стекловарение

	
-XXIV-104
	Акпан Северный
	Р
	М
	
	Au
	

	
-XXIV-105
	Алтынтасское
	Р
	К
	
	Вермикулит
	Производство теплоизоляционных материалов

	
-XXIV-106
	Акпан
	Р
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXIV-107
	Шолак-Кайрактинское
	Р
	К
	К
	Вермикулит
	Производство теплоизоляционных материалов

	
-XXVII-108
	Шубаркудук
	Р/К
	М
	
	Нефть
	

	
-XXVIII-109
	Чилисайское
	Р/К
	ОК
	ОК
	Фосфорит
	Агрохимическое сырье

	
-XXIX-110
	Борлинское
	П
	М
	
	Au
	

	
-XXIX-111
	Кундыздинское
	Р
	М
	С
	Cu, Zn, S (Au, Ag)
	

	
-XXIX-112
	Юбилейное (Шекарабулак II)
	Р/Э
	С
	С
	Au (Ag, Cu)
	

	
-XXIX-113
	Кудук (Кудукское)
	Р
	М
	
	Опока
	Производство цемента (а.м.д.)

	
-XXIX-114
	Мугоджарское 
(Айрюкское)
	Р
	М
	
	Глина
	Производство керамики

	M-40
-XXIX-115
	Утесайское
	Р/Э
	М
	М
	Диатомит
	Производство цемента (а.м.д.)

	
-XXX-116
	Шанаш
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXX-117
	Тастысай
	П
	М
	М
	Au
	

	
-XXX-118
	Бугетсайское
	Р
	К
	
	Асбест антофиллитовый
	Горнотехническое сырье комплексного использования

	
-XXX-119
	Борсыксайское
	П
	
	С
	Nb, Ta, Zr (TR) 
	

	
-XXX-120
	Китарсай
	Р
	М
	
	Асбест антофиллитовый
	Горнотехническое сырье комплексного использования

	
-XXX-121
	Тулепсайское
	Р
	М
	М
	Кварц, полевой шпат, пег-

матит  
	Варка спецстекла, производство керамики

	
-XXX-122
	Мынжасар
	П/К
	М
	
	Au
	

	
-XXX-123
	Талдыкское
	Р
	М
	М
	Кварц
	Оптическое стекловарение

	
-XXX-124
	Июльское
	Р
	М
	
	Асбест антофиллитовый
	Горнотехническое сырье комплексного использования

	
-XXX-125
	Солнечное
	Р
	М
	М
	Асбест антофиллитовый
	Горнотехническое сырье комплексного использования

	
-XXX-126
	Талдык-Ащисайское
	Р
	С
	
	Al – в бокситах
	

	
-XXX-127
	Южно-Балкымбайское
	П
	
	Ср
	Au
	

	
-XXX-128
	Геофизическое III
	Р
	М
	
	Асбест антофиллитовый
	Горнотехническое сырье комплексного использования 

	
-XXX-129
	Геофизическое IV
	Р
	М
	
	Асбест антофиллитовый 
	Горнотехническое сырье комплексного использования

	
-XXX-130
	Каинды
	Р
	М
	
	Асбест антофиллитовый
	Горнотехническое сырье комплексного использования

	
-XXX-131
	Геофизическое I
	Р
	М
	
	Асбест антофиллитовый
	Горнотехническое сырье комплексного использования

	
-XXX-132
	Каиндинское
	Р
	М
	М
	Кварц
	Оптическое стекловарение

	
-XXXI-133
	Айыртау II
	Р
	М
	М
	Нефть
	

	
-XXXI-134
	Орысказган
	Р/К
	М
	
	Нефть, газ
	

	
-XXXII-135
	Копа
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XXXII-136
	Копа
	Р
	М
	
	Битум – в кирах
	Дорожное покрытие

	
-XXXII-137
	Алтайское
	Р/Э
	М
	
	Битум – в кирах
	Дорожное покрытие

	
-XXXIII-138
	Акжар
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XXXIII-139
	Акжар Восточный
	Р
	М
	К
	Нефть (газ)
	

	
-XXXIII-140
	Акжар
	Р
	М
	С
	Битум
	Топливно-энергетическое сырье

	
-XXXIV-141
	Бозоба
	П
	
	М
	Нефть (газ, S)
	

	
-XXXIV-142
	Кумсай
	Р
	С
	
	Нефть
	

	
-XXXIV-143
	Кенкияк
	Р/Э
	К
	К
	Нефть (газ, S)
	

	M-40
-XXXIV-144
	Мортук
	Р
	К
	К
	Битум
	Топливно-энергетическое сырье

	
-XXXIV-145
	Алибекмола
	Р/Э
	К
	
	Нефть, газ, конденсат (S)
	

	
-XXXIV-146
	Кокжиде
	Р
	М
	С
	Нефть
	

	
-XXXIV-147
	Урихтау
	Р
	К
	
	Газ, конденсат, нефть (S)
	

	
-XXXIV-148
	Жанажол
	Р/Э
	К
	
	Газ, конденсат, нефть (S)
	

	
-XXXIV-149
	Кожасай
	Р
	С
	
	Газ, конденсат, нефть (S)
	

	
-XXXIV-150
	Синельниковское
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-XXXIV-151
	Жанатан
	Р
	М
	М
	Нефть (газ)
	

	
-XXXV-152
	Маяк
	П
	
	М
	Шунгит
	Производство шунгизита

	
-XXXV-153
	Шуылдак
	П
	
	М
	Агаты
	Поделочные камни

	
-XXXV-154
	Мугоджарское
	Р/Э
	С
	К
	Песок
	Производство стекла, цемента, металлургия – формовочный

	
-XXXV-155
	Мугоджарское
	Р
	М
	М
	Кварцит (песок, глина)
	Металлургия – динас, флюс

	
-XXXV-156
	Сарлыбай
	Р
	М
	М
	Au
	

	
-XXXV-157
	Базарсайское
	П
	
	М
	Яшмобрекчия
	Поделочные камни

	
-XXXV-158
	Пограничное
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXV-159
	Берчогурское
	Р/К
	М
	
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XXXV-160
	Аймакское
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни

	
-XXXV-161
	Кулама
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни

	
-XXXV-162
	Жумырсай
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни

	
-XXXV-163
	Шийлисай
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни

	
-XXXV-164
	Жиланды (Джиланды)
	Р/К
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-XXXV-165
	Буйлюктау
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни

	
-XXXV-166
	Карабулакское 
(Кара-Булак-Сай)
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни

	
-XXXV-167
	Жамантау
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни

	
-XXXVI-168
	Балгасинтуз
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXXVI-169
	Жамантуз
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	M-41

	M-41
-I-1
	Аксанское
	П
	
	М
	Au
	

	
-I-2
	Берсуатское
	Р
	М
	
	Ni, Co
	

	
-I-3
	Шевченковское
	Р/Э
	К
	ОК
	Ni, Co
	

	
-I-4
	Кундыбайское 
(Кундыбай)
	П
	
	М
	Ti (TR) 
	

	
-I-5
	Кундыбайское
	П
	
	К
	TR (Ti)
	

	
-I-6
	Титан
	П
	
	М
	Ti
	

	M-41
-I-7
	Мюктыкольское 
(Моктыкольское)
	П
	
	К
	Al (Fe) – в боксите-алюмо-гетите
	

	
-I-8
	Кундыбайское
	Р
	М
	
	Cr
	

	
-I-9
	Кундыбайское
	Р
	М
	
	Ni, Co
	

	
-I-10
	Домбар
	П
	
	М
	Au
	

	
-I-11
	Бузбия
	П
	
	М
	Au
	

	
-II-12
	Южно-Тохтаровское
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-II-13
	Тохтаровское
	П
	
	М
	Родингит
	Декоративно-облицовочные и поделочные камни

	
-II-14
	Сарыоба
	П
	
	М
	Роговик
	Поделочные камни

	
-II-15
	Сарыобинское 
(Саробинское)
	Р
	М
	
	Fe
	

	          -II-16
	Сахаровское
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-II-17
	Южно-Леонидовское
	П
	
	С
	Au
	

	
-II-18
	Александровское 
(Шлыгинское)
	Р/О
	М
	
	Au
	

	
-II-19
	Аккаргинское (Аккарга Золотая)
	П/К
	М
	С
	Au
	

	
-II-20
	Комаровское II
	П/О
	М
	
	Au
	

	
-II-21
	Аккарга
	Р/О
	Мр
	
	Au
	

	
-II-22
	Барамбаевское
	Р/К
	М
	
	Au
	

	          -II-23
	Талдыкольское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-II-24
	Кулыкольское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-III-25
	Шаймерден (Шаймерденовское)
	Р
	С
	К
	Zn (Pb, Ag)
	

	
-III-26
	Шаракольское (2-й Шаракольский участок)
	П
	
	М
	Fe (S, Co, Cu)
	

	
-III-27
	Карабайтальское
	Р
	С
	
	Al – в бокситах
	

	
-III-28
	Кужукольское
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-III-29
	II Белькарагайское
	П
	
	М
	Fe (Cu, Co)
	

	
-III-30
	Адаевское
	Р
	М
	
	Fe
	

	
-III-31
	Клочковское
	П
	
	С
	Cu
	

	
-III-32
	Клочковское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-III-33
	Шагыркольское (Шагыркульское)
	Р
	М
	С
	Fe (Co, Cu)
	

	
-III-34
	Клочковское
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-III-35
	Мамыркольское
	П
	
	С
	Al – в бокситах
	

	
-III-36
	Западно-Мамыркольское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-III-37
	Северо-Уркашское
	П
	
	С
	Al – в бокситах
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-III-38
	Батманкольское 
(Батмакольское)
	П
	
	С
	Al – в бокситах
	

	
-III, IX-39
	Таунсорское
	Р
	ОК
	
	Al – в бокситах
	

	
-III-40
	Мынсор, оз.
	П
	
	Мос
	Сульфат натрия
	Химическое сырье

	
-V-41
	Наурзумское
	П
	
	ОК
	Al – в бокситах
	

	
-V-42
	Панфиловское
	П
	М
	С
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-VII-43
	Союзное
	Р/Э
	К
	К
	Каолин
	Металлургия – шамотные из-делия, производство керамики, бумажная и резинотех-ническая промышленность

	
-VII-44
	Союзное (Ярославский участок)
	Р
	К
	К
	Каолин
	Производство керамики, бумажная и резинотехническая промышленность

	
-VIII-45
	Бенкалинское
	Р
	М
	
	Fe
	

	
-VIII-46
	Бенкалинское
	П
	
	К
	Cu (Mo, Au, Ag, S)
	

	
-IX-47
	Уркашское (Оз. Уркаш)
	Р/К 
	Мос
	
	Соль поваренная 
(сульфат натрия)
	Пищевая

	
-IX-48
	Аласорское (Аларсор)
	Р
	Мр
	
	Ti, Zr
	

	
-IX-49
	Сорское
	Р
	М
	
	Fe
	

	
-IX-50
	Ортакшильское
	П
	
	Мр
	Ti, Zr
	

	
-IX-51
	Жарсорское
	П
	
	Ср
	Ti, Zr
	

	
-IX-52
	Жана-Даурское I
	П
	
	М
	Fe
	

	
-IX-53
	Кумкольское
	Р
	Мр
	
	Ti, Zr
	

	
-XII-54
	Кызылтальское уч.Орловский
	Р
	ОК
	
	Уголь бурый
	Энергетический, 
коксующийся

	
-XII-55
	Кызылтальское 

уч. Кызылтальский
	Р
	К
	
	Уголь бурый
	Энергетический, 
коксующийся

	
-XIII-56
	Бугеткольское
	Р
	К
	
	Ni (Co)
	

	
-XIII-57
	Теректинское
	Р
	С
	
	Мрамор
	Облицовочные камни

	
-XIII-58
	Кзылсайское
	П
	
	К
	TR – цериевая группа
	

	
-XIII-59
	Косколь 1
	П
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XIV-60
	Кыз, оз.
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XVI-61
	Тузовское, оз.
	П
	
	Мос
	Сульфат натрия
	Химическая промышленность

	
-XVI-62
	Безымянное, оз.
	П
	
	Мос
	Сульфат натрия
	Химическая промышленность

	
-XVIII-63
	Ащитастинское II
	П
	
	К
	Глина охристая
	Минеральные краски

	
-XVIII-64
	Мхатовское
	П
	
	ОК
	Уголь бурый (Ga, Ge, Be)
	Энергетический

	
-XIX-65
	Сахабайколь, оз. 
(Сингирбайсор)
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XIX-66
	Шиликоль, оз. (Шилисор)
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные
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-XXIV-67
	Жиланчикский (Жиланшикский) бассейн
	П
	М
	ОК
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XXIV-68
	Тузкуль, оз.
	П
	
	Мос
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXV-69
	Тюлюсай
	П
	
	М
	U
	

	
-XXVIII-70
	Жалюнтуз, оз. 
(Жамантуз I)
	П
	
	Мос
	Сульфат натрия
	Химическая промышленность

	
-XXVIII-71
	Жаманакколь, оз.
	П
	
	Мос
	Сульфат натрия
	Химическая промышленность

	
-XXVIII-72
	Тентексор, оз.
	П
	
	Мос
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXIX-73
	Каратуз, оз.
	П
	
	Мос
	Соль поваренная 
(Br, сульфат натрия)
	Пищевая

	
-XXX-74
	Лазаревское
	П
	
	М
	U
	

	
-XXX-75
	Лунное (Торгай)
	П
	
	М
	U
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	M-42
-I-1
	Бузулукское
	Р/Э
	К
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-I-2
	Кумайское 
(Красавинское)
	П
	
	К
	Яшма
	Поделочные камни

	
-I-3
	Тасобинское
	П
	
	К
	Яшма
	Поделочные камни

	
-I-4
	Шолаксандыкское
	П
	
	С
	Fe
	

	
-I-5
	Масальское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-I-6
	Савинковское
	Р
	М
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-I-7
	Карабулакское
	П
	
	М
	Au
	

	
-I-8
	Пятигорское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-II-9
	Жаксы
	Р
	М
	
	Mn
	

	
-II-10
	Алтын-Казган
	П
	
	М
	Cu
	

	
-II-11
	Кийминское
	П
	
	М
	Cu
	

	
-III-12
	Атбасарское
	Р/К
	М
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-V-13
	Акбеит
	Р/Э
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-V-14
	Семеновское
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-VI-15
	Кузган
	П
	
	М
	Fe (S, Co)
	

	
-VI-16
	Степок
	П
	М
	С
	Au (Ag, Pb, Zn)
	

	
-VI-17
	Мартовское
	Р/К
	М
	М
	Au
	

	
-VI-18
	Жолымбет
	Р/К
	С
	С
	Au (Ag)
	

	
-VI-19
	Южный Караултобе
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-VI-20
	Жолымбетская россыпь
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-VI-21
	Айзин-Томар
	Р
	М
	
	Глина
	Металлургия – производство огнеупоров, строительной керамики

	
-VI-22
	Первомайское
	П
	
	М
	Уголь каменный
	Энергетический
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-VI-23
	Софиевское
	Р/Э
	С
	
	Известняк
	Металлургия – флюс; 
производство извести

	
-VI-24
	Софиевское
	Р
	М
	
	Al – в бокситах
	

	          -VI-25
	Тонкерис
	Р/Э
	М
	
	Глина
	Производство грубой 
керамики

	
-VII-26
	Кубасадырское 
(Кубасадыр)
	Р
	М
	
	U (Zr, Mo, Pb, P, Th)
	

	
-VII-27
	Ишимское 
(Кубасадырское)
	П
	
	К
	Al – в нефелинах
	

	
-VII-28
	Кубасадыр 
(Кубасадырское)
	П
	
	С
	Вермикулит
	Производство теплоизоляционных строительных материалов

	
-XII-29
	Караджигит
	П/К
	М
	М
	Каолин
	Производство строительной керамики

	
-XII-30
	Фарфорозаводское
	Р
	К
	
	Охры глинистые
	Минеральные краски

	
-XII-31
	Целиноградское
	Р/Э
	С
	
	Глина
	Производство грубой керамики; металлургия – шамотные изделия

	
-XII-32
	Акмолинское
	Р
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XII-33
	Конарлы-1 (Кайнарлы I)
	Р
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XII-34
	Конарлы-2 (Кайнарлы II)
	Р
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XII-35
	Конарлы-3 (Кайнарлы III)
	Р
	С
	
	Al – в бокситах
	

	
-XII-36
	Конарлы-2 (Кайнарлы II)
	Р/Э
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебно-столовая

	
-XII-37
	Майбалык I, II, III
	Р
	С
	 
	Al – в бокситах
	

	
-XIII-38
	Надеждинское
	П
	
	М
	TR
	

	
-XIII-39
	Мирный (Мирное)
	П
	
	С
	Fe
	

	
-XIII-40
	Молодежное
	П
	
	М
	TR
	

	
-XIII-41
	Ащитасты (Ащи-Тастин-ское, Ащитастинское)
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XIII-42
	Северное
	Р/О
	С
	
	Al (Ga) – в бокситах
	

	
-XIII-43
	Аркалыкское
	Р/Э
	ОК
	
	Al (Ga) – в бокситах
	

	
	
	
	С
	
	Глина огнеупорная
	Металлургия – огнеупоры

	
-XIII-44
	Верхнеашутское (Верхний Ашут)
	Р/Э
	К
	
	Al (Ga) – в бокситах
	

	
	
	
	К
	
	Глина огнеупорная
	Металлургия – огнеупоры

	
-XIII-45
	Нижнеашутское
	Р/Э
	С
	
	Al (Ga) – в бокситах
	

	
	
	
	М
	
	Глина огнеупорная
	Металлургия – огнеупоры

	
-XIII-46
	Актасское
	Р
	М
	
	Al – в бокситах
	

	
-XIII-47
	Акбулакское
	П


	
	К
	TR
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-XIV-48
	Уштобинское 
(Уштюбинское)
	Р/Э
	С
	
	Глина огнеупорная
	Металлургия – огнеупоры

	
	
	
	М
	
	Al – в бокситах
	

	

-XV-49
	Кенен (Терсаккан)
	П
	
	М
	Cu
	

	
-XIX-50
	Черногорское
	П
	
	ОК
	Глина охристая
	Минеральные краски

	         -XIX-51
	Талайрыкское
	П
	
	ОК
	TR – иттриевая группа
	

	
-XIX-52
	Таболгасайское
	П
	
	М
	Au
	

	
-XIX-53
	Алыс
	П
	
	С
	Pb, Zn
	

	
-XIX-54
	Маятасское II
	П
	
	М
	Pb
	

	
-XIX-55
	Увальное
	П
	
	М
	Au (Bi, Ag)
	

	
-XIX-56
	Заречное
	П
	
	С
	Pb, Zn
	

	
-XIX-57
	Маятасское
	П
	
	М
	Pb
	

	
-XXI-58
	Неожиданное
	П
	
	М
	Вермикулит
	Производство теплоизоляционных материалов

	
-XXI-59
	Северное Карасу
	Р/К
	М
	
	Au (Ag, Cu, Pb, Zn)
	

	
-XXI-60
	Тур
	П/Э
	М
	С
	Mn
	

	
-XXI-61
	Богач
	П/Э
	М
	М
	Mn, Fe
	

	
-XXII-62
	Заречный-I
	П
	
	М
	Cu (Au)
	

	
-XXIII-63
	Кенжарык
	П
	
	С
	Au
	

	
-XXIII-64
	им. 60 лет Октября
	П
	
	М
	Sn, Bi (Au)
	

	
-XXIV-65
	Завьяловское
	Р
	С
	С
	Уголь каменный
	Коксующийся, 
энергетический

	
-XXV-66
	Акжальское
	П
	
	К
	Серпентин благородный
	Поделочные камни

	
-XXV-67
	Кургасын
	Р/О
	М
	
	Pb (Zn, Ag)
	

	
-XXV-68
	Жетыкыз
	П
	
	М
	Fe
	

	
-ХХV-69
	Акшокы (Ак-Шоку)
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXVI-70
	Аиршокы (Бейсенби)
	П
	
	М
	Mo (Bi, W)
	

	
-XXVI-71
	Жильное (Шондык)
	П
	
	М
	Bi (Mo, Ge)
	

	
-XXVI-72
	Каиндыша 
(Мык-Каиндыша)
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXVI-73
	Ешкиольмес
	Р
	С
	
	Асбест хризотиловый
	Горнотехническое сырье для технических изделий

	
-XXVII-74
	Шубарколь
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XXVIII-75
	Сарыузень
	П
	
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XXIX-76
	Жалын
	Р
	М
	
	Уголь каменный
	Коксующийся

	
-XXX-77
	Шоимбай
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXX-78
	Айгыржальская группа месторождений
	П
	
	М
	Fe (Mn)
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-XXXI-79
	Надырбай
	Р/Э
	М
	
	Кварц, горный хрусталь
	Технические камни-оптическое стекловарение, пьезооптическое сырье

	

-XXXI-80
	Боздак
	Р
	
	М
	Fe
	

	
-XXXI-81
	Жаксы-Котр (Жаксыкотр)
	Р/К
	М
	
	Mn (Tl, Ge, Ga, Pb, Zn, барит)
	

	
-XXXI-82
	Актасское
	Р/Э
	С
	
	Кварц
	Оптическое стекловарение

	          -XXXI-83
	Сазтобе (Саз-Тюбе)
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XXXII-84
	Карашошак
	Р
	М
	М
	Cu (Ag, Re)
	

	
-XXXII-85
	Итауз
	Р
	С
	С
	Cu, Pb (Ag, Re, S, Os)
	

	
-XXXII-86
	Западная Сарыоба
	Р
	С
	С
	Cu, Pb (Ag, Re, Se, S)
	

	
-XXXII-87
	Восточная Сарыоба 
(Сарыобинское)
	Р
	С
	С
	Cu (Ag, Re, Se, S, Pb)
	

	
-XXXII-88
	Кипшакпай
	Р
	С
	С
	Cu, Pb (Ag, Re, Se, S)
	

	
-XXXII-89
	Айрамбай
	Р
	М
	М
	Cu (Pb)
	

	
-XXXII-90
	Шайтантас
	Р
	М
	М
	Co, Ni
	

	
-XXXII-91
	Жезды (Жездинское)
	Р/К
	М
	
	Mn
	

	
-XXXII-92
	Промежуточное (залежь месторождения Жезды)
	Р/О
	М
	
	Mn
	

	
-XXXII-93
	Актас (Актас III)
	Р
	М
	
	Известняк
	Металлургия – флюс, 
производство извести

	         -XXXII-94
	Жартас (Джартасское)
	Р
	М
	М
	Cu (Ag, Re, Pb, Zn)
	

	
-XXXIII-95
	Жалтырбулак (Жолтырбулак)
	П
	
	М
	Au
	

	      -XXXIII-96
	Теректинское
	Р
	С
	
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-XXXIV-97
	Северный Коптас
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXIV-98
	Ушшокы (Уш-Шокы)
	Р/Э
	М
	
	Au
	

	
-XXXIV-99
	Камыс Западный
	П
	
	М
	Pb, Zn (барит)
	

	
-XXXIV-100
	Камыс (Западный, Центральный, Восточный)
	Р/Э
	С
	
	Mn, Fe
	

	
-XXXIV-101
	Кильжирское
	Р
	М
	М
	Мрамор
	Облицовочные камни

	
-XXXV-102
	Ушкатын-I 
(Северный Ушкатын)
	Р
	С
	
	Mn, Fe 


	

	
	
	
	С
	
	Pb, Zn, Cu (барит, Ag, Hg, Cd, Sb, In, S, Se)
	

	
	
	
	С
	
	Барит


	Химическая промышленность

	
-XXXV-103
	Арап
	П
	
	М
	Mn, Fe
	

	
	
	
	
	М
	Pb, Zn
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-XXXV-104
	Ушкатын III
	Р/Э
	К
	
	Mn, Fe
	

	
	
	
	К
	
	Pb (барит, Ag, Sb, Hg, S)
	

	
	
	
	С
	
	Барит (Pb)
	Химическая промышенность

	
-XXXV-105
	Жайрем Дальнезападный
	Р/К
	К
	
	Zn, Pb (барит, Cd, Ag, Hg, Sb, Tl, S, Cu, In)
	

	
	
	
	С
	
	Барит (Pb, Zn, Cu, S, Ag)
	Химическая промышенность

	

-XXXV-106
	Жайрем Западный
	Р/К
	С
	
	Zn, Pb (Cu, Cd, Ag, барит, Hg, Sb, Tl, In, S)
	

	
	
	
	С
	
	Барит (Ag, S)
	Химическая промышленность

	          -XXXV-107
	Жайрем Восточный (Восточно-Жайремское)
	Р/К
	К
	
	Zn, Pb (барит, Ag, Cd, Hg, Sb, In, Se, S)
	

	
	
	
	К
	
	Барит (Ag, S)
	Химическая промышленность

	
	
	
	С
	
	Fe, Ge
	

	
-XXXV-108
	Жомарт (Джумарт 
геофизический)
	Р/Э
	М
	
	Mn (Fe)
	

	
-XXXV-109
	Рифовое-Алашпай
	П
	С
	С
	Pb, Zn (барит)
	

	
-XXXV-110
	Каражал
	Р
	М
	
	Глиногипс
	Производство вяжущих

	
-XXXV-111
	Западный Каражал
	Р/Э
	К
	К
	Fe, Mn (Ge)
	

	
-XXXV-112
	Южный Каражал
	Р
	С
	
	Zn, Pb (Ag, Cd, Hg, Tl, Sb)
	

	
-XXXV-113
	Северный Каражал
	Р
	М
	
	Mn
	

	
-XXXV-114
	Восточный Каражал
	Р/К
	М
	
	Mn, Fe
	

	
-XXXVI-115
	Керегетас
	Р
	М
	
	Mn, Fe
	

	
-XXXVI-116
	Кужальское (Летнее)
	Р
	М
	М
	Pb (Au, Ag, Zn)
	

	
-XXXVI-117
	Кентобе
	Р
	С
	
	Барит
	Химическая промышленность

	
-XXXVI-118
	Жуманай
	П/К
	М
	
	Au
	

	
-XXXVI-119
	Жуманай
	Р
	М
	
	Барит
	Химическая промышленность

	
-XXXVI-120
	Бестобе (Бестюбе)
	Р/К
	К
	К
	Zn, Pb (Ag, Cd, Hg, In)
	

	
	
	
	С
	С
	Барит
	Химическая промышленность

	
-XXXVI-121
	Ушкагыл
	Р
	М
	М
	Zn, Pb (Ag, Cd, S)
	

	
-XXXVI-122
	Большой Ктай
	Р/К
	М
	
	Fe, Mn (Ge)
	

	
-XXXVI-123
	Каражальское
	Р/Э
	К
	
	Вода минеральная
	Лечебно-столовая
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	M-43
-I-1
	Таукин
	П/К
	М
	С
	Au
	

	
-I-2
	Тускуль
	П
	
	М
	Au
	

	
-I-3
	Селетинское I
	П
	
	М
	Cu, Mo (Au)
	

	
-I-4
	Аномальное
	П
	
	С
	Cu, Mo
	

	
-I-5
	Кызылту
	П
	
	С
	Cu, Mo (Au, Ag)
	

	
-I-6
	Ешкеольмес
	Р/К
	М
	
	Au (Cu)
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-I-7
	Западный Бегим
	П
	
	М
	Au
	

	
-I-8
	Торгайское (Тургайское)
	Р/К
	М
	С
	Sb
	

	
-II-9
	Самайсор
	П
	
	М
	Уголь каменный 
	Энергетический

	
-II-10
	Торгайское (Тургайское)
	Р
	М
	М
	Витрофир, туфолава 
	Производство вспученного перлита, минеральной ваты

	
-II-11
	Сарыадыр
	Р/Э
	М
	С
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-III-12
	Бозшаколь (Бощекуль)
	Р
	К
	
	Cu (Mo, Au, Ag, Co, Se)
	

	
-III-13
	Находка
	П/К
	М
	С
	Au (Ag, барит)
	

	
-III-14
	Жангабул
	Р/К
	М
	М
	Au, Ag, барит
	

	
-III-15
	Торткудук
	Р/К
	М
	
	Au, Ag, барит (Zn, Pb, Cu)
	

	
-III-16
	Сарыбидаик Южный
	Р
	М
	
	Известняк
	Производство цемента

	
-IV-17
	Карасор
	Р/К
	К
	
	Глина, песок
	Металлургия – формовочные

	
-IV-18
	Калкаманское
	Р
	М
	
	Песок
	Производство стекла

	
-IV-19
	Майкаинское
	Р/Э
	С
	
	Глина
	Производство цемента

	
-IV-20
	Экибастузский бассейн
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-IV-21
	Майсор
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-IV-22
	Дуэк
	П
	
	М
	Ni (Co)
	

	
-IV-23
	Аймандай
	Р/О
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-IV-24
	Ангренсорское
	П
	М
	С
	Ni (Co, Cr, Fe)
	

	
-IV-25
	Промежуточное
	П
	
	К
	Ni (Co)
	

	
-IV-26
	Алпыс (Жиланды)
	Р/Э
	С
	
	Au (Ag, Cu, Pb, Zn, барит, Cd, In, Se, Te)
	

	
-IV-27
	Жиланды
	П
	
	С
	Бирюза
	Полудрагоценные камни

	
-IV-28
	Керегетас
	Р/Э
	К
	К
	Известняк
	Металлургия – флюс; произ-водство цемента, извести

	
-IV-29
	Майкаин В
	Р/Э
	С
	С
	Au (Ag, Cu, Pb, Zn, барит, Se, Te, In, Cd) 
	

	
-IV-30
	Большой Майкаин
	Р
	М
	
	Au, Ag
	

	
-IV-31
	Майкаин С
	Р/К
	С
	
	Au (Ag, Cu)
	

	
-IV-32
	Майкаин Е
	Р/К
	М
	
	Au (Ag, Cu, Pb, Zn, барит)
	

	
-IV-33
	Жила Новая
	Р
	М
	
	Au (Ag, Cu, Pb, Zn, барит)
	

	
-IV-34
	Адильбекское 
(Адильбек)
	Р
	М
	
	Ni (Co)
	

	
-IV-35
	Балааркалык
	П
	
	М
	Ni (Co)
	

	
-V-36
	Жамантуз II, оз.
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-V-37
	Дружба
	П
	
	Ср
	Ti, Zr
	

	
-VI-38
	Сухановское
	П
	
	ОК
	Глина
	Металлургия – огнеупоры; производство фарфора, фаянса и строительной керамики
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-VIII-39
	Акжар
	П/К
	М
	С
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-VIII-40
	Борлы
	Р/Э
	С
	
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-IX-41
	Музбель Западный
	П
	
	М
	Au (Co)
	

	
-IX-42
	Железная горка 
(Юбилейное)
	П
	
	М
	Au (Cu)
	

	         -IX-43
	Аяккоджан 
(Аяк-Коджан)
	П
	
	М
	Cu (Au, Ag)
	

	
-X-44
	Шоптыколь – Майкюбенский бассейн
	Р
	М
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-X-45
	Шоптыколь, участок Шоптыкольский I – Майкюбенский бассейн
	Р/Э
	ОК
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-X-46
	Талдыколь – Майкюбенский бассейн
	Р/Э
	С
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-X-47
	Сарыколь – Майкюбенский бассейн
	Р
	С
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-X-48
	Тамды
	П
	
	М
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-X-49
	Александровское
	Р/К
	М
	
	Pb, Zn (Au, Ag)
	

	
-X-50
	Уштобе (Уч-Тобе)
	Р
	М
	
	Au
	

	
-X-51
	Сувенир
	Р/О
	С
	
	Au (Ag, Cu, Pb, Zn, барит, Cd, Se, Te, In)
	

	
-X-52
	Найзатас
	П/К
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-X-53
	Сарытобинское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XI-54
	Таскудук – 
Майкюбенский бассейн
	П
	
	М
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XI-55
	Аякмалайсор
	П
	
	К
	Уголь каменный
	Коксующийся, 
энергетический

	
-XI-56
	Эспетуз Северный 
(Западный Койтас)
	П/К
	М
	
	Au, Ag
	

	
-XI-57
	Эспетуз, оз.
	П
	
	Мос
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XIV-58
	Сарыопанское
	Р
	М
	
	Глина, суглинок
	Производство цемента

	
-XIV-59
	Сарыопанское
	Р
	К
	К
	Известняк
	Производство цемента, 
извести

	
-XIV-60
	Кушокы (Куучеку)
	Р/Э
	М
	К
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XIV-61
	Астаховское
	Р/Э
	С
	К
	Суглинок
	Производство цемента

	
-XIV-62
	Астаховское
	Р/Э
	С
	
	Известняк, сланец глинистый
	Производство цемента

	
-XIV-63
	Майузек (Центральный Майузек)
	Р/О
	М
	
	Au (Ag, Cu)
	

	
-XIV-64
	Самарское Западное
	П
	
	С
	Au (Ag)
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-XIV-65
	Нурказган (Самарское)
	Р
	K
	
	Cu (Au, Se, Te, In)
	

	
-XIV-66
	Темирсу (Темирсуйское)
	Р/К
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная, лечебно-столовая

	
-XIV-67
	Ульяновское
	П
	
	К
	Mo, W
	

	
-XV-68
	Большой Семизбугы
	Р/К
	Кр
	
	Корунд
	Технические камни – 
абразивы

	
-XV-69
	Cемизбугы (Большой Семизбугу)
	Р/К
	ОК
	ОК
	Корунд (алунит, андалузит)
	Технические камни – абра-зивы (производство цемента- а.м.д.; производство керамики; металлургия – огнеупоры

	
-XVI-70
	Шокпак (Чокпак)
	Р/К
	С
	
	Малахит
	Поделочные камни

	
-XVI-71
	Коктас-Жартас
	Р/К
	М
	
	Cu
	

	
-XVI-72
	Шоптыколь 
(Шоптыкуль)
	Р/К
	М
	М
	Pb, Zn, Cu (Ag, Au)
	

	
-XVII-73
	Жосалы (Джусалы)
	Р/К
	М
	
	Au, Ag (Cu)
	

	         -XVII-74
	Кызылтау
	П
	
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XVII-75
	Коктасжал
	Р
	С
	
	Cu (Au, Ag, Mo, Se, Te, Ge)
	

	
-XVIII-76
	Найманжал I
	П
	
	М
	Pb, Zn (Ag) 
	

	
-XVIII-77
	Найманжал II
	П
	
	С
	Au, Ag (Pb, Zn, Cu)
	

	
-XVIII-78
	Первомайское
	П
	
	М
	Au (Ag, Zn, Cu, Pb, барит)
	

	
-XIX-79
	Волынское
	Р/Э
	К
	К
	Известняк
	Металлургия – флюс; произ-водство карбида кальция

	
-XIX-80
	Самарское
	Р
	М
	С
	Уголь каменный
	Коксующийся, 
энергетический

	
-XIX-81
	Карагандинский район – Карагандинский угольный бассейн
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Уголь каменный
	Энергетический, 
коксующийся

	
-XIX-82
	Тентекский район – Карагандинский угольный бассейн
	Р/Э 
	ОК
	
	Уголь каменный
	Коксующийся, 
энергетический

	
-XIX-83
	Дубовское – Карагандинский угольный бассейн
	Р/о
	М
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XIX-84
	Шерубайнуринский район – Карагандинский угольный бассейн
	Р/Э
	ОК
	
	Уголь каменный
	Коксующийся, 
энергетический

	
-XIX-85
	Жалаир
	П
	
	С
	Pb, Cu, Zn (барит)
	

	
-XIX-86
	Жалаир
	Р/Э
	С
	
	Барит (Pb, Sr)
	

	
-XIX-87
	Жартасское
	Р
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная, лечебно-столовая
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-XIX-88
	Южно-Топарское
	Р/Э
	К
	
	Известняк
	Металлургия – флюс; произ-водство карбида кальция

	
-XX-89
	Карагандинское
	Р
	К
	
	Диабазовый порфирит
	Каменное литье

	
-XX-90
	Хаджиханган 
(Теректы-II)
	П
	
	М
	Cu (Ag, Se, Te)
	

	
-XX-91
	Алтынтобе
	П
	
	М
	Cu
	

	
-XX-92
	Алтын-Тюбе 
(Алтынтобе)
	П/К
	М
	С
	Диоптаз
	Поделочные и коллекционные камни

	
-XX-93
	Верхнесокурское – Карагандинский бассейн
	Р
	ОК
	ОК
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XX-94
	Жетымшокы
	П
	
	М
	Cu
	

	
-XX-95
	Спасское
	Р
	М
	М
	Пирофиллит
	Металлургия – огнеупоры

	
-XX-96
	Пирамида Горнова
	П
	
	М
	Cu (Ag)
	

	
-XX-97
	Кызылшокы (Кызылчоку)
	П
	
	С
	Cu (Au, Ag)
	

	
-XX-98
	Узунмурт (Дорожное)
	П/К
	М
	
	Au
	

	
-XX-99
	Спасское
	П
	
	М
	Гранит
	Облицовочные камни

	          -XX-100
	Акбастауское (Акбастау)
	Р/К
	М
	
	Андезитовый порфирит
	Облицовочные камни

	
-XX-101
	Энтаккан
	П
	
	М
	Ni (Co)
	

	
-XX-102
	Топарское
	Р
	М
	
	Габбро-диорит
	Облицовочные камни

	
-XX-103
	Кеныспай
	П
	М
	М
	Au (As)
	

	
-XX-104
	Кеныспай
	Р
	М
	
	Магнезит аморфный
	Металлургия – огнеупоры

	
-XXI-105
	Жосалинское
	Р/Э
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXI-106
	Сарыкулболды
	Р/К
	М
	
	Хризопраз
	Поделочные камни

	
-XXI-107
	Сарыкулболды
	П
	
	С
	Ni, Co (магнезит)
	Металлургия – огнеупоры

	
-XXII-108
	Карасор
	Р/Э
	Ког
	
	Грязи минеральные (соли натриевые, магниевые, кальциевые)
	Лечебные

	
-XXII-109
	Сарыбулак
	Р
	М
	М
	Fe
	

	
-XXII-110
	Шахтерское
	Р/Э
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXII-111
	Карагайлинское (Карагайлы), участок Дальний
	Р
	М
	
	Pb (Zn, барит, Ag, Se, Te, Cd, Hg, S)
	

	
-XXII-112
	Карагайлы , участок Южный
	Р
	М
	
	Pb (Zn, барит, Ag, S, Se, Te, Cd, Bi, Hg)
	

	
-XXII-113
	Карагайлинское (Карагайлы), 

участок Главный
	Р/Э
	К
	
	Pb, Zn, Cu (барит, Ag, Cd, Sr, Se, Te, In)
	

	
	
	
	К
	
	Барит
	Химическая промышленность

	
-XXII-114
	Озерное
	П
	
	С
	Cu (Mo, Bi, Ag)
	

	
-XXIII-115
	Беркутты
	П
	
	К
	Al – в алуните
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-XXIII-116
	Тогай I
	Р/Э
	М
	
	Fe
	

	
-XXIII-117
	Кентобе (Кень-Тюбе)
	Р/Э
	С
	
	Fe (Co, Cu, Pb, Zn, S, Ni) 
	

	
-XXIII-118
	Абыз
	Р
	С
	С
	Au, Ag (Cu, Zn, Pb, S, Se, Te, Cd, In, Hg) 
	

	
-XXIV-119
	Есымжал (Муржикская группа)
	Р/Э
	М
	М
	Mn
	

	
-XXV-120
	Байгул
	П/К
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXV-121
	Каштал
	П/К
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXV-122
	Сулу
	П/К
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXV-123
	Тектурмас
	Р/Э
	С
	
	Кварцит
	Металлургия – флюс, динас

	
-XXV-124
	Жарыкское
	П
	
	К
	Полевой шпат
	Производство керамики

	
-XXV-125
	Катпар Северный
	Р
	ОК
	
	W, Mo, Bi, Cu (Ag, Se, Te, 
Re, In)
	

	
-XXV-126
	Бела
	Р/К
	М
	М
	Cu 
	

	
-XXV-127
	Успенское
	Р/К
	М
	
	Cu (Au, Ag, Mo)
	

	
-XXVI-128
	Дарьинское
	П
	
	М
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-XXVI-129
	Нураталды
	Р/К
	С
	С
	Be (W, Mo, Bi, Sc)
	

	
-XXVI-130
	Алабута
	П
	
	М
	Pb, Zn
	

	
-XXVI-131
	Белькойтас Западный
	П
	М
	М
	W
	

	
-XXVI-132
	Акмая
	Р/К
	С
	С
	W (Bi)
	

	
-XXVI-133
	Верхнекайрактинское
	Р
	ОК
	
	W (Mo, Bi, S, Ag, Cu, Se, Te)
	

	
-XXVII-134
	Сюрприз
	П
	С
	
	Волластонит
	Производство керамики

	
-XXVII-135
	Алайгыр
	Р
	К
	
	Волластонит
	Производство керамики

	
-XXVII-136
	Самомбет Северный
	П
	
	С
	Cu, Pb, Zn (Bi, Ag, Ge, Sn, W)
	

	
-XXVII-137
	Алайгыр
	Р
	С
	С
	Pb (Ag, S, Hg, Cd, Sb)
	

	
-XXVII-138
	Камкор (Комкор)
	П
	
	М
	Cu (Ni)
	

	
-XXVII-139
	Саран
	П
	
	К
	Mo (W)
	

	
-XXVII-140
	Июльское, участок 
Южный
	П
	
	С
	Mo (W)
	

	
-XXVIII-141
	Атабай Восточный
	П
	
	М
	Cu (барит, Pb, Zn, Ag)
	

	
-XXVIII-142
	Ащиозек
	П
	
	M
	Zn, Pb
	

	
-XXVIII-143
	Заталдинское
	П
	
	С
	Zn, Pb (Ag, Hg)
	

	
-XXVIII-144
	Байское
	П
	
	С
	Cu (Mo, Ag)
	

	
-XXVIII-145
	Кент
	Р/К
	К
	
	Флюорит (кварц)
	Технические камни – опти-ческое сырье

	
-XXVIII-146
	Кентское
	Р/К
	С
	
	Роговик
	Поделочные камни

	
-XXVIII-147
	Тайшек
	П
	
	M
	Bi, W, Mo (Pb, Zn, Ag)
	


	
-XXVIII-148
	Кайнарбулак
	Р/К
	М
	М
	Au (Ag, Pb, Zn)
	

	
-XXVIII-149
	Уйтас
	П
	
	М
	Pb, Zn
	

	M-43
-XXVIII-150
	Беркара (Бериккара) Полиметаллическая
	Р/К
	М
	М
	Pb, Zn (Cu, барит)
	

	
-XXIX-151
	Прогресс
	П
	М
	С
	Au (Ag)
	

	
-XXIX-152
	Тортколь (Торткуль)
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XXX-153
	Беркара
	П
	
	М
	Cu
	

	
-XXX-154
	Мизек
	Р/Э
	К
	К
	Au, Cu, Zn (Ag, Pb, S, Cd, Se, As, Sb)
	

	
-XXXI-155
	Шоинтас
	П
	М
	М
	Fe, Mn (Ge)
	

	
-XXXI-156
	Коктенкольское, участок Промежуточный
	Р
	ОК
	
	W (Mo, Bi, Cu, Fe)
	

	
	
	
	С
	
	Флюорит
	Химическая промышленность

	
-XXXI-157
	Коктенкольское
	Р
	ОК
	
	Mo, W (Bi, Cu, S, Ag, Re, 
Se, Te)
	

	
-XXXI-158
	Кызылтау
	Р/К
	М
	М
	W
	

	
-XXXII-159
	Алмалы 
(Алмалы-Акбиик)
	П
	
	С
	Cu, Mo
	

	
-XXXII-160
	Байназарское (Байназар)
	Р
	С
	
	W, Mo (Bi, Sc)
	

	
-XXXII-161
	Южный Жаур
	Р
	ОК
	
	W, Mo (Bi, TR)
	

	
-XXXII-162
	Кень-Шокы (Бесшокы)
	Р/К
	М
	
	Pb, Zn (Cu)
	

	
-XXXII-163
	Кайрактинское (Кайракты)
	Р/О
	М
	
	Pb, Zn (барит, Cu, Ag)
	

	
-XXXII-164
	Батыстауское (Крык-Бай, Батыстау)
	Р
	М
	
	Pb, Zn (Bi, Cd, In, Cu)
	

	
-XXXII-165
	Батыстау
	П
	
	М
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-XXXII-166
	Узунбулак
	П/К
	М
	
	W, Mo
	

	
-XXXII-167
	Батыстау
	Р
	ОК
	
	Mo (W, Re, Y, Yb, Sc)
	

	
-XXXII-168
	Селтей
	Р
	М
	С
	W, Mo
	

	
-XXXII-169
	Тологай (Кень-Адыр)
	П
	М
	М
	Au (Pb, Cu, Zn, Ag)
	

	
-XXXII-170
	Алтуайт
	П
	
	М
	Cu (Pb, Mo, W, Bi, Zn, 
Au, Ag)
	

	
-XXXIII-171
	Уралбай (Аккияк)
	Р
	М
	
	Pb (Cu, Ag, барит)
	

	
-XXXIII-172
	Александровское
	П
	
	М
	Cu (Pb, Zn, Au, Ag, Bi)
	

	
-XXXIII-173
	Каратоганбай
	Р
	
	М
	Pb, Zn (Cu, Ag, Cd, Bi)
	

	
-XXXIII-174
	Сарытоганбай
	П
	
	К
	Графит
	Металлургия – производство ферросплавов

	
-XXXIII-175
	Жосабай (Жасыбай, Джусабай)
	Р/К
	М
	М
	Au, Ag (Pb, Zn, Cd, In, Se, Te)
	

	
-XXXIII-176
	Айлы
	П/К
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-XXXIII-177
	Сулушокы (Слушокы)
	Р/О
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-XXXIII-178
	Каратал
	П
	
	М
	Au, Ag (Mo, W, Bi)
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-XXXIII-179
	Кузюк-Адыр (Рождественский рудник, Кузекадыр)
	Р/К
	М
	М
	Pb, Zn (Cu)
	


	
-XXXIII-180
	Акшатауское (Акчатау, 
Акчатауское)
	Р/К
	С
	К
	W, Be (Sc, Mo)
	

	
-XXXIV-181
	Босага
	П
	
	К
	Алунит (андалузит, корунд)
	Химическое сырье

	
-XXXIV-182
	Аксоран
	П
	
	М
	Андалузит
	Металлургия – высокоглино-земистое сырье

	
-XXXV-183
	Актайлек
	П
	
	С
	Алунит
	Химическое сырье

	
-XXXV-184
	Кошен
	П
	
	М
	Алунит
	Химическое сырье

	
-XXXV-185
	Каиндышокы
	П
	
	С
	Cu, Mo
	

	
-XXXV-186
	Шатырша
	П
	
	М
	Cu, Mo
	

	
-XXXV-187
	Жиланды
	Р/Э
	С
	С
	Cu, Mo (S)
	

	
-XXXV-188
	Бесшокы Южное
	П
	
	С
	Mo, Cu 
	

	          -XXXV-189
	Бесшокы Восточное
	П
	
	С
	Cu, Mo
	

	          -XXXVI-190
	Западное
	П
	
	С
	Cu, Mo
	

	
-XXXVI-191
	Акбастау
	Р
	С
	С
	Cu, Zn, Au (Ag, Se, Te, Cd, S)
	

	
-XXXVI-192
	Космурын (Кусмурун)
	Р/К
	С
	
	Cu, Zn, Au (Pb, Ag, Te, Cd, Mo, Se, S)
	

	М-44

	M-44
-VII-1
	Семиярское
	Р/Э
	М
	М
	Глина каолиновая
	Металлургия – огнеупоры

	
-VII-2
	Правобережное
	П
	
	ОК
	Ni (Co)
	

	
-IX-3
	Бородулихинское
	П
	
	М
	Sn (Ag, Zn)
	

	
-IX-4
	Кожанкольское (Степановский участок)
	П
	
	К
	W (Sn, Bi, Be, Zn)
	

	
-X-5
	Орловское
	Р/Э
	К
	К
	Cu, Zn,Pb (Au, Ag, барит, S, Cd, Se, Te, Ga, In, Ge)
	

	          -X-6
	Шемонаихинское (Новошемонаихинское)
	Р/Э
	С
	С
	Zn,Cu, Pb (Au, Ag, барит, S, Cd, Se, Te, Bi, S, In)
	

	
-XI-7
	Магнитное (Усть-Снегирихинское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XI-8
	Юбилейно-Снегирихинское
	Р
	С
	С
	Cu, Zn, Pb (Au, Ag, Cd, Se, Te, Bi, барит, S)
	

	
-XII-9
	Осеннее
	П
	
	С
	Pb, Zn
	

	
-XII-10
	Правобережное Сакмарихинское
	П
	
	М
	Pb, Zn, Cu
	

	
-XII-11
	Левобережное Сакмарихинское
	П
	
	М
	Pb, Zn, Cu
	

	
-XIII-12
	Горностаевское
	Р
	М
	
	Глина каолиновая
	Производство керамики
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-XIII-13
	Известковое Левобережное
	Р
	М
	
	Известняк
	Металлургия – флюс; 
производство извести

	
-XIII-14
	Горностаевское
	П
	
	К
	Ni (Co)
	

	
-XIII-15
	Кумкольское (Кумкульское)
	П/К
	М
	М
	Уголь каменный
	Коксующийся

	
-XIII-16
	Болдыколь
	П
	
	М
	Au
	

	
-XIII-17
	Восточное
	П
	
	М
	Au
	

	
-XIV-18
	Чаганское
	Р
	М
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-XIV-19
	Белокаменское Левобережное
	Р
	К
	К
	Природная сажа и железоокисные охры
	Минеральные краски

	
-XIV-20
	Белокаменское Левобережное
	П
	
	М
	Глина охристая
	Минеральные краски

	

-XIV-21
	Карагайлинское 
	П
	
	М
	Графит
	Металлургия

	
-XIV-22
	Карабастуз
	Р/Э
	Мос
	
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XIV-23
	Центрально-Мукурское
	Р/Э
	М
	С
	Au
	

	
-XIV-24
	Мираж
	П
	М
	М
	Au
	

	
-XIV-25
	Сарымбет
	П
	
	С
	Sb (Au)
	

	
-XIV-26
	Айгыр-Моинты 
	Р
	М
	
	Витрофир
	Производство витрозита

	
-XIV-27
	Бабеновское
	Р
	М
	
	Витрофир
	Производство цемента (а.м.д.), облицовочный камень

	
-XIV-28
	Знаменское
	Р
	М
	К
	Порфир кварцевый
	Производство стекла

	
-XIV-29
	Суздальское
	Р/Э
	С
	ОК
	Au (As, S, Sb)
	

	
-XV-30
	Чагыльское
	Р
	М
	
	Глина
	Производство строительной керамики

	
-XV-31
	Сорское
	Р/Э
	К
	К
	Глина
	Производство керамзита

	
-XV-32
	Жанасемейское II
	Р/Э
	М
	К
	Глина и суглинок
	Производство цемента

	
-XV-33
	Кедей
	П
	М
	М
	Au (Ag,) 
	

	
-XV-34
	Джерек (Жерек)
	П/Э
	М
	С
	Au
	

	
-XV-35
	Таскудук
	П
	
	М
	Au
	

	
-XV-36
	Восточно-Мукурское (Бельтерек)
	П
	
	С
	Au
	

	
-XV-37
	Друзовое
	П
	
	М
	Горный хрусталь
	Поделочные, коллекционные камни 

	
-XVI-38
	Сугатовское
	Р/К
	М
	С
	Au (Ag, Cu, Pb, Zn, S)
	

	
-XVI-39
	Сугатовское
	Р
	К
	
	Глина охристая
	Минеральные краски

	
-XVI-40
	Камышинское
	Р/О
	М
	М
	Cu, Pb, Zn, (Au, Ag, S, Cd, Se, In, Be)
	

	
-XVI-41
	Артемьевское
	Р
	К
	К
	Zn, Pb, Cu (Au, Ag) 
	

	
-XVI-42
	Межевское (Межовское)
	Р
	М
	
	Гранит
	Облицовочные камни
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-XVI-43
	Николаевское
	Р/Э
	К
	К
	Zn, Cu, Pb (Au, Ag, S, Cd, In)
	

	
	
	
	К
	К
	Сурик, мумия, охры
	Минеральные краски

	
-XVI-44
	Рулихинское
	П
	М
	К
	Zn, Cu, Pb (Au, Ag, In, Se, Cd, As, S)
	

	
-XVI-45
	Вавилонское 
(Вавиловское)
	Р
	М
	
	Cu (S, Co, Fe, Au, Ag, Ga)
	

	
-XVI-46
	Вавилонское
	П
	
	М
	Кварц
	Производство стекла

	
-XVI-47
	Убинское 
	Р/К
	М
	М
	W (Sn)
	

	
-XVI-48
	Новокаиндинское
	Р/К
	М
	
	Sn, W (Pb, Zn, Bi, As, V)
	

	
-XVI-49
	Кварцевое
	Р/К
	М
	М
	Ta, (Sn, Nb, Bе, Li)
	

	
-XVI-50
	Актобе (Актюбе)
	П
	
	К
	Ta, Be
	

	
-XVI-51
	Малокаиндинское
	П/К
	М
	М
	W (Sn)
	

	
-XVI-52
	Альджановское
	П/К
	М
	М
	Кварц агатовидный-переливт
	Поделочные и ювелирно-поделочные камни

	
-XVII-53
	Потенциальное
	П
	
	М
	Cu, Pb, Zn
	

	
-XVII-54
	Орловское
	П
	
	М
	Cu, Zn, 
	

	
-XVII-55
	Таловское
	П/К
	М
	М
	Cu, Zn, Pb (Ag)
	

	
-XVII-56
	Покровское 
(Покровское 2)
	Р/К
	М
	М
	Cu, Pb, Zn (Cd, Se, S, Au, 
Ag As)
	

	
-XVII-57
	Верхубинское
	П
	
	С
	Cu, Zn (Pb, Ag, Cd, S) 
	

	
-XVII-58
	Чудак 
	Р/К
	М
	М
	Cu (Au, Ag, As, Mo, Bi)
	

	
-XVII-59
	Секисовское
	Р/Э
	С
	К
	Au (Ag)
	

	
-XVII-60
	Новоберезовское 
(Перевальное)
	Р/К
	М 
	С
	Zn, Cu, Pb (Au, Ag, Cd, Bi, Sb, Se, S)
	

	
-XVII-61
	Красноярское
	Р
	М
	М
	Zn, Cu, Pb (Au, Ag, Cd, S, Se, Te, In, Sb, Bi, Hg)
	

	
-XVII-62
	Березовское
	Р/О
	М
	С
	Zn, Cu, Pb (S, Cd, In, Se, Te, Tl, Bi, Au, Ag)
	

	
-XVII-63
	Предгорненское
	П/К
	М
	М 
	Au
	

	
-XVII-64
	Иртышское
	Р/Э
	К
	К
	Zn, Cu, Pb (Au, Ag, Cd, Bi, Se, Te, Sb, S, барит)
	

	
-XVII-65
	Писаревское
	П
	
	М
	Zn, Pb, Cu
	

	
-XVII-66
	Березовское
	П
	
	М
	Андалузит, кианит
	Металлургия – производство алюмокремниевых сплавов

	
-XVII-67
	Прогнозное
	П
	
	М
	Zn, Cu, Pb (Au, Ag, Cd, Bi, Sb, барит, S)
	

	
-XVII-68
	Белокаменское
	Р
	М
	К
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XVII-69
	Белоусовское
	Р/Э
	С 
	К
	Zn, Pb, Cu(Au, Ag, Cd, Bi, Se, Te, In, Tl, барит, S)
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-XVII-70
	Алтайское 
(Бражихинское)
	П
	
	С
	Андалузит, кианит (кварц, слюда) 
	Производство алюмокремниевых сплавов

	
-XVIII-71
	Гусляковское
	Р
	С
	С
	Zn (Pb, Cu, барит, Au, Ag, Cd, Bi, Se, Te, Sb, In, S)
	

	
-XVIII-72
	Анисимов Ключ
	Р
	С
	С
	Zn, Cu, Pb (Au, Ag, Cd, Bi, Se, Te, S)
	


	
-XVIII-73
	Чекмарь
	Р
	К
	К
	Zn (Pb, Cu, Au, Ag, Cd, Bi, Se, Te, Sb, S, барит) 
	

	
-XVIII-74
	Чесноковское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XVIII-75
	Стрежанское
	Р
	М
	С
	Zn, Cu, Pb (Au, Ag, Cd, Bi, S, Sb, Se, Te, In)
	

	
-XVIII-76
	Риддерское (Риддерская каменоломня)
	Р
	К
	ОК
	Брекчиевидные альбитофиры – "риддерская яшма" или "брексинская брекчия"
	Декоративно-облицовочный и поделочный камень

	
-XVIII-77
	Старковское
	П
	
	М
	Zn, Pb, Cu (Au)
	

	
-XVIII-78
	Таловское
	П
	
	К
	Fe
	

	
-XVIII-79
	Шубинское (Прииск-1)
	Р/Э
	М
	
	Zn, Cu, Pb (Au, Ag, Cd, Se, Te, Bi, S)
	

	
-XVIII-80
	Риддер-Сокольное 
(Лениногорское)
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Zn, Pb, Cu (Au, Ag, Cd, Se, Te, Bi, S, Tl, Hg)
	

	
-XVIII-81
	Крюковское
	Р/К
	М
	
	Pb, Zn (Au, Ag)
	

	
-XVIII-82
	Ильинское
	П
	М
	М
	Cu, Pb, Zn (Au, Ag)
	

	
-XVIII-83
	Новолениногорское
	Р
	К
	К
	Zn, Pb, Cu (Au, Ag, барит, S, Cd, Se, Te, Bi) 
	

	
-XVIII-84
	Успенское
	П
	
	М
	Pb (Zn, Cu, Au, Ag)
	

	
-XVIII-85
	Долинное
	Р
	С
	
	Au, Ag, Zn, Pb, Cu (Cd, S)
	

	
-XVIII-86
	Габриэлевское 

	Р
	М
	М
	Cu, Zn, Pb (Au, Ag)
	

	
-XVIII-87
	Тишинское
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Zn, Pb, Cu (Au, Ag, Cd, Se, Te, S, Bi, Ga, Ge, In, Tl)
	

	
-XVIII-88
	Проходной белок
	П
	
	М
	Роговик
	Облицовочный и поделочный камень

	
-XVIII-89
	Обручевское
	Р
	М
	С
	Zn, Pb, Cu (Au, Ag)
	

	
-XIX-90
	Каражыра (Юбилейное)
	Р/Э
	К
	ОК
	Уголь бурый (TR, Sc, Be)
	Энергетический

	
-XIX-91
	Юбилейное (Кок-Тобе)
	Р
	М
	М
	Cu
	

	
-XIX-92
	Караджал (Каражал)
	П
	
	С
	Ве, флюорит (W, Mo, Sc, Sn, Zn, Fe)
	

	
-XIX-93
	Восточно-Караджальское
	Р
	М
	
	Флюорит
	Металлургия – флюс

	M-44
-XIX-94
	Коскудук
	П
	
	С
	Au (Cu, Pb, Zn)
	

	
-XIX-95
	Шунай
	П
	
	М
	Cu (Au)
	

	
-XX-96
	Жанан (Жанан-I)
	Р/Э
	С
	С
	Au (As, Sb)
	

	
-XX-97
	Алимбет
	П
	
	С
	Sb (Au)
	

	
-XX-98
	Мола-Кудук
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-XX-99
	Улькен-Акжал
	П
	М
	М
	U
	

	
-XXI-100
	Дельбегетeй
	П
	
	М
	Графит
	Металлургия – огнеупоры

	
-XXI-101
	Аркалыкское
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXI-102
	Жайма-I
	П/К 
	М
	М
	Au
	

	
-XXI-103
	Жетык
	П
	
	М
	Au
	

	
-XX-104
	Жайма-II
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXI-105
	Новотаубинское
	Р/Э
	М
	
	Известняк
	Производство цемента, извести, флюс в металлургии

	
-XXI-106
	Новотаубинское
	Р
	М
	
	Сланцы глинистые
	Производство цемента

	
-XXI-107
	Новотаубинское
	Р
	М
	М
	Известняк мраморизованный
	Облицовочные камни

	
-XXI-108
	Суук-Булакское
	Р/Э
	М
	М
	Известняк
	Производство цемента

	
-XXI-109
	Тальское
	Р
	С
	
	Базальтовый и андези-базальтовый порфирит
	Производства минеральной ваты

	
-XXI-110
	Кызыл Чар
	П
	
	М
	Hg (Ni, Co)
	

	
-XXI-111
	Максут (Южный 
Максут)
	П
	
	M
	Cu, Ni, Co (Ag)
	

	
	
	P
	М
	С
	Охры
	Минеральные краски

	
-XXII-112
	Малые Карасу
	П
	
	М
	Кварц агатовидный-переливт
	Поделочные и ювелирно-поделочные камни

	
-XXII-113
	Митрофановское
	Р
	М
	
	Глина каолиновая
	Производство керамики

	
-XXII-114
	Митрофановское
	Р
	М
	М
	Глина
	Производство керамзита и аглопорита

	
-XXII-115
	Дельбегетей 
(Изумрудное)
	П
	
	М
	Изумруд
	Драгоценные камни

	
-XXII-116
	Миялы
	Р/Э
	М
	М
	Au
	

	
-XXII-117
	Юбилейный Октябрь
	П
	
	М
	Sn
	

	
-XXII-118
	Эспе
	Р/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXII-119
	Костобе
	П/К
	М
	С
	Au
	

	         -ХХII-120
	Кызыловская зона
	П
	
	М
	Шунгит
	Горнотехническое сырье комплексного использования

	
-XXII-121
	Большевик
	Р/Э
	С
	К
	Au (Ag, As, S) 
	

	
-XXII-122
	Бакырчик
	Р/Э
	OK
	ОК
	Au (Ag, As, S)
	

	
	
	П
	
	K
	Шунгит
	Горнотехническое сырье

	
-XXII-123
	Канайка
	Р/О
	М
	
	Au
	

	
-XXII-124
	Казанчункур
	Р/О
	М
	
	Au (Ag, Pb, Zn)
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-XXII-125
	Северное (Букорское)
	Р
	М
	С
	Ni (Co, Fe)
	

	
-XXII-126
	Белогорское
	П
	
	М
	Хризотил-асбест
	Производство тепло- и звукоизоляционных материалов

	
-XXII-127
	Белогорское
	Р
	С
	ОК
	Ni (Co, Fe)
	

	
-XXII-128
	Кызылтырское (Кызыл-Тырское)
	П
	
	М
	Ni (Co)
	

	
-XXII-129
	Чиили
	П 
	
	М
	Au
	

	
-XXII-130
	Дженатас (Жанатас)
	Р/К
	М
	М
	Au
	

	       - XXII-131
	Жантас
	П/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	         -XXIII-132
	Ахмировское
	Р/Э
	М
	М
	Глина
	Производство керамзита

	         -XXIII-133
	Ахмировское
	Р
	М
	М
	Глина
	Производство керамики

	         -XXIII-134
	Новоахмировское
	П
	
	С
	Sn(Ta, Li. Rb)
	

	         -XXIII-135
	Алебастр
	Р/Э
	С
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-XXIII-136
	Канайское (Сартын-Бет, Узун-Булак, Кос-Бармак и др.)
	Р/О
	Мр
	
	TR (Sn, Ti)
	

	
-XXIII-137
	Караузекское
	Р/Э
	К
	К
	Габбро-диабаз
	Каменное литье, производство минеральной ваты

	
-XXIII-138
	Масьяновское
	П
	
	М
	Магнезит
	Металлургия – производство оксида магния и магнезиальных вяжущих

	
-XXIII-139
	Новоуланское
	П
	
	М
	Ta (Nb)
	

	
-XXIII-140
	Бакенное
	Р/К
	К
	К
	Ta (Sn, Be, Li, мусковит, полевой шпат, кварц)
	

	
-XXIII-141
	Медведка (Майское)
	Р
	М
	М
	Ta (Be, Sn, Li, Nb, полевой шпат)
	

	
-XXIII-142
	Мынчункур
	П
	
	С
	Sn, W (Au)
	

	
-XXIII-143
	Ахметкино
	Р
	М
	С
	Ta (Sn, Be, Li, Nb, полевой шпат, кварц, мусковит)
	

	
-XXIII-144
	Таргынское
	Р/К
	М
	М
	Пегматит (Ta, Nb, Sn, Be, Li, Rb, Cs)
	Керамическая и стекольная промышленность, абразивы

	
-XXIII-145
	Дженома (Жанама)
	Р/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XXIV-146
	Заводинское I, II
	Р/О
	М
	
	Pb, Cu (Zn, Au, Ag, Ga)
	

	
-XXIV-147
	Гремячее
	Р/К
	М
	М
	W, Sn
	

	
-XXIV-148
	Сажаевское III
	П/О
	М
	
	Cu, Pb (Ag)
	

	
-XXIV-149
	Октябрское
	Р/К
	М
	
	Суглинок, глина
	Производство цемента

	
-XXIV-150
	Сажаевское
	Р/Э
	М
	М
	Известняк
	Металлургия – флюс, 
производство извести

	
-XXIV-151
	Сажаевское
	Р/Э
	М
	М
	Суглинок
	Производство цемента
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-XXIV-152
	Кондратьевское 
Северное
	Р
	М
	М
	Известняк
	Производство цемента, извести; флюс в металлургии

	
-XXIV-153
	Вершина Джилке
	Р
	М
	М
	Пегматит (Ta, Nb) 
	Производство керамики

	
-XXIV-154
	Джилке
	Р/К
	М
	М
	Пегматит (Be, Sn, Nb, Ta)
	Производство керамики и стекла, абразивы

	
-XXIV-155
	Верхний Лобаксай
	Р/К
	М
	
	Пегматит
	Производство керамики и стекла, абразивы

	
-XXIV-156
	Долинное
	Р/К
	М
	
	Пегматит
	Производство керамики и стекла, абразивы

	
-XXIV-157
	Талдысайское (жилы Комаровская и Грейзеновая)
	Р/К
	М 
	М
	Пегматит (Be, Sn, Nb,Ta)
	Производство керамики и стекла

	
-XXIV-158
	Кондратьевское Южное
	Р
	М
	
	Известняк 
	Производство цемента, извести; флюс в металлургии

	
-XXIV-159
	Бухтарминское
	П/К
	М
	М
	Cu, Zn (Pb, Cd, Ag)
	

	
-XXIV-160
	Долинское
	П
	
	М
	Pb,Zn (Cu)
	

	
-XXIV-161
	Юбилейное
	Р/К
	М
	М
	Ta (Sn, Be, Li, Cs, полевой шпат, кварц, мусковит) 
	

	
-XXIV-162
	Бухтарминское
	П
	
	М
	Fe (Cu, Pb, Zn)
	

	
-XXIV-163
	Никольское
	Р
	М
	М
	Пирофиллит
	Производство керамики

	
-XXIV-164
	Кременюшинское
	П
	
	С
	Аl – в алуните
	

	
-XXIV-165
	Калай-Тапкан (участок Калай-Тапкан Белогорского месторождения)
	Р
	С
	С
	Ta (Sn, Be, Nb, полевой шпат, кварц, мусковит)
	

	
-XXIV-166
	Белая Гора (Белогорское)
	Р/К
	С
	С
	Ta (Nb, Sn, Be, Li, Rb, Cs)
	

	
-XXIV-167
	Верхнебаймурзинское
	Р/К
	М
	С
	Ta, Sn, Be (Li, Nb, Rb, Cs, по-левой шпат, кварц, мусковит)
	

	
-XXIV-168
	Чебунтай
	Р/К
	М
	М
	Пегматит
	Производство керамики

	
-XXV-169
	Среда-Юго-Западное
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXV-170
	Майбулак
	Р/К
	М
	М
	Au (Pb, Zn, Cd, Ag)
	

	
-XXVI-171
	Ушкыз
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXVI-172
	Кан-Чингиз
	Р/К
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXVIII-173
	Владимирское
	Р
	К
	К
	Яшма
	Декоративно-облицовочный и поделочный камень

	
-XXVIII-174
	Акжал
	Р/Э
	С
	С
	Au (Ag, As)
	

	
-XXVIII-175
	Васильевское
	Р/К
	С
	С
	Au (Ag, As, Zn)
	

	
-XXVIII-176
	Боко (Боко и зона Игрек)
	Р/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXVIII-177
	Жалпактобе
	Р/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXVIII-178
	Сократовское
	П
	
	М
	Ti
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-XXVIII-179
	Егиндыбулак
	П
	
	К
	W
	

	
-XXVIII-180
	Кандыгатайское
	П
	
	М
	W
	

	
-XXVIII-181
	Терс-Айрык
	П/К
	M
	М
	Au (W)
	

	
-XXIX-182
	Сенташ
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXIX-183
	Актасты
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XXIX-184
	Верхнебуконьское
	Р
	М
	М
	Известняк
	Производство извести

	
-XXIX-185
	Теректы
	Р/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXIX-186
	Чар , р.
	П
	Мр
	
	Au
	

	
-XXIX-187
	Джумба (р. Большая Буконь)
	Р/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XXIX-188
	Джумба
	Р/К
	М
	С
	Au
	

	
-XXIX-189
	Северо-Ашалинское 
(Северное Ашалы)
	П/К
	М 
	М
	Au
	

	
-XXIX-190
	Балажал
	Р/К
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXIX-191
	Даубай
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXIX-192
	Южное Ашалы
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXIX-193
	Даубай 
	Р
	Мр
	
	Au
	

	
-XXIX-194
	Караджал
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXIX-195
	Большебуконьское
	Р
	С
	К
	Суглинок
	Производство аглопорита

	
-XXIX-196
	Сатпаевское (Бектемирское)
	Р
	Ср
	Ср
	Ti, Zr
	

	
-XXX-197
	Лайбулакское
	П/К
	М
	М
	Пегматит
	Производство керамики

	
-XXX-198
	Ускучевское (участок Караш)
	П
	
	М
	Пегматит
	Производство керамики, 
абразивы 

	
-XXX-199
	Чудское
	Р/К
	М
	М
	Sn
	

	
-XXX-200
	Палатцы
	Р/К
	М
	
	W
	

	
-XXX-201
	Песчанка
	Р
	Мр
	
	Ti (Fе, Zr, W, гранат)
	

	
-XXX-202
	Кулуджун
	Р/К
	М
	С
	Au (W)
	

	
-XXX-203
	Веселое (Кулуджун 
Веселый)
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXX-204
	Лайлы
	Р/К
	М
	С
	Au
	

	
-XXX-205
	Куперлы-Кулуджунская группа россыпей 
	П/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XXX-206
	Ленинское
	Р/К
	М
	
	Sn (W) 
	

	
-XXX-207
	Каиндинское (жила Прииртышская)
	П/О
	М
	
	Au
	

	
-XXX-208
	Чердоякское
	Р/К
	М
	М
	Sn, W (Be) 
	

	
-XXX-209
	Караоткельское
	Р
	Кр
	
	Ti, Zr (Sc, V, Nb)
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-XXX-210
	Караоткельское
	Р
	Кр
	ОКр
	Полевой шпат, кварц, гидрослюда
	Производство керамики и стекла, абразивы

	
-XXX-211
	Куйганский участок
	П
	
	М
	Глина
	Металлургия – формовочная; производство керамики

	
-XXXIII-212
	Мальва
	П/О
	М
	
	Au
	

	
-XXXIII-213
	Жаман-Койтас 
(Молибденовое)
	П
	
	М
	U, Mo
	

	
-XXXIII-214
	Ащису (Таскудук)
	Р/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXXIII-215
	Жаксы-Койтас
	П
	
	М
	Mo
	

	
-ХXXIII-216
	Каскабулак
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXIII-217
	Аягузское
	Р
	М
	
	Кремнезем пылеватый
	Технические камни – производство абразивов

	
-XXXIII-218
	Аягузское
	П/О
	М
	
	Au, Zn, Cu, Pb
	

	
-XXXIV-219
	Чанг
	П
	М
	С
	Au (Ag)
	

	
-XXXIV-220
	Верхнеэспинское
	Р
	С
	
	Nb (Ta, Zr, TR, Be)
	

	
-XXXIV-221
	Балтарак (Балтатарак)
	Р/К
	М
	М
	Графит
	Металлургия – огнеупоры

	
-XXXVI-222
	Жанадаурское
	Р
	М
	С
	Глина, аргиллит
	Производство керамики

	
-XXXVI-223
	Карасор
	Р/К
	Мос
	Мос
	Сульфат натрия
	Кормовые добавки
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-XIII-1
	Палевое
	П
	
	М
	Фельзит-порфир ороговико-ванный – так называемая “палевая яшма”
	Облицовочные и поделочные камни

	
-XIII-2
	Холзунское
	П
	
	К
	Fe (P, V, Mn)
	

	
-XIII-3
	Екипетское
	П
	
	М
	W (Zn, Be)
	

	
-XIII-4
	Хамирское
	П
	
	М
	Pb, Zn (Au, Ag)
	

	
-XIX-5
	Перевальненское
	П
	
	М
	Pb (Ag, Zn)
	

	
-XIX-6
	Малеевское
	Р/Э
	К
	К
	Zn, Cu, Pb (Au, Ag, Cd, Se, Te, Bi, S, In, барит)
	

	
-XIX-7
	Мамонтовское
	П/К 
	М
	М
	Au, Ag
	

	
-XIX-8
	Путинцевское
	Р/К
	М
	М
	Pb, Zn, Сu (Au, Ag, Cd, S)
	

	
-XIX-9
	Парыгинское
	П/К
	М
	
	Pb, Zn (Cu, Cd, Au, Ag)
	

	
-XIX-10
	Майское
	Р
	К
	К
	Pb, Zn, Cu (Ag, Au, Cd, S)
	

	
-XIX-11
	Осочихинское
	П/К
	М
	М
	Pb, Zn, Cu
	

	
-XIX-12
	Белоглинское
	Р
	М
	М
	Pb, Zn, Cu (Au, Ag, Cd, Se, Te, Bi, Hg, Sb, As, S)
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-XIX-13
	Богатыревское
	Р
	М
	М
	Pb, Zn, Cu (Au, Ag, Cd, S)
	

	
-XIX-14
	Зыряновское
	Р/Э
	К
	К
	Pb, Zn, Cu (Au, Ag, Cd, Se, Te, Hg, Bi, Sв, S)
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-XIX-15
	Греховское
	Р/Э
	К
	К
	Pb, Zn, Cu (Au, Ag, Cd, Se, Te, Hg, Bi, S)
	

	
-XIX-16
	Бедаревское
	Р
	К
	
	Габбро-диабаз
	Каменное литье

	
-XIX,XXV-17
	Россыпь р. Малонарымки
	Р/О
	Мр
	
	Au
	

	
-XX-18
	Коробихинское
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XXI-19
	Коккольское
	Р/К
	М
	М
	W (Mo, Bi)
	

	
-XXI-20
	Рахмановские Ключи
	Р/Э
	С
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-XXV-21
	Хайрузовское 
(Хайрюзовское)
	Р
	М
	М
	Волластонит
	Производство керамики

	
-XXV-22
	Джалтырское
	П
	
	М
	Pb, Cu, Zn (Au)
	

	
-XXV-23
	Стефаньевское
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXV-24
	Покровское плато (участки: Покровский, кл. Васильевский, кл. Битегельды)
	П/Э
	Мр
	Мр
	Au
	

	          -XXV-25
	Маралихинское 
(Маралиха)
	П/Э
	М
	С
	Au
	

	
-XXV-26
	Текень (зона № 7)
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXV-27
	Тасшан
	Р
	Мр
	
	Au
	

	
-XXV-28
	Курчум, р.
	Р/Э
	Кр
	
	Au
	

	
-XXV-29
	Курчумское
	Р
	С
	К
	Тальк, магнезит
	Металлургия – огнеупоры (магнезит); резинотезнические изделия (тальк)

	
-XXVI-30
	Пневское
	П
	
	М
	Pb (Zn, Cu)
	

	
-XXVI-31
	Родионов Лог
	П
	
	М
	Fe (Co)
	

	
-XXVI-32
	Никитинское
	П
	
	М
	Pb, Zn, Cu
	

	
-XXVI-33
	Южно-Алтайское
	П
	
	М
	Pb, Zn, Cu
	

	
-XXVI-34
	Ушкунгойское 
(Ушкунгой)
	П
	
	М
	Pb
	

	
-XXVI-35
	Маркакульское (Маркакольское, Чулакское) 
	П
	
	К
	Fe
	

	
-XXXI-36
	Долина р. Кыстав-Кур-чум (Кыстав-Курчумское)
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XXXI-37
	Май-Капчагай 
(кл. Казанка)
	П/К
	Мр
	Кр
	Au
	

	
-XXXI-38
	Торт-Калмак
	П
	
	Мр
	Sn
	

	
-XXXI-39
	Карасу
	П
	
	ОК
	Ta (Sn, мусковит, полевой шпат, кварц)
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-XXXI-40
	Калгутинское I и II
	П
	
	М
	Графит
	Металлургия – огнеупоры

	
-XXXI-41
	Бакланий Мыс
	Р
	М
	М
	Глина
	Производство керамики

	
-XXXI-42
	Бакланий Мыс
	Р
	М
	М
	Песок кварцевый
	Металлургия –формовочный; производство стекла и керамики, абразивы

	
-XXXII-43
	Карагач и Поперечный Карагач, р.р.
	Р/О
	Мр
	
	Au
	

	
-XXXII-44
	Азутау 
	П
	
	С
	Вермикулит, асбест амфиболовый
	Производство кислотоупоров, спецфильтров, тепло- и звукоизоляционных материалов

	
-XXXII-45
	Бала-Кальджир
	П/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XXXII-46
	Каршигинское (Карчига)
	Р
	М
	М
	Cu (Co, Au, Ag, Cd, S)
	

	
-XXXII-47
	Манка
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXXII-48
	Алкабек
	П/К
	М
	
	Au
	

	
-XXXII-49
	Алексеевское
	Р
	М
	М
	Известняк
	Производство извести

	
-XXXII-50
	Александровское (Александровское-Погранич-ное)
	П
	
	М
	Zn, Cu (Cd)
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-IV-1
	Бакланий Северный 
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-V-2
	Дараймола
	Р/Э
	М
	
	Нефть (S)
	

	
-V-3
	Каратал
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-V-4
	Жангельды 
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-V-5
	Танатар
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-V-6
	Доссор
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-V-7
	Доссор Юго-Западный
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-V-8
	Толегень (Толеген, 
Тюлегень)
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-VI-9
	Онгар Восточный
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-VI-10
	Кожа Южный
	Р
	М
	
	Газ, нефть
	

	
-VI-11
	Жолдыбай Северный
	Р/Э
	М
	
	Нефть, газ (S)
	

	
-VI-12
	Матин
	Р/Э
	М
	
	Нефть, газ
	

	
-VI-13
	Жолдыбай
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-VI-14
	Макат Восточный
	Р/Э
	М
	
	Нефть, газ
	

	
-VI-15
	Макат
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-VI-16
	Сагиз
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-VI-17
	Бекбеке
	Р/Э
	М
	
	Нефть
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-VI-18
	Кошкар Южный
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-VI-19
	Бесбулек (Бесболек)
	П
	М
	
	Нефть
	

	
-VII-20
	Кумисбек
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-VIII-21
	Октябрьское
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-IX-22
	Гран
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-IX-23
	Жанаталап
	Р/Э
	М
	
	Нефть, газ
	

	         -IX-24
	Сазанкурак 
	П
	М
	М
	Нефть (S)
	

	
-IX-25
	Забурунье
	Р/Э
	С
	
	Нефть, газ (S)
	

	
-X-26
	Новобогатинское 
Западное
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-X-27
	Новобогатинское 
Юго-Восточное
	П
	М
	М
	Нефть (газ)
	

	
-X-28
	Ровное
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-X-29
	Чернореченское
	Р/Э
	М
	
	Гипс
	Производство вяжущих

	
-X-30
	Камышитовое 
Юго-Западное
	Р/Э
	С
	
	Нефть, газ
	

	
-X-31
	Грядовое
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-X-32
	Камышитовое 
Юго-Восточное
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-X-33
	Мартыши
	Р/Э
	С
	
	Нефть, газ
	

	
-XI-34
	Байчунас
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-XI-35
	Искине
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-XII-36
	Комсомольское 
(Нармунданак)
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-XII-37
	Тентяксор
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-XII-38
	Камысколь Южный
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-XII-39
	Каратайкыз
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XII-40
	Алтынколь (Алтыкуль)
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-XII-41
	Карсак
	Р/Э
	С
	
	Нефть
	

	
-XII-42
	Ботахан
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-XII-43
	Айранколь (Айранкуль)
	Р
	М
	
	Нефть (S)
	

	
-XII-44
	Косчагыл
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-XII-45
	Масабай
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XIII-46
	Имашевское
	Р
	К
	
	Газ, конденсат
	

	
-XVIII-47
	Тереньузюк Западный (Тереньозек Западный)
	Р/Э
	С
	
	Нефть
	

	
-XVIII-48
	Каратон-Кошкимбет
	Р/Э
	М
	
	Нефть, газ
	

	
-XVIII-49
	Пустынное
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XVIII-50
	Тажигали
	Р
	М
	
	Нефть, газ
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-XVIII-51
	Аккудук
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-XVIII-52
	Тажигали Юго-Западный
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XVIII-53
	Прибрежное
	Р
	С
	С
	Нефть
	

	
-XVIII-54
	Караарна
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-XVIII-55
	Королевское

– надсолевое

– подсолевое
	Р/Э
	М
	
	Нефть (S)
	

	
	
	Р
	К
	
	Нефть (газ, S) 
	

	
-XVIII-56
	Кокарна Восточная
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-XVIII-57
	Тенгизское (Тенгиз)
	Р/Э
	ОК
	
	Нефть (газ, S, He)
	

	
-XXII-58
	Арман
	Р/Э
	С
	
	Нефть, газ (S)
	

	
-XXII-59
	Каламкас
	Р/Э
	К
	
	Нефть, газ (S)
	

	
-XXIII-60
	Каратурун Морской
	Р
	М
	
	Нефть, газ (S)
	

	
-XXIII-61
	Каратурун Восточный
	Р
	М
	
	Нефть (газ, S)
	

	
-XXIII-62
	Каратурун Южный
	Р
	М
	
	Газ
	

	
-XXIV-63
	Морское
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-XXIV-64
	Досмухамбетовское
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ, S)
	

	
-XXIV-65
	Актобе (Актюбе)
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-XXIV-66
	Прорва Западная
	Р/Э
	С
	
	Газ, конденсат, нефть (S)
	

	
-XXIV-67
	Прорва Центральная и Восточная
	Р/Э
	С
	
	Нефть, газ, конденсат (S)
	

	
-XXIV-68
	Нсановское (Западный Елемес, Кульжан)
	Р
	С
	
	Нефть, газ, конденсат (S)
	

	
-XXIV-69
	Толкын
	Р
	М
	С
	Газ, нефть
	

	
-XXIV-70
	Култук
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XXVIII-71
	Каражанбас Северный
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XXVIII-72
	Бузачи Северные
	Р
	К
	
	Нефть, газ (S)
	

	
-XXVIII-73
	Каражанбас
	Р/Э
	К
	
	Нефть, газ (S)
	

	
-XXVIII-74
	Жалгизтобе (Жалгызтобе)
	Р
	М
	
	Нефть (газ, V, S)
	

	
-XXVIII-75
	Сор Ащикудук
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XXVIII-76
	Сор Киякты
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XXVIII-77
	Сор Кяйлы
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XXX-78
	Комсомольское
	Р
	М
	М
	Нефть (газ)
	

	
-XXX-79
	Каракудук
	П
	С
	С
	Нефть (газ)
	

	
-XXXIII-80
	Сад Дубовского 
(скв. 201)
	Р
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XXXIII-81
	Форт Шевченко 
(Сад Дубовского)
	П
	
	Мги
	Грязи минеральные
	Лечебные
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-XXXIII-82
	Аташское
	Р/К
	К
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень; производство извести

	
-XXXIII-83
	Мангышлакское III
	Р/Э
	С
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-XXXIII-84
	Мангышлакское II
	Р/К
	К
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень, производство извести

	
-XXXIII-85
	Тюбеджик
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XXXIII-86
	Жангурши
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XXXIII-87
	Саура II (участок 
Северный)
	Р
	С
	
	Известняк
	Пильный, облицовочный 
камень

	
-XXXIII-88
	Саура II (участок 
Центральный)
	Р
	С
	
	Известняк
	Пильный, облицовочный 
камень

	
-XXXIII-89
	Саура II
	Р/Э
	С
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный, облицовочный 
камень

	
-XXXIII-90
	Скалистое море Южное
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XXXIII-91
	Тюль-Кули
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный, облицовочный 
камень

	
-XXXIII-92
	Узынкудук (Узун-Кудук)
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный, облицовочный 
камень

	
-XXXIV-93
	Кызылкаспак-Айр-жальское
	Р/К
	М
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XXXIV-94
	Айт-Кок-Че
	П
	
	С
	Mn
	

	
-XXXIV-95
	Дунга-Еспелисай
	Р
	С
	
	Нефть, газ
	

	
-XXXV-96
	Агым
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-XXXV-97
	Бескемпир 
(Бес-Кемпирское)
	П
	
	М
	Горный хрусталь
	Полудрагоценные камни

	
-XXXV-98
	Бес-Кемпир 
(Бес-Кемпирское)
	П
	
	С
	Fe (Mn)
	

	
-XXXV-99
	Жездебассай 
(Джизде-Бас-Сая)
	П
	
	М
	Cu (Co, Ag)
	

	
-XXXV-100
	Чакырганское 
	Р
	С
	
	Известняк
	Пильный камень; производство извести

	
-XXXV-101
	Каракыз
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-XXXV-102
	Кызыл-Туранское
	Р/Э
	К
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень, производство извести

	
-XXXV-103
	Кызыл-Туранское II
	Р
	С
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-XXXV-104
	Кызыл-Кереге
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	        XVI-XVII- 105
	Кашаган
	Р
	ОК
	ОК
	Нефть, газ
	

	L-40

	L-40
-I-1
	Кемерколь
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-I-2
	Таган Южный
	Р
	М
	
	Нефть
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-I-3
	Кенбай (Восточный Молдабек, Северный Котыртас)
	Р/Э
	К
	
	Нефть, газ
	

	
-I-4
	Жиланкабак
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-I-5
	Мунайлы-Мола
	Р/Э
	С
	
	Битум  – в керитах
	Дорожное покрытие

	
-I-6
	Акший
	Р
	М
	
	Битум  – в керитах
	Дорожное покрытие

	
-I-7
	Алимбай
	Р
	М
	
	Нефть (S)
	

	
-I-8
	Крыкмылтык
	Р/Э
	С
	
	Нефть, газ
	

	
-I-9
	Даулеталы
	Р
	M
	
	Нефть (S)
	

	
-I-10
	Жубантам
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-I-11
	Иманкара
	Р/Э
	М
	
	Битум – в мальтах 
	Дорожное покрытие

	
-II-12
	Донгелексор
	Р
	М
	
	Битум – в мальтах
	Дорожное покрытие

	
-II-13
	Акшокы (участок 
Восточный)
	Р
	М
	
	Битум – в керитах
	Дорожное покрытие

	
-II-14
	Алашказган
	Р
	М
	
	Битум – в керитах
	Дорожное покрытие

	
-III-15
	Каратобе (Каратюбе)
	Р
	С
	
	Нефть
	

	
-III-16
	Каратобе Южное
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-III-17
	Локтыбай
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-VI-18
	Челкарское Северное (Северо-Челкарское)
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-VI-19
	Челкарское
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-VI-20
	Челкарское
	Р/Э
	ОК
	
	Вода минеральная
	Лечебная, столовая

	
-VI-21
	Кишкинетуз
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-VI-22
	Кургантуз
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-VI-23
	Шолакшидесорское
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-VII-24
	Кольжан
	Р
	М
	
	Битум – в кирах
	Дорожное покрытие

	
-VII-25
	Караган
	Р/К
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-VII-26
	Кульсары
	Р/Э
	М
	
	Нефть, газ
	

	
-VII-27
	Мунайли
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-VII-28
	Тюлюс Южный
	Р/Э
	М
	
	Нефть
	

	
-VII-29
	Сарыбулакское
	Р
	ОК
	
	Вода минеральная
	Лечебно-столовая

	
-XII-30
	Кокбулак
	Р
	К
	ОК
	Fe
	

	
-XIII-31
	Акингень
	Р/Э
	М
	
	Нефть, газ
	

	
-XIII-32
	Карачунгульское
	Р/К
	М
	
	Гипс
	Производство вяжущих

	
-XIII-33
	Кисимбай
	Р/Э
	М
	
	Газ, конденсат, нефть (S)
	

	
-XIII-34
	Равнинное
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XIII-35
	Тапбынай
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XIII-36
	Боранколь
	Р
	М
	С
	Газ, конденсат, нефть
	

	
-XIII-37
	Елемес
	Р
	М
	С
	Нефть
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-XIV-38
	Жельтауское
	Р
	С
	С
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-XIV-39
	Тортай
	Р
	М
	
	Нефть
	

	
-XVI-40
	Кзылой (Кзылойское)
	Р
	М
	
	Газ
	

	
-XVII-41
	Кошкарата
	П
	
	М
	U
	

	
-XVII-42
	Прогнозное
	П
	
	Кр
	Ti, Zr
	

	
-XIX-43
	Тасым
	Р
	М
	М
	Нефть, газ, конденсат
	

	
-XIX-44
	Сазтобе Восточный
	Р
	М
	
	Газ, нефть
	

	
-XXI-45
	Чагырлы-Чумышты (Шагырлы-Шомышты)
	Р
	С
	
	Газ
	

	          -XXIII-46
	Устюртское
	П
	
	Кр
	Ti, Zr
	

	
-XXV-47
	Жаманайракты
	П
	
	ОКис
	Сульфат натрия (соль поваренная, соли магниевые)
	Химическая промышленность

	
-XXV-48
	Разъезд № 4
	Р/Э
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-XXVI-49
	Бейнеуское
	Р/Э
	К
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень, производство извести

	
-XXVI-50
	Бейнеуское (Северный участок)
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень, производство извести

	
-XXXI-51
	Разъезд №6
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень
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-VI-1
	Киякты (Кияктинское, участок Центральный)
	Р
	М
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-VI-2
	Нугурбек
	П
	
	С
	Фосфорит
	Химическая промышленность

	
-VII-3
	Кутанбулак 
(Кутанбулакское)
	Р
	М
	
	Fe (Co, V, Zn)
	

	
-VII-4
	Талды-Эспе
	Р
	С
	
	Fe
	

	
-VII-5
	Агиспе (Акеспе)
	П
	
	Мр
	Ti (Zr, TR)
	

	
-VII-6
	Карасандык
	Р
	М
	
	Fe
	

	
-VIII-7
	Аральское
	Р/Э
	ОК
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-VIII-8
	Джаксы-Клыч 
(Оз. Жаксыклыш)
	П
	Кос
	
	Соль магниевая, соль пова-ренная
	Химическая, пищевая 
промышленность

	
-IX-9
	Жаксы-Клыш, оз. (участки: Северный бассейн, Южный бассейн; Южный бассейн – заливы 1, 2; Прочие озера)
	Р/Э
	Кос
	
	Сульфат натрия
	Химическая промышленность

	
	
	
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XI-10
	Майбулак
	Р/Э
	М
	
	Нефть, газ
	

	
-XIV-11
	Сапак, оз.
	П
	Мос
	Мос
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XIV-12
	Аральское
	П
	
	К
	Песок кварцевый
	Производство стекла
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-XVII-13
	Кзылкия
	Р/Э
	М
	С
	Газ, конденсат (нефть)
	

	
-XVII-14
	Арыскум
	Р/Э
	С
	С
	Газ, конденсат, нефть
	

	
-XVIII-15
	Кумколь
	Р/Э
	К
	
	Нефть, газ (конденсат)
	

	
-XVIII-16
	Нуралы
	Р
	М
	М
	Газ, нефть
	

	
-XVIII-17
	Ащисай
	Р
	М
	С
	Нефть (газ)
	

	
-XVIII-18
	Коныс
	Р/Э
	С
	С
	Газ, конденсат, нефть
	

	
-XXI-19
	Казалинское (Кара-Кудык I и II, Байгожа, Бухар-Мазар)
	П
	
	С
	Фосфорит
	Агрохимическая промыш-ленность

	
-XXII-20
	Байхожа (Байхожинское)
	П
	
	М
	Сланец горючий (Re)
	Топливно-энергетическое сырье

	
-XXIV-21
	Аксай
	Р
	М
	М
	Нефть, газ
	

	
-XXIV-22
	Акшабулак
	Р/Э
	М
	К
	Нефть, газ, конденсат
	

	
-XXIV-23
	Бектас
	Р/Э
	М
	М
	Нефть, газ, конденсат
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-I-1
	Каратобе (Каратюбе)
	П
	
	М
	Fe
	

	
-I-2
	Сарысай (Сарысайское)
	П
	
	М
	Фосфориты
	Химическая промышленность

	
-I-3
	Байконур
	Р/О
	М
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-I-4
	Каратас (Кара-Тас)
	Р/К
	М
	М
	Fe
	

	
-I-5
	Балбраун
	Р
	С
	
	Fe
	

	
-I-6
	Керегетас
	Р
	М
	
	Fe
	

	
-I-7
	Карамола
	П
	
	М
	Pb, Fe (Zn) 
	

	
-I-8
	Курайлы
	П
	
	ОК
	V, Mo (Au, Pb, Zn, Ag, Cu, 
Pt, Pd)
	

	
-I-9
	Калдыбайшоко (Колдыбайшокы)
	П
	
	М
	Fe
	

	
-I-10
	Дюсембай
	П
	
	М
	Fe
	

	
-II-11
	Соркудук
	П
	
	М
	Cu
	

	
-II-12
	Каракенгир
	П
	
	М
	Cu (Pb, Zn)
	

	
-II-13
	Таскудук
	П
	
	М
	Cu
	

	
-II-14
	Жезказган
	Р/Э
	ОК
	
	Cu, Pb, Zn (Ag, Re, S, Cd, Os)
	

	
-II-15
	Жезды
	П
	
	М
	Cu
	

	
-II-16
	Курай
	П
	
	М
	U (Mo, Se)
	

	
-II-17
	Кумола 
(Кумола Северная)
	Р
	С
	С
	Асбест родуситовый
	Горнотехническое сырье комплексного использования

	
-II-18
	Ушбулак (Ушбулак Южный)
	Р
	К
	К
	Асбест родуситовый
	Горнотехническое сырье комплексного использования
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-II-19
	Маманское
	Р/К
	М
	
	Гипс
	Производство вяжущих 
материалов

	
-IV-20
	Шоба
	П
	
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-V-21
	Акшагат
	П
	
	С
	Fe (Mn)
	

	
-V-22
	Каражальское (Алатас)
	П
	
	С
	Мрамор
	Декоративно-облицовочные и поделочные камни

	
-V-23
	Безымянное
	Р
	М
	
	U, Mo
	

	
-V-24
	Кууинское (Куинское, Шалгинское)
	Р/Э
	ОК
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-V-25
	Куу
	Р
	М
	М
	W (Mo, Bi)
	

	
-V-26
	Куу (участок Находка)
	П
	
	М
	Изумруд
	Драгоценные камни

	
-V-27
	Куу
	П
	
	М
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-V-28
	Шалгия
	Р
	К
	К
	Mo (Se, Te, Re)
	

	
-V-29
	Бугуль
	П
	
	К
	Mo
	

	
-VI-30
	Южный Клыч
	Р
	М
	
	Mn
	

	
-VI-31
	Талас-Гранитное
	Р
	М
	М
	U
	

	
-VI-32
	Дарат (Атасу Вольфрамовое) 
	П
	
	М
	Be (W, Mo)
	

	
-VI-33
	Южное Атасу
	Р
	М
	
	Sn
	

	
-VI-34
	Кумадыр
	П
	
	М
	Pb (As, Ag)
	

	
-VI-35
	Итауз
	П
	
	М
	Hg
	

	
-VII-36
	Жийде (Жийдинское)
	П
	
	М
	Fe
	

	
-VII-37
	Белеуты
	П
	
	М
	Fe
	

	
-VII-38
	Улутауское
	Р
	М
	С
	U
	

	
-VIII, XIV-39
	Жетыконур
	П
	
	С
	U
	

	
-IX-40
	Жаман-Айбат
	Р
	К
	К
	Cu (Pb, Re, Ag)
	

	
-IX-41
	Таскура
	Р
	М
	
	Cu
	

	
-X-42
	Шыбынды
	П
	
	К
	Агат моховый
	Полудрагоценные и поделочные камни

	
-X-43
	Шарлы
	П
	
	К
	Агат моховый
	Полудрагоценные и поделочные камни

	
-X-44
	Шорлы (Шарлы)
	П
	
	М
	U, Mo
	

	
-X-45
	Костобе
	Р/К
	М
	М
	U
	

	
-XI-46
	Джиделинское 
(Джидели, Жидели)
	Р/О
	М
	
	U, Mo
	

	
-XI-47
	Сарытас
	П
	
	М
	U, Mo
	

	
-XI-48
	Кеньказган (Кенказган)
	П/К
	М
	М
	Cu, Pb
	

	
-XI-49
	Пстан
	Р
	М
	М
	Хризопраз
	Полудрагоценные и поделочные камни
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-XI-50
	Пстан (участок 
Восточный)
	П/К
	
	М
	Агат моховый
	Полудрагоценные и поделочные камни

	
-XII-51
	Солнечное (Западная Караоба)
	Р
	С
	С
	Известняк флюоритизиро-ванный
	Металлургия – флюс

	
-XII-52
	Караобинское
	Р/Э
	ОК
	
	W, Bi, Mo (Sn, Be, Ag, Ta, Nb, Sc, Se, Te)
	

	
-XII-53
	Долина Южная
	П/К
	Мр
	Мр
	Sn, W
	

	
-XII-54
	Аиртау
	П
	
	М
	Pb,Zn (Co,Ni,Bi,барит,Fe,Mn)
	

	
-XV-55
	Аккенсе
	П
	
	К
	TR (U)
	

	
-XVI-56
	Даутбай
	П
	
	К
	Pb, Zn, Cu (Ag, барит, 
целестин)
	

	
-XVI-57
	Сорбулак Северный
	П
	
	М
	U (Co, Ni, V)
	

	
-XVI-58
	Сорбулак Южный
	П
	
	М
	U (Co, Ni, P)
	

	
-XVII-59
	Жаксы
	П
	
	М
	Au
	

	
-XVII-60
	Даба
	П
	
	М
	U (P, F, Zr)
	

	
-XVII-61
	Алтынсай
	Р/К
	М
	М
	Au
	

	
-XVII-62
	Гвардейское (Жуантобе)
	П
	
	С
	Fe
	

	
-XIX-63
	Арысское (оз. Арыс)
	Р
	Мос
	Мос
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XIX-64
	Арысское
	Р
	С
	
	Газ, конденсат
	

	
-XX-65
	Орталык
	П
	
	М
	Газ (азот, гелий)
	

	
-XX-66
	Инкай
	Р/Э
	ОК
	ОК
	U (Re, Sc, TR)
	

	
-XXI-67
	Жалпак
	Р
	С
	С
	U (Re, Se)
	

	
-XXI-68
	Мынкудук
	Р/Э
	ОК
	ОК
	U (Se, Re, Sc, TR)
	

	
-XXI-69
	Придорожное
	Р
	М
	
	Газ (гелий)
	

	
-XXI-70
	Кызымчек
	Р
	М
	
	Глина
	Производство буровых 
растворов

	
-XXIII-71
	Ащиколь (Ащикуль)
	П
	
	С
	Sn
	

	
-XXIII-72
	Карбонатное
	П
	
	ОКис
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXIV-73
	Шайтансимес
	П
	
	М
	Нефрит, родингит
	Поделочные камни

	
-XXIV-74
	Тукенское
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXIV-75
	Каратал
	Р/К
	М
	М
	Родингит
	Поделочные камни

	
-XXVI-76
	Буга-Джайлы, оз. 
(Бугаджайлы)
	П/Э
	Мос
	
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XXVI-77
	Буденновское
	П
	С
	ОК
	U
	

	
-XXVII-78
	Уванас
	Р/Э
	С
	К
	U
	

	
-XXVII-79
	Шолак-Эспе
	П
	
	С
	U (Se, Sс)
	

	
-XXVIII-80
	Джамчинское
	П
	
	Кр
	TR
	

	
-XXVIII-81
	Соржан (оз. № 118)
	П
	
	Мос
	Соль поваренная 
(соль магниевая)
	Кормовая
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-XXVIII-82
	Юнкиколь, оз.
	П/Э
	Мос
	Мос
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XXIX-83
	Бестобинское (Бестобе)
	П
	
	ОКис
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXIX-84
	Каракырское 
(Оз. Каракыр)
	П
	Мос
	Мос
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XXIX-85
	Майдегенколь, оз.
	П/Э
	Мос
	Мос
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XXX-86
	Кишкенесор
	Р/К
	М
	
	Гематит-кровавик, гематит
	Технические (полировальные) камни 

	
-XXX-87
	Саракамыс
	П
	
	М
	Алмаз
	Драгоценные камни

	
-XXX-88
	Каратал
	П
	
	М
	U
	

	
-XXXI-89
	Улькен-Чилик
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XXXI-90
	Акжар
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XXXI-91
	Карасакал
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXI-92
	Центральный Карамурун
	Р/К
	М
	М
	Au (Ag, Co, Y, W, La, Ce, 
Be, Yb)
	

	
-XXXI-93
	Южный Карамурун
	Р
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XXXI-94
	Южный Карамурун
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXI-95
	Карамурун Северный
	Р/Э
	С
	К
	U, Se (Re, Ni, Co, As)
	

	
-XXXI-96
	Карамурун Южный
	Р/Э
	С
	С
	U (Se, Re, Ni, Co, As)
	

	
-XXXI-97
	Ирколь
	Р/Э
	К
	К
	U (Se)
	

	
-XXXII-98
	Талдыкское (Талдык)
	П
	
	К
	V (U, Mo, Zn, Sb, Sr, Cu, Y)
	

	
-XXXII-99
	Баласаускандык (Баласаускандыкское)
	Р
	К
	К
	V (Mo)
	

	
-XXXII-100
	Аксумбе
	П
	
	М
	Бирюза
	Драгоценные камни

	
-XXXII-101
	Дарбаза
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXII-102
	Курумсак 
(Курумсакское)
	Р
	ОК
	
	V (Mo, U)
	

	
-XXXII-103
	Кумысты
	П/К
	Мр
	
	Au
	

	
-XXXII-104
	Келеншектау 
(Келенчиктау, Келинчектау)
	Р/К
	С
	С
	Au, Ag (Cu, S)
	

	
-XXXII-105
	Жолбарсты
	П/Э
	М
	М
	Au, Ag
	

	
-XXXII-106
	Шован
	П/Э
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXXII-107
	Нижнекумыстинское
	П
	М
	М
	Au
	

	
-XXXII-108
	Кумысты I и II
	П
	
	М
	Асбест хризотиловый
	Горнотехническое сырье комплексного использования

	
-XXXII-109
	Шованское
	П
	
	С
	Мраморизованная брекчия
	Облицовочные камни
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-XXXII-110
	Верхнекумыстинское рудное поле (месторождения: Аккуз-Жарыктас, Альбитовое, Алаш, Косунгур Южный, Кокбулак)
	П/К
	М
	М
	Au, Ag (Cu, Pb, Zn, Bi, 
As, Sn)
	

	
-XXXII-111
	Верхний Ранг
	П
	
	М
	V, Mo, TR (U) 
	

	
-XXXII-112
	Алтынтаусай
	П/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XXXII-113
	Шалкия
	Р
	ОК
	ОК
	Pb, Zn (S, Ag, Cd, Ge, Au, As)
	

	
-XXXIII-114
	Барс
	П
	
	М
	U
	

	
-XXXIII-115
	Мынчукур (Мыншункур)
	П/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XXXIII-116
	Озерное
	Р
	М
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-XXXIII-117
	Алтынтау
	П
	
	М
	V (Mo, TR)
	

	
-XXXIII-118
	Кайнарское
	Р
	М
	
	Глина бентонитовая
	Производство керамзита, адсорбент, буровые растворы

	
-XXXIII-119
	Бокай
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXIII-120
	Канжуган
	Р/Э
	С
	К
	U (Re, Sc, TR, Se)
	

	
-XXXIV-121
	Улькенсор (Оз. № 116)
	Р/Э
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXXIV-122
	Айнакен
	П
	Мос
	Мос
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXXIV-123
	Моинкум
	Р/Э
	К
	ОК
	U (Se, Re, Sc)
	

	
-XXXIV-124
	Кумкент
	П
	
	Mос
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-XXXVI-125
	Анабай
	П
	
	М
	Газ
	

	
-XXXVI-126
	Амангельды
	Р/Э
	С
	С
	Газ, конденсат (гелий, азот)
	

	
-XXXVI-127
	Айракты
	П
	М
	М
	Газ, конденсат (гелий)
	

	
-XXXVI-128
	Кумырлы (Кумырлинское)
	Р
	М
	М
	Газ (азот, гелий)
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-I-1
	Кызылтауское (Юго-Восточный Кызылтау)
	Р/К
	М
	
	W, Mo
	

	
-I-2
	Ильинское (Сарыбулак)
	Р/К
	М
	М
	Pb
	

	
-I-3
	Босага
	П
	
	М
	Гранодиорит
	Облицовочные камни

	
-I-4
	Босага
	Р
	С
	С
	Волластонит (гранат)
	Производство тонкой 
керамики

	
-I-5
	Узынжальское (Узунжал)
	Р/К
	С
	С
	Pb, Zn (барит, Ag, Cd, Tl, 
In, Ga)
	

	
-I-6
	Киик
	Р/К
	М
	М
	Известняк
	Металлургия – флюс; 
производство извести

	
-I-7
	Жунды
	П
	
	М
	Pb (Ag)
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-II-8
	Аксарлы
	П
	
	С
	W
	

	
-II-9
	Шалтас
	Р
	М
	
	Альбитит
	Производство тонкой 
керамики

	
-II-10
	Аксоран
	П
	
	К
	Волластонит (Pb)
	Производство керамики, 
минеральной ваты

	
-II-11
	Аксоранское (Аксоран)
	Р
	М
	
	Pb
	

	
-II-12
	Новый Аксоран
	Р
	М
	
	Pb, Zn
	

	
-II-13
	Металлометрическое
	П
	
	М
	Pb
	

	
-II-14
	Ленинградское
	П
	
	М
	Pb, Zn, Cu (W)
	

	
-II-15
	Биринши
	П
	
	С
	Pb
	

	
-II-16
	Кызылэспе
	Р/К
	М
	М
	Pb, Zn (Ag, Cd)
	

	
-II-17
	Бапы
	П
	
	М
	Fe
	

	
-II-18
	Акшагыл (Акчагыл)
	Р/К
	М
	
	Zn, Cu
	

	
-III-19
	Ктай (Актумсук)
	П/К
	М
	М
	Pb, Zn
	

	
-III-20
	Жекедуан
	П
	
	К
	Cu (Au, Mo)
	

	
-III-21
	Акжальское (Акжал)
	Р/Э
	К
	К
	Zn, Pb (Cd, Au, Ag, In, Ge, Tl, Ga, Se, Te)
	

	
-III-22
	Акжартас
	Р
	
	М
	Pb, Zn
	

	
-III-23
	Акжартас
	Р
	М
	М
	Au (Pb, Zn)
	

	
-III-24
	Жанет
	Р
	ОК
	
	Mo (Be, W, флюорит, Li, Zr, Nb, Ta, TR, полевой шпат, мусковит)
	

	
-III-25
	Науразбай
	Р/К
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-IV-26
	Кепчам
	П
	
	С
	Mo, Cu (S, Ag, Se, Re)
	

	          -VI-27
	Таскора
	Р/Э
	С
	
	Au, Ag
	

	          -VI-28
	Музбель
	Р/Э
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-VIII-29
	Мойынты (Моинтинское, участок Кызылэспе)
	П
	
	М
	Мрамор
	Облицовочные камни

	
-VIII-30
	Бирюк Молибденовый
	П
	
	М
	Mo
	

	
-VIII-31
	Бирюк (Сары-Оба)
	П/К
	М
	
	Au (Ag, Zn)
	

	
-VIII-32
	Шешенкара
	Р
	М
	М
	Корунд, андалузит
	Технические камни – абразивы; металлургия – высокоглиноземистое сырье

	
-VIII-33
	Аккудук Западный
	П
	
	М
	Mo
	

	
-VIII-34
	Аккудук Восточный
	П
	
	М
	Mo (W)
	

	
-IX-35
	Борлы
	Р
	С
	
	Cu (Mo, S, Ag, Au, Re, Se)
	

	
-IX-36
	Кокдомбак
	Р/К
	М
	
	Гипс
	Производство вяжущих

	

-IX-37
	Сарыкум
	Р
	С
	С
	Доломит
	Металлургия – огнеупоры, флюс
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-IX-38
	Сарыкум
	Р
	М
	
	Известняк
	Металлургия – флюс; 
производство извести

	
-IX-39
	Коунрадское
	Р
	М
	
	Диабазовый порфирит
	Каменное литье

	
-IX-40
	Коунрад (Конырат)
	Р/Э
	К
	
	Cu (Mo, S, Re, Ag, Au, Se, Te)
	

	
-IX-41
	Сарыкум
	П
	
	С
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-X-42
	Каскырказган
	П
	
	С
	Cu, Mo (S, Ag, Se, Re)
	

	
-X-43
	Бактай
	П/Э
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-X-44
	Кенкудук (Кенькудук)
	П
	
	М
	Cu, Mo (S, Ag, Se, Re)
	

	
-X-45
	Коунрад Северный
	Р/О
	С
	С
	Be, Mo (Bi, W)
	

	
-X-46
	Вольфрамовые Сопки
	П
	
	М
	Mo (W, Bi)
	

	
-X-47
	Восточно-Коунрадское
	Р/О
	С
	
	Mo
	

	
-XI-48
	Тесиктас
	Р
	М
	
	Cu (Cd, Sn, Co, Tl, Ga, S, Ag)
	

	         -XI-49
	Долинное
	Р/Э
	С
	С
	Au (Ag)
	

	
-XI-50
	Пустынное (участок 
Западный)
	Р/Э
	С
	С
	Au
	

	
-XI-51
	Пустынное (участок Карьерный)
	П
	
	С
	Au
	

	
-XI-52
	Кентерлау
	Р
	М
	С
	Тальковый камень
	Металлургия – огнеупоры; производство керамики; бумажная и резинотехническая промышленность

	          -XI-53
	Итмурунды (Юбилейное, Синие яшмы) II
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни

	
-XI-54
	Итмурунды
	Р/Э
	К
	К
	Жадеит
	Поделочные и драгоценные камни

	
-XI-55
	Ортасай
	П/К
	М
	
	Au
	

	
-XII-56
	Саяк-IV – золото-кобальтовый
	Р
	С
	С
	Au, Co, B (S)
	

	
-XII-57
	Саяк-IV – медный
	Р
	М
	
	Cu (Mo, Au, Ag)
	

	
-XII-58
	Саяк III
	Р/К
	М
	М
	Cu (Au, Mo, Ag)
	

	
-XII-59
	Саяк I
	Р/Э
	С
	
	Cu (Au, Mo, Ag)
	

	
	
	
	
	М
	Известняк мраморизованный
	Металлургия – флюс, 
производство извести

	
-XII-60
	Саяк
	П
	С
	
	Мрамор
	Облицовочные камни

	          -XII-61
	Тастау
	Р/Э
	С
	
	Cu (Mo, Au, Ag, S, Se, Te, Fe)
	

	
-XII-62
	Тастау Восточный
	П
	
	М
	Au, Co (Cu, Bi)
	

	
-XII-63
	Саяк II (Восточная и 
Западная зоны)
	Р/К
	М
	
	Cu (Au, Mo, Ag, As, Co, Bi, Se, Te)
	

	
-XII-64
	Молдыбай
	Р
	М
	М
	Cu (Au, Ag, Mo)
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-XII-65
	Беркара
	Р
	С
	
	Mo, Cu (Au, Ag, Re, Se)
	

	          -XII-66
	Шолкызыл
	Р/К
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-XII-67
	Жамбас Восточный
	П
	
	К
	Mo, Cu (Au, Ag, Re)
	

	
-XIV-68
	Мыстобе
	Р/К
	М
	
	Au (Bi)
	

	
-XIV-69
	Каратас IV
	Р
	С
	
	Mo, Cu (S, Ag, Se, Te, Re, 
In, Co)
	

	
-XIV-70
	Каратас Восточный
	П
	
	М
	Fe (Cu, Zn)
	

	
	
	
	
	С
	Cu, Zn (Au)
	

	
-XIV-71
	Кокзабой
	Р
	М
	К
	Zn, Pb (Ag, Cd, Se, Te)
	

	
-XIV-72
	Каратас I
	Р
	С
	
	Mo, Cu (Fe, S, Ag, Se, Te, Re, Au, In, Co)
	

	
-XIV-73
	Каратас II (Уштобе)
	Р
	М
	
	Cu (S, Ag, Se, Te, Re, In, Au, Co, Mo, Fe)
	

	
-XIV-74
	Мыншукыр (Мыншокыр)
	П
	
	М
	Fe (Zn, Pb, Cu)
	

	
-XIV-75
	Талкудук
	П
	
	С
	Cu (Mo, W, Bi)
	

	
-XIV-76
	Сокуркой
	П
	
	М
	Cu, Au (Mo, алунит)
	

	
-XIV-77
	Ексор (Оз. Касыксор)
	Р/Э
	Мос
	
	Соль поваренная
	Пищевая, кормовая, техническая

	
	
	П
	
	Мог
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XV-78
	Гульшад
	Р/К
	С
	К
	Pb, Zn (Au, Cu, Ag, Cd, Se, Te, As)
	

	
-XVIII-79
	Большой Уялыколь, оз.
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XVIII-80
	Тал-Чурат III, оз.
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XVIII-81
	Тал-Чурат IV, оз.
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XVIII-82
	Малый Уялыколь, оз.
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XVIII-83
	Большой Талчурат, оз.
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная
	Кормовая

	
-XIX-84
	Акжар-Сарытумское
	П
	
	М
	Mn (Fe)
	

	
-XIX-85
	Караунгур
	П
	
	М
	Sn (W)
	

	
-XIX-86
	Аякжартас I
	П
	
	М
	Sn (Pb, Zn, Cu, As, Mo, Bi)
	

	
-XIX-87
	Караунгур
	П
	
	М
	Гематит-кровавик (Fe)
	Технические (полиро-вальные) камни 

	
-XIX-88
	Кереметтас
	Р
	М
	М
	Флюорит, кварц
	Технические (оптические, пъезоэлектрические) камни

	
-XIX-89
	Шахшагайлы 
(Шакшагайлы)
	П
	
	М
	Sn (W, Mo)
	

	
-XIX-90
	Кенг-Киик
	Р/К
	M
	
	W (Be)
	

	
-XIX-91
	Суукадыр 
(Нижнекаибское)
	П
	
	М
	Au
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-XIX-92
	Такырное
	П
	
	C
	Pb, Zn, Ag (Sn, Cd, Au)
	

	
-XIX-93
	Майколь
	П
	
	М
	Sn, W
	

	
-XIX-94
	Майкольское
	Р/Э
	С
	С
	Гранит амазонитовый
	Облицовочные камни

	
-XIX-95
	Майкольское
	П
	
	М
	Офикальцит
	Поделочные камни

	
-XX-96
	Сарышаганское
	П
	
	С
	Cu, Mo (Zn, Ag)
	

	
-XX-97
	Кашкантениз, оз. 
(Кашкан-Тениз)
	Р
	Мос
	
	Сульфат натрия, поваренная соль
	Стекольная, химическая про-мышленность; металлургия

	
-XX-98
	Каргасынды
	П
	
	М
	Sn, Pb, Zn (As, Ag)
	

	
-XX-99
	Бие
	П
	
	С
	Sn (In, Ge)
	

	
-XX-100
	Шолпан
	Р
	М
	
	Sn
	

	
-XX-101
	Белопятнышковое
	П
	
	С
	Флюорит
	Технические камни – опти-ческое сырье

	
-XX-102
	Северо-Октябрьское
	П
	
	М
	Sn, W
	

	
-XX-103
	Мынарал
	П
	
	М
	U
	

	
-XX-104
	Мынарал (группа месторождений: Мынарал II-VI)
	П
	
	С
	Флюорит
	Металлургия – флюс

	
-XX-105
	Жастар II
	П
	
	М
	Агат
	Поделочные камни

	
-XX-106
	Октябрьское
	П
	
	М
	W
	

	
-XX-107
	Мынарал
	П/Э
	М
	С
	Au (Ag)
	

	
-XX-108
	Каракамысское
	Р/К
	М
	М
	W (Mo, Cu)
	

	
-XX-109
	Мынаральское
	Р
	М
	С
	Известняк, глинистый сланец
	Производство цемента и извести

	
-XXI-110
	Жидели
	П
	
	С
	Cu, Pb, Zn (Au, Ag)
	

	
-XXV-111
	Южное (Жила Южная)
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXV-112
	Карагуз
	П/К
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-XXV-113
	Сарытас
	Р/К
	М
	М
	Au (Cu)
	

	
-XXV-114
	Светинское
	Р/К
	С
	С
	Au
	


	
-XXV-115
	Кокпар
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXV-116
	Жайдарман
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXV-117
	Акбакай
	Р/Э
	К
	К
	Au (Ag)
	

	
-XXV-118
	Восточный Акбакай
	П
	М
	С
	Au (Ag)
	

	
-XXV-119
	Бескемпир
	Р/Э
	С
	С
	Au (Ag)
	

	
-XXV-120
	Карьерное
	Р/Э
	С
	С
	Au (Ag)
	

	
-XXV-121
	Акбакайское
	Р/К
	М
	
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-XXV-122
	Шуак Северный 
(Думан Шуак)
	П
	
	С
	Au (Ag)
	

	
-XXV-123
	Аксакал
	Р
	С
	С
	Au (Ag)
	

	
-XXV-124
	Кенжем
	Р
	М
	С
	Au (Ag)
	

	L-43
-XXV-125
	Кенгир
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXV-126
	Северо-Андасайское
	П
	
	М
	Pt, Pd
	

	
-XXV-127
	Акманглай
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XXV-128
	Олимпийское
	П/К
	М
	С
	Au
	

	
-XXV-129
	Шу-Илийский 
(Тарланатский)
	П
	
	М
	Алмаз
	Драгоценные и технические камни

	
-XXV-130
	КазССР (плато Сарой)
	П
	
	Мр
	Алмаз
	Драгоценные камни

	
-XXV-131
	Южно-Андасайское
	П
	
	М
	Pt, Pd
	

	
-XXV-132
	Алтынтас
	П
	
	С
	Au
	

	
-XXV-133
	Шуйский бассейн: Каракальское, Александровское, Камкалинское, Касымтобинское месторождения
	П
	
	ОК
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XXVI-134
	Кепкен (Кепган)
	П
	
	С
	Au
	

	
-XXVI-135
	Жалгызское
	П
	
	М
	Полевой шпат
	Производство стекла и 
тонкой керамики

	
-XXVI-136
	Жалгыз-5
	Р/Э
	С
	
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-XXVI-137
	Бурултас
	П
	
	С
	Pb, Zn (Cd, Au, Ag, Cu, S, Fe)
	

	
-XXVI-138
	Шиганак (Чиганакское)
	Р/Э
	С
	К
	Барит
	Химическая промышленность

	
-XXVI-139
	Куланкетпес
	Р
	С
	К
	Флюорит
	Металлургия – флюс

	
-XXVI-140
	Улькенсай
	П
	
	М
	Барит
	Химическая промышленность, утяжелитель буровых растворов

	
-XXVI-141
	Бурубайтал
	П
	
	М
	Кварцит
	Технические камни – 
абразивы

	
-XXVI-142
	Сегизсала
	П
	
	М
	Bi (Mo)
	

	
-XXVI-143
	Восточное
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXVI-144
	Куланское
	Р/Э
	М
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XXVI-145
	Тыркинское
	Р
	
	М
	U
	

	
-XXVI-146
	Джельтауское
	Р/Э
	С
	
	Гранит
	Облицовочные камни

	         -XXVI-147
	Байтал
	Р
	М
	
	Mo
	

	
-XXVI-148
	Алатагыл
	Р
	М
	
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-XXVI-149
	Джери
	П
	
	С
	Mo (U)
	

	
-XXVI-150
	Кызылсайский рудный узел (участки:II, IV, VII, VIII, XI, Kияхтинское, Ближнее, Алатагыл, Жамантас) 
	Р/О
	С
	
	U (Mo)
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-XXVII-151
	Каскырмыс
	П
	
	К
	Cu, Mo (Au, Ag)
	

	
-XXVII-152
	Нижнеилийское
	Р
	ОК
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
	
	
	К
	
	U (Mo, Ge, Se, Re, Ag, Co)
	

	
-XXVII-153
	Восток V
	П
	
	С
	Au (Ag, Cu, Zn)
	

	
-XXVII-154
	Восток III
	П
	
	С
	Cu, Mo
	

	
-XXVII-155
	Восток II
	П
	
	С
	Cu, Mo (Au, Ag)
	

	
-XXVII-156
	Восток I
	П
	
	К
	Cu (Mo)
	

	
-XXXII-157
	Узунсай
	П
	
	М
	U (Mo)
	

	
-XXXII-158
	Майжарылган
	П
	
	М
	Cu
	

	
-XXXII-159
	Таскудук
	П
	
	М
	Sn, W, Au (Fe, Cu)
	

	
-XXXII-160
	Ушалык
	П/Э
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXXII-161
	Кызылтас
	Р
	М
	М
	U
	

	
-XXXII-162
	Сарыбулак
	Р/К
	М
	М
	W
	

	
-XXXIII-163
	Бота-Бурум
	Р/О
	М
	
	U (Mo)
	

	
-XXXIII-164
	Джусандалинское 
	П
	М
	М
	U
	

	
-XXXIII-165
	Рoдниковое
	П
	
	К
	Pb, Zn (Ag, Cd)
	

	
-XXXIII-166
	Хантауское
	П
	
	М
	Полевой шпат
	Производство стекла и 
керамики

	
-XXXIII-167
	Дружное
	П
	
	М
	Ag (Pb, Zn, In, Cd)
	

	
-XXXIII-168
	Хантауское
	Р
	М
	
	Хризотил-асбест
	Производство асбоцемент-ных изделий

	
-XXXIII-169
	Жидели
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXIII-170
	Куязбай
	П
	
	С
	Pb, Zn
	

	
-XXXIV-171
	Копалинское
	П
	
	М
	Cu, Au
	

	
-XXXV-172
	Кербулак, Кербулак II
	П
	
	К
	Агальматолит
	Поделочные камни

	
-XXXVI-173
	Кызыл-Туганское
	П/К
	М
	С
	Агат
	Драгоценные и поделочные камни

	
-XXXVI-174
	Ащутастинское
	П
	
	М
	Агальматолит
	Поделочные камни

	
-XXXVI-175, 
 176
	Участок Жельдыкаринский и месторождение Далабай
	П/Э
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXXVI-177
	Сарыбулакское (Сары-Булакское)
	Р
	М
	
	Туф
	Облицовочные камни

	
-XXXVI-178
	Малайсары Западное
	П
	
	М
	Au (Ag, Zn, Pb, Cu)
	

	
-XXXVI-179
	Рудный сброс
	П
	
	М
	Cu, Ag (Zn, Pb, Au)
	

	
-XXXVI-180
	Кызыл-Кайнар
	П
	
	М
	Витрофир
	Производство витрозита

	           - XXXVI-181
	Жоломанское
	Р
	К
	
	Габбро-диабаз
	Производство минеральной ваты, каменное литье

	
-XXXVI-182
	Бетбастау
	Р
	М
	М
	Au (Ag)
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-XXXVI-183
	Архарлинское
	П
	
	М
	Туф
	Стеновые камни

	
-XXXVI-184
	Архарлинское, участок Северный
	Р
	М
	
	Туф, витрофир, 
туфопесчаник
	Производство цемента (а.м.д)

	
-XXXVI-185
	Карлыгаш
	Р/Э
	М
	
	Туф
	Стеновые камни

	
-XXXVI-186
	Шокпакты-Озек
	П
	
	С
	Дендролит-окаменелое 
дерево
	Поделочные камни

	
-XXXVI-187
	Архарлы (Архарлинское)
	Р/Э
	М
	С
	Au (Ag)
	

	
-XXXVI-188
	Айгульское
	Р
	М
	
	Витрофир
	Производство витрозита

	
-XXXVI-189
	Архарлы
	П
	
	М
	Al – в алуните
	

	
-XXXVI-190
	Карачеку
	П/К
	М
	С
	Агальматолит
	Поделочные камни

	
-XXXVI-191
	Коктуюк
	П
	
	К
	Агальматолит
	Поделочные камни

	
-XXXVI-192
	Коскудук
	Р/К
	М
	
	Песок
	Металлургия – формовочный
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-I-1
	Сарыбулак
	П
	
	М
	Cu, (Co, V, Au, Ag)
	

	
-I-2
	Туз
	П/К
	М
	
	Au
	

	
-I-3
	Жиланды
	П
	
	М
	Au, Ag (Pb, Zn)
	

	
-II-4
	Нурбай
	П
	
	М
	Cu (Pb, Zn, Mo, Co, Ag)
	

	
-III-5
	Сергиопольское I, II
	П
	
	М
	Известняк мраморизованный
	Облицовочные камни

	
-III-6
	Придорожное
	П
	
	М
	Au (Ag, Cu, Pb, Zn)
	

	
-III-7
	Бутабай
	П/К
	М
	М
	Au (Ag, Cu, Pb)
	

	
-III-8
	Ай
	П
	
	М
	Cu
	

	
-III-9
	Карааул (Карауыл: Южный, Северный, Западный; Карауыл 3, Егинбулак и др.)
	П
	
	М
	Cu (Ag, Pb)
	

	
-IV-10
	Сия-Кезень (Петровский рудник)
	П/К
	М
	М
	Графит
	Металлургия – огнеупоры

	
-IV-11
	Акжайляу
	Р
	
	М
	Кварц пьезооптический, флюорит оптический
	Технические камни

	
-IV-12
	Акжайляу
	Р/Э
	М
	М
	Пегматит
	Производство керамики

	
-IV-13
	Акжайляу (Михайловский рудник)
	Р/К
	М
	М
	Графит
	Металлургия – огнеупоры

	
-IV-14
	Кишкине
	П
	
	М
	Mo
	

	
-IV-15
	Кельтешат
	П
	
	М
	Cu
	

	
-VI-16
	Тайжузгенская группа месторождений
	П
	
	К
	Цеолиты
	Очистка сточных вод, минеральная подкормка в сельско-хозяйственном производстве, производство цемента (а.м.д.) 
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-VI-17
	Тайжузгенское
	Р
	М
	
	Туф
	Производство цемента (а.м.д.)

	
-VI-18
	Тологойское
	П
	
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-VI-19
	Таганское
	Р
	М
	С
	Глина
	Производство керамзита

	
-VI-20
	Таганское
	Р
	М
	
	Глина бентонитовая
	Буровые растворы, металлургия  – формовочная

	
-VI-21
	Манракское 
(Курпебайское)
	Р
	М
	
	Глина бентонитовая
	Электроизоляционные 
пленки

	
-VII-22
	Тюлкули Северное
	П
	
	М
	Au
	

	
-VII-23
	Колдар
	П
	
	М
	Sb, As
	

	
-VII-24
	Майка
	П/К 
	М
	М
	Au
	

	
-VII-25
	Катбарский массив
	П/К
	М
	М
	Кварц пьезооптический, флюорит оптический
	Технические камни


	
-VIII-26
	Тайсоган
	П
	
	С
	Cu (Ag, Mo, Zn)
	

	
-VIII-27
	Айдарлы
	Р
	ОК
	
	Cu (Mo, S, Au, Ag, Se, Re)
	

	
-VIII-28
	Актогай
	Р
	ОК
	
	Cu (Mo, S, Au, Ag, Se, Re)
	

	
-IX-29
	Кызылкия
	П
	
	С
	Cu (Mo, Au, Ag, Re, Se, S)
	

	
-XII-30
	Орта-Уласты 
(Орта-Улысты)
	П/О
	Мр
	
	Au
	

	
-XII-31
	Терс-Айрык
	П/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XIII-32
	Сарабан-Тук-Бире, оз. (Оз. Карачаган II)
	Р/К
	Мос
	
	Сульфат натрия
	Металлургия

	
-XIII-33
	Карачаган I, оз.
	Р/К
	Мос
	
	Сульфат натрия
	Металлургия

	
-XIV-34
	Ильдерсайское
	Р
	С
	ОК
	Глина бентонитовая
	Адсорбент, производство буровых растворов, металлургия – формовочная

	
-XV-35
	Баласайкан Северный
	П
	
	М
	Au
	

	
-XV,XXI-36
	Андреевское
	Р
	С
	К
	Глина бентонитовая
	Адсорбент, производство керамики – пластификатор

	
-XVII-37
	Барлык-Арасан
	Р/Э
	С
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-XIX-38
	Участок Мулалинский
	Р
	М
	
	Полевой шпат, кварц
	Производство керамики

	
-XIX-39
	Кайрактинское
	Р/Э
	М
	
	Гранодиорит
	Облицовочные камни, наполнители бетона

	
-XX-40
	Сагабиен
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XX-41
	Гасфорт
	П
	
	М
	Au
	

	
-XX-42
	Аксу III
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXI-43
	Нижний Кызылтогай
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XXI-44
	Верхний Кызылтогай
	П
	
	Мр
	Au
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-XXI-45
	Герасимовское
	П
	
	М
	Глина бентонитовая
	Адсорбент, производство буровых растворов, металлургия-формовочная

	
-XXI-46
	Участок Герасимовский
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XXI-47
	Каргалы
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXI-48
	Жамантас
	Р/К
	М
	М
	W
	

	
-XXI-49
	Тополевское
	Р
	М
	М
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-XXII-50
	Жаманты
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XXII-51
	Дзержинское
	П
	
	К
	Глина бентонитовая
	Адсорбент, производство керамзита и буровых растворов

	
-XXII-52
	Шет-Тентек
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XXII-53
	Жаманты 2 (Джаманты 2)
	Р/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XXII-54
	Дзержинское
	П
	
	Мр
	Au
	

	         -XXII-55
	Ыргайты (Ргайты, 
Аргайты)
	П/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XXII-56
	Тентек II
	П
	
	М
	Родонит
	Поделочные камни

	
-XXII-57
	Теректы
	П
	
	М
	Яшма
	Поделочные камни

	
-XXIII-58
	Алакольское
	Р/Э
	М
	М
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XXV-59
	Сарыкольское
	Р/Э
	К
	
	Кварц
	Оптическое стекловарение

	
-XXV-60
	Акешке
	П
	
	М
	Cu (Ag)
	

	
-XXV-61
	Кызылагаш
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXV-62
	Юго-Восточный Бурокой
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXV-63
	Талды-Курганское
	Р
	С
	
	Сланцы углисто-глинистые
	Производство керамзита

	
-XXV-64
	Ворошиловское
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXV-65
	Теректы
	П
	
	М
	Ti
	

	
-XXV-66
	Долинное
	Р
	М
	М
	Pb, Zn (Ag, Au)
	

	
-XXV-67
	Экпендинское
	Р/Э
	С
	С
	Мрамор
	Облицовочные камни

	
	
	
	
	М
	Известняк
	Производство цемента

	
-XXV-68
	Шарыктас
	Р
	М
	
	Габбро
	Облицовочные камни

	
-XXV-69
	Карасай (Карасайское)
	П/К
	М
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XXV-70
	Ащибулакское
	Р
	М
	
	Мрамор
	Облицовочные камни

	
-XXV-71
	Тельманское
	П
	
	М
	Pb, Zn (Ag)
	

	
-XXV-72
	Кусак
	Р/Э
	М
	М
	Известняк
	Производство сахара, цемента, извести

	
-XXV-73
	Александровское
	П
	
	М
	Pb, Zn
	

	
-XXV-74
	Яблоновое
	Р
	М
	
	Pb, Zn, (S, Ag, Sb, Cd, Hg)
	

	
	Участок Черкассай
	П
	
	M
	Pt (шунгит, TR, V, Sc, Rb, 
Cs, Ge)
	

	L-44
-XXV-75
	Западное Текели
	Р/Э
	М
	С
	Pb, Zn (S, Ag, Cd, Sb)
	

	          -XXV-76
	Текелийское (Текели)
	Р/Э
	К
	К
	Pb, Zn (Ag, Cd, Sb, S)
	

	
	Текелийское рудное поле
	П
	
	М
	Pt (шунгит, TR, V, Sc, Rb, 
Cs, Ge)
	

	
-XXV-77
	Кюелы
	П
	
	М
	Pb
	

	
-XXV-78
	Биринши
	П
	
	М
	Ag, Pb, Zn (Cu, Bi)
	

	
-XXV-79
	Коксу
	Р/К
	М
	
	Pb (Ag, Cu, Zn)
	

	
	
	П
	
	М
	Pt (шунгит, TR, V, Sc, Rb, 
Cs, Ge)
	

	
-XXV-80
	Центральное Сууктобе
	Р/К
	М
	
	Pb (Ag, Ga, Zn, Cu, Sb,Sr,V,Co)
	

	
-XXVI-81
	Капал-Арасанское
	Р/Э
	С
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-XXVI-82
	Кыйрыкколь
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXVI-83
	Арасанское (участок Спутник)
	Р
	М
	
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-XXVI-84
	Капал-Арасанское
	Р/Э
	М
	
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-XXVI-85
	Кызыл
	Р/О
	М
	
	Au
	

	
-XXVI-86
	Тасты-Биен
	П/К
	М
	М
	Au
	

	
-XXVI-87
	Турсун-Туре
	Р/К
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXVI-88
	Салкинбель
	П
	
	М
	Hg
	

	
-XXVI-89
	Вертолетное
	П
	
	М
	U
	

	
-XXVII-90
	Агыны-Катты
	Р/К
	М
	М
	W
	

	
-XXVII-91
	Водораздельное
	П
	
	С
	Sn, W
	

	
-XXVII-92
	Кызылтентек
	П
	
	М
	Mo
	

	
-XXV,

 XXXI-93
	Кызылтоган
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXI-94
	Котуркаин
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXI-95
	Биже
	П
	
	С
	Zn (Pb, Cu, Bi)
	

	
-XXXI-96
	Майтобинское 
(Аркалыкское)
	Р/К
	С
	ОК
	Агальмaтолит
	Поделочные камни

	
-XXXI-97
	Биже II
	Р/О
	М
	
	Au
	

	
-XXXI-98
	Коксай
	Р
	К
	
	Cu (Mo, S, Au, Ag, Se, Te, Re)


	

	
-XXXI-99
	Чанканай
	Р/Э
	С
	
	Цеолиты


	Адсорбент – очистка воды
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-XXXI-100
	Алтынэмель (Алтынэмельское)
	П
	
	С
	Цеолиты
	Адсорбент, кормовые добавки, производство стройматериалов

	
	
	Р
	М
	
	Витрофир, дацит
	Производство витразита, минеральной ваты

	
-XXXI-101
	Алтынэмельское
	Р/Э
	М
	
	Известняк
	Производство извести

	
-XXXI-102
	Керимбек (участки: Кызылкора, Актас)
	П/К
	М
	М
	Au, Ag
	

	
-XXXI-103
	Джурунсай
	П
	
	К
	Агальматолит
	Поделочные камни

	
-XXXI-104
	Курмантай
	П
	
	М
	Флюорит (Au, Ag, Pb, Cu)
	Химическое сырьё

	
-XXXI-105
	Кызылбельдеу
	Р
	К
	
	Флюорит
	Оптическое сырье на плавку

	
-XXXI-106
	Иглик
	Р/К
	М
	М
	Au, Ag (Pb, Zn, Cu)
	

	
-XXXI-107
	Предгорное
	П
	
	М
	Au, Ag (Pb, Cu, Zn)
	

	
-XXXII-108
	Коккус
	П
	
	К
	Pb, Zn (Ag, Cd, барит)
	

	
-XXXII-109
	Акжар
	П
	
	М
	Au, Ag (Sb, Bi, Cu, Pb, Zn)
	

	
-XXXII-110
	Бурхан
	П
	
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XXXII-111
	Есенгул
	П
	
	М
	Алмаз
	Драгоценные камни

	
-XXXII-112
	Сулубукан
	П
	
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XXXII-113
	Ку-Арасанское
	Р/Э
	С
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-XXXII-114
	Панфиловское
	П
	
	М
	U
	

	
-XXXII-115
	Восточный Катутау
	П
	
	М
	Au
	

	
-XXXII-116
	Сеным
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-XXXII-117
	Кызылчеку (участки II, III, V) 
	П
	
	С
	Al – в алуните
	

	
-XXXII-118
	Кызылшокы
	П
	
	М
	Au, Cu
	

	
-XXXII-119
	Актау
	П
	
	М 
	U
	

	
-XXXIII-120
	Большой Усек
	П
	
	К
	Pb, Zn
	

	          -XXXIII-121
	Тышкан
	П
	
	С
	Pb, Zn (Ag, Cd, Bi, Sn)
	

	
-XXXIII-122
	Тышкан
	Р
	М
	
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XXXIII-123
	Чижин (Алтынказган)
	П
	
	Мр
	Au
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-I-1
	Динозавровое
	Р
	М
	С
	Глина бентонитовая
	Производство керамики, керамзита, буровых растворов; металлургия – формовочная

	
-I-2
	Кызылкаин
	П
	
	К
	Cu, Mo (Au)
	

	
-I-3
	Арасанталды
	Р
	С
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-I-4
	Манрак (Манракское)
	П
	М
	М
	Уголь каменный
	Энергетический
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-I-5
	Джеменейское 
(Джеменей)
	Р/Э
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-II-6
	Мекпансор (Оз. М. Сарымонак, Оз. Б. Сарымонак, Оз. Зеркальное)
	П
	
	Мос
	Сульфат натрия
	Кормовые добавки

	
-II-7
	Беткудукское
	Р
	Мос
	
	Сульфат натрия
	Кормовые добавки

	
-VII-8
	Чаган-Обо
	П
	
	М
	Au
	

	
-VIII-9
	Кенсай (Кенсайское)
	П
	
	С
	Cu (Mo)
	

	
-VIII-10
	Кендерлык (Кендерлыкское, Сайкан)
	Р/Э
	М
	К
	Уголь каменный
	Энергетический

	
	
	
	М
	К
	Уголь бурый
	Энергетический

	
	
	Р
	М
	ОК
	Сланец горючий
	Энергетический
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-IV-1
	Калынарбат
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-IV-2
	Томак
	Р/К
	С
	
	U (TR, Sc, P, S)
	

	
-IV-3
	Аксаз
	Р
	М
	
	Газ
	

	
-IV-4
	Долинное
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-IV-5
	Атамбай-Сартобе
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-IV-6
	Ауртас (Западный 
участок)
	Р
	ОК
	ОК
	Sr (барит)
	

	
-IV-7
	Караоба
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-IV-8
	Меловое
	Р/К
	ОК
	
	U (TR, P, S, Sc)
	

	
-IV-9
	Алатобе (Алатюбе)
	Р/Э
	С
	
	Нефть, (газ)
	

	
-IV-10
	Жетыбай Северо-Западный
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-IV-11
	Аккар Северный
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-IV-12
	Куйрук
	Р/Э
	С
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-IV-13
	№ 1
	Р/Э
	М
	
	Известняк
	Облицовочный камень, пильный камень

	
-IV-14
	Карагие Северное
	Р/Э
	М
	М
	Нефть (газ)
	

	
-IV-15
	Шевченковское
	Р/Э
	С
	
	Вода термоминеральная
	Лечебно-столовая

	
-IV-16
	Ащиагар
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-IV-17
	Северо-Придорожное
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-IV-18
	Придорожное
	Р/Э
	М
	
	Газ, нефть
	

	
-IV-19
	Саутты-2
	Р
	С
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-IV-20
	Тасмурын-Ащисай
	Р
	М
	
	U (TR, P)
	

	
-IV-21
	Саутты
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-IV-22
	Южанка
	Р/Э
	К
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная
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-IV-23
	Оймаша
	Р
	Мос
	
	Соль поваренная (сульфат натрия)
	Техническая

	
-V-24
	Жарма
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-V-25
	Беке (Таспак)
	Р
	С
	К
	Битум-в кирах
	Дорожное покрытие

	
-V-26
	Шекара-2
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-V-27
	Шекара-3
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-V-28
	Шекара
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-V-29
	Айрантакыр 
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-V-30
	Бурмаша
	Р/Э
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-V-31
	Жетыбай
	Р/Э
	К
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный и облицовочный камень

	
-V-32
	Жетыбай Северный
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-V-33
	Жетыбай Южный
	Р/Э
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-V-34
	Жетыбай-4
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-V-35
	Асар
	Р/Э
	С
	
	Нефть, газ
	

	
-V-36
	Туркменой
	Р
	М
	
	Нефть, газ
	

	
-V-37
	Карамандыбас
	Р/Э
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-V-38
	Жетыбай
	Р/Э
	К
	К
	Нефть, газ, конденсат
	

	
-V-39
	Бектурлы
	Р/Э
	М
	
	Нефть, газ, конденсат
	

	
-V-40
	Жетыбай Южный
	Р/Э
	С
	
	Газ, конденсат, нефть
	

	
-V-41
	Аксай
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-V-42
	Аксай-2
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-V-43
	Карамандыбас Северный
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-V-44
	Каменистое
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-V-45
	Бектурлы 
Юго-Восточный
	Р/Э
	М
	
	Газ, конденсат
	

	
-V-46
	Шинжир
	Р
	М
	
	Нефть (газ)
	

	
-V-47
	Нормаул Восточный
	Р/Э
	М
	
	Газ, конденсат, нефть
	

	
-V-48
	Жетыбай Восточный
	Р/Э
	М
	
	Нефть, газ
	

	
-V-49
	Актас Западный
	Р/Э
	М
	
	Газ, конденсат
	

	
-V-50
	Актас
	Р/Э
	М
	
	Газ, конденсат, нефть
	

	
-V-51
	Узень (Основная площадь; Парсумурунский, Северо-Западный, Хумурунский купола) 
	Р/Э
	ОК
	
	Нефть, газ
	

	
-V-52
	Кызылсайское
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-V-53
	Тасбулат
	Р/Э
	С
	
	Газ, конденсат, нефть
	

	
-V-54
	Тенге Западный
	Р/Э
	С
	
	Газ, конденсат, нефть
	

	
-V-55
	Узенское 
	Р/К 
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень
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-V-56
	Пионерское
	Р
	М
	
	Газ
	

	
-VI-57
	Узень Восточный
	Р/Э
	М
	
	Газ
	

	
-X-58
	Оймаша
	Р/Э
	М
	
	Нефть. газ (S)
	

	
-X-59
	Косовый
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-X-60
	Косовый-2
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-X-61
	Косовый-3
	Р
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-X-62
	Садырнын
	П
	
	М
	U (P, TR)
	

	
-X-63
	Ералиевское
	Р/Э
	М
	
	Известняк-ракушечник
	Пильный камень

	
-X-64
	Ералиевское II
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-X-65
	Ералиевское
	Р/Э
	ОК
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-X-66
	Ракушечное
	Р/Э
	М
	
	Газ, конденсат
	

	
-XI-67
	Тайбагар
	Р
	С
	
	U (TR, P)
	

	
-XI-68
	Тенге
	Р/Э
	К
	
	Газ, конденсат, нефть
	

	
-XI,XII-69
	Куландинское
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильный камень

	
-XI-70
	Сарсенбай
	Р
	М
	
	Газ
	

	
-XVII-71
	Махат
	Р
	М
	
	Газ
	

	
-XVII-72
	Жарты
	Р
	М
	
	Газ
	

	
-XVII-73
	Аксу-Кендырлы (Кендырлы-Темирбабинское)
	П
	М
	
	Газ
	

	
-XVII-74
	Тамды
	Р
	М
	
	Газ
	

	
-XVII-75
	Аламурын Южный
	П
	М
	
	Газ
	

	K-40

	K-40
-VII-1
	Кансу
	Р
	М
	
	Газ
	

	K-42

	K-42
-I-1
	Харасан (участки Северный и Южный)
	Р
	К
	ОК
	U (Se, Re)
	

	          -II-2
	Терескен, оз.
	Р/Э
	С
	
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-II-3
	Жанакорганское
	Р/Э
	М
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-II-4
	Бурабай-Жалгызагаш
	П
	
	К
	Pb, Zn (Cd, Ag, S)
	

	
-II-5
	Яныкурганское
	Р
	М
	
	Глиногипс-гажа
	Производство вяжущих

	
-II-6
	Кайнар
	П
	
	К
	Фосфорит
	Агрохимическое сырье

	
-II-7
	Талап
	Р
	С
	
	Zn, Pb (Ge, Cd, S, Ag, Au)
	

	
-II-8
	Аккумское
	Р
	М
	С
	Глина
	Производство керамзита

	
-III-9
	Акшешек (Акчечек)
	П
	
	ОК
	Барит
	Утяжелитель буровых 
растворов

	
-III-10
	Койбагор
	П
	
	М
	Au
	

	
-III-11
	Бессаз
	П
	
	М
	Алмаз
	Технические камни
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-III-12
	Бессаз
	Р
	С
	К
	Тальк
	Горнотехническое сырье

	
-III-13
	Жунус
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-III-14
	Арпаозен
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-III-15
	Перевальное
	П
	
	М
	Au (Ag, Cu, Pb, Zn, As, Bi)
	

	
-III-16
	Култас
	П
	
	М
	Au
	

	
-III-17
	Алтындык
	П
	
	М
	Au (Mo, Co, Ag, Bi, As)
	

	
-III-18
	Кызылата
	П
	
	С
	Cu
	

	
-III-19
	Ермаксу
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-III-20
	Шертское (Шерт)
	Р
	К
	
	Гипс, ангидрит
	Производство вяжущих

	          -III-21
	Шаштобе
	Р/К
	М
	М
	Pb
	

	
-III-22
	Атабайское
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильные, стеновые камни

	
-III-23
	Ансайское (Ансай)
	Р/Э
	К
	ОК
	Барит (Ag, S, строительные камни)
	Утяжелитель буровых растворов, металлургия

	
-III-24
	Миргалимсайское 
(Миргалимсай)
	Р/К
	С
	С
	Pb, барит (Ag, Zn, In, Tl, Ge, Te, Se, Ga)
	

	
-III-25
	Ачисай (Турланское)
	Р/Э
	С
	
	Pb, Zn (S, Cd)
	

	
-III-26
	Кантаги (Хантаги)
	Р/О
	М
	
	Pb, Zn
	

	
-III-27
	Карасай
	Р/О
	М
	
	Pb, Zn (Cu, Ag, Mo, As, Ge)
	

	
-III-28
	Карстовое
	Р/Э
	М
	М
	Барит
	Утяжелитель буровых 
растворов

	
-III-29
	Смена
	Р
	М
	М
	Pb, Zn (Cd)
	

	
-III-30
	Котур-Булакское
	Р
	М
	
	Известняк
	Пильные, стеновые камни

	
-III-31
	Катын-Камал (участки: Антиклинальный, 
Жила-I, Жилы-I))
	Р
	М
	М
	Барит
	Утяжелитель буровых растворов, керамическая и лакокрасочная промышленность, медицина, химическое сырье

	
-III-32
	Урангайское
	Р
	С
	
	Глина бентонитовая
	Производство керамзита

	
-IV-33
	Кызылколь
	Р
	М
	
	Песок
	Металлургия – формовочный

	
-IV-34
	Ушбас (Учбас)
	Р
	С
	К
	Фосфорит (F)
	Агрохимическая промышленность

	
-IV-35
	Бельтебай
	П
	
	К
	Халцедон
	Технические камни

	
-IV-36
	Шабактинское
	Р
	М
	М
	Халцедон
	Технические камни

	
-IV-37
	Нижнее
	Р
	М
	
	Халцедон цветной
	Поделочные камни

	
-IV-38
	Коксу
	Р/Э
	С
	ОК
	Фосфорит (F)
	Агрохимическая промышленность

	
-IV-39
	Акжар (Акджар)
	Р
	К
	ОК
	Фосфорит (F, кремень)
	Агрохимическая промышленность (флюсы в металлургии)
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-IV-40
	Беркуты Северное (Буркитты Северное)
	П
	
	М
	Фосфорит
	Химическая промышленность

	
-IV-41
	Кокжон (Кок-Джон)
	Р/Э
	ОК
	
	Фосфорит (F)
	Агрохимическая промышленность

	
-IV-42
	Герес
	Р
	К
	ОК
	Фосфорит (F)
	Химическая и агрохимичес – кая промышленность

	
-IV-43
	Жанатас (Жанатас, Джаны-Тас)
	Р/Э
	ОК
	ОК
	Фосфорит (F, кремень)
	Химическая и агрохимическая промышленность (флюсы в металлургии) 

	
-IV-44
	Гиммельфарбское
	Р
	К
	ОК
	Фосфорит (F)
	Агрохимическая промышленность

	
-IV-45
	Донгулек
	Р/Э
	М
	
	Известняк мраморизованный брекчированный
	Декоративно-облицовочные камни

	
-IV-46
	Беркуты-Дегерез 
(Беркитты-Дегерез)
	П
	
	М
	Фосфорит (кремень)
	Химическая промышленность

	
-IV-47
	Жылан
	П
	
	С
	Фосфорит (F)
	Агрохимическая промышленность

	
-IV-48
	Таскомирсай
	Р/Э
	М
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-IV-49
	Аюсайское
	Р
	С
	
	Глина красящая
	Минеральные краски

	
-V-50
	Учарал Северный
	Р
	М
	
	Газ инертный –азот, гелий
	

	
-V-51
	Учарал-Кемпиртобе
	Р
	М
	
	Газ инертный – азот, гелий
	

	
-V-52
	Алимбет
	П
	
	Мис
	Соль поваренная
	Пищевая

	
-V-53
	Дальнее
	Р
	М
	М
	Халцедон цветной
	Ювелирно-поделочные 
камни

	
-V-54
	Соркольское
	Р
	Кис
	
	Соль поваренная
	Пищевая, химическая 
промышленности

	
-V-55
	Уюк
	П
	
	М
	Песок
	Металлургия – формовочный 

	
-V-56
	Тузколь (Тузкольское)
	Р
	М
	
	Sr
	

	
-V-57
	Тузколь, оз.
	Р
	
	Мос
	Соль поваренная (сульфат натрия)
	Кормовая (химическая промышленность)

	
-V-58
	Ащиколь, оз.
	П
	
	Мос
	Сульфат натрия, магниевые соли, поваренная соль
	Химическая промышленность

	
-V-59
	Учбулак
	Р
	М
	
	Халцедон цветной
	Ювелирно-поделочные 
камни

	
-V-60
	Акмамедбулак
	Р/К
	К
	
	Халцедон (халцедон 
цветной)
	Технические камни (ювелирно-поделочные камни)

	
-V-61
	Аксайское (Аксай)
	Р/Э
	К
	К
	Фосфорит (F)
	Агрохимическая промышленность

	K-42
-V-62
	Ильгерибас
	П
	
	С
	Фосфорит (F)
	Агрохимическая промышленность

	
-V-63
	Актобе
	Р
	М
	
	Халцедон
	Технические камни

	
-V-64
	Приозерное
	Р
	М
	М
	Халцедон
	Технические камни

	
-V-65
	Восточное Приозерное
	П
	
	М
	Халцедон
	Технические камни

	
-V-66
	Туйесай (Тьесай)
	Р/К
	С
	С
	Фосфорит (F, Mn, Fe)
	Агрохимическая промышленность 

	
-V-67
	Шилибулак 
(Чийлибулак)
	Р/Э
	С
	С
	Фосфорит (F)
	Агрохимическая промышленность

	
-V-68
	Коктал
	П
	
	М
	Халцедон
	Технические камни

	
-IX-69
	Туркестанское
	Р/Э
	С
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-IX-70
	Кызылколь (Кызылкуль), Лунное, Чаян
	П
	
	С
	U (Se)
	

	
-IX-71
	Соры Чушка-Коль 
(Чушкаколь)
	Р/Э
	Мог
	
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-IX-72
	Шаульдерское
	Р/Э
	ОК
	
	Вода термальная
	Теплоэнергетическая

	
-X-73
	Аксуран
	Р/О
	М
	
	Pb (Zn, Ag, Cd)
	

	
-X-74
	Аралтау
	Р/О
	М
	
	Pb (Zn)
	

	
-X-75
	Байжансайское
	Р/О
	М
	
	Pb, Zn (барит)
	

	
-X-76
	Дарбаза (Молодежное)
	Р/О
	М
	
	Pb
	

	
-X-77
	Леонтьевское 
(Леонтьевка)
	П
	
	М
	Флюорит
	Металлургия – флюс

	
-X-78
	Бугунское
	Р/К
	М
	М
	Pb
	

	
-X-79
	Караунгур
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-X-80
	Дегерес
	П
	М
	
	Известняк
	Облицовочные камни

	
-XI-81
	Кайназарское
	Р
	С
	
	Халцедон
	Технические камни

	
	
	
	М
	
	Халцедон цветной
	Ювелирно-поделочные 
камни

	
-XI-82
	Бесагаш
	П
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-XI-83
	Тешиктасское
	Р
	С
	
	Мрамор доломитовый
	Облицовочные камни

	
-XI-84
	Каратауское
	Р/Э
	М
	
	Мрамор доломитовый
	Облицовочные камни

	
-XI-85
	Тесиктас (Тешик-Тас)
	Р
	М
	М
	Фосфорит (TR, F)
	Агрохимическая промышленность

	
-XI-86
	Сулеймансай
	Р/О
	М
	
	Pb (Zn, V)
	

	
-XI-87
	Узунбулак-Арасан (Узынбулак-Арасан)
	Р/Э
	ОК
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XI-88
	Жолбарскамал
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XI-89
	Амансай
	П
	
	М
	Au
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-XI-90
	Наркалгансай
	П
	
	М
	Pb, Zn
	

	
-XI-91
	Актауское I
	Р
	С
	
	Известняк
	Химсырье, производство сахара, извести

	          -ХI-92
	Чулактау (Шолактау)
	Р/Э
	М
	С
	Фосфорит
	Агрохимическая промышленность

	
	
	П
	
	М
	Тальк
	Производство бумаги, пар-фюмерия и другие отрасли

	
-XI-93
	Курсай
	П
	
	М
	Au
	

	
-XI-94
	Крутогорка
	П
	
	М
	Mo (W)
	

	
-XI-95
	Боролдайское
	Р/К
	М
	М
	Уголь каменный
	Энергетический

	
-XI-96
	Тарузен (Тарузень, 
Каирчакты)
	П
	Мр
	
	Au
	

	
-XI-97
	Кенузен
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XI-98
	Улькен-Кокбулак
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XII-99
	Кичик-Бурул-Тау

(Кичик-Бурултау)
	Р/К
	М
	М
	Гипс
	Производство вяжущих

	
-XII-100
	Улькун-Бурултау
	Р/Э
	К
	
	Гипс, ангидрит
	Производство вяжущих

	
	
	П
	
	М
	Сера самородная
	Химическая промышленность

	
-XII-101
	Алмалы
	П/К
	М
	С
	Au (Ag)
	

	
-XII-102
	Оз. Малый Акколь
	Р/Э
	М
	
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XII-103
	Акжар
	П
	
	М
	Au
	

	
-XII-104
	Бурулское
	П
	
	М
	Халцедон цветной
	Поделочные камни

	
-XII-105
	Тушкурусайское
	Р
	К
	К
	Габбро
	Каменное литье

	
-XIV-106
	Заречное
	Р
	С
	С
	U (Se)
	

	
-XIV-107
	Асарчик
	П
	
	С
	U (Se)
	

	
-XIV-108
	Жауткан
	П
	
	М
	U (Se, V)
	

	
-XV-109
	Арысское
	Р
	ОК
	
	Вода термальная
	Теплоэнергетическая

	
-XV-110
	Монтайташское
	Р
	С
	
	Известняк-ракушечник 
(глина)
	Стеновые, пильные камни (производство кирпича)

	
-XVI-111
	Темирлановское 
(Чимкентское)
	Р/Э
	К
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-XVI-112
	Кутырган
	П
	
	М
	Al – в бокситах 
	

	
-XVI-113
	Сас-Тобинское 
(Сас-Тюбе)
	Р
	М
	
	Суглинок
	Производство цемента

	
-XVI-114
	Сас-Тобинское
	Р/Э
	М
	
	Известняк
	Производство цемента

	
-XVI-115
	Таш-Тобинское
	Р 
	М
	
	Известняк
	Производство цемента

	
-XVI-116
	Манкентское
	Р/Э
	С
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-XVI-117
	Уртабас
	П
	
	М
	Fe
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-XVI-118
	Уртабас
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-XVI-119
	Чимкентское
	Р
	М
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-XVI-120
	Аккумское
	Р
	М
	
	Песок
	Металлургия – формовочный

	
-XVI-121
	Текесуйское I
	Р/Э
	М
	М
	Суглинок
	Производство цемента

	
-XVI-122
	Ленгерское
	Р
	С
	
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XVI-123
	Ленгерское
	Р/К
	М
	
	Глина тугоплавкая
	Производство строительной керамики

	
-XVI-124
	Казыкуртское (Казы-Куртское)
	Р/Э
	К
	
	Известняк, строительные камни 
	Производство цемента, наполнители бетона, дорожное строительство

	
-XVI-125
	Фогелевка
	П
	
	М
	Al-в бокситах
	

	
-XVI-126
	Каратобе 
(Фогелевское)
	Р
	С
	
	Песок
	Производство стекла

	
-XVII-127
	Карагашты
	П/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XVII-128
	Жиланды
	П
	
	М
	Вермикулит
	Тепло- и звукоизоляционные материалы

	
-XVII-129
	Жиланды
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XVII-130
	Кулан (Куланское)
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-XVII-131
	Корниловское
	Р
	М
	
	Известняк
	Производство сахара

	
-XVII-132
	Кулантауское
	Р
	М
	М
	Вермикулит
	Тепло- и звукоизоляционные материалы

	
-XVII-133
	Абаил (Абаилское)           
	Р
	К
	
	Охры железоокисные
	Минеральные краски

	
	Абаил (Сары-Тур)
	
	М
	М
	Fe
	

	
-XVII-134
	Тюлькубасское 1, 
участок Новый
	Р/Э
	М
	
	Известняк
	Производство извести

	
	Тюлькубасское 2
	
	М
	
	Известняк
	Производство сахара

	
-XVII-135
	Кельтемашат
	Р
	М
	М
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-XVII-136
	Даубабинское
	Р
	К
	
	Лейцититы и их туфы
	Производство минеральной ваты

	
	
	
	C
	
	Тефритобазальты и их туфы
	Производство цемента

	
-XVII-137
	Теректы
	Р/К
	М
	
	Pb, Zn (Ag, Hg)
	

	
-XVII-138
	Жабаглы (Жебаглы, Джебаглинское)
	Р
	К
	
	V (Mo, Ag, Se, Cu, Pb, Zn, TR, U)
	

	
-XVII-139
	Ирису
	П
	
	М
	Волластонит
	Производство керамики

	
-XVII-140
	Киикбайское (Киикбайсай)
	П
	
	М
	Pb, Zn
	

	
-XVII-141
	Жетымсай
	П
	
	М
	Pb, Zn
	

	
-XVII-142
	Каинды Большое 3
	П
	М
	
	Pb, Zn
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-XVII-143
	Ирисуйское (Ирису)
	Р
	М
	С
	Fe (Cu, Se, Te, Tl)
	

	
	
	
	М
	
	Вермикулит
	Теплоизоляционные 
материалы

	
-XVII-144
	Жусалы 2, 3
	П
	
	М
	Pb, Zn
	

	
-XVII-145
	Джандарлинское
	П
	
	М
	Pb, Zn (флюорит, барит, 
Mo, W)
	

	
-XVII-146
	Болдабрек 
(Болдабрекское)
	Р
	М
	М
	Pb (Zn, Ge)
	

	
-XVII-147
	Наутсай (Наутсайское)
	Р
	С
	К
	Охры железоокисные
	Минеральные краски

	
-XVII-148
	Северное
	П
	
	М
	Hg
	

	
-XVII-149
	Галя
	П
	
	К
	Охры железоокисные
	Минеральные краски

	
-XVII-150
	Сусинген (Коксайское, Татыяйнынкуль)
	П
	
	М
	Fe
	

	
-XVII-151
	Верхнебадамское
	П
	
	К
	Волластонит
	Производство керамики, лакокрасочная промышленность

	
-XХI-152
	Унгульское
	Р
	С
	
	Известняк
	Стеновые, пильные камни 

	
-XXI-153
	Мансурата
	П
	
	М
	Al – в бокситах
	

	
-XXI-154
	Кыздык-Тауское
	Р
	М
	
	Глиногипс-гажа
	Производство вяжущих

	
-XXII-155
	Бадам (Бадамское)
	Р
	М
	
	Барит, флюорит
	Химическая промышленность

	
-XXII-156
	Богонале (Богональское)
	Р
	М
	С
	Гипс, ангидрит
	Производство вяжущих

	
-XXII-157
	Кожа-Тахтинское
	Р
	М
	
	Песок
	Производство стекла

	
-XXII-158
	Грунч-Булакское
	Р
	С
	
	Песок
	Производство стекла

	
-XXII-159
	Буздак
	Р
	М
	
	Песок
	Металлургия – формовочный

	
-XXII-160
	Танаберды
	Р
	М
	
	Pb (барит, Ag)
	

	
-XXII-161
	Дудесай
	П
	
	М
	Cu
	

	
-XXII-162
	Лачин-Хана
	Р
	М
	
	Pb, Zn (Ag)
	

	
-XXII-163
	Сарыджилга 
(Сарыджилгинское)
	Р/Э
	М
	
	Песок
	Металлургия – формовочный

	
-XXII-164
	Четкаржан
	П
	М
	
	Au (Ag)
	

	
-XXII-165
	Кызылкетарское
	Р
	М
	
	Песок
	Металлургия – формовочный

	
-XXII-166
	Турбатское
	Р
	
	М
	Обсидиан, фельзит-порфир
	Производство вспученного перлита, цемента (а.м.д.) 

	
-XXII-167
	Каржансай
	П
	
	М
	Al – в алуните
	

	
-XXII-168
	Беш-Кудукское
	Р/ К
	М
	
	Известняк
	Стеновые, пильные камни

	          -XXII-169
	Дарбазинское 2
	Р
	М
	
	Глина
	Металлургия – формовочный

	
	
	
	К
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-XXII-170
	Дарбазинское (участок Северный)
	Р/Э
	М
	
	Песок
	Металлургия – формовочный

	
	
	
	М
	М
	Глина бентонитовая
	Производство керамзита
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-XXII-171
	Дарбазинское (участок Северный 2)
	Р
	М
	
	Песок
	Металлургия – формовочный

	
-XXII-172
	Дарбазинское (участки Северный и Южный)
	Р/Э
	К
	
	Глина
	Производство керамзита

	
-XXII-173
	Кынграк-Kелесское
	Р
	М
	
	Глина бентонитовая
	Производство керамзита

	
-XXII-174
	Келесское
	Р/Э
	К
	
	Глина бентонитовая
	Производство керамзита

	
	
	
	М
	
	Глина бентонитовая
	Металлургия-формовочная

	
-XXII-175
	Красный водопад
	Р
	М
	
	Песок кварцевый
	Производство цемента

	
	
	
	
	
	Глина бентонитовая
	Производство керамзита

	
-XXII-176
	Сарыагачское (Сарыагашское, Приташкентское)
	Р/Э
	ОК
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-XXII,

 XXIII-177
	Кубрексайское
	Р
	К
	ОК
	Охры железоокисные
	Минеральные краски

	
-XXIII-178
	Бадамсай
	П
	
	М
	Pb, Zn (барит, флюорит)
	

	К-43

	K-43
-III-1
	Ушкызыл (Уш-Кызыл)
	Р
	К
	К
	Габбро
	Каменное литье

	
-III-2
	Дорменсай
	Р
	К
	К
	Габбро
	Каменное литье, производство минеральной ваты

	
-III-3
	Аккайнар
	П/К
	М
	М
	Au (Ag)
	

	
-III-4
	Боккотское
	Р
	С
	
	Известняк
	Производство извести

	          -III-5
	Адексу
	Р/Э
	К
	
	Сланец гидрослюдистый
	Производство керамзита

	
-III-6
	Адексуйское II
	Р
	С
	
	Сланец гидрослюдистый
	Производство керамзита

	
-III-7
	Копалысай
	Р
	М
	М
	U (Pb, Mo)
	

	
-III-8
	Шатырколь Северный (Чатырколь Северный)
	П
	
	М
	Cu (Mo, Au, Ag, Co)
	

	
-III-9
	Наркызыл
	П
	М
	М
	Барит
	Утяжелитель буровых 
растворов

	
-III-10
	Шатырколь (Чатырколь)
	Р/Э
	С
	
	Cu (Mo, Au, Ag, Se, Te)
	

	
-III-11
	Акмола
	П
	
	М
	Графит
	Металлургия – огнеупоры; другие отрасли

	
-III-12
	Унгурлю
	П
	
	М
	Cu (Mo)
	

	
-III-13
	Асыржайляу
	П
	
	М
	Cu (Mo, Au)
	

	
-III-14
	Жайсанское (Жайсан, Жусалы)
	Р
	С
	С
	Cu (Mo, Ag, Se, Ge)
	

	
-III-15
	Жайсан
	Р/Э
	К
	
	Охры железоокисные
	Минеральные краски

	
-III-16
	Благовещенское
	П
	
	М
	Уголь бурый
	Энергетический

	
-III-17
	Курдайское
	Р/Э
	С
	
	Гранит
	Облицовочные камни

	K-43
-III-18
	Гагаринское
	П
	
	С
	Au (Ag, Pb, Zn)
	

	
-III-19
	Рассеянный
	П
	
	М
	Au (Ag) 
	

	
-IV-20
	Тымлай
	П
	
	С
	Fe, Ti
	

	
-IV-21
	Анракайское (Айтаксай)
	П
	
	М
	Родингит, серпентинит 
	Поделочные камни

	
-IV-22
	Анрахай (Анархай)
	П
	
	С
	Алмаз
	Технические камни


	Сор и Осевое
	П
	
	М
	Ag (Au)
	
	

	
-IV-24
	Агадыр
	П
	
	М
	Au (Ag, Cu)
	

	
-IV-25
	Козкудук (Казкудук)
	Р/К
	М
	М
	Au, Zn, Pb (Ag, Cd) 
	

	
-IV-26
	Кушокы
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-IV-27
	Чильбастауское
	Р/Э
	С
	
	Известняк
	Производство цемента, наполнители бетона

	
-IV-28
	Беларыкское
	Р 
	C
	
	Гранодиорит
	Облицовочные камни

	          -V-29
	Куртинское (участки: Стандарт, Кызылсай, Томирис)
	Р/Э
	М
	С
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-V-30
	Жалпактас
	Р
	М
	
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-VI-31
	Кулантобинское 
(Кулан-Тобе)
	Р
	С
	
	Кварцит каолинитовый – 
"фарфоровый камень"
	Производство тонкой 
керамики

	
-VI-32
	Ченгельдинское
	Р
	М
	
	Глина тугоплавкая
	Производство строительной керамики

	
-VII-33
	Макбельское
	Р
	К
	К
	Кварцит
	Металлургия – флюс

	
-VII-34
	Каинды
	П
	
	К
	Слюда-мусковит (гранат)
	Горнотехническое сырье комплексного использования (технические камни – абразивы) 

	
-VII-35
	Рутиловый, Эклогитовый, Русловая
	П
	
	М
	Алмаз
	Технические камни

	
-VIII-36
	Меркенское
	Р/Э
	К
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-VIII-37
	Талдыбулак Восточный
	П
	
	М
	Cu (Pb, Bi, Ag)
	

	
-VIII-38
	Талдыбулак Золотой
	П
	
	М
	Au
	

	
-VIII-39
	Гранитогорское
	Р/О
	М
	
	Pb, Zn (Cu, Ag, Au)
	

	
-VIII-40
	Аспара
	П
	
	МР
	Au
	

	
-IX-41
	Древний Курдай 
(Восточный Курдай)
	П
	
	М
	Cu (Mo, Au, Ag)
	

	
-IX-42
	Когадыр VI 
	Р
	М
	С
	Au (Ag)
	

	
-IX-43
	Курдайское (Курдай)
	Р/О
	М
	
	U (Mo, Cu, Pb, Zn)
	

	
	
	П
	
	С
	Mo
	

	
-IX-44
	Чуйское
	П
	
	С
	Cu (Мо, Au, Ag)
	

	
-IX-45
	Жана-Турмыс
	П
	
	М
	U
	

	K-43
-IX-46
	Чокпар Северный
	Р/К
	М
	С
	Au (Ag, Pb, Zn, S, As)
	

	
-IX-47
	Чекенды
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-IX-48
	Каратас
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-IX-49
	Тасполы
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-IX-50
	Агалатасское (участки: Южная и Северная гряда)
	Р/Э
	М
	М
	Известняк
	Производство цемента

	
-X-51
	Унгуртас
	П
	
	М
	Au
	

	
-X-52
	Дегерес
	П
	
	С
	Плагиобазальт
	Декоративно-облицовочные камни

	
-X-53
	Таскайнар
	Р
	К
	К
	Флюорит
	Металлургия – флюс

	
-X-54
	Майбулак Восточный
	П
	М
	М
	Au
	

	
-X-55
	Трубка Радченко
	П
	
	М
	Алмаз
	Драгоценные камни

	
-X-56
	Кастек Северный
	П
	
	Мр
	Гранит
	Облицовочные камни

	
-X-57
	Веселое
	Р/Э
	М
	ОК
	Андезибазальтовый 
порфирит
	Облицовочные камни

	
-X-58
	Чинасылсайское (Чинасылсай)
	Р
	М
	С
	Pb, Zn (Cd, Ag, Au)
	

	
-X-59
	Ислямбай
	П
	
	М
	Pb, Zn (Bi)
	

	
-X-60
	Кастек
	Р
	М
	
	Pb, Zn
	

	
-X-61
	Кырджол
	П
	
	М
	Pb, Zn (Bi, Au, Ag)
	

	
-X-62
	Северный Кыргау
	Р/К
	М
	М
	Au
	

	
-XI-63
	Аксайское
	Р/Э
	К
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-XI-64
	Алматинское (участки: санаторий "Коктем" – Ремизовка, санаторий "Алматы", санаторий МВД, санаторий "Алатау", пансионат "Геолог", Покровский, Пригородный) 
	Р/Э
	ОК
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная, лечебно-столовая

	
-XI-65
	Алма-Арасанское
	Р/Э
	К
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XI-66
	Каскеленское
	П
	
	М
	Pb, Zn
	

	
-XI-67
	Узун-Булак
	П
	
	М
	Au
	

	
-XII-68
	Тургенское
	Р/Э
	М
	М
	Глина
	Гончарная – производство художественной керамики

	
-XII-69
	Таутургенское
	Р/Э
	С
	
	Вода минеральная
	Лечебная

	
-XII-70
	Коктобинское
	Р/К
	М
	
	Глина
	Гончарная – производство художественной керамики

	          -XII-71
	Талгарское
	П
	
	ОК
	Вода минеральная
	Лечебная

	K-43
-XII-72
	Сарытау
	П
	
	М
	Pb, Zn
	

	
-XII-73
	Юбилейное
	Р/К
	M
	
	W, Mo
	

	
-XIII-74
	Коккия
	П
	М
	М
	Au (Pb, Zn, Cu, Ag)
	

	
-XIV-75
	Каракистак (Каракыстак)
	Р/К
	Мр
	
	Au
	

	
-XIV-76
	Четенды (Каинды)
	П
	
	М
	Au
	

	
-XIV-77
	Аулие
	П
	
	М
	Au, Ag
	

	
-XIV-78
	Акташ
	П
	
	М
	Au (Cu)
	

	
-XIV-79
	Зона Акташская
	П
	
	М
	Au (Cu, Pb)
	

	K-44

	K-44
-I-1
	Калканское
	Р
	К
	К
	Песок
	Производство стекла

	
-I-2
	Калканское
	П
	
	М
	U
	

	
-I-3
	Улькен-Калкан
	П
	
	М
	Pb, Zn, Cu, Au
	

	
-I-4
	Сулушокынское
	Р
	К
	К
	U (Re)
	

	
-I-5
	Бала-Богуты I
	П
	
	М
	Pb, Zn
	

	
-I-6
	Шиинды-Булак
	П
	
	М
	Au, Ag
	

	
-I-7
	Курамское
	Р/Э
	К
	
	Вода минеральная
	Лечебная, столовая

	
-I-8
	Богуты (Богутинское)
	Р
	ОК
	ОК
	W (Mo, Bi)
	

	
-I-9
	Шеелитовый Сай
	П/К
	Мр
	Мр
	W
	

	
-I-10
	Каракой
	П
	
	М
	Pb, Zn (Ag)
	

	
-II-11
	Актау 2
	П
	
	М
	Гипс, глиногипс
	Производство вяжущих строительных материалов

	
-II-12
	Ащибастау
	П
	
	С
	Al-в алуните
	

	
-II-13
	Илийское
	Р
	М
	
	Гипс
	Производство вяжущих строительных материалов

	
-II-14
	Уенке-Булак
	П
	
	М
	Au, Ag
	

	
-II-15
	Уялы
	П
	
	М
	W
	

	
-II-16
	Восточно-Сюгатинское
	П
	
	М
	Pb, Zn (Au, Ag)
	

	
-II-17
	Чарын
	П
	
	М
	Au
	

	
-II-18
	Кшиозенсай
	П
	
	М
	Au
	

	
-III-19
	Усекское, оз.
	Р/Э
	Мог
	
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-III-20
	Илийское 

– участок Илийский
	Р
	ОК
	
	Уголь бурый
	Энергетический, 
технологический

	
	– участок Калжатский
	Р
	К
	
	U (Mo)
	

	
-III-21
	Албан-Арасанское
	Р/Э
	ОК
	
	Вода термоминеральная
	Лечебная

	
-III-22
	Кызбулакское
	П
	
	М
	Туф
	Облицовочные камни

	
-III-23
	Кызбулак
	П
	
	С
	Цеолиты
	Адсорбенты

	
-III-24
	Даулатсай 
	П
	
	М
	Au
	

	
-VII-25
	Жапалак
	П
	
	М
	W
	

	K-44
-VII-26
	Алгабас
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-VII-27
	Саты
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-VIII-28
	Кайкын 3
	П
	
	М
	Au
	

	
-VIII-29
	Акжазык
	П
	
	М
	Au (Ag, Cu)
	

	
-VIII-30
	Темирлик
	П
	
	К
	Cu, Ag (Au)
	

	
-VIII-31
	Кошкар
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-VIII-32
	Туюкское
	Р/К
	М
	М
	Pb (Ag, барит)
	

	
	
	
	С
	К
	Барит (Pb, Ag, флюорит)
	

	
-VIII-33
	Комурчи
	П
	
	М
	Pb, Cu (Au, Ag)
	

	
-VIII-34
	Чуль-Адыр (Кар-Каринское, Кайнатлуз, Шоль-Адыр)
	П
	
	ОКис
	Сульфат натрия (соль поваренная, гипс)
	Металлургия, пищевая, химическая промышленности

	
-IX-35
	Аршалы
	П
	
	М
	Au
	

	
-IX-36
	Безымянное
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-IX-37
	Восточно-Хасанское
	П
	
	М
	Au
	

	
-IX-38
	Кайракты
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-IX-39
	Кетмень
	Р/К
	Мр
	
	Au
	

	
-IX-40
	Караарча
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-IX-41
	Чубурма-Хасан 
(Ойкарагай)
	П
	
	Мр
	Au
	

	
-IX-42
	Ойкарагай (Ой-Карагай)
	Р/Э
	М
	М
	Уголь бурый (U)
	Энергетический

	
-IX-43
	Сумбе
	П
	
	М
	Au
	

	
-IX,VIII-44
	Тузколь, оз.
	Р
	М
	
	Грязи минеральные
	Лечебные

	
-XV-45
	Лесной
	П
	
	М
	Sn
	

	
-XV-46
	Карагайлы-Актас (участок Центральный)
	П
	
	К
	Sn (W, Li, полевой шпат)
	

	
-XV-47
	Карагайлы-Актас (участок Восточный) 
	П
	
	М
	Sn
	

	          -XV-48
	Средний Баянкол
	П/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XV-49
	Кескенитас-Ашутор
	П/К
	Мр
	Мр
	Au
	

	
-XV-50
	Донарча
	П
	
	М
	Au (Ag)
	

	
-XV-51
	Жаркулак (Джаркулак)
	Р/К
	М
	С
	Au (Ag)
	

	
-XV-52
	Сажень
	П
	
	М
	Au
	


Примечание: 

Всего на Карте полезных ископаемых пронумеровано и внесено в настоящий список (указатель) 2217 месторождений, из которых 47 являются комплексными, т.е. вмещающими отдельно изученные самостоятельные залежи нескольких (двух или трех) видов полезных ископаемых различных групп или подгрупп, показанных на Карте с дополнительными знаками в количестве 50 объектов.

Из 2267 объектов 288 относятся к горючим ископаемым, в том числе 200 представлены месторождениями нефти, газа и газоконденсата, 12 – нефтяными битумами, 76 – каменными, бурыми углями и горючими сланцами. 

Металлические полезные ископаемые представлены 1210 объектами. В их числе:

172 месторождения черных металлов, из них 70 железорудных, марганцево-железорудных и титаномагнетитовых, 18 марганцевых и железомарганцевых, 47 хромитовых, 7 ванадиевых и молибден-ванадиевых месторождений, 30 титаноносных россыпей;

409 месторождений цветных металлов, из них 233 медных и полиметаллических, 16 молибденово-медных, 95 кобальт-никелевых, 57 месторождений бокситов, 8 алюминия в алунитовых и нефелиновых рудах;

140 месторождений редких металлов, в том числе: 15 редкоземельных, 2 стронция, 5 сурьмы и мышьяка, 4 ртути, 5 бериллия;

379 месторождений благородных металлов. Из них 306 - золоторудных, часто с серебром, 58 - россыпного золота, 5 - кобальт-золоторудных, 5 золоторудных с медью и свинцом, 5 платины и платиноидов, 3 серебра;

110 урановых, молибден-урановых и угольно-урановых месторождений.

Из 769 месторождений неметаллических полезных ископаемых 31 месторождение фосфоритов, 19 баритовых руд, 16 асбеста (в том числе 2 месторождения родусит-асбеста), 114 месторождений прочего горнохимического и горнотехнического сырья,64 стекольно-керамического сырья, 65 месторождений драгоценных и поделочных камней, 33 технических камней, 246 строительных материалов, 93 минеральных солей (в том числе 63 озерных, 30 ископаемых), 32 минеральных лечебных грязей, 54 минеральных лечебных и 2 теплоэнергетических вод.

По степени геологической изученности более трети всех месторождений (795, в том числе 556 – металлических полезных ископаемых) оценены предварительно на стадиях поисковых и поисково-оценочных работ, либо предварительной разведки и характеризуются запасами категории С2 (более 200 месторождений), авторскими запасами и прогнозными ресурсами.

По характеру промышленной освоенности на Карте отражены 70 месторождений, считающихся полностью отработанными, 370 эксплуатируемых месторождений и 294 месторождения законсервированных после частичной отработки, либо пробной эксплуатации (для месторождений нефти и газа).

Посвящается работникам геологической 

службы, трудом которых в XX веке были 

выявлены и оценены минерально-сырьевые 

богатства недр Казахстана
Jt,s devoted to the geologists

who have revealed and appreciated

the mineral resources of Kazakstan

dusing the XX century
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предисловие

Карта полезных ископаемых Казахстана масштаба 1:1 000 000 является обзорной, комплексной по содержанию, регистрационной по способу отображения информации (регистрация известных месторождений и проявлений).

Карта содержит сведения о 2267 месторождениях и перспективных проявлениях, представляющих свыше 120 видов минерального сырья, их размерах, степени изученности и освоенности, разведанных запасах, границах нефтегазоносных, угленосных, железорудных, бокситоносных, фосфоритоносных, ванадиеносных, урановорудных провинций, областей, бассейнов и площадей, титан-циркониевых россыпей.

В легенде отражены главные принципы составления карты. Карта содержит врезки по отдельным рудным районам масштабов 1:500 000 и 1: 200 000, схему расположения авторских макетов и листов карты масштаба 1:10 000 000.

При составлении карты и объяснительной записки использованы авторские макеты карт и краткие записки по регионам Казахстана территориальных управлений: “Центрказнедра”, “Южказнедра”, “Запказнедра”, “Севказнедра”,        “Востказнедра”. Ответственные исполнители макетов и записок по регионам:   М. С. Гранкин, А. Ф. Греков (Центральный Казахстан); А. Ф. Ковалевский (Южный Казахстан); В. И. Абатуров (Западный Казахстан); Ю. И. Ким (Северный Казахстан); М. С. Козлов (Восточный Казахстан). В составлении геологической основы принимали участие Р. А. Сегедин (запад); В. К. Краснобородкин, М. Гутермахер (юг); Г. В. Назаров (восток). Кроме материалов перечисленных авторов при составлении карты и объяснительной записки учтены данные других исследователей, в том числе содержащиеся в последних опубликованных работах, а также изданные карты по отдельным видам минерального сырья.

Сводка материалов, обобщение, анализ по карте и составление объяснительной записки выполнены И. И. Никитченко (КазИМС) при участии      Г. В. Подковырина (спецнагрузка карты – полезные ископаемые, список-указатель месторождений), Л. И. Скринник (геологическая основы карты).
PREFACE

The map of the mineral resources of Kazakhstan at the 1:1 000 000 scale is an observation one by its scale, complex by content, registering by the method of the information reflection (registration of the already known deposits).

The map bears information about 2267 deposits and promising occurrences of more than 120 kinds of mineral products: their size, extent of study and development, explored reserves, boundaries of oil&gas, coal, iron, bauxite, phosphorite, vanadium-bearing provinces, regions, basins and areas, also titanomagnetite-zircon placers.

The legend shows the main principles of the map compilation. The map contains inserts of the individual ore-bearing regions at the 1:500 000 and        1:200 000 scale, a scheme of disposition of the authors' models and 

sheets of the map at the 1:10 000 000 scale.

During the map and explanatory note compilation the authors' models of the maps and brief notes of the territorial departments of the Kazakhstan regions were used: "Tsentrkaznedra", "Yuzhkaznedra", "Zapkaznedra", "Sevkaznedra", "Vostkaznedra". The managing executors of the models and notes on regions were as follows: M. S. Grankin, A. F. Grekov (Central Kazakhstan), A. F. Kovalevskiy (Southern Kazakhstan), V. I. Abaturov (Western Kazakhstan), Yu. I. Kim (Northern Kazakhstan), M. S. Kozlov (Eastern Kazakhstan). Also R. A. Segedin (west), V. K. Krasnoborodkin and M. Gutermakher (south), G. V. Nazarov (east) participated in compilation of the geological basis of the map.

Besides the named authors materials data of many other scientists were utilized during compilation of the map and the explanatory note, including the recent publications and the specialized edited maps on the mineral products. 

Generalization of the materials, analysis of them, compilation of the explanatory note were done by I. I. Nikitchenko (KazIMS) with participation of    G. V. Podkovyrin (special information for the map, such as mineral resources, list of deposits) and L.I. Skrinnik (description of the map geological basis).

Глава I

принципы и методЫ составления карты

Принципы составления карты полезных ископаемых Казахстана масштаба 1:1 000 000 заложены в легенде, подготовленной авторским коллективом, с учетом методики и принципов построения обзорных карт подобного содержания, разработанных ВСЕГЕИ (1992 г.).

Легенда карты отражает ее классификационную роль (деление полезных ископаемых на группы и подгруппы) и включает два блока: первый – геологическая основа карты, второй – специальная нагрузка (полезные ископаемые). В обоих случаях использованы общепринятые типовые условные обозначения.

Для повышения информативности карты в легенде применены дополнительные специальные знаки, отражающие минерагеническую направленность (генезис месторождений, форма рудных тел), показана связь полезных ископаемых с рудовмещающими толщами и интрузиями. Методологически карта построена на основе регистрационного подхода, т.е. отражает пространственное размещение месторождений и проявлений полезных ископаемых. Масштаб карты не позволяет показать все проявления, поэтому на ней отражены наиболее перспективные из них, как правило, имеющие прогнозную оценку ресурсов по категории Р1 и Р2 или авторскую. На карту вынесены проявления нетрадиционных для Казахстана видов полезных ископаемых: алмазы ювелирные, шунгиты, платина и платиноиды, некоторые виды самоцветов и др.

Карта создавалась в два этапа. На первом этапе была составлена упрощенная генерализованная геологическая основа на базе изданной геологической карты Казахстана масштаба 1:1 000 000 (1996 г.) с выделением обобщенных стратифицированных геологических комплексов и естественных ассоциаций (групп) интрузивных образований и последующим вынесением на эту основу специальной нагрузки (месторождения полезных ископаемых и др.).

Генерализация состояла в упрощении геологического рисунка карты с сохранением типичных черт исходного изображения путем объединения в укрупненные геологические тела стратифицированных подразделений, характеризующихся близостью вещественного состава, возраста и генезиса, а также вмещающих определенный набор полезных ископаемых. При генерализации (упрощении) преобладали операции исключения мелких тел и объединения близких по составу и возрасту толщ. В большинстве случаев это осуществлялось не в ущерб наглядности, узнаваемости и сохранения особенностей структуры конкретных районов, что позволило не утратить специфику и общие черты геологического строения Казахстана в целом.

Второй этап включал обобщение и анализ материалов по специальной нагрузке (полезные ископаемые) региональных авторских макетов карты, уточнение и корректировку единой легенды для сводной карты. Согласно легенде на карту нанесены месторождения и проявления, расклассифицированные по видам полезных ископаемых (цвет и форма знака), генетическим типам (соответствующее обозначение на внешней стороне знака) и морфологии рудных тел (значок внутри контура знака), изученности (толщина обводки знака) и промышленной освоенности (соответствующее положение перекрещивающихся молоточков). На карте показаны контуры площадного распространения (провинции, области, бассейны, площади) некоторых видов полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, железо, фосфориты, бокситы, ванадий, уран, титаноносные россыпи).

Трудности в классификации металлических полезных ископаемых были связаны с разделением их на подгруппы черных, цветных и редких металлов. Это обусловлено тем, что до сих пор нет твердо устоявшейся классификации полезных ископаемых и общепринятого разделения их на группы и подгруппы. Например, такие элементы, как никель и кобальт, некоторые специалисты относят к подгруппе черных металлов, другие – к цветным. То же касается вольфрама, молибдена и олова. По инструктивным документам (ГСР-200) они относятся к подгруппе цветных металлов, тогда как в Казахстане традиционно эти элементы помещаются в подгруппу редких металлов и т.п. 

Еще большее разнообразие наблюдается в существующих классификациях неметаллических полезных ископаемых. Здесь имеют место разные подходы к их группировке (по сферам использования, характеру полезных свойств, способам переработки и др.). Авторы посчитали целесообразным применить наиболее распространенное деление, принятое в Казахстане, в соответствии с пригодностью использования нерудного сырья в народном хозяйстве (согласно заключениям ГКЗ по конкретным месторождениям).

Карта сопровождается списком (указателем) месторождений и проявлений полезных ископаемых, который является текстовым приложением к объяснительной записке. В первой графе списка даются обозначение трапеции миллионной разграфки, номенклатура листа масштаба 1:200 000 и номер месторождения на карте, начинающийся с первого для каждой трапеции; во второй – название месторождения (синонимы) в транскрипции, данной территориальными организациями; в третьей – степень геологической изученности и промышленной освоенности месторождений; в четвертой и пятой – масштаб объекта; в шестой – вид полезного ископаемого (металлические обозначены химическими символами, остальные – полным названием вида минерального сырья, например нефть, уголь, асбест, известняк и т.п.); в седьмой отражена область применения неметаллических полезных ископаемых.

Глава II

геологическая основа карты

Геологическая основа карты составлена на базе изданной геологической карты Казахстана масштаба 1:1 000 000 (1996 г.) путем значительного ее упрощения.

Генерализация стратифицированных образований (включая регионально метаморфизованные) состояла в укрупнении выделенных на изданной геолкарте подразделений, характеризующихся формационной общностью, пространственной сопряженностью и, как правило, родством металлогении. На генерализованной геологической основе для палеозойских и мезозой-кайнозойских отложений выделены подразделения в ранге систем либо отделов. Если объединялись сопряженные отделы одной или смежных систем, то эти подразделения индексировались соответственно, например О1-2 или S2–D1. Возможности генерализации, согласно отмеченным принципам, в структурно-формационных зонах Казахстана различны. Поэтому во избежание искажения информации о возрасте было принято одинаково закрашивать генерализованные стратифицированные геологические тела с различными возрастными интервалами. Например для кембро-ордовикских отложений один цвет имеют, как объединенные отложения в полном объеме этих систем (Є–О), так и различные по объему части этих систем: Є–О1, Є–О2, Є2–О1, Є3–О1, Є3–О2. Для кембрийских отложений одинаковую закраску имеют как объединенные в объеме всех отделов кембрия (Є), так и обособленные нижнекембрийские (Є1) или верхнекембрийские (Є3) отложения, а также объединенные нижне- и среднекембрийские (Є1-2) или средне- и верхнекембрийские (Є2-3) отложения.

Для докембрийских стратифицированных образований при генерализации выделены пять с переходной шестой (венд-ордовикские и венд-кембрийские отложения) возрастных групп.

В состав вулканогенных образований включены синхронные субвулканические образования. Интрузивные породы разделены на шесть возрастных групп, соответствующих основным этапам геологического развития земной коры Казахстана, а по составу – на шесть групп естественных ассоциаций. 

На карту вынесены все крупные разломы, а также разломы, ограничивающие границы выделенных геологических тел.

Стратифицированные образования

Докембрий

Докембрийские образования в Казахстане распространены локально и слагают блоки-выступы фундамента срединных массивов (микроконтинентов). Выделены стратифицированные образования архея – нижнего протерозоя, верхнего протерозоя, рифея и венда с более дробными подразделениями.

Архей

Выходы ар FILLIN "ггг" \d "зз" \o хейских отложений известны в Восточно-Мугоджарском, Кокшетауском, Улытауском и Шу-Илийском районах. В Мугоджарах это биотитовые плагиогнейсы, лейкократовые аплитовидные гнейсы, биотитовые и амфиболовые гранитогнейсы (т а с к а р и н с к и й комплекс).           В Кокшетауском массиве широко представлена з е р е н д и н с к а я серия. В ее основании находятся плагиоклаз-гранатовые, гранат-кордиеритовые, гиперстен-кордиеритовые, гиперстен-кордиерит-силлиманитовые гранулиты, гиперстеновые гнейсы, двупироксен-шпинелевые кристаллические сланцы с прослоями кальцифиров и эклогитов. В верхней части разреза архейских образований преобладают гранат-силлиманит-мусковитовые, гранат-силлиманит-биотитовые гнейсы и микрокварциты с линзами мраморов. Восточнее верхи архейского разреза сложены кордиерит-гранат-биотитовыми, гранат-биотитовыми плагиогнейсами, кристаллическими сланцами, амфиболитами, кальцифирами, кварцитами (с т е п н о г о р с к а я толща).

В Чуйском массиве преобладают гранат-плагиоклазовые и гиперстеновые гнейсы, эклогиты и ультрабазиты, сопоставимые с нижней частью   з е р е н д и н с к о й серии Кокшетауского района.

Среди архейских образований наиболее распространены эклогито-гнейсовая, сланцево-гнейсовая и слюдяно-сланцевая формации. 

Нижний протерозой
Нижнепротерозойские метаморфические образования выделяются зональным метаморфизмом от зеленосланцевой до амфиболитовой фаций. Они образуют обширные поля в Мугоджарах, Кокшетауском массиве и его обрамлении, Улытау, Шу-Илийском районе, северных хребтах Тянь-Шаня и Джунгарии. Наиболее полные разрезы нижнепротерозойских отложений наблюдаются в Улытау и Мугоджарах.

В Мугоджарах, в нижней части нижнепротерозойского разреза, преобладают амфиболиты, гранатовые амфиболиты, биотит-амфиболовые плагиогнейсы, а выше отмечаются биотитовые, биотит-амфиболовые гнейсы с прослоями мусковитовых и графитистых кварцитов. Средняя часть разреза представлена двуслюдяными, гранат-ставролитовыми, серицит-хлоритовыми сланцами, графитистыми кварцитами. Завершают разрез гнейсы, слюдистые кварциты и лептиты.

В Улытау раннепротерозойским возрастом датированы образования  б е к т у р г а н с к о й, ж и й д и н с к о й  и  м а й т ю б и н с к о й серий.            Бектурганская серия сложена слюдяными, слюдяно-альбитовыми, амфиболовыми сланцами, порфироидами, кварцитами, мраморами. В составе жийдинской серии преобладают порфироиды, бластопсаммитовые и бластоалевролитовые серицит-хлорит-кварцевые сланцы, кварциты с единичными прослоями порфироидов и окварцованных мраморов. Майтюбинская серия включает порфироиды, серицит-кварцевые, серицит-хлоритовые сланцы, филлиты, кварциты, редко порфиритоиды, мраморы.

В Карсакпайском синклинории широко распространены порфироиды, обломочные кварц-серицитовые сланцы, филлиты, мраморы, кварциты, железистые кварциты и сланцы. Мощность разреза достигает 13 700 м.

В Кокшетауском массиве к нижнему протерозою относятся высокоглиноземистые гнейсы, кристаллические сланцы, гранат-силлиманитовые микрокварциты, амфиболиты и эклогиты (б о р л ы к с к а я свита, 1500 м), сменяющиеся вверх по разрезу биотитовыми, гранат-биотитовыми, андалузитсодержащими гнейсами и сланцами, затем углеродистыми пиритоносными сланцами с прослоями мраморов (д а у л е т с к а я свита, 2000 м).

В Ерментауском, Бозшакольском, Предчингизском районах с нижним протерозоем сопоставляются плагиогнейсы, слюдяно-кварцевые и слюдяно-плагиоклазовые сланцы с прослоями кварцитов и мраморов, вверху чередующиеся с амфиболовыми сланцами, порфиритоидами (1300 м).

В Ишкеольмесском и Ерментауском массивах нижний протерозой представлен кордиерит-биотит-гранатовыми, гранат-биотитовыми плагиогнейсами, кристаллическими сланцами, амфиболитами, кварцитами внизу с прослоями кальцифиров, вверху – мраморов (2500 м).

В Юго-Западном Прибалхашье нижнепротерозойские образования расчленены на  к а р а к а м ы с с к у ю  и  а н р а х а й с к у ю  серии. Каракамысская серия сложена плагиоклаз-амфиболовыми, амфибол-биотит-плагиоклазовыми гнейсами, мигматитами, в средней части преобладают амфибол-плагиоклазовые гнейсы с прослоями амфиболитов, горизонтами мраморов, вверху – гранат-амфиболитовые сланцы, прослои мраморов (до 2000 м). Анрахайская серия более лейкократовая и представлена гранат-биотит-мусковитовыми, кварц-мусковитовыми сланцами, биотит-плагиоклазовыми и аплитовидными гнейсами с прослоями кварцитов и мраморов (мощность около 1000 м).

В Чуйском и Макбальском массивах в нижнем протерозое значительную роль играют гранат-плагиоклазовые, гиперстен-плагиоклазовые гнейсы, биотит-амфибол-полевошпатовые сланцы с телами эклогитов. Мощность отложений более 1000 м.

В Бессазском блоке Малого Каратау выделяется одноименная б е с -   с а з с к а я нижнепротерозойская серия, сложенная амфиболитами по пироксен-плагиоклазовым гранулитам и гранат-слюдяными сланцами с горизонтами мраморов. Мощность отложений до 2000 м. Радиологический возраст по изотопам свинца колеблется от 757 до 960 млн лет.

В Кендыктасе и Заилийском Алатау распространены нижнепротерозойские биотитовые, биотит-мусковит-плагиоклазовые гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты с редкими горизонтами кварцитов и мраморов. Вблизи рудника Актюз и в верховьях р. Каргалы среди них встречены тела эклогитов и серпентинитов. Мощность отложений до 4500 м.

В Центральной Джунгарии к нижнему протерозою отнесена                с а р ы ч а б ы н с к а я серия биотит-роговообманковых, кордиерит-биоти-товых плагиогнейсов, кварцево-полевошпатовых, кварц-биотит-мускови-товых сланцев с редкими прослоями мраморов (2000 м). Возраст метаморфогенного циркона, установленный уран-свинцовым методом, –                  1 388+11 млн лет.

Верхний протерозой 

Верхний протерой выделяется только в Восточном Казахстане (Жарминский и Причингизский районы). Это биотит-плагиоклаз-кварцевые с мусковитом кристаллические сланцы и гнейсы, чередующиеся с амфиболовыми сланцами и линзами мраморов. На Рудном Алтае к верхнему протерозою отнесены метаморфические породы фации высоких давлений (аккреционной призмы): гранатовые, глаукофановые сланцы, амфиболиты, гранат-эпидот-глаукофановые, стильпномелан-слюдистые сланцы, кварциты, родингиты, эклогиты.

В Иртышской зоне смятия к верхнему протерозою принадлежат кварц-хлоритовые, кварц-альбит-хлоритовые сланцы, мигматиты, биотит-полевошпат-дистен-силлиманитовые, кварц-пироксен-полевошпатовые, амфибол-пироксен-полевошпат-кварцевые кристаллические сланцы и гнейсы.

В Кыстав-Курчумском блоке развиты верхнепротерозойские биотит-кордиерит-силлиманит-полевошпат-кварцевые кристаллические сланцы и гнейсы, амфиболиты, амфиболовые сланцы. Среди них залегают линзовидные тела аподунитовых серпентинитов.

Рифей
В Восточно-Мугоджарском блоке к рифейским отложениям отнесены графитистые слюдистые кварциты, двуслюдяные и биотитовые сланцы с прослоями амфиболитов и плагиогнейсов (б о р л и н с к и й комплекс).

В Зауральском блоке рифейский возраст имеют углисто-кремнисто-глинистые сланцы, серицитовые кварциты, метапесчаники, алевролиты, известняки, в нижней части – вулканиты основного и кислого состава с прослоями песчаников и известняков. В Прикаспии бурением вскрыты рифейские кварциты, песчаники, мергели, доломиты с прослоями аргиллитов и конгломератов. Этот разрез аналогичен рифейским отложениям Русской платформы.

В Троицком блоке Мугоджар среднерифейский возраст имеют порфиритоиды, туфы с прослоями мраморизованных известняков и согласно лежащие на них кварц-серицитовые, углеродисто-кремнистые сланцы, филлиты с прослоями кварцитовидных песчаников и фтанитов.

В Улытау в низах рифейских отложений отмечаются порфиритоиды, порфироиды (б е л ь к у д у к с к а я  свита), мраморы, доломиты, кварциты, филлиты с прослоями кремнистых, графитистых сланцев (н а д ы р-     б а й с к а я свита). Выше с размывом залегают кварцитовидные песчаники    (у ш т о б и н с к а я свита, R3), порфиритоиды и порфироиды с линзами мраморов и кварцевых песчаников (б е л е у т и н с к а я серия, R3). 

В Приишимье и Кокшетауском массиве распространены близкие по составу рифейские отложения. Нижняя, к у у с п е к с к а я свита (R1-2) представлена порфироидами и углеродистыми филлитами. Выше согласно залегают углисто-глинистые, углисто-карбонатные сланцы, углеродистые известняки, алевролиты, доломиты с прослоями базальтовых порфиритоидов (ш а р ы к с к а я свита, R2). Разрез венчают верхнерифейская  к о к ч е т а в с к а я свита кварцевых песчаников и вышележащая толща контрастных вулканитов с линзами микрокварцитов, мраморов (б е л е у -  т и н с к а я серия, R3). 

В Селеты-Шидертинском районе и Северо-Западном Прибалхашье прослеживаются фрагменты верхнерифейского разреза: кварциты, кварц-мусковитовые сланцы, кварцевые песчаники, алевролиты, внизу отмечаются углисто-глинистые сланцы, известняки, доломиты.

В Сарысу-Тенизском поднятии нижне-среднерифейские отложения по составу близки к развитым в Улутау – это кварцитосланцы, кварциты, мраморизованные известняки, карбонатно-кварц-серицитовые сланцы, порфиритоиды с единичными прослоями железистых кварцитов.

В Северо-Западном Прибалхашье нижние горизонты рифейского разреза не известны. Среднерифейская с у л у м о н а к с к а я свита состоит из слюдистых, углеродистых сланцев, филлитов с горизонтами мраморов, микрокварцитов. Выше залегают кварциты, кварцитовидные песчаники с прослоями графитистых филлитов (т а с к о р и н с к а я свита). С размывом их перекрывает толща порфироидов по лавам, туфам и игнимбритам риолитового и трахидацитового состава. Разрез венчает красноцветная       б а й э п ш и н с к а я  свита нерасчлененного верхнего рифея и венда, сложенная кварцевыми и аркозовыми песчаниками, конгломератами, алевролитами.

В Шу-Илийском районе верхи рифейских отложений представлены     а к б а с т а у с к о й свитой (R3) белых кварцитов, мраморов и вышележащими риолитами, риодацитами, туфами, туффитами о р у м б а й с к о й свиты (R3).

В Жалаир-Найманской зоне  к о п и н с к а я  свита верхнего рифея сложена лавами и туфами риолитового состава.

В Чуйском блоке нижне-среднерифейский возраст имеет                       б о р б а с с к а я свита, включающая кварц-альбит-мусковитовые, мусковит-турмалин-кварцевые сланцы. К низам верхнего рифея отнесены белые кварциты с прослоями кварц-серицитовых сланцев и мраморов а к б а с т а- у с к о й свиты – аналога к о к ч е т а в с к о й  и  у ш т о б и н с к о й  свит.

Разрез рифейских отложений венчает ю а л и н с к а я  свита рассланцованных базальтов и туфов с линзами доломитов и железистых кварцитов. Она сопоставляется по возрасту с  а л т ы н с ы н г а н с к о й  свитой порфироидов Северо-Западного Прибалхашья.

В Большом Каратау к нерасчлененным нижнему и среднему рифею отнесены доломиты, мраморы с прослоями аргиллитов и кремнистых сланцев в нижней части разреза (б а к ы р л и н с к а я свита). Выше залегают терригенно-карбонатные и углеродисто-глинистые отложения с единичными прослоями базальтов и риолитов (у р с т а т и н с к а я  и  ш о в а н-    с к а я свиты). Верхи рифейского  разреза здесь сложены риолитовыми и базальтовыми туфами и лавами, чередующимися с продуктами их перемыва (к а й н а р с к а я  свита).

В Северном Тянь-Шане верхнерифейские отложения флишоидного   (к о к с у й с к а я свита) и терригенно-карбонатного состава (о в с к а я,      ч у м ч у к с к а я свиты). В Кепташском блоке в составе   к о г а р ш и к с- к о й  и  у ч к о ш о й с к о й  свит верхнего рифея преобладают известняки с прослоями песчаников и алевролитов. Аналогичный состав имеют отложения верхнего рифея в восточной части района. Здесь в основании разреза залегают рассланцованные андезитовые и базальтовые лавы и туфы, песчаники, перекрытые глинисто-карбонатными и карбонатными отложениями.

Аналогичные по составу и облику рифейские отложения известны в Южной Джунгарии (Текелийский блок). Нижнерифейский возраст имеет   к о с а г а ш с к а я свита кварцево-слюдистых сланцев и магнезиальных мраморов; среднерифейский – с у у к т ю б и н с к а я свита известняков, доломитов и тонкослоистых известково-силикатных пород и верхнерифейский – б у р х а н с к а я  свита порфироидов, чередующихся с алевролитами, песчаниками, известняками. 

Для рифея наиболее характерны такие формации: карбонатная, глинисто-кремнисто-карбонатная, углеродисто-карбонатная, карбонатно-терригенная, кварцито-метапесчаниковая, базальт-риолитовая. Все формации характеризуют эпиконтинентальный (платформенный) бассейн, рассеченный в конце рифея внутриконтинентальным рифтом.

Венд, венд–кембрий, венд–ордовик

Отложения венда развиты по всей территории Казахстана кроме востока. Объединенные индексы (венд–кембрий и венд–ордовик) даны по территории Улытау, Джунгарского Алатау, Большого Каратау для укрупненных на карте контуров разновозрастных отложений в пределах указанных интервалов.

Вендские отложения выходят на поверхность в Орь-Илекском блоке Мугоджар, где представлены кремнекислыми и андезитоидными вулканитами  и  туфотерригенными отложениями  (л у ш н и к о в с к а я, ш о ш-    к и н с к а я свиты). Восточнее, в Торгае это песчаники, алевролиты, глинистые сланцы  т о г у з а к - а я т с к о й  свиты. В Улытау и обрамлении Кокшетауского массива к венду отнесены песчано-глинистые отложения с прослоями углеродисто-глинистых сланцев и единичными горизонтами основных и кислых вулканитов. Объединенные венд-кембрийские образования, кроме вендских вулканогенно-терригенных толщ, включают нижнекембрийские карбонатно-глинисто-терригенные отложения.

В Байконурском и Чуйском районах вендский разрез (а к б у л а к с к а я серия) делится на три части. Нижняя является конгломерат-песчаниковой с прослоями туффитов и диабазов. Средняя часть включает тиллитоподобные конгломераты, углисто-глинисто-кремнистые сланцы, фтаниты, оолитовые известняки. Разрез венчается тиллито-конгломератами, глинистыми сланцами, песчаниками и диабазами. Эта часть разреза, возможно, повторяется в аллохтоне.

На северо-востоке Казахстана (Селеты-Шидертинскийй район) к нерасчлененным верхнему рифею и венду относятся углеродисто-кремнисто-глинистые накопления с прослоями известняков и доломитов. Южнее, в Северо-Западном Прибалхашье венд-кембрийские отложения имеют преимущественно карбонатный состав (известняки, доломиты). На восток и юг прослеживается их фациальное замещение терригенными породами, а в нижней части разреза появляются красноцветы.

В Каратау вендские отложения включают вулканогенно-осадочную контрастную по составу  р а н с к у ю свиту, терригенно-углисто-глинисто-сланцевую с доломитами и фтанитами  к о с ш о к и н с к у ю, карбонатно-углисто-глинистую  к у р а й л и н с к у ю  и карбонатно-терригенную с тиллитами  б а й к о н у р с к у ю  свиты. В Большом Каратау, Чуйском блоке и Шу-Илийском районе вендско-ордовикский возраст имеют фосфатно-ванадиеносные формации, в составе которых преобладают известняки, доломиты, углеродисто-глинисто-кремнистые сланцы. В Малом Каратау к венд-ордовикским отложениям отнесены доломит-кремнистая фосфатоносная  ч у л а к т а у с к а я  и известково-доломитовая ш е б а к-  т и н с к а я  толщи. В Северном Тянь-Шане венд-раннекембрийский возраст имеют мраморизованные известняки, углисто-глинистые сланцы и песчаники. В Южной Джунгарии венд–верхний ордовик (V–O3) объединяет кварцево-песчаниковую  т ы ш к а н т а у с к у ю, известняково-доломитовую  с о л д а т с а й с к у ю, углеродисто-глинисто-сланцевую     т е к е л и й с к у ю, кембрийскую кварцито-песчаниковую, фосфатоносную м а й л и к о л ь с к у ю  свиты, ордовикские кремнисто-базальтовые (О1) и карбонатные (О3) отложения, образующие мелкие сближенные поля выходов.
Палеозой

Кембрий

Кембрийские отложения выделены по всей территории Казахстана кроме запада. Если встречены трудности в расчленении разрезов или разные толщи образуют мелкие контуры, проведено их объединение. В Северном Казахстане кембрийские отложения представлены тремя типами разрезов: углисто-глинисто-кремнистым (приишимский), базальт-терригенным (кокшетауский) и риолит-базальтовым (селеты-шидертинский) с контрастными и дифференцированными вулканическими сериями, чередующими с кремнями и терригенными отложениями. В Чингизе с юго-запада на северо-восток наблюдается зональное строение кембрийских разрезов: базальт-терригенные накопления сменяются базальт-андезитовыми, затем кремнисто-базальт-андезит-риолитовой серией и базальт-андезитовой с кремнистыми и терригенными отложениями. В Жарме к кембрию отнесены кремнисто-глинистые отложения, в Тарбагатае – дифференцированная базальт-андезито-дацитовая толща с кремнями и терригенными прослоями.

В Горном Алтае разрезы кембрия характеризуются песчано-сланцевым составом.

В Байконурском, Улытауском, Атасуйском, Сарысу-Тенизском районах кембрий сложен кремнисто-углисто-глинистыми, кремнисто-глинистыми отложениями. Базальты и андезибазальты здесь развиты локально. В Чуйском блоке и Шу-Илийском районе преобладают кремнисто-базальтовые и кремнистые толщи.

В Северо-Западном Прибалхашье и Каратау разрезы кембрия представлены карбонатно-терригенными, глинисто-карбонатными и карбонатными (известняково-доломитовыми) отложениями.

В Северном Тянь-Шане к кембрию отнесены кремнисто-базальтовая, базальтовая, андезит-терригенная и риолит-терригенная толщи, а в Южной Джунгарии  – это песчаники с фосфоритами и пестрыми аргиллитами.

В ряде районов кембрийские отложения расчленены на отделы.

Нижнекембрийские отложения выделяются в Селеты-Шидертинском, Чингизском, Шу-Илийском районах. В Жезказганском, Приишимском, Кокшетауском, Чуйском районах и Большом Каратау выделены нижне-среднекембрийские отложения. В Чуйском районе известны средне-верхнекембрийские отложения, а в Жалаир-Найманском – верхнекембрийские.

Для многих районов кембрийские отложения объединены с ордовикскими в самых разных сочетаниях, что обусловлено размерами конкретных полей выходов. Кембрийско-ордовикские нерасчлененные отложения выделены в Сарысу-Тенизском, Шу-Илийском, Спасско-Успенском, Селеты-Шидертинском, Чингизском районах и Большом Каратау. Кембрийско-нижнеордовикские отложения показаны на карте едиными контурами в обрамлении Кокшетауского массива, Чингиза, Северного Тянь-Шаня, Каратау. Нижнепалеозойские отложения с индексом верхний кембрий–нижний ордовик развиты в Приишимье и Шу-Илийском районе. Выделены поля с индексами кембрий–средний ордовик (Є–О2) и верхний кембрий–средний ордовик (Є3–О2). Они расположены в Шу-Илийском районе и Каратау. 

Среди кембрийских формаций преобладают базальт-терригенная (рифтовая), кремнисто-базальтовая (океаническая), риолит-базальтовая (спилит-кератофировая); базальт-кремнисто-терригенная, кремнисто-терригенная, андезито-базальтовая (островодужная), углеродисто-кремнисто-терригенная (преддуговых морей), карбонатная и углеродисто-кремнисто-карбонатная (пассивных континентальных окраин и внутриокеанических поднятий).

Ордовик

Ордовикские отложения выделяются по всей территории Казахстана. На карте и в легенде даны три подразделения ордовикской системы и нерасчлененные ордовикские и ордовик-силурийские отложения.

Нижне- и среднеордовикские отложения (О1, О1-2, О2) в Западном Казахстане представлены базальт-терригенными толщами в Мугоджарах и кремнисто-глинистыми в Зауральском районе.

В Северном Казахстане (Кокшетауский массив, Приишимье) прослеживается полоса базальт-терригенных, базальт-кремнисто-терригенных образований. В Степнякском, Селеты-Шидертинском районах с ними соседствуют кремнисто-терригенные разрезы, тектонически сближенные с вулканогенно-осадочными. Далее к востоку появляются кремнистые, базальт-трахибазальтовые и кремнисто-базальтовые образования нижнего–среднего ордовика.

В Причингизье отмечаются нижне-среднеордовикские отложения базальт-кремнисто-терригенные, а в Жарме и Тарбагатае – кремнисто-глинистого состава. Для Центрального Казахстана характерны терригенные разрезы (Сарысу-Тенизское поднятие, Спасско-Успенский район, Причингизье). Базальт-кремнистые и андезит-кремнистые отложения О1-2 развиты  в Причингизье и Северном Прибалхашье. Вырисовывается вулканическая дуга большого радиуса, охватывающая с запада, севера и востока область терригенно-кремнистой седиментации. Последняя, кроме перечисленных, включает значительную часть Селеты-Шидертинского, Атасуйского  и Жезказганского районов. 

Преимущественно терригенные разрезы с карбонатными и кремнистыми горизонтами развиты в Чуйском и Шу-Илийском районах, Северном Тянь-Шане. Известняковые доломиты нижне-среднеордовикского возраста распространены в Большом и Малом Каратау, на Северо-Западном Прибалхашье.

На Северном Тянь-Шане и в южной части Джунгарского Алатау базальт-терригенные разрезы нижнего–среднего ордовика соседствуют с кремнисто-терригенными и карбонатно-терригенными, свидетельствуя о крупноамплитудном перемещении и сближении разнофациальных зон.

Средне- и верхнеордовикские отложения (О2-3, О3) широко распространены в Северном, Центральном и Восточном Казахстане. В виде небольших полей они выделены в Южном Казахстане. Спектр типовых разрезов шире, чем нижне-среднеордовикских. Базальт-терригенные отложения развиты в Кокшетауском, Селеты-Шидертинском, Ишкеольмесском, Бозшакольском блоках, Чингизе, Спасско-Успенском районе и на Северном Тянь-Шане. Они сменяются базальт-кремнисто-терригенными и кремнисто-терригенными отложениями в Северной Джунгарии (Тастауский блок), Чуйском, Шу-Илийском, Приатасуйском районе, на Северном Тянь-Шане. В Кокшетауском массиве, Жарме, Чингизе, Селеты-Шидертинском районе, Тарбагатае средний-верхний ордовик представлен андезит-терригенной толщей.

Карбонатно-терригенные и терригенные отложения среднего–верхнего ордовика широко распространены в Каратау, на Северном Тянь-Шане, в Прибалхашье, Улытау, Тарбагатае, на Горном Алтае, в Приатасуйском, Приишимском и Шу-Илийском районах.

Дифференцированные вулканические серии среднего и верхнего ордовика характерны для Степнякского и Селеты-Шидертинского районов, Чингиза и Калбы.

Верхнеордовикские отложения локально развиты по всему Казахстану и отсутствуют только в Мугоджарах. Базальт-терригенный, андезит-базальтовый и андезитовый разрезы ашгилла характерны для Приишимья, Чингиза, Тарбагатая и Северо-Западного Прибалхашья. Восточнее размещаются терригенно-олистостромовые толщи (Чингиз, Селеты-Шидертинский и Приатасуйский районы). 

В Северном Прибалхашье, Чингизе, Селеты-Шидертинском районе и на Северном Тянь-Шане поля накопления олистостром обрамляют терригенные разрезы а ш г и л л с к о г о  яруса. 

Карбонатно-терригенные отложения верхнего ордовика распространены в Сарысу-Тенизе, Селеты-Шидертинском, Приатасуйском и Шу-Илийском районах.

Карбонатные отложения ашгилла известны в Текелийском блоке Южной Джунгарии. Они включены в поле развития более древних отложений с индексом венд–верхний ордовик.

В ряде районов Казахстана выделены нерасчлененные отложения ордовика, а также ордовика и силура (О–S, O3–S1). Это сделано в случаях объединения внемасштабных и мелких контуров отложений с более дробными индексами (Селеты-Шидертинский, Жалаир-Найманский и Северо-Прибалхашский районы, Тарбагатай и Горный Алтай).

Среди ордовикских формаций наиболее распространены кремнисто-базальтовая, кремнисто-андезит-базальтовая, риолит-андезит-базальтовая, риодацит-андезитовая в разных сочетаниях с терригенной, флишевой, флишоидной, карбонатно-терригенной, углеродисто-терригенной, кремнисто-терригенной, карбонатной (известняково-доломитовой). 

Силур

Сокращение бассейна седиментации и переход части участков в область денудации определили локальное развитие силурийских отложений. 

В Мугоджарах распространены вулканогенно-осадочные разрезы (Орь-Илекский, Балкимбаевский и Зауральский блоки). 

В Степнякском, Селеты-Шидертинском районах и Чингизе силурийские отложения представлены андезит-риолитовыми, базальт-андезит-риолитовыми островодужными сериями, чередующимися с морскими алевролит-песчаниковыми отложениями. Последние распространены шире вулканогенных и слагают обширные поля в Семизбугинском, Сарысу-Тенизском, Спасско-Успенском, Северо-Прибалхашском, Шу-Илийском районах и на Рудном Алтае.

В Тектурмасском, Итмурундинском блоках Северного Прибалхашья развиты туфотерригенные отложения и олистостромы, а южнее и юго-восточнее, в Тастауском блоке – базальт-кремнисто-терригенные отложения. В Чингизе распространены олистостромы.

В Тарбагатае, Сауре и на Северном Тянь-Шане развиты базальты, андезиты и терригенные отложения, на Рудном Алтае преобладают кремнисто-терригенные отложения силурийского возраста.

Существенно карбонатный верхний силур Калбы объединен с нижним девоном, на юго-западе Чингиза, в Северо-Западном Прибалхашье и на Северном Тянь-Шане распространены силурийские отложения карбонатно-терригенного состава. В Северо-Западном Прибалхашье низы силурийского разреза сложены известняками и вулканитами кислого состава. В Селеты-Шидертинском, Чингизском, Шу-Илийском, Приатасуйском районах широко развиты молассы.

Для силура Казахстана из вулканогенных образований характерны андезитовая, риодацит-андезитовая, риодацитовая островодужные формации, а среди осадочных преобладают терригенная флишевая, флишоидная, карбонатная, карбонатно-терригенная преддугового и задугового морей, сероцветная моласса. 

Девон

Выделяется пять подразделений девонской системы. Нижнедевонские отложения показаны в Шу-Илийском районе и Чингизе. В первом случае они представлены красноцветными терригенными отложениями и андезит-базальтами к о к т а с с к о й серии, во втором – островной базальт-андезит-риолитовой толщей с прослоями терригенных пород. В Калбе нижнедевонский возраст имеют терригенные отложения.

Нижне-среднедевонские (D1-2) образования выделяются по всей территории республики. В Центральном и Южном Казахстане преобладают наземные вулканиты, образующие Центрально-Казахстанский вулканический пояс, охватывающий Сарысу-Тенизский, Приатасуйский, Селеты-Шидертинский, Шу-Илийский районы, Чингиз и Северное Прибалхашье. Наряду с вулканитами в поясе развиты породы красноцветной туфогенно-терригенной и терригенной молассы.

В Центрально-Казахстанском вулканическом поясе в тыловой части встречены ранне-среднедевонские базальт-риолитовые вулканиты (Сарысу-Тенизский, Селеты-Шидертинский районы), а в осевой зоне – дифференцированные базальт-андезит-риолитовые серии (Приатасуйский, частично Сарысу-Тенизский, Селеты-Шидертинский, Шу-Илийский районы). В Северо-Западном Прибалхашье, Чингизе и Северной Джунгарии нижне-среднедевонские отложения представлены морскими терригенными и туфотерригенными фациями.

В Северном Прибалхашье распространены глубоководные яшмы, кремнисто-терригенные и туфотерригенные отложения нижнего и среднего девона.

В Южном Казахстане (Шу-Илийский район, Северный Тянь-Шань, южная половина Джунгарского Алатау) в вулканическом поясе развиты наземные вулканиты: андезибазальты и риолиты, чередующиеся с красноцветными терригенными отложениями.

В Северной Джунгарии нижний–средний девон представлен морскими терригенными отложениями с горизонтами известняков в южной прибрежной части и глинисто-кремнисто-терригенными в северной части, где среди них встречаются покровы подушечных базальтов.

На Востоке Казахстана нижне-среднедевонские отложения также разнообразны по составу. В Селеты-Шидертинском районе, Чингизе и Тарбагатае наземные базальт-андезит-риолитовые накопления нижнего–среднего девона образуют восточную ветвь Центрально-Казахстанского вулканического пояса. В Жарме к нижнему–среднему девону относится андезит-дацит-риолитовая наземная и кремнисто-базальтовая океаническая толща. В Западной Калбе островные вулканогенно-терригенные отложения нижнего–среднего девона соседствуют с кремнистыми океаническими и карбонатно-терригенными.

На Рудном Алтае к нижне-среднедевонскому возрасту относятся базальт-андезитовые и андезит-риолитовые толщи. На Горном Алтае развиты морские песчано-глинистые отложения.

Средний и верхний девон объединенные и верхний девон (D2-3, D3). Отложения этого возраста распространены в Казахстане повсеместно. В Мугоджарах это островные и морские андезит-терригенные толщи, сменяющиеся по простиранию к востоку терригенными и карбонатно-терригенными, а далее, в Байконурском районе, Чуйском и Кокшетауском блоках – красноцветной молассой.

В Сарысу-Тенизе и Улытау среди красноцветов встречаются риолиты и базальты. На северо-востоке Казахстана наземные молассы чередуются и замещаются по простиранию к востоку и югу контрастными вулканическими сериями (Селеты-Шидертинский район). В Центральном Казахстане (Спасско-Успенский район, Северо-Западное и Северное Прибалхашье, Тарбагатай) распространены наземные вулканогенные образования контрастного базальт-риолитового и трахириолитового состава. Аналогичные вулканиты Шу-Илийского района и Северного Тянь-Шаня  имеют живетско-франский возраст.

В Чингизе, Северном Прибалхашье, Северной Джунгарии, Спасско-Успенском районе к среднему, верхнему девону отнесены туфо-терригенные  отложения с редкими прослоями базальтов и кремнисто-туфотерригенные отложения среднего девона.

На востоке Казахстана, в Жарме развиты отложения базальт-терригенной формации среднего–верхнего девона. В Калбе они сменяются кремнисто-глинистыми, а затем флишем.

В Сауре и на Рудном Алтае средне-позднедевонский возраст имеют островные андезибазальтовые и андезит-риолитовые, дацито-риолитовые и туфотерригенно-кремнистые толщи. Верхним девоном датируются вышележащие песчано-алевролитовые и кремнисто-глинистые отложения.

В целом для среднего–верхнего девона главные вулканические формации островодужные и наземные базальт-андезит-риолитовая, дацито-риолитовая, трахидацит-трахириолитовая и базальт-терригенная тыловых грабенов. Широко распространена наземная молассовая, морская терригенная, туфотерригенная и локально проявленная базальт-кремнисто-терригенная океаническая.

Нерасчлененные верхний девон и нижний карбон (D3–С1). Эти отложения развиты на всей территории Казахстана. В Каратау, на Северном Тянь-Шане и в Северной Джунгарии часть отложений объединена индексом верхний девон и нижний карбон (D3–С1). К этой возрастной группе отнесены непрерывные преимущественно морские отложения фаменского, иногда франского и фаменского ярусов и всего нижнего карбона, реже турнейского и нижней половины визейского ярусов в тех районах, где морские отложения подстилают вулканогенный разрез и отделяются от него несогласием. Граница проводится по линии несогласия.

Большинство разрезов верхнедевонско-нижнекаменноугольных отложений принадлежит эпиконтинентальному бассейну и представлено карбонатными (до соленосных в Каратау), терригенно-карбонатными, карбонатно-терригенными, кремнисто-карбонатно-углеродистыми отложениями, местами присутствуют базальты и андезиты.

Песчано-алевролитовые отложения верхнего девона – нижнего карбона слагают небольшие мульды в Мугоджарах и на юге Чингиза. В Северном Прибалхашье и Северной Джунгарии распространены морские туфотерригенные отложения. Черносланцевый тип разреза характерен для Восточной Калбы.

На юге Казахстана (в Северном Тянь-Шане, Шу-Илийском районе и Чуйском блоке) распространены красноцветные конгломерат-песчани-ковые отложения верхнедевонско-нижнекаменноугольного возраста.

Непрерывные однообразные по составу разрезы от верхнего девона до среднего карбона расположены в Центральном и Южном Казахстане. По обстановкам образования разрезы верхнего девона и нижнего (среднего) карбона принадлежат формационным рядам преддугового, задугового и эпиконтинентального бассейнов и наземных моллассовых впадин. 

Карбон

Нижний карбон (С1). В Мугоджарах, Шу-Илийском, Селеты-Шидертинском районах, Калбе и на Рудном Алтае отложения нижнего карбона алевролит-песчаникового состава содержат пласты углей, редко покровы базальтов.

В обрамлении Кокшетауского массива, Жарме и на Рудном Алтае распространены карбонатно-терригенные образования нижнего карбона, на юге Казахстана, в Каратау и западной части Северного Тянь-Шаня они сменяются известняками.

В восточной части Мугоджар (Валерьяновская зона), Жарме и Сауре развиты островодужные вулканиты, на Рудном Алтае и в Северной Джунгарии – туфотерригенные отложения. Наземные вулканиты (андезит-дацит-риолитового ряда) распространены на Северном Тянь-Шане и в Южной Джунгарии. Океанические кремнисто-глинистые и карбонатно-кремнистые с базальтами отложения нижнего карбона встречаются в Жарме и Калбе Восточного Казахстана.

Нижний–средний карбон (С1-2) нерасчлененный выделен в пяти районах Северного и Южного Казахстана. Эта возрастная группа объединяет карбонатно-терригенные отложения в Приишимье и на Северном Тянь-Шане. В Южной Джунгарии к ней отнесены наземные сероцветные туфотерригенные отложения (б а т п а к с к а я свита) и андезиты (д е г е р е з с к а я свита).

Средний карбон (С2) выделяется во многих районах Казахстана. Среди отложений этого возраста преобладают терригенные сероцветы. Они развиты в обрамлении Кокшетауского массива, на Северном Тянь-Шане, на востоке Казахстана. На Рудном Алтае к ним приурочены пласты углей.

В Карагандинской мульде пласты углей – составная часть туфо-терригенных отложений.

В Большом Каратау развиты терригенно-карбонатные соленосные отложения. Карбонатно-терригенные фации характерны для Селеты-Шидертинского района (на северо-востоке Казахстана).

Вулканогенно-молассовые накопления среднего карбона прослеживаются в Тарбагатае, Сауре, западной части Жармы и Каржантау-Угамском районе.

Нерасчлененные средний и верхний отделы карбона (С2-3). Образования этого возраста распространены локально. Карбонатно-терригенные отложения развиты в западной части Мугоджар. Восточнее они сменяются мощными карбонатными толщами. В западной части Тенизского района и Малом Каратау выделены средне-верхнекарбоновые терригенные отложения с прослоями известняков и доломитов. Туфотерригенные и кремнисто-терригенные разрезы характерны для Жезказганского района. К медистым песчаникам приурочено месторождение Жезказганское.

Конгломерат-песчаниковые серо-, пестро- и красноцветные отложения среднего и верхнего карбона нерасчлененные распространены в Приишимье, Байконурском и Степнякском районах и на северо-востоке Казахстана. В Сарысу-Тенизском районе в них отмечены пласты углей. Островодужные вулканиты (андезиты, дациты, риолиты) среднего–верхнего карбона развиты в Сауре. В Южной Джунгарии это преимущественно дациты и риолиты, чередующиеся с терригенными сероцветами наземной и озерной фаций.

Карбон нерасчлененный (С). Этим возрастом индексируются небольшие поля отложений всех отделов каменноугольной системы в разных сочетаниях. В Мугоджарах, Чингизе и на Северном Тянь-Шане это терригенные, в Селеты-Шидертинском карбонатно-терригенные, в северной части Чингиза и Северном Прибалхашье туфотерригенные морские отложения.

Прибалхашско-Илийский вулканический пояс в Центральном и Южном Казахстане представлен несколькими повторяющимися андезит-риолитовыми ритмами, изменяющими состав от известково-щелочных внизу до субщелочных вверху карбонового разреза.

Карбон–пермь

Отложения этого возраста выделены в Северном, Южном и Восточном Казахстане. Наиболее распространен вулканогенный тип разреза. Накопления вулканитов андезитового и базальтового состава в Жарме ассоциируют с терригенными и кремнистыми отложениями. В Калбе, на Северном Тянь-Шане и Рудном Алтае это преимущественно риодацитовые туфы и лавы. В западной части Мугоджар, Приишимье и Степнякском районе развиты наземные молассовые отложения нерасчлененные верхнего карбона и перми.

Для карбона характерны формационные ряды преддугового и окраинного бассейнов, островной дуги, краевого вулканического пояса, тыловых наземных впадин, эпиконтинентального карбонатного бассейна. 

Пермь

Отложения пермского возраста, расчлененные с разной детальностью, распространены по всей территории Казахстана. Наиболее обширные площади занимают наземные вулканогенные и вулканогенно-осадочные толщи, образующие Прибалхашско-Илийский вулканический пояс. Он охватывает Северо-Западное Прибалхашье, Южную Джунгарию и Северный Тянь-Шань. Пермские образования представлены двумя или тремя гомодромными андезит-риолитовыми ритмами с повышающейся щелочностью пород вверх по разрезу. В Каржантау-Угамском и Чингизском районах выделяются нижнепермские риолитовые и верхнепермские трахибазальт-трахиандезит-трахириолитовые толщи.

Для Саура и Рудного Алтая характерны угленосные терригенные отложения пермского возраста. Красноцветные молассы перми образуют обширные поля севернее и западнее вулканического пояса в Приишимье и Байконурском районе.

Широко распространены пермские карбонатно-терригенные отложения в Прикаспийском, Тенизском, Байконурском, Жезказганском, Чуйском районах и Малом Каратау.

Мезозой

Триас

Выходы триасовых отложений локальны и приурочены к изолированным депрессиям, в том числе к вулкано-тектоническим. На территории Казахстана развито несколько типов отложений триаса: вулканогенный, угленосный песчано-глинистый, конгломерат-песчаниковый.

В Торгае нижний и средний триас представлены базальтами и риолитами, чередующимися с туфопесчаниками, алевролитами, аргиллитами. К верхнему отделу отнесены угленосные песчано-глинистые отложения. 

В Жарме, Северной и Южной Джунгарии, а также Северном Тянь-Шане нижний триас также вулканогенный, преимущественно трахириолитовый. В Калбе среди трахириолитов встречены потоки и покровы трахибазальтов, трахиандезитов, базальтов.

В Прикаспии, Мангистау-Устюртском районе, Мугоджарах распространены морские песчано-глинистые отложения с прослоями известняков и доломитов. В Орь-Илекском районе отмечены пласты углей.

В Южной Джунгарии и Сауре верхнетриасовые озерные галечниково-песчано-алевролитовые отложения также включает пласты углей.

В Зайсанской впадине триасовые отложения представлены аллювиальной песчано-конгломератовой толщей.

В Арало-Кызылкумском районе локально развиты песчано-глинистые отложения.

Юра

Отложения юрской системы пространственно ассоциируют с триасовыми. В Торгае, Мангистау-Устюрте, Прикаспийском районе распространены морские накопления. Нижне- и среднеюрские толщи угленосны. В Прикаспии и Мангистау-Устюрте они имеют галечниково-песчано-алевролитовый состав и содержат прослои известняков, мергелей, фосфоритовые желваки. Верхнеюрские отложения морские карбонатно-терригенные. В Торгае юрский возраст имеют прибрежные песчано-глинистые отложения с пластами бурых углей и каолинитов.

В Центральном и Восточном Казахстане распространены нижне-, средне- и верхнеюрские преимущественно песчано-конгломератовые толщи с прослоями алевролитов, глин и пластами углей. Их фациальная изменчивость характеризует аллювиальные условия седиментации. В Арало-Кызылкумском районе, Большом Каратау Южного Казахстана разрезы юрской системы в нижней части (нижний и низы среднего отдела) сложены наземными алевролит-песчано-конгломератовыми ритмично построенными толщами с проявлениями урана и пластами углей. Вторая половина средней юры и весь верхний отдел представлены алевролит-глинисто-мергелистыми накоплениями с прослоями доломитов и каолинитов. В Шу-Сарысуйской впадине средне- и верхнеюрские терригенно-карбонатные отложения нефтегазоносны (Кумколь).

Мел

На Мангистау и Устюрте меловые отложения распространены наиболее широко. Нижний отдел представлен терригенно-карбонатными отложениями с фосфатоносными базальными галечниками. В Прикаспии, Торгае и Мангистау-Устюрте среди нижнемеловых отложений преобладают песчано-глинистые с единичными прослоями мергелей. В Арало-Кызылкумском районе и Торгае они содержат пласты углей, оолитовых железных руд и прослои каолинитов.

В Прииртышье среди нижнемеловых песчано-глинистых отложений встречены горючие сланцы и пласты углей.

В Сауре нижний мел представлен песчано-гравийно-галечными аллювиально-пролювиальными отложениями.

В Арало-Кызылкумском районе и южной части Торгая низы мелового разреза сложены континентальными гравийно-песчаными отложениями.

Верхнемеловые отложения на Мангистау, Устюрте и в Прикаспии в нижней части разреза представлены фосфатоносными глауконитовыми песчаниками. Выше следует чередование известняков, мергелей и горизонтов мела.

В южной части Мугоджар и Арало-Кызылкумском районе карбонатный разрез сменяется песчано-глинистым. В Торгае верхнемеловые разрезы сложены чередующимися песчаниками, глинами с прослоями углистых, кремнистых, кремнисто-глинистых, железистых образований, бокситов и опок.

В Илийской и Шу-Сарысуйской впадинах, Южном Прибалхашье верхнемеловой возраст имеют гравийно-галечные и песчаные континентальные накопления.

В Восточном Казахстане верхний мел континентальный песчано-глинистый с линзами железистых песчаников.

Кайнозой

Палеоген

На западе Казахстана преимущественно морской палеоцен и эоцен глинисто-мергелистый; олигоцен более глубоководный. Наиболее распространены глины фаций открытого моря.

В южной части Мугоджар наблюдается чередование прибрежно-морских и наземных песчано-глинистых отложений, часты прослои опок.

В Арало-Кызылкумском районе и на западе Торгая песчано-глинистые отложения содержат прослои мергелей, опок, в олигоцене встречены железистые песчаники.

Для Торгая характерны палеоцен-эоценовые глинисто-кремнистые отложения с горизонтами опок и спонголитов. Олигоценовый разрез центральной части этого района сложен железистыми песчаниками, каолинитами и глинами.

В Приишимье, Прииртышье и Зайсанской впадине распространены наземные песчано-глинистые отложения.

Олигоценовые отложения песчано-глинистые с углями.

В Арало-Кызылкумском и Шу-Сарысуйском районах и Большом Каратау морские глинисто-мергелистые отложения чередуются с фосфоритоносными песчаниками и битуминозными глинами. Среди  олигоценовых осадков преобладают красноцветные гипсоносные глины.

В Илийской впадине, Северной Джунгарии и Южном Прибалхашье палеогеновые отложения представлены чередующимися красно-бурыми гипсоносными и серыми, голубовато-серыми глинами с прослоями кварцевых (внизу) и полимиктовых (вверху) песков.

В Прииртышье палеогеновый возраст имеют опоки, серые глины, кварц-глауконитовые пеликаниты. В Зайсанской впадине к палеоцену отнесены пестроцветные глины, аргиллиты, железистые кварциты, эоцен представлен гипсоносными глинами, кварцевыми песками с прослоями бурых углей; олигоцен сложен бурыми и зелеными  глинами, мергелями, известковыми песчаниками, галечниками.

Неоген

На Западе Казахстана (Мангистау, Устюрт) миоценовые отложения морские и лагунные карбонатно-глинисто-песчаные. Плиоценовый возраст имеют глины, мергели и известняки. К северу и востоку объем терригенных отложений в разрезах неогена возрастает. 

В Прибалхашье они характеризуют регрессивный цикл: песчаники и глины – внизу, гравийные, галечные отложения – в верхней части разреза.

В обрамлении Мугоджар разрезы неогена редуцированы по мощности, времени накопления и представлены в основном наземными фациями.

В Торгае они песчано-глинистые наземные. Внизу сероцветные, с единичными горизонтами углей, в средней и верхней части красноцветные гипсоносные.

В Шубаркольском, Абаевском, Зайсанском районах миоценовые серо-зеленые глины несут мелкие железо-марганцевые конкреции, а плиоценовые имеют красно-бурую окраску и загипсованы.

В Прииртышье миоценовый возраст имеют зеленые, серые глины с линзами пестроцветных глин и песков, плиоценовые отложения состоят из зелено-серых и темно-серых глин и песков.

В Илийской впадине, Южном Прибалхашье и на востоке Шу-Сарысуйской впадины низы неогенового разреза сложены красноцветными глинами с прослоями песков, гравелитов, мергелей. Выше залегают серые, желто-серые глины, пески, конгломераты наземных предгорных впадин. Западнее уменьшается в основном крупность материала палеоценовых конусов выноса.

В Шу-Сарысуйской впадине миоценовые отложения сложены красно-бурыми гипсоносными глинами, песками, гравелитами с линзами известняков и мергелей, к плиоцену здесь отнесены палевые и зеленовато-серые глины, пески, мергели.

В Арало-Кызылкумском районе распространены только плиоценовые и плиоцен-нижнечетвертичные палевые глины, пески, гравийно-галечники. В Восточном Приаралье характер неогеновых разрезов близок к устюртскому – появляются прибрежно-морские глины, пески, мергели.

Четвертичный период

В Прикаспии четвертичные отложения составляют преимущественно морские и эоловые пески, глины, соли, ракушечники, в Торгае и Тенизской впадине – озерно-аллювиальные и аллювиальные пески, глины и суглинки, в Мугоджарах – аллювиальные пески с линзами суглинков, гравия и гальки.

На Мангистау и Устюрте распространены современные морские и озерные пески, глины, суглинки, соли, аллювиальные и эоловые пески.

В Приаралье, Кызылкумах, Шу-Сарысуйской впадине среди четвертичных отложений преобладают пески, супеси, суглинки эолового, аллювиального и озерного генезиса с подчиненными прослоями галечников, глин, солей.

В горных и предгорных районах Казахстана широко представлены валунно-галечниковые, глыбово-щебенистые, гравийно-песчаные отложения с линзами супесей, суглинков. Вдоль русел главных водных артерий (Ишим, Шу, Иртыш) развиты террасы, сложенные песками, с линзами галечников, гравия. На юге Казахстана широко распространены лёссы и лёссовидные суглинки.

Интрузивные образования

Выделяются докембрийские (PR, R), раннепалеозойские (Є, О), среднепалеозойские (S, D, C1), средне- и позднекаменноугольные (С2, С3), позднекаменноугольно-раннепермские (С3–Р1) и пермские (Р), мезозойские    (T, J) интрузивные образования. Интрузии делятся по составу на кислые, умеренно кислые, средние и основные, ультраосновные, умеренно щелочные, щелочные.

Докембрийские интрузивные образования

Эти образования включают разновозрастные и различные по составу интрузии протерозойского возраста. 

Раннепротерозойские интрузии представлены разгнейсованными лейкогранитами ж у а н к а р с к о г о комплекса Улытау, сиенитами, щелочными и нефелиновыми сиенитами к а р с а к п а й с к о г о комплекса, а также палингенными гранитогнейсами в ядрах гнейсовых куполов (с а р ы- ч а б ы н с к и й  комплекс Джунгарии и  а й д а л и н с к и й  Чуйского массива). В Чингизе раннепротерозойский возраст имеют породы габбро-гранитной серии (с е р г и о п о л ь с к и й  комплекс). 

В Мугоджарах выделен раннепротерозойский (м а р и н о в с к и й) комплекс плагиогранитов и гранодиоритов, среднепротерозойский плагиогранитовый, лейкогранитовый (м и л ы с а й с к и й  комплекс) и комплекс серпентинизированных гипербазитов рифейского возраста.

Раннерифейский возраст имеют калиево-натриевые гранитогнейсы Карсакпайского, Степнякского и Селеты-Шидертинского районов.

Позднерифейские интрузии в Улытау представлены габброидами б е- л е у т и н с к о г о  комплекса, сиенитами  к а р с а к п а й с к о г о, лейкогранитами и аляскитами а к т а с с к о г о комплексов. В Северо-Западном Прибалхашье к позднему рифею отнесены граниты у з у н ж а л ь с к о г о комплекса, граносиениты и сиениты ш у м е к с к о г о  комплекса.

В Южном Казахстане позднерифейский возраст имеют  к у м ы с-     т и н с к и й  габбро-граносиенитовый комплекс Большого Каратау, габброиды Макбальского блока Северного Тянь-Шаня, м и н т о р с к и й  дифференцированный диорит-гранодиорит-гранитовый комплекс Зайлийского Алатау. В Северной Джунгарии к позднерифейским отнесены габбро          т е р е н с а й с к о г о  и порфиробластовые огнейсованные граниты  б а с- к а н с к о г о комплексов.

Палеозойские интрузивные образования

Раннепалеозойские интрузивные образования

К раннекембрийским отнесены в большинстве районов Казахстана ультраосновные породы (перидотиты, дуниты, дунит-гарцбургиты, большей частью серпентинизированные), иногда ассоциирующие с полосчатыми габбро, троктолитами, габбро-пироксенитами. В Кокшетауском массиве и Улытау в составе ультрамафитового комплекса преобладают пироксениты (вебстериты, диаллагиты). Лерцолиты, верлиты и габброиды резко подчинены.

В Центральном Казахстане в состав альпинотипного гипербазитового комплекса входят дуниты, пироксениты, оливиновые габбро, в небольших объемах развиты диориты, кварцевые диориты и плагиограниты.

Интрузии дунит-гарцбургитового раннекембрийского комплекса широко развиты в Чингиз-Таргабатае, Северном и Северо-Западном Прибалхашье, Приатасуйском районе и Северном Тянь-Шане. Последовательность формирования интрузий комплекса отвечает гомодромному ряду от дунитов до габбро, диоритов, кварцевых диоритов.

В Сарысу-Тенизском районе комплекс включает, кроме гипербазитов, монцониты, монцодиориты (ж и л а н д и н с к и й комплекс), в Кокшетауском массиве, Приишимье – габбро  и габбро-диориты (з л а т о г о р с к и й  комплекс), в Селеты-Шидертинском районе – полосчатые габбро                          (к о р ж у н к у л ь с к и й  и его аналог  к о я н д и н с к и й  комплекс).

В Кокшетауском массиве  к р а с н о м а й с к и й  комплекс щелочных ультраосновных пород представлен биотитовыми и меланитовыми пироксенитами, шонкинитами, нефелиновыми сиенитами и карбонатитами.

Среди ордовикских интрузивных образований локально проявлены интрузии габбро (к у р т к у л ь с к и й, т е с и к т а с с к и й комплексы среднеордовикского возраста) и более поздние интрузии гранодиорит-плагиогранитовой серии с подчиненными диоритами и кварцевыми диоритами (к р ы к к у д у к с к и й, з е р е н д и н с к и й комплексы Северного Казахстана, а к т а ш с к и й, к у р д а й с к о - ч а т ы р к у л ь с к и й,             з а и л и й с к и й комплексы Южного Казахстана, ж а л г ы з к у д у к с к и й комплекс Шу-Илийского района и Северо-Западного Прибалхашья). Последний представлен крупными многофазными батолитами, меняющими в процессе становления состав от габбро до гранитов с преобладанием гранодиоритов и плагиогранитов.

Среднепалеозойские интрузивные образования

Эти образования объединяют силурийские, девонские и раннекарбоновые массивы гипербазитов, габбро, габбро-диоритов, гранодиоритов, гранитов, граносиенитов, щелочных гранитов и щелочно-ультраосновных пород.

Силурийский возраст имеют габбро-пироксенитовый (с лабрадоритами) т у з д и н с к и й комплекс Селеты-Шидертинского района, кварцевые диориты и гранодиориты ж а р л ы к к о л ь с к о г о  комплекса Чингизского и Бозшакольского районов, щелочные граниты, граносиениты, кварцевые монцониты а р а л а у л ь с к о г о  и  т а с с у й с к о г о комплексов Степнякского района, Сарысу-Тениза и Ерментау.

Девонские интрузии в Мугоджарах представлены габбро-плагиогранитовыми (с п и р и д о н о в с к и й,  ш е к а р а б у л а к с к и й) комплексами и гипербазитами (п р и т о б о л ь с к о - а к к а р г и н с к и й комплекс). В Торгае и западном обрамлении Кокшетауского массива выделяются гранодиориты, граниты, лейкограниты б о р о в с к о г о, лейкограниты, граносиениты и граниты д а л ь н е н с к о г о, е л е н о в с - к о г о комплексов. В Селеты-Шидертинском и Степнякском районах раннедевонский возраст имеет габбро-гранодиорит гранитовая серия (к а р а м е н д и н- с к и й  комплекс), к среднему девону отнесены лейкограниты, граносиениты, кварцевые монцониты и граниты к о к к у д у к т ю б и н с к о г о комплекса.

В Чингизе распространены девонские гипербазиты у с п е н с к о г о комплекса, граниты, лейкограниты, субщелочные лейкограниты  к а р а-    с о р с к о г о комплекса.

В Северо-Западном Прибалхашье выделены  у ш к ы з ы л ь с к и й  и      к ы з ы л ж а р т а с с к и й  габбро-диоритовые раннедевонские комплексы, микрограниты и аляскитые граниты позднего девона ш у н а к с к о г о,      т е р е к т и н с к о г о, к ы л ч и н с к о г о, к о р н е е в с к о г о комплексов. В Токрауском блоке им соответствуют дифференцированные кварцевые диориты–лейкограниты  ж а н г е л ь д и н с к о г о  комплекса.

В Центральном Казахстане прослеживается дифференцированный габбро-диорит-гранодиорит-гранитный гомодромный ряд, завершающийся многократным внедрением интрузий лейкократового, аляскитового гранитового, граносиенитового состава. Это  к а р а м е н д и н с к и й,  ж а н-      г е л ь д и н с к и й (D1), к о к к у д у к т ю б и н с к и й (D2), к а р а с о р с-   к и й (D2), к ы л ч и н с к и й (D3) комплексы. 

В Восточном Казахстане девонские интрузии имеют более меланократовый состав. Выделяются девонские гипербазиты (Жарма, Калба) и дифференцированные габбро-диорит-гранитные серии (о д и н а р с к и й комплекс Рудного и Горного Алтая).

В Шу-Илийском районе дифференцированные к а р а м е н д и н с к и й,  к ы з ы л ж а р т а с с к и й  комплексы раннего девона сменяются среднедевонским граносиенитовым и позднедевонским ж е л ь т а у с к и м  и       к ы л ч и н с к и м комплексами гранит-лейкогранитового состава.

В Северном Тянь-Шане развиты разнообразные гранитоиды преимущественно позднедевонского возраста (м е р к е н с к и й, ж а д р и н с к и й, т а л г а р с к и й, б а я н к о л ь с к и й комплексы). В Южной Джунгарии интрузии гранитового ж и л а н д ы - к у с а к с к о г о комплекса проявлены после габбро и диоритов б и ж и н с к о г о  и  б у к а н с к о г о комплексов.

В Центральном, Северном и Восточном Казахстане в среднепалеозойскую возрастную группу включены раннекаменноугольные интрузии.

В восточной части Мугоджар это серпентиниты  а н и х о в с к о г о комплекса и габброиды (до габбро-диоритов)  т о г у з а к с к о г о комплекса. В Приатасуйском районе известны габбро-диабазы раннего карбона, в Токрауском и Калмакэмельском синклинориях Северного Прибалхашья развиты интрузии плагиогранитовой серии (б а л х а ш с к и й,  м у з-  б е л ь с к и й комплексы), в Шу-Илийском районе локально распространены интрузии диорит-гранодиоритового ж а н г е л ь д и н с к о г о  и  а я г у з с- к о г о комплексов.

Более широко распространены раннекаменноугольные интрузии на Алтае. Это габбро-диабазы л а р и х и н с к о г о  и  в а в и л о н с к о г о комплексов, диорит-гранодиорит-гранитовая серия (с а у р с к и й комплекс) и малые тела диабазов и гранит-порфиров.

Средне- и позднекаменноугольные интрузивные образования

В Мугоджарах это диориты, гранодиориты и граносиениты  б о р-      л и н с к о г о, габбро и сиениты  и р г и з с к о г о, м и х а й л о в с к о - м и- л ю т и н с к о г о  и  ж а б ы к к а р а г а й с к о г о  комплексов. В Торгае развиты гипербазиты позднего карбона.

В Спасско-Успенском районе, Чингизе и Северном Прибалхашье они представлены т о п а р с к и м диорит-гранодиорит-гранитовым и   а к ч а - т а у с к и м  лейкогранитовым комплексами.

В Чингизе развиты интрузии дифференцированного  ж а м а н т а у с- к о г о комплекса, поздние фазы которого состоят из граносиенитов, субщелочных гранитов. В Жарме, Чингизе и на Рудном Алтае распространены интрузии  с а л д ы р м и н с к о г о  гранодиорит-гранитового и  а р-      г и м б а й с к о г о  габброидного комплексов.

В Сауре выделяется  м а н р а к с к и й  гранитный комплекс позднего карбона. В Иртышском районе по возрасту ему соответствует  к а л г у-     т и н с к и й  гранодиоритовый, а в Таргабатае – интрузии диоритового, гранодиоритового, гранитного состава.

В Южном Казахстане к среднекарбоновым отнесены интрузии          у з у н с у - к а р а с у й с к о г о  диорит-гранодиорит-гранитового (хр. Кендыктас) и  б е л ь б у л а к с к о г о комплексов (хр. Кастекский и Заилийский Алатау). В эту же группу включены у с е к с к и й, т е р е к т и н с-  к и й  и  а л т ы н э м е л ь с к и й  комплексы Южной Джунгарии, представляющие два гомодромнных ритма ранне-среднекарбонового магматизма.

Пермские и позднекаменноугольно-раннепермские 

интрузивные образования

Эти образования распространены локально. 

В Мугоджарах пермский возраст имеют граниты и гранит-порфиры  щ е р б а к о в с к о г о  комплекса и более поздние сиениты.

В Торгае к перми отнесены гипербазиты, приуроченные к крупным меридиональным швам, щелочные габбро и лампрофиры  к а и н с а й с-    к о г о комплекса, а также более поздние граниты и граносиениты  в и ш-   н е в с к о г о  комплекса. Все они образуют редкие мелкие линейные массивы и характеризуются директивными структурами. В и ш н е в с к и й комплекс образует единичные тела в Селеты-Шидертинском районе. Магматизм перми в этом районе завершают аляскитовые граниты  к о й-     т а с с к о г о комплекса. В восточной части района аналогом  в и ш н е в с- к о г о  комплекса являются  б е р к у т и н с к и й  сиенитовый и  н а й-       з а н т а с с к и й  кварцевых сиенитов и щелочных гранитов. 

В Центральном Казахстане выделяются раннепермские кварцевые сиениты, сиенодиориты, монцодиориты (к о к д о м б а к с к и й комплекс), граносиениты (к у м ж а л ь с к и й  и  н а й з а н т а с с к и й  комплексы), позднепермские аляскитовые граниты, граносиениты, щелочные лейкограниты (т а р а н г а л ы к с к и й  комплекс).

В Северном Прибалхашье пермский интрузивный магматизм имеет более щелочно-земельный состав. Раннепермский с а я к с к и й  комплекс представлен диоритами, гранодиоритами, плагиогранитами. В Северном Прибалхашье и Чингизе их возрастными аналогами являются монцодиориты, граносиениты и субщелочные лейкограниты к у м ж а л ь с к о г о  и     к о к д а л и н с к о г о  комплексов. Завершают позднепермский магматизм граниты и граносиенит-порфиры у ш т о б и н с к о г о, т а р а н г а л ы к с- к о г о  и  к е р е г е т а с - э с п и н с к о г о  комплексов. 

В Жарме, Таргабатае и Сауре распространены раннепермские гранодиориты, граниты, гранит-порфиры (к у н у ш с к и й комплекс) и позднепермские гранодиориты, граниты и аляскитовые граниты.

В Калбе и на Рудном Алтае выделяются раннепермский  к а л б и н с-     к и й  комплекс гранодиоритов и гранитов (порфировых и полнокристаллических) и позднепермский м о н а с т ы р с к и й  комплекс лейкогранитов и аляскитовых гранитов.

На Рудном Алтае развиты нормальные и субщелочные граниты и аляскиты раннепермского возраста и позднепермская габбро-диорит-гранодиоритовая серия. В Лениногорском блоке выделяются граниты пермского возраста.

В Каржантау-Угамском, Кастекском районах встречаются единичные мелкие массивы кварцевых монцонитов. В Угамском районе находится массив щелочных пироксенитов, шонкинитов, фергусситов, эссекситов, сиенитов.

На Северном Тянь-Шане встречены монцониты, сиенодиориты, граниты и граносиенит-порфиры  к е т м е н с к ог о  комплекса.

В Северной Джунгарии выделяются л е п с и н с к и й  гранитовый и   о й с а з с к и й  комплексы лейкогранитов и аляскитов.

Мезозойские интрузивные образования

В Спасско-Успенском, Приатасуйском районах, Северо-Западном и Северном Прибалхашье встречаются единичные массивы аляскитовых гранитов (к ы з ы л р а й с к и й  комплекс). В Джунгарском Алатау выделяются раннетриасовые габбро, монцониты, диориты, сиенодиориты, граносиениты (ю ж н о д ж у н г а р с к и й  комплекс) и мелкие линейные тела редкометаллоносных амазонитовых гранитов (х о р г о с с к и й  комплекс).

В Чингизе триасовый возраст имеют лейкократовые граниты т а р а н- г а л ы к с к о г о  комплекса.

На Рудном Алтае выделяются триасовый л е н и н о г о р с к и й комплекс граносиенитов, кварцитовых сиенитов и р у д н о а л т а й с к и й граносиенит-лейкогранитовый комплекс раннеюрского возраста. Здесь распространены также щелочные лейкограниты пермо-триасового             (ч е р н е в и н с к и й  комплекс) и ранне-позднетриасового возраста          (н а р ы н с к и й  комплекс). Триасовые граниты и гранодиориты известны в Калбе и на Горном Алтае. На юге-востоке Горного Алтая распространены граниты пермо-триасового и юрского возраста.

В Восточно-Жарминском районе выделены триасовые габбро, габбро-нориты, троктолиты, диориты (м а к с у т о в с к и й  комплекс).

Глава III

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА КАРТЫ

Карта содержит информацию о всех важнейших видах минерального сырья Казахстана. На ней показаны месторождения и перспективные проявления полезных ископаемых, их размеры, степень изученности и освоенности, генетические типы и морфология рудных тел. Выделяются следующие пять групп полезных ископаемых: 

1) горючие (две подгруппы: нефтяного и угольного ряда); 

2) металлические (пять подгрупп: черные, цветные, редкие, благородные, радиоактивные металлы); 

3) неметаллические (шесть подгрупп: горнохимическое, горнотехническое и стекольно-керамическое сырье, драгоценные и поделочные камни, технические камни, включающие оптическое и абразивное сырье, строительные материалы); 

4) соли и лечебные грязи; 

5) минеральные и теплоэнергетические воды.

На карте показаны контуры площадного распространения ряда полезных ископаемых: нефтегазоносных, угольных, железорудных, бокситоносных, фосфоритоносных, титаноносных, ванадиеносных, урановорудных провинций, областей, бассейнов и площадей. 

Легенда карты состоит их двух частей: геологической основы и спецнагрузки (полезные ископаемые). Легенда к геологической основе карты приведена в виде двух таблиц, в содержании которых, помимо стратиграфических подразделений и групп интрузивных пород, показанных цветом и индексами, отражены связи месторождений полезных ископаемых с рудовмещающими толщами или интрузивными формациями. Часть легенды, которая касается полезных ископаемых, представляет систему геометрических значковых обозначений месторождений. Форма знака отражает принадлежность месторождения к определенной группе (или подгруппе для неметаллических и горючих) полезных ископаемых. Группа "металлические полезные ископаемые" – круг (цвет соответствует определенной подгруппе); неметаллические – различные многоугольники; минеральные соли и лечебные грязи – усеченная полусфера; минеральные и термальные воды – каплевидный знак.

Масштабы месторождений отражаются размером знака с делением их на очень крупные, крупные, средние и мелкие (в соответствии с классификацией ГКЗ РК по запасам). Как мелкие месторождения показаны все перспективные проявления. Генезис (магматический, гидротермальный, осадочный и др.) показан дополнительным обозначением под знаком месторождения. Форма рудных тел металлических полезных ископаемых (жилы, штокверки, линзы, пласты и т.п.) показана знаками внутри круга. Виды металлических полезных ископаемых обозначены символами. Вначале в порядке значимости, но не более трех, приведены главные компоненты, в скобках – сопутствующие компоненты руд. Для неметаллических полезных ископаемых и солей справа от знака месторождения проставлены буквенные символы минералов, горных пород, сферы применения (для строительных материалов) неметаллических полезных ископаемых, состав для минеральных солей. Тип горных пород, используемых в качестве строительных материалов, а также в других областях, обозначается (крап, штриховка, символы) внутри знака месторождения. Объекты на карте нумеруется по квадратам номенклатурных листов масштаба 1:200 000, без перерыва нумерации для каждой трапеции миллионной разграфки (N-40, N-41 и т.п.) и соответствуют списку (указателю) месторождений, прилагаемому к объяснительной записке. В каждой трапеции нумерация начинается с первого номера слева направо, сверху вниз. Обозначения трапеций показаны на полях карты.

Качественные характеристики горючих полезных ископаемых на карте отражаются буквенными символами.

Для месторождений нефти и газа даны следующие характеристики: плотность нефти (г/см3): л – легкая (менее 0,85), с – средняя (0,85–0,87), у – утяжеленная (0,87–0,90), т – тяжелая (более 0,90); состав газа: а – азотный, у – углекислый, с – углеводородный сухой, т – углеводородный тощий, ж – углеводородный жирный, г – гелиеносный.

Для комплексных нефтегазовых и газонефтяных месторождений справа от знака месторождения в числителе показан состав газа, в знаменателе – плотность нефти.

Для угольных месторождений символами отражены сферы возможного применения: э – энергетические, к – коксующиеся, т – технологические.

Для месторождений нефти, газа, угля, осадочных месторождений железа, марганца, ванадия, фосфоритов слева от знаков даны индексы возраста полезных ископаемых или уровня их локализации.

Бальнеологические группы минеральных вод представлены символами: без “специфических” компонентов – БК, железистые – Fe, бромистые, йодобромистые – Br, радоновые – Rn, кремнистые – Si, с высоким содержанием органических веществ – ОВ. 

Генезис и форма рудных тел приводятся для месторождений металлических полезных ископаемых и некоторых видов неметаллических. 

При невозможности размещения знака месторождения в точке его местоположения на карте знак относится на свободное место и соединяется с точкой местоположения линией-указкой.

Комплексные месторождения одной группы (металлы различных групп или нефть–газ) показываются путем разделения условного знака на секторы с разной окраской.

Комплексные месторождения изображены разделенными знаками, соответствующими типу полезных ископаемых.

Месторождения делятся на четыре категории: очень крупные, крупные, средние и малые по величине разведанных запасов. Перспективные проявления и недоизученные месторождения показываются знаком малых месторождений, вне зависимости от величины их прогнозных ресурсов или предварительно оцененных (кат. С2) запасов.

По степени изученности месторождения делятся на разведанные (с подсчитанными балансовыми и забалансовыми запасами) и предварительно оцененные (преимущественно с прогнозными ресурсами).

По степени освоенности месторождения подразделяются на эксплуатируемые, законсервированные после частичной отработки или (для нефти и газа) пробной эксплуатации и отработанные.

Глава IV
полезные ископаемые казахстана

Казахстан – богатейший по запасам и разнообразию полезных ископаемых регион. Он занимает одно их ведущих мест в мире по запасам урановой и хромовой руды, меди, свинца, цинка марганца, вольфрама, входит в первую десятку стран мира по запасам углеводородов. Здесь известно более 300 месторождений каменных и бурых углей с разведанными запасами около 60 млрд т. Республика обладает крупными запасами железа, ванадия, молибдена, золота, технических алмазов, горнотехнического (вермикулит, асбест, волластонит, бентониты и др.) и горнохимического (фосфориты, бариты, флюорит, сера и др.) сырья. Значительны ресурсы поваренной соли,  калийных  и  магниевых  солей, сульфатов 
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предисловие

Карта полезных ископаемых Казахстана масштаба 1:1 000 000 является обзорной, комплексной по содержанию, регистрационной по способу отображения информации (регистрация известных месторождений и проявлений).

Карта содержит сведения о 2267 месторождениях и перспективных проявлениях, представляющих свыше 120 видов минерального сырья, их размерах, степени изученности и освоенности, разведанных запасах, границах нефтегазоносных, угленосных, железорудных, бокситоносных, фосфоритоносных, ванадиеносных, урановорудных провинций, областей, бассейнов и площадей, титан-циркониевых россыпей.

В легенде отражены главные принципы составления карты. Карта содержит врезки по отдельным рудным районам масштабов 1:500 000 и 1: 200 000, схему расположения авторских макетов и листов карты масштаба 1:10 000 000.

При составлении карты и объяснительной записки использованы авторские макеты карт и краткие записки по регионам Казахстана территориальных управлений: “Центрказнедра”, “Южказнедра”, “Запказнедра”, “Севказнедра”,        “Востказнедра”. Ответственные исполнители макетов и записок по регионам:   М. С. Гранкин, А. Ф. Греков (Центральный Казахстан); А. Ф. Ковалевский (Южный Казахстан); В. И. Абатуров (Западный Казахстан); Ю. И. Ким (Северный Казахстан); М. С. Козлов (Восточный Казахстан). В составлении геологической основы принимали участие Р. А. Сегедин (запад); В. К. Краснобородкин, М. Гутермахер (юг); Г. В. Назаров (восток). Кроме материалов перечисленных авторов при составлении карты и объяснительной записки учтены данные других исследователей, в том числе содержащиеся в последних опубликованных работах, а также изданные карты по отдельным видам минерального сырья.

Сводка материалов, обобщение, анализ по карте и составление объяснительной записки выполнены И. И. Никитченко (КазИМС) при участии      Г. В. Подковырина (спецнагрузка карты – полезные ископаемые, список-указатель месторождений), Л. И. Скринник (геологическая основы карты).
PREFACE

The map of the mineral resources of Kazakhstan at the 1:1 000 000 scale is an observation one by its scale, complex by content, registering by the method of the information reflection (registration of the already known deposits).

The map bears information about 2267 deposits and promising occurrences of more than 120 kinds of mineral products: their size, extent of study and development, explored reserves, boundaries of oil&gas, coal, iron, bauxite, phosphorite, vanadium-bearing provinces, regions, basins and areas, also titanomagnetite-zircon placers.

The legend shows the main principles of the map compilation. The map contains inserts of the individual ore-bearing regions at the 1:500 000 and        1:200 000 scale, a scheme of disposition of the authors' models and 

sheets of the map at the 1:10 000 000 scale.

During the map and explanatory note compilation the authors' models of the maps and brief notes of the territorial departments of the Kazakhstan regions were used: "Tsentrkaznedra", "Yuzhkaznedra", "Zapkaznedra", "Sevkaznedra", "Vostkaznedra". The managing executors of the models and notes on regions were as follows: M. S. Grankin, A. F. Grekov (Central Kazakhstan), A. F. Kovalevskiy (Southern Kazakhstan), V. I. Abaturov (Western Kazakhstan), Yu. I. Kim (Northern Kazakhstan), M. S. Kozlov (Eastern Kazakhstan). Also R. A. Segedin (west), V. K. Krasnoborodkin and M. Gutermakher (south), G. V. Nazarov (east) participated in compilation of the geological basis of the map.

Besides the named authors materials data of many other scientists were utilized during compilation of the map and the explanatory note, including the recent publications and the specialized edited maps on the mineral products. 

Generalization of the materials, analysis of them, compilation of the explanatory note were done by I. I. Nikitchenko (KazIMS) with participation of    G. V. Podkovyrin (special information for the map, such as mineral resources, list of deposits) and L.I. Skrinnik (description of the map geological basis).

Глава I

принципы и методЫ составления карты

Принципы составления карты полезных ископаемых Казахстана масштаба 1:1 000 000 заложены в легенде, подготовленной авторским коллективом, с учетом методики и принципов построения обзорных карт подобного содержания, разработанных ВСЕГЕИ (1992 г.).

Легенда карты отражает ее классификационную роль (деление полезных ископаемых на группы и подгруппы) и включает два блока: первый – геологическая основа карты, второй – специальная нагрузка (полезные ископаемые). В обоих случаях использованы общепринятые типовые условные обозначения.

Для повышения информативности карты в легенде применены дополнительные специальные знаки, отражающие минерагеническую направленность (генезис месторождений, форма рудных тел), показана связь полезных ископаемых с рудовмещающими толщами и интрузиями. Методологически карта построена на основе регистрационного подхода, т.е. отражает пространственное размещение месторождений и проявлений полезных ископаемых. Масштаб карты не позволяет показать все проявления, поэтому на ней отражены наиболее перспективные из них, как правило, имеющие прогнозную оценку ресурсов по категории Р1 и Р2 или авторскую. На карту вынесены проявления нетрадиционных для Казахстана видов полезных ископаемых: алмазы ювелирные, шунгиты, платина и платиноиды, некоторые виды самоцветов и др.

Карта создавалась в два этапа. На первом этапе была составлена упрощенная генерализованная геологическая основа на базе изданной геологической карты Казахстана масштаба 1:1 000 000 (1996 г.) с выделением обобщенных стратифицированных геологических комплексов и естественных ассоциаций (групп) интрузивных образований и последующим вынесением на эту основу специальной нагрузки (месторождения полезных ископаемых и др.).

Генерализация состояла в упрощении геологического рисунка карты с сохранением типичных черт исходного изображения путем объединения в укрупненные геологические тела стратифицированных подразделений, характеризующихся близостью вещественного состава, возраста и генезиса, а также вмещающих определенный набор полезных ископаемых. При генерализации (упрощении) преобладали операции исключения мелких тел и объединения близких по составу и возрасту толщ. В большинстве случаев это осуществлялось не в ущерб наглядности, узнаваемости и сохранения особенностей структуры конкретных районов, что позволило не утратить специфику и общие черты геологического строения Казахстана в целом.

Второй этап включал обобщение и анализ материалов по специальной нагрузке (полезные ископаемые) региональных авторских макетов карты, уточнение и корректировку единой легенды для сводной карты. Согласно легенде на карту нанесены месторождения и проявления, расклассифицированные по видам полезных ископаемых (цвет и форма знака), генетическим типам (соответствующее обозначение на внешней стороне знака) и морфологии рудных тел (значок внутри контура знака), изученности (толщина обводки знака) и промышленной освоенности (соответствующее положение перекрещивающихся молоточков). На карте показаны контуры площадного распространения (провинции, области, бассейны, площади) некоторых видов полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, железо, фосфориты, бокситы, ванадий, уран, титаноносные россыпи).

Трудности в классификации металлических полезных ископаемых были связаны с разделением их на подгруппы черных, цветных и редких металлов. Это обусловлено тем, что до сих пор нет твердо устоявшейся классификации полезных ископаемых и общепринятого разделения их на группы и подгруппы. Например, такие элементы, как никель и кобальт, некоторые специалисты относят к подгруппе черных металлов, другие – к цветным. То же касается вольфрама, молибдена и олова. По инструктивным документам (ГСР-200) они относятся к подгруппе цветных металлов, тогда как в Казахстане традиционно эти элементы помещаются в подгруппу редких металлов и т.п. 

Еще большее разнообразие наблюдается в существующих классификациях неметаллических полезных ископаемых. Здесь имеют место разные подходы к их группировке (по сферам использования, характеру полезных свойств, способам переработки и др.). Авторы посчитали целесообразным применить наиболее распространенное деление, принятое в Казахстане, в соответствии с пригодностью использования нерудного сырья в народном хозяйстве (согласно заключениям ГКЗ по конкретным месторождениям).

Карта сопровождается списком (указателем) месторождений и проявлений полезных ископаемых, который является текстовым приложением к объяснительной записке. В первой графе списка даются обозначение трапеции миллионной разграфки, номенклатура листа масштаба 1:200 000 и номер месторождения на карте, начинающийся с первого для каждой трапеции; во второй – название месторождения (синонимы) в транскрипции, данной территориальными организациями; в третьей – степень геологической изученности и промышленной освоенности месторождений; в четвертой и пятой – масштаб объекта; в шестой – вид полезного ископаемого (металлические обозначены химическими символами, остальные – полным названием вида минерального сырья, например нефть, уголь, асбест, известняк и т.п.); в седьмой отражена область применения неметаллических полезных ископаемых.

Глава II

геологическая основа карты

Геологическая основа карты составлена на базе изданной геологической карты Казахстана масштаба 1:1 000 000 (1996 г.) путем значительного ее упрощения.

Генерализация стратифицированных образований (включая регионально метаморфизованные) состояла в укрупнении выделенных на изданной геолкарте подразделений, характеризующихся формационной общностью, пространственной сопряженностью и, как правило, родством металлогении. На генерализованной геологической основе для палеозойских и мезозой-кайнозойских отложений выделены подразделения в ранге систем либо отделов. Если объединялись сопряженные отделы одной или смежных систем, то эти подразделения индексировались соответственно, например О1-2 или S2–D1. Возможности генерализации, согласно отмеченным принципам, в структурно-формационных зонах Казахстана различны. Поэтому во избежание искажения информации о возрасте было принято одинаково закрашивать генерализованные стратифицированные геологические тела с различными возрастными интервалами. Например для кембро-ордовикских отложений один цвет имеют, как объединенные отложения в полном объеме этих систем (Є–О), так и различные по объему части этих систем: Є–О1, Є–О2, Є2–О1, Є3–О1, Є3–О2. Для кембрийских отложений одинаковую закраску имеют как объединенные в объеме всех отделов кембрия (Є), так и обособленные нижнекембрийские (Є1) или верхнекембрийские (Є3) отложения, а также объединенные нижне- и среднекембрийские (Є1-2) или средне- и верхнекембрийские (Є2-3) отложения.

Для докембрийских стратифицированных образований при генерализации выделены пять с переходной шестой (венд-ордовикские и венд-кембрийские отложения) возрастных групп.

В состав вулканогенных образований включены синхронные субвулканические образования. Интрузивные породы разделены на шесть возрастных групп, соответствующих основным этапам геологического развития земной коры Казахстана, а по составу – на шесть групп естественных ассоциаций. 

На карту вынесены все крупные разломы, а также разломы, ограничивающие границы выделенных геологических тел.

Стратифицированные образования

Докембрий

Докембрийские образования в Казахстане распространены локально и слагают блоки-выступы фундамента срединных массивов (микроконтинентов). Выделены стратифицированные образования архея – нижнего протерозоя, верхнего протерозоя, рифея и венда с более дробными подразделениями.

Архей

Выходы ар FILLIN "ггг" \d "зз" \o хейских отложений известны в Восточно-Мугоджарском, Кокшетауском, Улытауском и Шу-Илийском районах. В Мугоджарах это биотитовые плагиогнейсы, лейкократовые аплитовидные гнейсы, биотитовые и амфиболовые гранитогнейсы (т а с к а р и н с к и й комплекс).           В Кокшетауском массиве широко представлена з е р е н д и н с к а я серия. В ее основании находятся плагиоклаз-гранатовые, гранат-кордиеритовые, гиперстен-кордиеритовые, гиперстен-кордиерит-силлиманитовые гранулиты, гиперстеновые гнейсы, двупироксен-шпинелевые кристаллические сланцы с прослоями кальцифиров и эклогитов. В верхней части разреза архейских образований преобладают гранат-силлиманит-мусковитовые, гранат-силлиманит-биотитовые гнейсы и микрокварциты с линзами мраморов. Восточнее верхи архейского разреза сложены кордиерит-гранат-биотитовыми, гранат-биотитовыми плагиогнейсами, кристаллическими сланцами, амфиболитами, кальцифирами, кварцитами (с т е п н о г о р с к а я толща).

В Чуйском массиве преобладают гранат-плагиоклазовые и гиперстеновые гнейсы, эклогиты и ультрабазиты, сопоставимые с нижней частью   з е р е н д и н с к о й серии Кокшетауского района.

Среди архейских образований наиболее распространены эклогито-гнейсовая, сланцево-гнейсовая и слюдяно-сланцевая формации. 

Нижний протерозой
Нижнепротерозойские метаморфические образования выделяются зональным метаморфизмом от зеленосланцевой до амфиболитовой фаций. Они образуют обширные поля в Мугоджарах, Кокшетауском массиве и его обрамлении, Улытау, Шу-Илийском районе, северных хребтах Тянь-Шаня и Джунгарии. Наиболее полные разрезы нижнепротерозойских отложений наблюдаются в Улытау и Мугоджарах.

В Мугоджарах, в нижней части нижнепротерозойского разреза, преобладают амфиболиты, гранатовые амфиболиты, биотит-амфиболовые плагиогнейсы, а выше отмечаются биотитовые, биотит-амфиболовые гнейсы с прослоями мусковитовых и графитистых кварцитов. Средняя часть разреза представлена двуслюдяными, гранат-ставролитовыми, серицит-хлоритовыми сланцами, графитистыми кварцитами. Завершают разрез гнейсы, слюдистые кварциты и лептиты.

В Улытау раннепротерозойским возрастом датированы образования  б е к т у р г а н с к о й, ж и й д и н с к о й  и  м а й т ю б и н с к о й серий.            Бектурганская серия сложена слюдяными, слюдяно-альбитовыми, амфиболовыми сланцами, порфироидами, кварцитами, мраморами. В составе жийдинской серии преобладают порфироиды, бластопсаммитовые и бластоалевролитовые серицит-хлорит-кварцевые сланцы, кварциты с единичными прослоями порфироидов и окварцованных мраморов. Майтюбинская серия включает порфироиды, серицит-кварцевые, серицит-хлоритовые сланцы, филлиты, кварциты, редко порфиритоиды, мраморы.

В Карсакпайском синклинории широко распространены порфироиды, обломочные кварц-серицитовые сланцы, филлиты, мраморы, кварциты, железистые кварциты и сланцы. Мощность разреза достигает 13 700 м.

В Кокшетауском массиве к нижнему протерозою относятся высокоглиноземистые гнейсы, кристаллические сланцы, гранат-силлиманитовые микрокварциты, амфиболиты и эклогиты (б о р л ы к с к а я свита, 1500 м), сменяющиеся вверх по разрезу биотитовыми, гранат-биотитовыми, андалузитсодержащими гнейсами и сланцами, затем углеродистыми пиритоносными сланцами с прослоями мраморов (д а у л е т с к а я свита, 2000 м).

В Ерментауском, Бозшакольском, Предчингизском районах с нижним протерозоем сопоставляются плагиогнейсы, слюдяно-кварцевые и слюдяно-плагиоклазовые сланцы с прослоями кварцитов и мраморов, вверху чередующиеся с амфиболовыми сланцами, порфиритоидами (1300 м).

В Ишкеольмесском и Ерментауском массивах нижний протерозой представлен кордиерит-биотит-гранатовыми, гранат-биотитовыми плагиогнейсами, кристаллическими сланцами, амфиболитами, кварцитами внизу с прослоями кальцифиров, вверху – мраморов (2500 м).

В Юго-Западном Прибалхашье нижнепротерозойские образования расчленены на  к а р а к а м ы с с к у ю  и  а н р а х а й с к у ю  серии. Каракамысская серия сложена плагиоклаз-амфиболовыми, амфибол-биотит-плагиоклазовыми гнейсами, мигматитами, в средней части преобладают амфибол-плагиоклазовые гнейсы с прослоями амфиболитов, горизонтами мраморов, вверху – гранат-амфиболитовые сланцы, прослои мраморов (до 2000 м). Анрахайская серия более лейкократовая и представлена гранат-биотит-мусковитовыми, кварц-мусковитовыми сланцами, биотит-плагиоклазовыми и аплитовидными гнейсами с прослоями кварцитов и мраморов (мощность около 1000 м).

В Чуйском и Макбальском массивах в нижнем протерозое значительную роль играют гранат-плагиоклазовые, гиперстен-плагиоклазовые гнейсы, биотит-амфибол-полевошпатовые сланцы с телами эклогитов. Мощность отложений более 1000 м.

В Бессазском блоке Малого Каратау выделяется одноименная б е с -   с а з с к а я нижнепротерозойская серия, сложенная амфиболитами по пироксен-плагиоклазовым гранулитам и гранат-слюдяными сланцами с горизонтами мраморов. Мощность отложений до 2000 м. Радиологический возраст по изотопам свинца колеблется от 757 до 960 млн лет.

В Кендыктасе и Заилийском Алатау распространены нижнепротерозойские биотитовые, биотит-мусковит-плагиоклазовые гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты с редкими горизонтами кварцитов и мраморов. Вблизи рудника Актюз и в верховьях р. Каргалы среди них встречены тела эклогитов и серпентинитов. Мощность отложений до 4500 м.

В Центральной Джунгарии к нижнему протерозою отнесена                с а р ы ч а б ы н с к а я серия биотит-роговообманковых, кордиерит-биоти-товых плагиогнейсов, кварцево-полевошпатовых, кварц-биотит-мускови-товых сланцев с редкими прослоями мраморов (2000 м). Возраст метаморфогенного циркона, установленный уран-свинцовым методом, –                  1 388+11 млн лет.

Верхний протерозой 

Верхний протерой выделяется только в Восточном Казахстане (Жарминский и Причингизский районы). Это биотит-плагиоклаз-кварцевые с мусковитом кристаллические сланцы и гнейсы, чередующиеся с амфиболовыми сланцами и линзами мраморов. На Рудном Алтае к верхнему протерозою отнесены метаморфические породы фации высоких давлений (аккреционной призмы): гранатовые, глаукофановые сланцы, амфиболиты, гранат-эпидот-глаукофановые, стильпномелан-слюдистые сланцы, кварциты, родингиты, эклогиты.

В Иртышской зоне смятия к верхнему протерозою принадлежат кварц-хлоритовые, кварц-альбит-хлоритовые сланцы, мигматиты, биотит-полевошпат-дистен-силлиманитовые, кварц-пироксен-полевошпатовые, амфибол-пироксен-полевошпат-кварцевые кристаллические сланцы и гнейсы.

В Кыстав-Курчумском блоке развиты верхнепротерозойские биотит-кордиерит-силлиманит-полевошпат-кварцевые кристаллические сланцы и гнейсы, амфиболиты, амфиболовые сланцы. Среди них залегают линзовидные тела аподунитовых серпентинитов.

Рифей
В Восточно-Мугоджарском блоке к рифейским отложениям отнесены графитистые слюдистые кварциты, двуслюдяные и биотитовые сланцы с прослоями амфиболитов и плагиогнейсов (б о р л и н с к и й комплекс).

В Зауральском блоке рифейский возраст имеют углисто-кремнисто-глинистые сланцы, серицитовые кварциты, метапесчаники, алевролиты, известняки, в нижней части – вулканиты основного и кислого состава с прослоями песчаников и известняков. В Прикаспии бурением вскрыты рифейские кварциты, песчаники, мергели, доломиты с прослоями аргиллитов и конгломератов. Этот разрез аналогичен рифейским отложениям Русской платформы.

В Троицком блоке Мугоджар среднерифейский возраст имеют порфиритоиды, туфы с прослоями мраморизованных известняков и согласно лежащие на них кварц-серицитовые, углеродисто-кремнистые сланцы, филлиты с прослоями кварцитовидных песчаников и фтанитов.

В Улытау в низах рифейских отложений отмечаются порфиритоиды, порфироиды (б е л ь к у д у к с к а я  свита), мраморы, доломиты, кварциты, филлиты с прослоями кремнистых, графитистых сланцев (н а д ы р-     б а й с к а я свита). Выше с размывом залегают кварцитовидные песчаники    (у ш т о б и н с к а я свита, R3), порфиритоиды и порфироиды с линзами мраморов и кварцевых песчаников (б е л е у т и н с к а я серия, R3). 

В Приишимье и Кокшетауском массиве распространены близкие по составу рифейские отложения. Нижняя, к у у с п е к с к а я свита (R1-2) представлена порфироидами и углеродистыми филлитами. Выше согласно залегают углисто-глинистые, углисто-карбонатные сланцы, углеродистые известняки, алевролиты, доломиты с прослоями базальтовых порфиритоидов (ш а р ы к с к а я свита, R2). Разрез венчают верхнерифейская  к о к ч е т а в с к а я свита кварцевых песчаников и вышележащая толща контрастных вулканитов с линзами микрокварцитов, мраморов (б е л е у -  т и н с к а я серия, R3). 

В Селеты-Шидертинском районе и Северо-Западном Прибалхашье прослеживаются фрагменты верхнерифейского разреза: кварциты, кварц-мусковитовые сланцы, кварцевые песчаники, алевролиты, внизу отмечаются углисто-глинистые сланцы, известняки, доломиты.

В Сарысу-Тенизском поднятии нижне-среднерифейские отложения по составу близки к развитым в Улутау – это кварцитосланцы, кварциты, мраморизованные известняки, карбонатно-кварц-серицитовые сланцы, порфиритоиды с единичными прослоями железистых кварцитов.

В Северо-Западном Прибалхашье нижние горизонты рифейского разреза не известны. Среднерифейская с у л у м о н а к с к а я свита состоит из слюдистых, углеродистых сланцев, филлитов с горизонтами мраморов, микрокварцитов. Выше залегают кварциты, кварцитовидные песчаники с прослоями графитистых филлитов (т а с к о р и н с к а я свита). С размывом их перекрывает толща порфироидов по лавам, туфам и игнимбритам риолитового и трахидацитового состава. Разрез венчает красноцветная       б а й э п ш и н с к а я  свита нерасчлененного верхнего рифея и венда, сложенная кварцевыми и аркозовыми песчаниками, конгломератами, алевролитами.

В Шу-Илийском районе верхи рифейских отложений представлены     а к б а с т а у с к о й свитой (R3) белых кварцитов, мраморов и вышележащими риолитами, риодацитами, туфами, туффитами о р у м б а й с к о й свиты (R3).

В Жалаир-Найманской зоне  к о п и н с к а я  свита верхнего рифея сложена лавами и туфами риолитового состава.

В Чуйском блоке нижне-среднерифейский возраст имеет                       б о р б а с с к а я свита, включающая кварц-альбит-мусковитовые, мусковит-турмалин-кварцевые сланцы. К низам верхнего рифея отнесены белые кварциты с прослоями кварц-серицитовых сланцев и мраморов а к б а с т а- у с к о й свиты – аналога к о к ч е т а в с к о й  и  у ш т о б и н с к о й  свит.

Разрез рифейских отложений венчает ю а л и н с к а я  свита рассланцованных базальтов и туфов с линзами доломитов и железистых кварцитов. Она сопоставляется по возрасту с  а л т ы н с ы н г а н с к о й  свитой порфироидов Северо-Западного Прибалхашья.

В Большом Каратау к нерасчлененным нижнему и среднему рифею отнесены доломиты, мраморы с прослоями аргиллитов и кремнистых сланцев в нижней части разреза (б а к ы р л и н с к а я свита). Выше залегают терригенно-карбонатные и углеродисто-глинистые отложения с единичными прослоями базальтов и риолитов (у р с т а т и н с к а я  и  ш о в а н-    с к а я свиты). Верхи рифейского  разреза здесь сложены риолитовыми и базальтовыми туфами и лавами, чередующимися с продуктами их перемыва (к а й н а р с к а я  свита).

В Северном Тянь-Шане верхнерифейские отложения флишоидного   (к о к с у й с к а я свита) и терригенно-карбонатного состава (о в с к а я,      ч у м ч у к с к а я свиты). В Кепташском блоке в составе   к о г а р ш и к с- к о й  и  у ч к о ш о й с к о й  свит верхнего рифея преобладают известняки с прослоями песчаников и алевролитов. Аналогичный состав имеют отложения верхнего рифея в восточной части района. Здесь в основании разреза залегают рассланцованные андезитовые и базальтовые лавы и туфы, песчаники, перекрытые глинисто-карбонатными и карбонатными отложениями.

Аналогичные по составу и облику рифейские отложения известны в Южной Джунгарии (Текелийский блок). Нижнерифейский возраст имеет   к о с а г а ш с к а я свита кварцево-слюдистых сланцев и магнезиальных мраморов; среднерифейский – с у у к т ю б и н с к а я свита известняков, доломитов и тонкослоистых известково-силикатных пород и верхнерифейский – б у р х а н с к а я  свита порфироидов, чередующихся с алевролитами, песчаниками, известняками. 

Для рифея наиболее характерны такие формации: карбонатная, глинисто-кремнисто-карбонатная, углеродисто-карбонатная, карбонатно-терригенная, кварцито-метапесчаниковая, базальт-риолитовая. Все формации характеризуют эпиконтинентальный (платформенный) бассейн, рассеченный в конце рифея внутриконтинентальным рифтом.

Венд, венд–кембрий, венд–ордовик

Отложения венда развиты по всей территории Казахстана кроме востока. Объединенные индексы (венд–кембрий и венд–ордовик) даны по территории Улытау, Джунгарского Алатау, Большого Каратау для укрупненных на карте контуров разновозрастных отложений в пределах указанных интервалов.

Вендские отложения выходят на поверхность в Орь-Илекском блоке Мугоджар, где представлены кремнекислыми и андезитоидными вулканитами  и  туфотерригенными отложениями  (л у ш н и к о в с к а я, ш о ш-    к и н с к а я свиты). Восточнее, в Торгае это песчаники, алевролиты, глинистые сланцы  т о г у з а к - а я т с к о й  свиты. В Улытау и обрамлении Кокшетауского массива к венду отнесены песчано-глинистые отложения с прослоями углеродисто-глинистых сланцев и единичными горизонтами основных и кислых вулканитов. Объединенные венд-кембрийские образования, кроме вендских вулканогенно-терригенных толщ, включают нижнекембрийские карбонатно-глинисто-терригенные отложения.

В Байконурском и Чуйском районах вендский разрез (а к б у л а к с к а я серия) делится на три части. Нижняя является конгломерат-песчаниковой с прослоями туффитов и диабазов. Средняя часть включает тиллитоподобные конгломераты, углисто-глинисто-кремнистые сланцы, фтаниты, оолитовые известняки. Разрез венчается тиллито-конгломератами, глинистыми сланцами, песчаниками и диабазами. Эта часть разреза, возможно, повторяется в аллохтоне.

На северо-востоке Казахстана (Селеты-Шидертинскийй район) к нерасчлененным верхнему рифею и венду относятся углеродисто-кремнисто-глинистые накопления с прослоями известняков и доломитов. Южнее, в Северо-Западном Прибалхашье венд-кембрийские отложения имеют преимущественно карбонатный состав (известняки, доломиты). На восток и юг прослеживается их фациальное замещение терригенными породами, а в нижней части разреза появляются красноцветы.

В Каратау вендские отложения включают вулканогенно-осадочную контрастную по составу  р а н с к у ю свиту, терригенно-углисто-глинисто-сланцевую с доломитами и фтанитами  к о с ш о к и н с к у ю, карбонатно-углисто-глинистую  к у р а й л и н с к у ю  и карбонатно-терригенную с тиллитами  б а й к о н у р с к у ю  свиты. В Большом Каратау, Чуйском блоке и Шу-Илийском районе вендско-ордовикский возраст имеют фосфатно-ванадиеносные формации, в составе которых преобладают известняки, доломиты, углеродисто-глинисто-кремнистые сланцы. В Малом Каратау к венд-ордовикским отложениям отнесены доломит-кремнистая фосфатоносная  ч у л а к т а у с к а я  и известково-доломитовая ш е б а к-  т и н с к а я  толщи. В Северном Тянь-Шане венд-раннекембрийский возраст имеют мраморизованные известняки, углисто-глинистые сланцы и песчаники. В Южной Джунгарии венд–верхний ордовик (V–O3) объединяет кварцево-песчаниковую  т ы ш к а н т а у с к у ю, известняково-доломитовую  с о л д а т с а й с к у ю, углеродисто-глинисто-сланцевую     т е к е л и й с к у ю, кембрийскую кварцито-песчаниковую, фосфатоносную м а й л и к о л ь с к у ю  свиты, ордовикские кремнисто-базальтовые (О1) и карбонатные (О3) отложения, образующие мелкие сближенные поля выходов.
Палеозой

Кембрий

Кембрийские отложения выделены по всей территории Казахстана кроме запада. Если встречены трудности в расчленении разрезов или разные толщи образуют мелкие контуры, проведено их объединение. В Северном Казахстане кембрийские отложения представлены тремя типами разрезов: углисто-глинисто-кремнистым (приишимский), базальт-терригенным (кокшетауский) и риолит-базальтовым (селеты-шидертинский) с контрастными и дифференцированными вулканическими сериями, чередующими с кремнями и терригенными отложениями. В Чингизе с юго-запада на северо-восток наблюдается зональное строение кембрийских разрезов: базальт-терригенные накопления сменяются базальт-андезитовыми, затем кремнисто-базальт-андезит-риолитовой серией и базальт-андезитовой с кремнистыми и терригенными отложениями. В Жарме к кембрию отнесены кремнисто-глинистые отложения, в Тарбагатае – дифференцированная базальт-андезито-дацитовая толща с кремнями и терригенными прослоями.

В Горном Алтае разрезы кембрия характеризуются песчано-сланцевым составом.

В Байконурском, Улытауском, Атасуйском, Сарысу-Тенизском районах кембрий сложен кремнисто-углисто-глинистыми, кремнисто-глинистыми отложениями. Базальты и андезибазальты здесь развиты локально. В Чуйском блоке и Шу-Илийском районе преобладают кремнисто-базальтовые и кремнистые толщи.

В Северо-Западном Прибалхашье и Каратау разрезы кембрия представлены карбонатно-терригенными, глинисто-карбонатными и карбонатными (известняково-доломитовыми) отложениями.

В Северном Тянь-Шане к кембрию отнесены кремнисто-базальтовая, базальтовая, андезит-терригенная и риолит-терригенная толщи, а в Южной Джунгарии  – это песчаники с фосфоритами и пестрыми аргиллитами.

В ряде районов кембрийские отложения расчленены на отделы.

Нижнекембрийские отложения выделяются в Селеты-Шидертинском, Чингизском, Шу-Илийском районах. В Жезказганском, Приишимском, Кокшетауском, Чуйском районах и Большом Каратау выделены нижне-среднекембрийские отложения. В Чуйском районе известны средне-верхнекембрийские отложения, а в Жалаир-Найманском – верхнекембрийские.

Для многих районов кембрийские отложения объединены с ордовикскими в самых разных сочетаниях, что обусловлено размерами конкретных полей выходов. Кембрийско-ордовикские нерасчлененные отложения выделены в Сарысу-Тенизском, Шу-Илийском, Спасско-Успенском, Селеты-Шидертинском, Чингизском районах и Большом Каратау. Кембрийско-нижнеордовикские отложения показаны на карте едиными контурами в обрамлении Кокшетауского массива, Чингиза, Северного Тянь-Шаня, Каратау. Нижнепалеозойские отложения с индексом верхний кембрий–нижний ордовик развиты в Приишимье и Шу-Илийском районе. Выделены поля с индексами кембрий–средний ордовик (Є–О2) и верхний кембрий–средний ордовик (Є3–О2). Они расположены в Шу-Илийском районе и Каратау. 

Среди кембрийских формаций преобладают базальт-терригенная (рифтовая), кремнисто-базальтовая (океаническая), риолит-базальтовая (спилит-кератофировая); базальт-кремнисто-терригенная, кремнисто-терригенная, андезито-базальтовая (островодужная), углеродисто-кремнисто-терригенная (преддуговых морей), карбонатная и углеродисто-кремнисто-карбонатная (пассивных континентальных окраин и внутриокеанических поднятий).

Ордовик

Ордовикские отложения выделяются по всей территории Казахстана. На карте и в легенде даны три подразделения ордовикской системы и нерасчлененные ордовикские и ордовик-силурийские отложения.

Нижне- и среднеордовикские отложения (О1, О1-2, О2) в Западном Казахстане представлены базальт-терригенными толщами в Мугоджарах и кремнисто-глинистыми в Зауральском районе.

В Северном Казахстане (Кокшетауский массив, Приишимье) прослеживается полоса базальт-терригенных, базальт-кремнисто-терригенных образований. В Степнякском, Селеты-Шидертинском районах с ними соседствуют кремнисто-терригенные разрезы, тектонически сближенные с вулканогенно-осадочными. Далее к востоку появляются кремнистые, базальт-трахибазальтовые и кремнисто-базальтовые образования нижнего–среднего ордовика.

В Причингизье отмечаются нижне-среднеордовикские отложения базальт-кремнисто-терригенные, а в Жарме и Тарбагатае – кремнисто-глинистого состава. Для Центрального Казахстана характерны терригенные разрезы (Сарысу-Тенизское поднятие, Спасско-Успенский район, Причингизье). Базальт-кремнистые и андезит-кремнистые отложения О1-2 развиты  в Причингизье и Северном Прибалхашье. Вырисовывается вулканическая дуга большого радиуса, охватывающая с запада, севера и востока область терригенно-кремнистой седиментации. Последняя, кроме перечисленных, включает значительную часть Селеты-Шидертинского, Атасуйского  и Жезказганского районов. 

Преимущественно терригенные разрезы с карбонатными и кремнистыми горизонтами развиты в Чуйском и Шу-Илийском районах, Северном Тянь-Шане. Известняковые доломиты нижне-среднеордовикского возраста распространены в Большом и Малом Каратау, на Северо-Западном Прибалхашье.

На Северном Тянь-Шане и в южной части Джунгарского Алатау базальт-терригенные разрезы нижнего–среднего ордовика соседствуют с кремнисто-терригенными и карбонатно-терригенными, свидетельствуя о крупноамплитудном перемещении и сближении разнофациальных зон.

Средне- и верхнеордовикские отложения (О2-3, О3) широко распространены в Северном, Центральном и Восточном Казахстане. В виде небольших полей они выделены в Южном Казахстане. Спектр типовых разрезов шире, чем нижне-среднеордовикских. Базальт-терригенные отложения развиты в Кокшетауском, Селеты-Шидертинском, Ишкеольмесском, Бозшакольском блоках, Чингизе, Спасско-Успенском районе и на Северном Тянь-Шане. Они сменяются базальт-кремнисто-терригенными и кремнисто-терригенными отложениями в Северной Джунгарии (Тастауский блок), Чуйском, Шу-Илийском, Приатасуйском районе, на Северном Тянь-Шане. В Кокшетауском массиве, Жарме, Чингизе, Селеты-Шидертинском районе, Тарбагатае средний-верхний ордовик представлен андезит-терригенной толщей.

Карбонатно-терригенные и терригенные отложения среднего–верхнего ордовика широко распространены в Каратау, на Северном Тянь-Шане, в Прибалхашье, Улытау, Тарбагатае, на Горном Алтае, в Приатасуйском, Приишимском и Шу-Илийском районах.

Дифференцированные вулканические серии среднего и верхнего ордовика характерны для Степнякского и Селеты-Шидертинского районов, Чингиза и Калбы.

Верхнеордовикские отложения локально развиты по всему Казахстану и отсутствуют только в Мугоджарах. Базальт-терригенный, андезит-базальтовый и андезитовый разрезы ашгилла характерны для Приишимья, Чингиза, Тарбагатая и Северо-Западного Прибалхашья. Восточнее размещаются терригенно-олистостромовые толщи (Чингиз, Селеты-Шидертинский и Приатасуйский районы). 

В Северном Прибалхашье, Чингизе, Селеты-Шидертинском районе и на Северном Тянь-Шане поля накопления олистостром обрамляют терригенные разрезы а ш г и л л с к о г о  яруса. 

Карбонатно-терригенные отложения верхнего ордовика распространены в Сарысу-Тенизе, Селеты-Шидертинском, Приатасуйском и Шу-Илийском районах.

Карбонатные отложения ашгилла известны в Текелийском блоке Южной Джунгарии. Они включены в поле развития более древних отложений с индексом венд–верхний ордовик.

В ряде районов Казахстана выделены нерасчлененные отложения ордовика, а также ордовика и силура (О–S, O3–S1). Это сделано в случаях объединения внемасштабных и мелких контуров отложений с более дробными индексами (Селеты-Шидертинский, Жалаир-Найманский и Северо-Прибалхашский районы, Тарбагатай и Горный Алтай).

Среди ордовикских формаций наиболее распространены кремнисто-базальтовая, кремнисто-андезит-базальтовая, риолит-андезит-базальтовая, риодацит-андезитовая в разных сочетаниях с терригенной, флишевой, флишоидной, карбонатно-терригенной, углеродисто-терригенной, кремнисто-терригенной, карбонатной (известняково-доломитовой). 

Силур

Сокращение бассейна седиментации и переход части участков в область денудации определили локальное развитие силурийских отложений. 

В Мугоджарах распространены вулканогенно-осадочные разрезы (Орь-Илекский, Балкимбаевский и Зауральский блоки). 

В Степнякском, Селеты-Шидертинском районах и Чингизе силурийские отложения представлены андезит-риолитовыми, базальт-андезит-риолитовыми островодужными сериями, чередующимися с морскими алевролит-песчаниковыми отложениями. Последние распространены шире вулканогенных и слагают обширные поля в Семизбугинском, Сарысу-Тенизском, Спасско-Успенском, Северо-Прибалхашском, Шу-Илийском районах и на Рудном Алтае.

В Тектурмасском, Итмурундинском блоках Северного Прибалхашья развиты туфотерригенные отложения и олистостромы, а южнее и юго-восточнее, в Тастауском блоке – базальт-кремнисто-терригенные отложения. В Чингизе распространены олистостромы.

В Тарбагатае, Сауре и на Северном Тянь-Шане развиты базальты, андезиты и терригенные отложения, на Рудном Алтае преобладают кремнисто-терригенные отложения силурийского возраста.

Существенно карбонатный верхний силур Калбы объединен с нижним девоном, на юго-западе Чингиза, в Северо-Западном Прибалхашье и на Северном Тянь-Шане распространены силурийские отложения карбонатно-терригенного состава. В Северо-Западном Прибалхашье низы силурийского разреза сложены известняками и вулканитами кислого состава. В Селеты-Шидертинском, Чингизском, Шу-Илийском, Приатасуйском районах широко развиты молассы.

Для силура Казахстана из вулканогенных образований характерны андезитовая, риодацит-андезитовая, риодацитовая островодужные формации, а среди осадочных преобладают терригенная флишевая, флишоидная, карбонатная, карбонатно-терригенная преддугового и задугового морей, сероцветная моласса. 

Девон

Выделяется пять подразделений девонской системы. Нижнедевонские отложения показаны в Шу-Илийском районе и Чингизе. В первом случае они представлены красноцветными терригенными отложениями и андезит-базальтами к о к т а с с к о й серии, во втором – островной базальт-андезит-риолитовой толщей с прослоями терригенных пород. В Калбе нижнедевонский возраст имеют терригенные отложения.

Нижне-среднедевонские (D1-2) образования выделяются по всей территории республики. В Центральном и Южном Казахстане преобладают наземные вулканиты, образующие Центрально-Казахстанский вулканический пояс, охватывающий Сарысу-Тенизский, Приатасуйский, Селеты-Шидертинский, Шу-Илийский районы, Чингиз и Северное Прибалхашье. Наряду с вулканитами в поясе развиты породы красноцветной туфогенно-терригенной и терригенной молассы.

В Центрально-Казахстанском вулканическом поясе в тыловой части встречены ранне-среднедевонские базальт-риолитовые вулканиты (Сарысу-Тенизский, Селеты-Шидертинский районы), а в осевой зоне – дифференцированные базальт-андезит-риолитовые серии (Приатасуйский, частично Сарысу-Тенизский, Селеты-Шидертинский, Шу-Илийский районы). В Северо-Западном Прибалхашье, Чингизе и Северной Джунгарии нижне-среднедевонские отложения представлены морскими терригенными и туфотерригенными фациями.

В Северном Прибалхашье распространены глубоководные яшмы, кремнисто-терригенные и туфотерригенные отложения нижнего и среднего девона.

В Южном Казахстане (Шу-Илийский район, Северный Тянь-Шань, южная половина Джунгарского Алатау) в вулканическом поясе развиты наземные вулканиты: андезибазальты и риолиты, чередующиеся с красноцветными терригенными отложениями.

В Северной Джунгарии нижний–средний девон представлен морскими терригенными отложениями с горизонтами известняков в южной прибрежной части и глинисто-кремнисто-терригенными в северной части, где среди них встречаются покровы подушечных базальтов.

На Востоке Казахстана нижне-среднедевонские отложения также разнообразны по составу. В Селеты-Шидертинском районе, Чингизе и Тарбагатае наземные базальт-андезит-риолитовые накопления нижнего–среднего девона образуют восточную ветвь Центрально-Казахстанского вулканического пояса. В Жарме к нижнему–среднему девону относится андезит-дацит-риолитовая наземная и кремнисто-базальтовая океаническая толща. В Западной Калбе островные вулканогенно-терригенные отложения нижнего–среднего девона соседствуют с кремнистыми океаническими и карбонатно-терригенными.

На Рудном Алтае к нижне-среднедевонскому возрасту относятся базальт-андезитовые и андезит-риолитовые толщи. На Горном Алтае развиты морские песчано-глинистые отложения.

Средний и верхний девон объединенные и верхний девон (D2-3, D3). Отложения этого возраста распространены в Казахстане повсеместно. В Мугоджарах это островные и морские андезит-терригенные толщи, сменяющиеся по простиранию к востоку терригенными и карбонатно-терригенными, а далее, в Байконурском районе, Чуйском и Кокшетауском блоках – красноцветной молассой.

В Сарысу-Тенизе и Улытау среди красноцветов встречаются риолиты и базальты. На северо-востоке Казахстана наземные молассы чередуются и замещаются по простиранию к востоку и югу контрастными вулканическими сериями (Селеты-Шидертинский район). В Центральном Казахстане (Спасско-Успенский район, Северо-Западное и Северное Прибалхашье, Тарбагатай) распространены наземные вулканогенные образования контрастного базальт-риолитового и трахириолитового состава. Аналогичные вулканиты Шу-Илийского района и Северного Тянь-Шаня  имеют живетско-франский возраст.

В Чингизе, Северном Прибалхашье, Северной Джунгарии, Спасско-Успенском районе к среднему, верхнему девону отнесены туфо-терригенные  отложения с редкими прослоями базальтов и кремнисто-туфотерригенные отложения среднего девона.

На востоке Казахстана, в Жарме развиты отложения базальт-терригенной формации среднего–верхнего девона. В Калбе они сменяются кремнисто-глинистыми, а затем флишем.

В Сауре и на Рудном Алтае средне-позднедевонский возраст имеют островные андезибазальтовые и андезит-риолитовые, дацито-риолитовые и туфотерригенно-кремнистые толщи. Верхним девоном датируются вышележащие песчано-алевролитовые и кремнисто-глинистые отложения.

В целом для среднего–верхнего девона главные вулканические формации островодужные и наземные базальт-андезит-риолитовая, дацито-риолитовая, трахидацит-трахириолитовая и базальт-терригенная тыловых грабенов. Широко распространена наземная молассовая, морская терригенная, туфотерригенная и локально проявленная базальт-кремнисто-терригенная океаническая.

Нерасчлененные верхний девон и нижний карбон (D3–С1). Эти отложения развиты на всей территории Казахстана. В Каратау, на Северном Тянь-Шане и в Северной Джунгарии часть отложений объединена индексом верхний девон и нижний карбон (D3–С1). К этой возрастной группе отнесены непрерывные преимущественно морские отложения фаменского, иногда франского и фаменского ярусов и всего нижнего карбона, реже турнейского и нижней половины визейского ярусов в тех районах, где морские отложения подстилают вулканогенный разрез и отделяются от него несогласием. Граница проводится по линии несогласия.

Большинство разрезов верхнедевонско-нижнекаменноугольных отложений принадлежит эпиконтинентальному бассейну и представлено карбонатными (до соленосных в Каратау), терригенно-карбонатными, карбонатно-терригенными, кремнисто-карбонатно-углеродистыми отложениями, местами присутствуют базальты и андезиты.

Песчано-алевролитовые отложения верхнего девона – нижнего карбона слагают небольшие мульды в Мугоджарах и на юге Чингиза. В Северном Прибалхашье и Северной Джунгарии распространены морские туфотерригенные отложения. Черносланцевый тип разреза характерен для Восточной Калбы.

На юге Казахстана (в Северном Тянь-Шане, Шу-Илийском районе и Чуйском блоке) распространены красноцветные конгломерат-песчани-ковые отложения верхнедевонско-нижнекаменноугольного возраста.

Непрерывные однообразные по составу разрезы от верхнего девона до среднего карбона расположены в Центральном и Южном Казахстане. По обстановкам образования разрезы верхнего девона и нижнего (среднего) карбона принадлежат формационным рядам преддугового, задугового и эпиконтинентального бассейнов и наземных моллассовых впадин. 

Карбон

Нижний карбон (С1). В Мугоджарах, Шу-Илийском, Селеты-Шидертинском районах, Калбе и на Рудном Алтае отложения нижнего карбона алевролит-песчаникового состава содержат пласты углей, редко покровы базальтов.

В обрамлении Кокшетауского массива, Жарме и на Рудном Алтае распространены карбонатно-терригенные образования нижнего карбона, на юге Казахстана, в Каратау и западной части Северного Тянь-Шаня они сменяются известняками.

В восточной части Мугоджар (Валерьяновская зона), Жарме и Сауре развиты островодужные вулканиты, на Рудном Алтае и в Северной Джунгарии – туфотерригенные отложения. Наземные вулканиты (андезит-дацит-риолитового ряда) распространены на Северном Тянь-Шане и в Южной Джунгарии. Океанические кремнисто-глинистые и карбонатно-кремнистые с базальтами отложения нижнего карбона встречаются в Жарме и Калбе Восточного Казахстана.

Нижний–средний карбон (С1-2) нерасчлененный выделен в пяти районах Северного и Южного Казахстана. Эта возрастная группа объединяет карбонатно-терригенные отложения в Приишимье и на Северном Тянь-Шане. В Южной Джунгарии к ней отнесены наземные сероцветные туфотерригенные отложения (б а т п а к с к а я свита) и андезиты (д е г е р е з с к а я свита).

Средний карбон (С2) выделяется во многих районах Казахстана. Среди отложений этого возраста преобладают терригенные сероцветы. Они развиты в обрамлении Кокшетауского массива, на Северном Тянь-Шане, на востоке Казахстана. На Рудном Алтае к ним приурочены пласты углей.

В Карагандинской мульде пласты углей – составная часть туфо-терригенных отложений.

В Большом Каратау развиты терригенно-карбонатные соленосные отложения. Карбонатно-терригенные фации характерны для Селеты-Шидертинского района (на северо-востоке Казахстана).

Вулканогенно-молассовые накопления среднего карбона прослеживаются в Тарбагатае, Сауре, западной части Жармы и Каржантау-Угамском районе.

Нерасчлененные средний и верхний отделы карбона (С2-3). Образования этого возраста распространены локально. Карбонатно-терригенные отложения развиты в западной части Мугоджар. Восточнее они сменяются мощными карбонатными толщами. В западной части Тенизского района и Малом Каратау выделены средне-верхнекарбоновые терригенные отложения с прослоями известняков и доломитов. Туфотерригенные и кремнисто-терригенные разрезы характерны для Жезказганского района. К медистым песчаникам приурочено месторождение Жезказганское.

Конгломерат-песчаниковые серо-, пестро- и красноцветные отложения среднего и верхнего карбона нерасчлененные распространены в Приишимье, Байконурском и Степнякском районах и на северо-востоке Казахстана. В Сарысу-Тенизском районе в них отмечены пласты углей. Островодужные вулканиты (андезиты, дациты, риолиты) среднего–верхнего карбона развиты в Сауре. В Южной Джунгарии это преимущественно дациты и риолиты, чередующиеся с терригенными сероцветами наземной и озерной фаций.

Карбон нерасчлененный (С). Этим возрастом индексируются небольшие поля отложений всех отделов каменноугольной системы в разных сочетаниях. В Мугоджарах, Чингизе и на Северном Тянь-Шане это терригенные, в Селеты-Шидертинском карбонатно-терригенные, в северной части Чингиза и Северном Прибалхашье туфотерригенные морские отложения.

Прибалхашско-Илийский вулканический пояс в Центральном и Южном Казахстане представлен несколькими повторяющимися андезит-риолитовыми ритмами, изменяющими состав от известково-щелочных внизу до субщелочных вверху карбонового разреза.

Карбон–пермь

Отложения этого возраста выделены в Северном, Южном и Восточном Казахстане. Наиболее распространен вулканогенный тип разреза. Накопления вулканитов андезитового и базальтового состава в Жарме ассоциируют с терригенными и кремнистыми отложениями. В Калбе, на Северном Тянь-Шане и Рудном Алтае это преимущественно риодацитовые туфы и лавы. В западной части Мугоджар, Приишимье и Степнякском районе развиты наземные молассовые отложения нерасчлененные верхнего карбона и перми.

Для карбона характерны формационные ряды преддугового и окраинного бассейнов, островной дуги, краевого вулканического пояса, тыловых наземных впадин, эпиконтинентального карбонатного бассейна. 

Пермь

Отложения пермского возраста, расчлененные с разной детальностью, распространены по всей территории Казахстана. Наиболее обширные площади занимают наземные вулканогенные и вулканогенно-осадочные толщи, образующие Прибалхашско-Илийский вулканический пояс. Он охватывает Северо-Западное Прибалхашье, Южную Джунгарию и Северный Тянь-Шань. Пермские образования представлены двумя или тремя гомодромными андезит-риолитовыми ритмами с повышающейся щелочностью пород вверх по разрезу. В Каржантау-Угамском и Чингизском районах выделяются нижнепермские риолитовые и верхнепермские трахибазальт-трахиандезит-трахириолитовые толщи.

Для Саура и Рудного Алтая характерны угленосные терригенные отложения пермского возраста. Красноцветные молассы перми образуют обширные поля севернее и западнее вулканического пояса в Приишимье и Байконурском районе.

Широко распространены пермские карбонатно-терригенные отложения в Прикаспийском, Тенизском, Байконурском, Жезказганском, Чуйском районах и Малом Каратау.

Мезозой

Триас

Выходы триасовых отложений локальны и приурочены к изолированным депрессиям, в том числе к вулкано-тектоническим. На территории Казахстана развито несколько типов отложений триаса: вулканогенный, угленосный песчано-глинистый, конгломерат-песчаниковый.

В Торгае нижний и средний триас представлены базальтами и риолитами, чередующимися с туфопесчаниками, алевролитами, аргиллитами. К верхнему отделу отнесены угленосные песчано-глинистые отложения. 

В Жарме, Северной и Южной Джунгарии, а также Северном Тянь-Шане нижний триас также вулканогенный, преимущественно трахириолитовый. В Калбе среди трахириолитов встречены потоки и покровы трахибазальтов, трахиандезитов, базальтов.

В Прикаспии, Мангистау-Устюртском районе, Мугоджарах распространены морские песчано-глинистые отложения с прослоями известняков и доломитов. В Орь-Илекском районе отмечены пласты углей.

В Южной Джунгарии и Сауре верхнетриасовые озерные галечниково-песчано-алевролитовые отложения также включает пласты углей.

В Зайсанской впадине триасовые отложения представлены аллювиальной песчано-конгломератовой толщей.

В Арало-Кызылкумском районе локально развиты песчано-глинистые отложения.

Юра

Отложения юрской системы пространственно ассоциируют с триасовыми. В Торгае, Мангистау-Устюрте, Прикаспийском районе распространены морские накопления. Нижне- и среднеюрские толщи угленосны. В Прикаспии и Мангистау-Устюрте они имеют галечниково-песчано-алевролитовый состав и содержат прослои известняков, мергелей, фосфоритовые желваки. Верхнеюрские отложения морские карбонатно-терригенные. В Торгае юрский возраст имеют прибрежные песчано-глинистые отложения с пластами бурых углей и каолинитов.

В Центральном и Восточном Казахстане распространены нижне-, средне- и верхнеюрские преимущественно песчано-конгломератовые толщи с прослоями алевролитов, глин и пластами углей. Их фациальная изменчивость характеризует аллювиальные условия седиментации. В Арало-Кызылкумском районе, Большом Каратау Южного Казахстана разрезы юрской системы в нижней части (нижний и низы среднего отдела) сложены наземными алевролит-песчано-конгломератовыми ритмично построенными толщами с проявлениями урана и пластами углей. Вторая половина средней юры и весь верхний отдел представлены алевролит-глинисто-мергелистыми накоплениями с прослоями доломитов и каолинитов. В Шу-Сарысуйской впадине средне- и верхнеюрские терригенно-карбонатные отложения нефтегазоносны (Кумколь).

Мел

На Мангистау и Устюрте меловые отложения распространены наиболее широко. Нижний отдел представлен терригенно-карбонатными отложениями с фосфатоносными базальными галечниками. В Прикаспии, Торгае и Мангистау-Устюрте среди нижнемеловых отложений преобладают песчано-глинистые с единичными прослоями мергелей. В Арало-Кызылкумском районе и Торгае они содержат пласты углей, оолитовых железных руд и прослои каолинитов.

В Прииртышье среди нижнемеловых песчано-глинистых отложений встречены горючие сланцы и пласты углей.

В Сауре нижний мел представлен песчано-гравийно-галечными аллювиально-пролювиальными отложениями.

В Арало-Кызылкумском районе и южной части Торгая низы мелового разреза сложены континентальными гравийно-песчаными отложениями.

Верхнемеловые отложения на Мангистау, Устюрте и в Прикаспии в нижней части разреза представлены фосфатоносными глауконитовыми песчаниками. Выше следует чередование известняков, мергелей и горизонтов мела.

В южной части Мугоджар и Арало-Кызылкумском районе карбонатный разрез сменяется песчано-глинистым. В Торгае верхнемеловые разрезы сложены чередующимися песчаниками, глинами с прослоями углистых, кремнистых, кремнисто-глинистых, железистых образований, бокситов и опок.

В Илийской и Шу-Сарысуйской впадинах, Южном Прибалхашье верхнемеловой возраст имеют гравийно-галечные и песчаные континентальные накопления.

В Восточном Казахстане верхний мел континентальный песчано-глинистый с линзами железистых песчаников.

Кайнозой

Палеоген

На западе Казахстана преимущественно морской палеоцен и эоцен глинисто-мергелистый; олигоцен более глубоководный. Наиболее распространены глины фаций открытого моря.

В южной части Мугоджар наблюдается чередование прибрежно-морских и наземных песчано-глинистых отложений, часты прослои опок.

В Арало-Кызылкумском районе и на западе Торгая песчано-глинистые отложения содержат прослои мергелей, опок, в олигоцене встречены железистые песчаники.

Для Торгая характерны палеоцен-эоценовые глинисто-кремнистые отложения с горизонтами опок и спонголитов. Олигоценовый разрез центральной части этого района сложен железистыми песчаниками, каолинитами и глинами.

В Приишимье, Прииртышье и Зайсанской впадине распространены наземные песчано-глинистые отложения.

Олигоценовые отложения песчано-глинистые с углями.

В Арало-Кызылкумском и Шу-Сарысуйском районах и Большом Каратау морские глинисто-мергелистые отложения чередуются с фосфоритоносными песчаниками и битуминозными глинами. Среди  олигоценовых осадков преобладают красноцветные гипсоносные глины.

В Илийской впадине, Северной Джунгарии и Южном Прибалхашье палеогеновые отложения представлены чередующимися красно-бурыми гипсоносными и серыми, голубовато-серыми глинами с прослоями кварцевых (внизу) и полимиктовых (вверху) песков.

В Прииртышье палеогеновый возраст имеют опоки, серые глины, кварц-глауконитовые пеликаниты. В Зайсанской впадине к палеоцену отнесены пестроцветные глины, аргиллиты, железистые кварциты, эоцен представлен гипсоносными глинами, кварцевыми песками с прослоями бурых углей; олигоцен сложен бурыми и зелеными  глинами, мергелями, известковыми песчаниками, галечниками.

Неоген

На Западе Казахстана (Мангистау, Устюрт) миоценовые отложения морские и лагунные карбонатно-глинисто-песчаные. Плиоценовый возраст имеют глины, мергели и известняки. К северу и востоку объем терригенных отложений в разрезах неогена возрастает. 

В Прибалхашье они характеризуют регрессивный цикл: песчаники и глины – внизу, гравийные, галечные отложения – в верхней части разреза.

В обрамлении Мугоджар разрезы неогена редуцированы по мощности, времени накопления и представлены в основном наземными фациями.

В Торгае они песчано-глинистые наземные. Внизу сероцветные, с единичными горизонтами углей, в средней и верхней части красноцветные гипсоносные.

В Шубаркольском, Абаевском, Зайсанском районах миоценовые серо-зеленые глины несут мелкие железо-марганцевые конкреции, а плиоценовые имеют красно-бурую окраску и загипсованы.

В Прииртышье миоценовый возраст имеют зеленые, серые глины с линзами пестроцветных глин и песков, плиоценовые отложения состоят из зелено-серых и темно-серых глин и песков.

В Илийской впадине, Южном Прибалхашье и на востоке Шу-Сарысуйской впадины низы неогенового разреза сложены красноцветными глинами с прослоями песков, гравелитов, мергелей. Выше залегают серые, желто-серые глины, пески, конгломераты наземных предгорных впадин. Западнее уменьшается в основном крупность материала палеоценовых конусов выноса.

В Шу-Сарысуйской впадине миоценовые отложения сложены красно-бурыми гипсоносными глинами, песками, гравелитами с линзами известняков и мергелей, к плиоцену здесь отнесены палевые и зеленовато-серые глины, пески, мергели.

В Арало-Кызылкумском районе распространены только плиоценовые и плиоцен-нижнечетвертичные палевые глины, пески, гравийно-галечники. В Восточном Приаралье характер неогеновых разрезов близок к устюртскому – появляются прибрежно-морские глины, пески, мергели.

Четвертичный период

В Прикаспии четвертичные отложения составляют преимущественно морские и эоловые пески, глины, соли, ракушечники, в Торгае и Тенизской впадине – озерно-аллювиальные и аллювиальные пески, глины и суглинки, в Мугоджарах – аллювиальные пески с линзами суглинков, гравия и гальки.

На Мангистау и Устюрте распространены современные морские и озерные пески, глины, суглинки, соли, аллювиальные и эоловые пески.

В Приаралье, Кызылкумах, Шу-Сарысуйской впадине среди четвертичных отложений преобладают пески, супеси, суглинки эолового, аллювиального и озерного генезиса с подчиненными прослоями галечников, глин, солей.

В горных и предгорных районах Казахстана широко представлены валунно-галечниковые, глыбово-щебенистые, гравийно-песчаные отложения с линзами супесей, суглинков. Вдоль русел главных водных артерий (Ишим, Шу, Иртыш) развиты террасы, сложенные песками, с линзами галечников, гравия. На юге Казахстана широко распространены лёссы и лёссовидные суглинки.

Интрузивные образования

Выделяются докембрийские (PR, R), раннепалеозойские (Є, О), среднепалеозойские (S, D, C1), средне- и позднекаменноугольные (С2, С3), позднекаменноугольно-раннепермские (С3–Р1) и пермские (Р), мезозойские    (T, J) интрузивные образования. Интрузии делятся по составу на кислые, умеренно кислые, средние и основные, ультраосновные, умеренно щелочные, щелочные.

Докембрийские интрузивные образования

Эти образования включают разновозрастные и различные по составу интрузии протерозойского возраста. 

Раннепротерозойские интрузии представлены разгнейсованными лейкогранитами ж у а н к а р с к о г о комплекса Улытау, сиенитами, щелочными и нефелиновыми сиенитами к а р с а к п а й с к о г о комплекса, а также палингенными гранитогнейсами в ядрах гнейсовых куполов (с а р ы- ч а б ы н с к и й  комплекс Джунгарии и  а й д а л и н с к и й  Чуйского массива). В Чингизе раннепротерозойский возраст имеют породы габбро-гранитной серии (с е р г и о п о л ь с к и й  комплекс). 

В Мугоджарах выделен раннепротерозойский (м а р и н о в с к и й) комплекс плагиогранитов и гранодиоритов, среднепротерозойский плагиогранитовый, лейкогранитовый (м и л ы с а й с к и й  комплекс) и комплекс серпентинизированных гипербазитов рифейского возраста.

Раннерифейский возраст имеют калиево-натриевые гранитогнейсы Карсакпайского, Степнякского и Селеты-Шидертинского районов.

Позднерифейские интрузии в Улытау представлены габброидами б е- л е у т и н с к о г о  комплекса, сиенитами  к а р с а к п а й с к о г о, лейкогранитами и аляскитами а к т а с с к о г о комплексов. В Северо-Западном Прибалхашье к позднему рифею отнесены граниты у з у н ж а л ь с к о г о комплекса, граносиениты и сиениты ш у м е к с к о г о  комплекса.

В Южном Казахстане позднерифейский возраст имеют  к у м ы с-     т и н с к и й  габбро-граносиенитовый комплекс Большого Каратау, габброиды Макбальского блока Северного Тянь-Шаня, м и н т о р с к и й  дифференцированный диорит-гранодиорит-гранитовый комплекс Зайлийского Алатау. В Северной Джунгарии к позднерифейским отнесены габбро          т е р е н с а й с к о г о  и порфиробластовые огнейсованные граниты  б а с- к а н с к о г о комплексов.

Палеозойские интрузивные образования

Раннепалеозойские интрузивные образования

К раннекембрийским отнесены в большинстве районов Казахстана ультраосновные породы (перидотиты, дуниты, дунит-гарцбургиты, большей частью серпентинизированные), иногда ассоциирующие с полосчатыми габбро, троктолитами, габбро-пироксенитами. В Кокшетауском массиве и Улытау в составе ультрамафитового комплекса преобладают пироксениты (вебстериты, диаллагиты). Лерцолиты, верлиты и габброиды резко подчинены.

В Центральном Казахстане в состав альпинотипного гипербазитового комплекса входят дуниты, пироксениты, оливиновые габбро, в небольших объемах развиты диориты, кварцевые диориты и плагиограниты.

Интрузии дунит-гарцбургитового раннекембрийского комплекса широко развиты в Чингиз-Таргабатае, Северном и Северо-Западном Прибалхашье, Приатасуйском районе и Северном Тянь-Шане. Последовательность формирования интрузий комплекса отвечает гомодромному ряду от дунитов до габбро, диоритов, кварцевых диоритов.

В Сарысу-Тенизском районе комплекс включает, кроме гипербазитов, монцониты, монцодиориты (ж и л а н д и н с к и й комплекс), в Кокшетауском массиве, Приишимье – габбро  и габбро-диориты (з л а т о г о р с к и й  комплекс), в Селеты-Шидертинском районе – полосчатые габбро                          (к о р ж у н к у л ь с к и й  и его аналог  к о я н д и н с к и й  комплекс).

В Кокшетауском массиве  к р а с н о м а й с к и й  комплекс щелочных ультраосновных пород представлен биотитовыми и меланитовыми пироксенитами, шонкинитами, нефелиновыми сиенитами и карбонатитами.

Среди ордовикских интрузивных образований локально проявлены интрузии габбро (к у р т к у л ь с к и й, т е с и к т а с с к и й комплексы среднеордовикского возраста) и более поздние интрузии гранодиорит-плагиогранитовой серии с подчиненными диоритами и кварцевыми диоритами (к р ы к к у д у к с к и й, з е р е н д и н с к и й комплексы Северного Казахстана, а к т а ш с к и й, к у р д а й с к о - ч а т ы р к у л ь с к и й,             з а и л и й с к и й комплексы Южного Казахстана, ж а л г ы з к у д у к с к и й комплекс Шу-Илийского района и Северо-Западного Прибалхашья). Последний представлен крупными многофазными батолитами, меняющими в процессе становления состав от габбро до гранитов с преобладанием гранодиоритов и плагиогранитов.

Среднепалеозойские интрузивные образования

Эти образования объединяют силурийские, девонские и раннекарбоновые массивы гипербазитов, габбро, габбро-диоритов, гранодиоритов, гранитов, граносиенитов, щелочных гранитов и щелочно-ультраосновных пород.

Силурийский возраст имеют габбро-пироксенитовый (с лабрадоритами) т у з д и н с к и й комплекс Селеты-Шидертинского района, кварцевые диориты и гранодиориты ж а р л ы к к о л ь с к о г о  комплекса Чингизского и Бозшакольского районов, щелочные граниты, граносиениты, кварцевые монцониты а р а л а у л ь с к о г о  и  т а с с у й с к о г о комплексов Степнякского района, Сарысу-Тениза и Ерментау.

Девонские интрузии в Мугоджарах представлены габбро-плагиогранитовыми (с п и р и д о н о в с к и й,  ш е к а р а б у л а к с к и й) комплексами и гипербазитами (п р и т о б о л ь с к о - а к к а р г и н с к и й комплекс). В Торгае и западном обрамлении Кокшетауского массива выделяются гранодиориты, граниты, лейкограниты б о р о в с к о г о, лейкограниты, граносиениты и граниты д а л ь н е н с к о г о, е л е н о в с - к о г о комплексов. В Селеты-Шидертинском и Степнякском районах раннедевонский возраст имеет габбро-гранодиорит гранитовая серия (к а р а м е н д и н- с к и й  комплекс), к среднему девону отнесены лейкограниты, граносиениты, кварцевые монцониты и граниты к о к к у д у к т ю б и н с к о г о комплекса.

В Чингизе распространены девонские гипербазиты у с п е н с к о г о комплекса, граниты, лейкограниты, субщелочные лейкограниты  к а р а-    с о р с к о г о комплекса.

В Северо-Западном Прибалхашье выделены  у ш к ы з ы л ь с к и й  и      к ы з ы л ж а р т а с с к и й  габбро-диоритовые раннедевонские комплексы, микрограниты и аляскитые граниты позднего девона ш у н а к с к о г о,      т е р е к т и н с к о г о, к ы л ч и н с к о г о, к о р н е е в с к о г о комплексов. В Токрауском блоке им соответствуют дифференцированные кварцевые диориты–лейкограниты  ж а н г е л ь д и н с к о г о  комплекса.

В Центральном Казахстане прослеживается дифференцированный габбро-диорит-гранодиорит-гранитный гомодромный ряд, завершающийся многократным внедрением интрузий лейкократового, аляскитового гранитового, граносиенитового состава. Это  к а р а м е н д и н с к и й,  ж а н-      г е л ь д и н с к и й (D1), к о к к у д у к т ю б и н с к и й (D2), к а р а с о р с-   к и й (D2), к ы л ч и н с к и й (D3) комплексы. 

В Восточном Казахстане девонские интрузии имеют более меланократовый состав. Выделяются девонские гипербазиты (Жарма, Калба) и дифференцированные габбро-диорит-гранитные серии (о д и н а р с к и й комплекс Рудного и Горного Алтая).

В Шу-Илийском районе дифференцированные к а р а м е н д и н с к и й,  к ы з ы л ж а р т а с с к и й  комплексы раннего девона сменяются среднедевонским граносиенитовым и позднедевонским ж е л ь т а у с к и м  и       к ы л ч и н с к и м комплексами гранит-лейкогранитового состава.

В Северном Тянь-Шане развиты разнообразные гранитоиды преимущественно позднедевонского возраста (м е р к е н с к и й, ж а д р и н с к и й, т а л г а р с к и й, б а я н к о л ь с к и й комплексы). В Южной Джунгарии интрузии гранитового ж и л а н д ы - к у с а к с к о г о комплекса проявлены после габбро и диоритов б и ж и н с к о г о  и  б у к а н с к о г о комплексов.

В Центральном, Северном и Восточном Казахстане в среднепалеозойскую возрастную группу включены раннекаменноугольные интрузии.

В восточной части Мугоджар это серпентиниты  а н и х о в с к о г о комплекса и габброиды (до габбро-диоритов)  т о г у з а к с к о г о комплекса. В Приатасуйском районе известны габбро-диабазы раннего карбона, в Токрауском и Калмакэмельском синклинориях Северного Прибалхашья развиты интрузии плагиогранитовой серии (б а л х а ш с к и й,  м у з-  б е л ь с к и й комплексы), в Шу-Илийском районе локально распространены интрузии диорит-гранодиоритового ж а н г е л ь д и н с к о г о  и  а я г у з с- к о г о комплексов.

Более широко распространены раннекаменноугольные интрузии на Алтае. Это габбро-диабазы л а р и х и н с к о г о  и  в а в и л о н с к о г о комплексов, диорит-гранодиорит-гранитовая серия (с а у р с к и й комплекс) и малые тела диабазов и гранит-порфиров.

Средне- и позднекаменноугольные интрузивные образования

В Мугоджарах это диориты, гранодиориты и граносиениты  б о р-      л и н с к о г о, габбро и сиениты  и р г и з с к о г о, м и х а й л о в с к о - м и- л ю т и н с к о г о  и  ж а б ы к к а р а г а й с к о г о  комплексов. В Торгае развиты гипербазиты позднего карбона.

В Спасско-Успенском районе, Чингизе и Северном Прибалхашье они представлены т о п а р с к и м диорит-гранодиорит-гранитовым и   а к ч а - т а у с к и м  лейкогранитовым комплексами.

В Чингизе развиты интрузии дифференцированного  ж а м а н т а у с- к о г о комплекса, поздние фазы которого состоят из граносиенитов, субщелочных гранитов. В Жарме, Чингизе и на Рудном Алтае распространены интрузии  с а л д ы р м и н с к о г о  гранодиорит-гранитового и  а р-      г и м б а й с к о г о  габброидного комплексов.

В Сауре выделяется  м а н р а к с к и й  гранитный комплекс позднего карбона. В Иртышском районе по возрасту ему соответствует  к а л г у-     т и н с к и й  гранодиоритовый, а в Таргабатае – интрузии диоритового, гранодиоритового, гранитного состава.

В Южном Казахстане к среднекарбоновым отнесены интрузии          у з у н с у - к а р а с у й с к о г о  диорит-гранодиорит-гранитового (хр. Кендыктас) и  б е л ь б у л а к с к о г о комплексов (хр. Кастекский и Заилийский Алатау). В эту же группу включены у с е к с к и й, т е р е к т и н с-  к и й  и  а л т ы н э м е л ь с к и й  комплексы Южной Джунгарии, представляющие два гомодромнных ритма ранне-среднекарбонового магматизма.

Пермские и позднекаменноугольно-раннепермские 

интрузивные образования

Эти образования распространены локально. 

В Мугоджарах пермский возраст имеют граниты и гранит-порфиры  щ е р б а к о в с к о г о  комплекса и более поздние сиениты.

В Торгае к перми отнесены гипербазиты, приуроченные к крупным меридиональным швам, щелочные габбро и лампрофиры  к а и н с а й с-    к о г о комплекса, а также более поздние граниты и граносиениты  в и ш-   н е в с к о г о  комплекса. Все они образуют редкие мелкие линейные массивы и характеризуются директивными структурами. В и ш н е в с к и й комплекс образует единичные тела в Селеты-Шидертинском районе. Магматизм перми в этом районе завершают аляскитовые граниты  к о й-     т а с с к о г о комплекса. В восточной части района аналогом  в и ш н е в с- к о г о  комплекса являются  б е р к у т и н с к и й  сиенитовый и  н а й-       з а н т а с с к и й  кварцевых сиенитов и щелочных гранитов. 

В Центральном Казахстане выделяются раннепермские кварцевые сиениты, сиенодиориты, монцодиориты (к о к д о м б а к с к и й комплекс), граносиениты (к у м ж а л ь с к и й  и  н а й з а н т а с с к и й  комплексы), позднепермские аляскитовые граниты, граносиениты, щелочные лейкограниты (т а р а н г а л ы к с к и й  комплекс).

В Северном Прибалхашье пермский интрузивный магматизм имеет более щелочно-земельный состав. Раннепермский с а я к с к и й  комплекс представлен диоритами, гранодиоритами, плагиогранитами. В Северном Прибалхашье и Чингизе их возрастными аналогами являются монцодиориты, граносиениты и субщелочные лейкограниты к у м ж а л ь с к о г о  и     к о к д а л и н с к о г о  комплексов. Завершают позднепермский магматизм граниты и граносиенит-порфиры у ш т о б и н с к о г о, т а р а н г а л ы к с- к о г о  и  к е р е г е т а с - э с п и н с к о г о  комплексов. 

В Жарме, Таргабатае и Сауре распространены раннепермские гранодиориты, граниты, гранит-порфиры (к у н у ш с к и й комплекс) и позднепермские гранодиориты, граниты и аляскитовые граниты.

В Калбе и на Рудном Алтае выделяются раннепермский  к а л б и н с-     к и й  комплекс гранодиоритов и гранитов (порфировых и полнокристаллических) и позднепермский м о н а с т ы р с к и й  комплекс лейкогранитов и аляскитовых гранитов.

На Рудном Алтае развиты нормальные и субщелочные граниты и аляскиты раннепермского возраста и позднепермская габбро-диорит-гранодиоритовая серия. В Лениногорском блоке выделяются граниты пермского возраста.

В Каржантау-Угамском, Кастекском районах встречаются единичные мелкие массивы кварцевых монцонитов. В Угамском районе находится массив щелочных пироксенитов, шонкинитов, фергусситов, эссекситов, сиенитов.

На Северном Тянь-Шане встречены монцониты, сиенодиориты, граниты и граносиенит-порфиры  к е т м е н с к ог о  комплекса.

В Северной Джунгарии выделяются л е п с и н с к и й  гранитовый и   о й с а з с к и й  комплексы лейкогранитов и аляскитов.

Мезозойские интрузивные образования

В Спасско-Успенском, Приатасуйском районах, Северо-Западном и Северном Прибалхашье встречаются единичные массивы аляскитовых гранитов (к ы з ы л р а й с к и й  комплекс). В Джунгарском Алатау выделяются раннетриасовые габбро, монцониты, диориты, сиенодиориты, граносиениты (ю ж н о д ж у н г а р с к и й  комплекс) и мелкие линейные тела редкометаллоносных амазонитовых гранитов (х о р г о с с к и й  комплекс).

В Чингизе триасовый возраст имеют лейкократовые граниты т а р а н- г а л ы к с к о г о  комплекса.

На Рудном Алтае выделяются триасовый л е н и н о г о р с к и й комплекс граносиенитов, кварцитовых сиенитов и р у д н о а л т а й с к и й граносиенит-лейкогранитовый комплекс раннеюрского возраста. Здесь распространены также щелочные лейкограниты пермо-триасового             (ч е р н е в и н с к и й  комплекс) и ранне-позднетриасового возраста          (н а р ы н с к и й  комплекс). Триасовые граниты и гранодиориты известны в Калбе и на Горном Алтае. На юге-востоке Горного Алтая распространены граниты пермо-триасового и юрского возраста.

В Восточно-Жарминском районе выделены триасовые габбро, габбро-нориты, троктолиты, диориты (м а к с у т о в с к и й  комплекс).

Глава III

СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА КАРТЫ

Карта содержит информацию о всех важнейших видах минерального сырья Казахстана. На ней показаны месторождения и перспективные проявления полезных ископаемых, их размеры, степень изученности и освоенности, генетические типы и морфология рудных тел. Выделяются следующие пять групп полезных ископаемых: 

1) горючие (две подгруппы: нефтяного и угольного ряда); 

2) металлические (пять подгрупп: черные, цветные, редкие, благородные, радиоактивные металлы); 

3) неметаллические (шесть подгрупп: горнохимическое, горнотехническое и стекольно-керамическое сырье, драгоценные и поделочные камни, технические камни, включающие оптическое и абразивное сырье, строительные материалы); 

4) соли и лечебные грязи; 

5) минеральные и теплоэнергетические воды.

На карте показаны контуры площадного распространения ряда полезных ископаемых: нефтегазоносных, угольных, железорудных, бокситоносных, фосфоритоносных, титаноносных, ванадиеносных, урановорудных провинций, областей, бассейнов и площадей. 

Легенда карты состоит их двух частей: геологической основы и спецнагрузки (полезные ископаемые). Легенда к геологической основе карты приведена в виде двух таблиц, в содержании которых, помимо стратиграфических подразделений и групп интрузивных пород, показанных цветом и индексами, отражены связи месторождений полезных ископаемых с рудовмещающими толщами или интрузивными формациями. Часть легенды, которая касается полезных ископаемых, представляет систему геометрических значковых обозначений месторождений. Форма знака отражает принадлежность месторождения к определенной группе (или подгруппе для неметаллических и горючих) полезных ископаемых. Группа "металлические полезные ископаемые" – круг (цвет соответствует определенной подгруппе); неметаллические – различные многоугольники; минеральные соли и лечебные грязи – усеченная полусфера; минеральные и термальные воды – каплевидный знак.

Масштабы месторождений отражаются размером знака с делением их на очень крупные, крупные, средние и мелкие (в соответствии с классификацией ГКЗ РК по запасам). Как мелкие месторождения показаны все перспективные проявления. Генезис (магматический, гидротермальный, осадочный и др.) показан дополнительным обозначением под знаком месторождения. Форма рудных тел металлических полезных ископаемых (жилы, штокверки, линзы, пласты и т.п.) показана знаками внутри круга. Виды металлических полезных ископаемых обозначены символами. Вначале в порядке значимости, но не более трех, приведены главные компоненты, в скобках – сопутствующие компоненты руд. Для неметаллических полезных ископаемых и солей справа от знака месторождения проставлены буквенные символы минералов, горных пород, сферы применения (для строительных материалов) неметаллических полезных ископаемых, состав для минеральных солей. Тип горных пород, используемых в качестве строительных материалов, а также в других областях, обозначается (крап, штриховка, символы) внутри знака месторождения. Объекты на карте нумеруется по квадратам номенклатурных листов масштаба 1:200 000, без перерыва нумерации для каждой трапеции миллионной разграфки (N-40, N-41 и т.п.) и соответствуют списку (указателю) месторождений, прилагаемому к объяснительной записке. В каждой трапеции нумерация начинается с первого номера слева направо, сверху вниз. Обозначения трапеций показаны на полях карты.

Качественные характеристики горючих полезных ископаемых на карте отражаются буквенными символами.

Для месторождений нефти и газа даны следующие характеристики: плотность нефти (г/см3): л – легкая (менее 0,85), с – средняя (0,85–0,87), у – утяжеленная (0,87–0,90), т – тяжелая (более 0,90); состав газа: а – азотный, у – углекислый, с – углеводородный сухой, т – углеводородный тощий, ж – углеводородный жирный, г – гелиеносный.

Для комплексных нефтегазовых и газонефтяных месторождений справа от знака месторождения в числителе показан состав газа, в знаменателе – плотность нефти.

Для угольных месторождений символами отражены сферы возможного применения: э – энергетические, к – коксующиеся, т – технологические.

Для месторождений нефти, газа, угля, осадочных месторождений железа, марганца, ванадия, фосфоритов слева от знаков даны индексы возраста полезных ископаемых или уровня их локализации.

Бальнеологические группы минеральных вод представлены символами: без “специфических” компонентов – БК, железистые – Fe, бромистые, йодобромистые – Br, радоновые – Rn, кремнистые – Si, с высоким содержанием органических веществ – ОВ. 

Генезис и форма рудных тел приводятся для месторождений металлических полезных ископаемых и некоторых видов неметаллических. 

При невозможности размещения знака месторождения в точке его местоположения на карте знак относится на свободное место и соединяется с точкой местоположения линией-указкой.

Комплексные месторождения одной группы (металлы различных групп или нефть–газ) показываются путем разделения условного знака на секторы с разной окраской.

Комплексные месторождения изображены разделенными знаками, соответствующими типу полезных ископаемых.

Месторождения делятся на четыре категории: очень крупные, крупные, средние и малые по величине разведанных запасов. Перспективные проявления и недоизученные месторождения показываются знаком малых месторождений, вне зависимости от величины их прогнозных ресурсов или предварительно оцененных (кат. С2) запасов.

По степени изученности месторождения делятся на разведанные (с подсчитанными балансовыми и забалансовыми запасами) и предварительно оцененные (преимущественно с прогнозными ресурсами).

По степени освоенности месторождения подразделяются на эксплуатируемые, законсервированные после частичной отработки или (для нефти и газа) пробной эксплуатации и отработанные.

Глава IV
полезные ископаемые казахстана

Казахстан – богатейший по запасам и разнообразию полезных ископаемых регион. Он занимает одно их ведущих мест в мире по запасам урановой и хромовой руды, меди, свинца, цинка марганца, вольфрама, входит в первую десятку стран мира по запасам углеводородов. Здесь известно более 300 месторождений каменных и бурых углей с разведанными запасами около 60 млрд т. Республика обладает крупными запасами железа, ванадия, молибдена, золота, технических алмазов, горнотехнического (вермикулит, асбест, волластонит, бентониты и др.) и горнохимического (фосфориты, бариты, флюорит, сера и др.) сырья. Значительны ресурсы поваренной соли,  калийных  и  магниевых  солей, сульфатов 

Глава V
закономерности формирования 

и размещения полезных ископаемых 

Проблемы металлогении Казахстана в литературе рассматривались многократно, начиная с 30-х годов. Многочисленные публикации на эту тему, включая обобщающие работы, содержали сложившееся к соответствующему периоду времени металлогенические представления. Последние в основном базировались на историко-эволюционном анализе реальных геологических факторов с геосинклинальных позиций.

В последнее время для выявления закономерностей формирования и размещения месторождений широко используется геодинамический анализ геологической и металлогенической информации. Такой подход предполагает генетическую связь между геодинамическими особенностями геологических (тектонических) структур и их металлогеническими характеристиками. С этих позиций закономерности формированияя размещения месторождений полезных ископаемых на территории Казахстана рассмотрены в работах С. Ж. Даукеева (1996), Г. Р. Бекжанова, И. И. Никитченко, А. В. Смирнова (1997), Л. А. Мирошниченко и др. (2001) и др.

Таким образом, информация по минерагении Казахстана позволяет отразить региональные особенности образования и размещения полезных ископаемых в пространстве и во времени. При этом выделяются генетические типы месторождений, временные уровни (минерагенические этапы) и геодинамические обстановки их формирования.

Генетические типы месторождений

Типизация месторождений по условиям образования базируется на классификации В. И. Смирнова (1982). Согласно этой классификации, все многообразие полезных ископаемых Казахстана подразделено на 12 генетических типов: магматические, пегматитовые, карбонатитовые, контактово-метасоматические (скарновые), альбититовые и грейзеновые, собственно гидротермальные, гидротермально- и вулканогенно-осадочные, осадочно-гидротермально-метасоматические (полигенные), осадочные, остаточные (коры выветривания, элювиальные россыпи), инфильтрационные, метаморфогенные (метаморфизованные и метаморфические), россыпные. Каждый из этих типов включает месторождения, разнообразные по форме рудных тел, характеру залегания, взаимоотношениям с вмещающими породами, возрасту, составу руд и т. п.

Вопрос отнесения отдельных месторождений к тому или иному генетическому типу часто дискуссионен. В связи с этим на карте в большинстве случаев принят вариант, основанный на первичных материалах, представленных территориальными геологическими управлениями.

Магматические месторождения. Главными видами полезных ископаемых магматического генезиса являются хромитовые руды, генетически связанные с ультрамафитами, серпентинитами по дунитам, гарцбургитам, лерцолитам Кимперсайского массива в Мугоджарах. Месторождения этого типа (Алмаз-Жемчужина, Миллионное, Молодежное и др.) широко известны и неоднократно описаны в литературе. В Кимперсайском массиве преобладает гистеромагматический тип хромитовых месторождений, который представлен автомагматическими и гистеромагматическими подтипами (Кузнецов, 1996). По виду рудообразующего хромшпинелида здесь наиболее распространен магнохромитовый тип.

В качестве магматических (гистеромагматических или ликвационных) рассматриваются и сульфидные медно-никелевые месторождения камкорского типа (Камкор, Максут), связанные с массивами габбро-норитов пермо-триасового возраста. Рудные тела этих месторождений представлены линзообразными залежами прожилково-вкрапленных руд. Руды комплексные, помимо меди и никеля, содержат кобальт, золото, платиноиды. К этому же типу, вероятно, относится Златогоровское медно-никелевое месторождение в Северном Казахстане, приуроченное к расслоенному габбро-норитовому интрузиву, залегающему среди амфиболито-гнейсовых образований зерендинского комплекса. Вкрапленную медно-никелевую минерализацию несут породы разного состава – нориты, перидотиты, пироксениты. 

Среди железорудных (титано-магнетитовых) месторождений к собственно магматическим в Валерьяновской зоне (Торгай) относят Давыдовское месторождение и некоторые проявления, локализованные в габброидах сарбайско-соколовского комплекса среднего карбона. Выделяются позднемагматические (вкрапленно-прожилковые) и пегматоидные (гнездо-жильные) руды, образующие линзовидные тела. Близким по генезису является титано-магнетитовое месторождение Велиховское Южное (Мугоджары), связанное с пироксенитами габбро-пироксенитовой девонской интрузии. По особенностям месторождение сравнивается с известным Качканарским месторождением на Урале. Более мелкие собственно магматические проявления и месторождения титана известны в ряде районов Казахстана: Тымлай в Шу-Илийском районе, Теректы в Западной Джунгарии, Асамбай и Шумек в Центральном Казахстане, Красномайское, Барчи и др. в Северном Казахстане. В большинстве случаев они связаны с габбро-диоритами, пироксенитами, перидотитами. К магматическим, по-видимому, относится и месторождение редких земель Кызылсайское (Мугоджары), связанное с монацитоносными гранитами среднего девона.

Особый тип магматических месторождений – проявления ювелирных алмазов, генетически связанных с формацией алмазоносных эклогитов, кимберлитов и лампроитов (Кокшетауский и Шуйский массивы), а также субщелочных оливиновых базальтов пермо-триасового возраста (хр. Кастекский и др.). Названные магматические образования являются, очевидно, коренными источниками многочисленных находок в россыпях, реже в коренном залегании (трубка Радченко и др.), мелких обломков кристаллов  ювелирных алмазов.

Позднемагматическим является месторождение апатит-нефелинов   Красномайское, связанное со щелочно-ультраосновными породами одноименного комплекса кембрийского возраста (Кокшетауский массив).

Наиболее распространенными магматическими полезными ископаемыми являются строительные и облицовочные камни: габбро, диориты, граниты, диабазовые порфириты и др. В эту группу входят также витрофиры, использующиеся в качестве активных минеральных добавок при производстве цемента.

Пегматитовые месторождения преимущественно редкометалльные (тантал, ниобий, олово, вольфрам и др.), кварцево-хрусталеносные (в том числе кварц оптический и пьезокварц) и флюоритоносные (в том числе флюорит оптический).

Редкометалльные пегматитовые месторождения (Бакенное, Юбилейное, Белогорское, Верхняя Баймурза, Ахметкино и др.) представлены в основном в Калба-Нарымской зоне Юго-Западного Алтая. С ними связано тантал-ниобиевое, тантал-оловяное оруденение, а также редкие земли. Кроме того, они часто содержат промышленные концентрации мусковита, кварца, лития, цезия, бериллия и керамического (полевошпатового) сырья. Пегматиты ассоциируют с лейкогранитовой формацией пермского возраста. Мелкие редкометалльные пегматитовые месторождения встречаются в других районах Казахстана: ниобиевое – Жаман-Карабас, оловянное – Бектауата, редкоземельное – Кабасадыр, вольфрам-молибденовое – Каракамысское, вольфрам-бериллиевое – Кенг-Киик. Последние два месторождения являются хрусталеносными (Абдулин, Шлыгин, 1983).

Кварцево-хрусталеносные пегматитовые месторождения, представленные в большинстве случаев гранитными метасоматически замещенными пегматитами, широко проявлены в Центральном и Южном Казахстане. В Центральном Казахстане эти месторождения (Кент, Бектауата, Бесоба, Катбар, Кызылтау и др.) локализуются в лейкократовых и аляскитовых гранитах пермо-карбонового возраста. Месторождение этого типа Кент (горный хрусталь, оптический флюорит) приурочено к аляскитовым гранитам Кентского интрузивного массива. В Южном Казахстане хрусталеносные (иногда с оптическим флюоритом и пьезокварцем – месторождения Кереметтас, Жельтау и др.) пегматиты широко развиты в Жалгызском, Токенском, Майкольском, Жельтауском, Каракамысском гранитных массивах девонского возраста (Западное Прибалхашье).

Наиболее известным и представительным пегматитовым хрусталеносным месторождением в Восточном Казахстане (хр. Тарбагатай) является Акжайляу, приуроченное к многофазному Акжайляускому массиву субщелочных гранитов. В массиве выявлено около 2500 хрусталеносных тел зонального строения. Наиболее продуктивными являются полнозональные (полнодифференцированные) пегматиты в центральной части массива (Справочник, 2000). Во многих хрусталеносных месторождениях в пегматитах повсеместно с пьезокварцем и оптическим флюоритом ассоциируют кристаллы топаза, мориона, раухтопаза, турмалина, цитрина и т.п.

Карбонатитовые месторождения представлены весьма ограниченно в Северном Казахстане. Условно к этому типу можно отнести месторождения апатита и вермикулита (Дубрава, Барчинское), связанные с апатитсодержащими пироксенитами, карбонатитами и их корами выветривания (апатито-, вермикулитоносными). Рудные тела этих месторождений сложены штокообразными телами апатит-магнетит-кальциевых карбонатитов. При выветривании апатит- и вермикулитсодержащих пород образуются коры выветривания с повышенным содержанием апатита и вермикулита.

Скарновые и скарноидные месторождения. К этой группе относятся крупнейшие магнетитовые месторождения (Соколовское, Сарбайское, Качарское и др.) Торгайской железорудной полосы (Валерьяновская зона). Они находятся в вулканогенно-осадочной толще нижнего карбона, на контакте с интрузиями габбро-диорит-гранодиоритового состава. Генезис этих месторождений спорный. В последнее годы ряд исследователей склоняется к мнению об их вулканогенно-осадочном (или эксгаляционно-осадочном) происхождении, предполагая формирование их на ранней стадии развития энсиалических (Мирошниченко и др., 2001) островных дуг. В пользу этой точки зрения свидетельствуют стратифицированный характер залегания пластовых, реже линзообразных рудных тел, их многоэтажность, ритмичность и слоистость. В Центральном Казахстане к контактово-метасоматическим (скарноидным) относят магнетитовые месторождения Кентобе, Сарыбулак, Бапы, Кузган и другие, в карбонатных отложениях фамена, ордовика, контактирующих соответственно с гранодиоритами топарского среднекаменноугольного, кызылэспинского позднедевонского, крыккудукского позднеордовикского комплексов. Есть мнение и о гидротермально-осадочном происхождении этих месторождений, контактово-метаморфизованных в последующие этапы. Близки по генезису и строению магнетит-мартитовые месторождения Родионов Лог и Холзунское в Рудном Алтае. К скарновым относится богатое медью и кобальтом железорудное месторождение Ирису, расположенное на контакте карбонатных пород с пермо-триасовыми щелочными габброидами.

Наиболее характерными скарновыми (скарново-гидротермальными) медными месторождениями с молибденом, железом, золотом и кобальтом являются месторождения Саякской группы (Саяк I, II, III, Тастау и др.), локализованные в карбонатных породах нижнего-среднего карбона на контакте с гранодиоритами пермо-карбонового возраста. Мелкие скарновые месторождения и проявления известны в Южном Казахстане (Малый Каратау, Кендыктас, Джунгария). Среди свинцово-цинковых месторождений к скарновым (скарноидным) относятся Гульшад, Кокзабой, Кызылэспе, Каратас Восточный и др. (Центральный Казахстан), Биже, Тышкан и др. (Джунгария).

Среди скарновых редкометалльных месторождений в Восточном Казахстане выделяются Кандыгатайское (шеелитовое) и Караджал (бериллий, флюорит), локализованные в терригенно-кремнистых и терригенно-карбонатных породах на контактах с пермскими гранитоидами. В Центральном Казахстане развиты скарново-грейзеновые месторождения вольфрама с висмутом, молибденом, медью (Катпар Северный, Коктенколь, Промежуточный участок) и скарново-гидротермальные оловорудные проявления, связанные с аляскитовыми и лейкократовыми гранитами.

Скарновые (скарноидные) волластонитовые месторождения (Алайгыр, Босага, Сюрприз и др.) расположены в контактовых зонах гранодиоритовых массивов среди карбонатных и карбонатно-терригенных пород. Все месторождения находятся в Центральном Казахстане. К этому же типу принадлежат месторождения волластонита Ирису, Верхнебадамское и др. (Южный Казахстан), Хайрузовское (Рудный Алтай).

Гидротермальные месторождения. Среди этого типа месторождений преобладают золоторудные, полиметаллические, редкометалльные, урановые. Наиболее распространены гидротермальные месторождения золота. Выделяются месторождения золото-кварцевой, золото-сульфидной, золото-серебро-кварц-адуляровой и более сложных по составу формаций. Особенно большим разнообразием по составу и строению отличается группа золото-сульфидных месторождений: золото-медные, золото-полиметаллические, золото-молибдено-медные, золото-ртутно-сурьмяные, золото-колчеданные, золото-мышьяковистые, золото-вольфрамовые и др. (Щерба, 1995). Среди этой группы наибольший интерес представляют золото-молибдено-медные порфировые (Коксай, Бозшаколь, Самарское и др.) и золото-колчеданно-полиметаллические (Майкаин, Абыз, Мизек и др.). Из учтенных балансом месторождений на долю кварцево-жильных и штокверковых приходится 40% от всего количества промышленных золоторудных объектов. В эту группу входят известные кварцево-золоторудные месторождения: Бестобе, Жолымбет, Аксу, Долинное, Алтынсай и др. (Центральный Казахстан), Степняк, Васильковское, Байлюсты, Домбралы и др. (Северный Казахстан), Жетыгора, Акпан, Шанаш и др. (Зауралье, Мугоджары), Акжал, Боко, Даубай, Джумба и др. (Восточный Казахстан), Акбакай, Бескемпир, Аксакал, Шуак Северный, Архарлы и др. (Южный Казахстан).

Медно-порфировые месторождения, содержащие, помимо меди и молибдена, золото, серебро, рений, приурочены в основном к диорит-гранодиоритовым комплексам и штокам гранодиорит-порфиров, контактирующих с осадочно-вулканогенными породами. Вмещающие породы (интрузивные и вулканогенные), как правило, подвержены интенсивным метасоматичеким изменениям с образованием вторичных кварцитов. Руды преимущественно прожилково-вкрапленные и брекчиевидные. Форма рудных тел – штокверки. 

Золото-колчеданно-полиметаллические месторождения локализуются в осадочно-вулканогенных толщах ордовика (риолит-андезит-базальтовые комплексы), содержат серно-колчеданные, медные и полиметаллические (с золотом и серебром) сплошные и прожилково-вкрапленные руды. Форма рудных тел линзообразная.

Многочисленную группу составляют урановые гидротермальные месторождения, широко развитые в Северном и Южном Казахстане. Они представлены преимущественно молибдено-урановой формацией. Особенностью этих месторождений является тесная пространственная и временная связь с вулкано-тектоническими сооружениями, образованными чередующимися горизонтами андезит-липаритовых лав, разделенных прослоями пирокластических и обломочных пород и прорванных экструзивными телами того же состава. Урановое оруденение приурочено к породам вулканических построек, контролируется крутопадающими и пологими нарушениями, контактовыми зонами стратифицированных и жерловых вулканических образований, горизонтами пирокластов и осадочных пород. Рудные залежи разнообразны по форме, образуют сложные системы сочленяющихся жил, штокверков и стратиформных тел. Руды вкрапленные, прожилковые, иногда массивные. На многих месторождениях присутствует молибден. Наиболее крупные месторождения в Северном Казахстане уран-фосфорные типа эйситов (Косачиное, Грачевское, Маныбай, Заозерное и др.). Месторождения молибдено-урановой формации в Шу-Или-Бетпак-Далинской рудной зоне приурочены к девонскому вулканическому поясу (Бота-Бурум, Кызылсай, Джидели и др.). Месторождения жильно-штокверкового типа пространственно и по времени образования связаны с вулканическими комплексами риолитового состава.

Полигенные месторождения. К этой генетической группе отнесены стратиформные колчеданно-полиметаллические, свинцово-цинковые и медные месторождения типа медистых песчаников. Предполагается сингенетично-эпигенетическое образование в несколько этапов. По особенностям эти месторождения подразделяются на следующие геолого-промышленные типы: текелийский, рудноалтайский, атасуйский – колчеданно-полиметаллические, миргалимсайский – свинцово-цинковые, жезказганский – медистых песчаников. Формирование этих месторождений происходило в разных геодинамических обстановках: рифтогенных (текелийский тип), островодужных (рудноалтайский тип), пассивных окраин (миргалимсайский тип), внутриконтинентальных бассейнов (жезказганский тип).

Полигенные месторождения характеризуются тем, что в их формировании гидротермально-осадочные процессы тесно связаны с гидротермально-метасоматическими, поэтому генезис этих месторождений долгие годы вызывает острые дискуссии. Это относится и к месторождениям типа медистых песчаников, наиболее ярким представителем которых является уникальное стратиформное месторождение Жезказган, локализованное в пестроцветных молассовых отложениях среднего–позднего карбона. Руды обогащены серебром и рением, характерны значительные содержания свинца и цинка.

Обстановка первичного рудонакопления колчеданно-полиметаллических месторождений текелийского типа (Текели, Яблоневое, Большой Усек и др.) отвечает условиям рифтогенного прогиба. Рудовмещающей является углеродистая известково-глинисто-доломитовая (черносланцевая) толща. Рудные тела стратифицированно-пластовые и линзовидной формы, по составу серно-колчеданные, свинцово-цинковые, сплошные и прожилково-вкрапленные. Руды метаморфизованы совместно с вмещающими породами (до зеленосланцевой фации), сильно деформированы. Формирование руд двухэтапное сингенетичное и метаморфогенно-эпигенетичное.

Наиболее многочислены среди полигенных месторождений колчеданно-полиметаллические месторождения рудноалтайского, железо-марганцевые и барит-свинцово-цинковые атасуйского типов. Рудноалтайские месторождения ассоциируют с контрастной базальт-риолит-кремнисто-терригенной рудовмещающей формацией девонского возраста. По составу руд выделяются месторождения с преобладанием в колчеданных рудах свинца и цинка (рудноалтайский подтип – Риддер-Сокольное, Зыряновское, Тишинское и др.) и меди и цинка (иртышский подтип – Николаевское, Орловское, Иртышское, Артемьевское и др.). Руды обоих типов часто содержат барит, обогащены золотом, серебром и рассеянными элементами. Минеральный состав руд коррелируются с петрохимическими особенностями вулканитов, с которыми ассоциирует колчеданное оруденение. Форма рудных тел линзо- и пластообразная, лентовидная и комбинированная (грибообразная). Руды сплошные (массивные) и прожилково-вкрапленные. Породы рудовмещающих толщ интенсивно изменены (окварцевание, серитизация, хлоритизация). 

Стратиформные железо-марганцевые и барит-свинцово-цинковые месторождения (атасуйский тип) залегают в углеродисто-кремнисто-карбонатной толще флишоидного строения фаменского возраста. Наиболее крупные месторождения этого типа сосредоточены в Жаильминском синклинории (авлакогене): Каражал, Жайрем, Ушкатын, Бестобе и др. Для месторождений характерен устойчивый парагенезис железо-марганцевого и свинцово-цинкового оруденения и их пространственное совмещение. В месторождениях с преобладанием свинцово-цинкового оруденения обычно в значительных количествах присутствует барит. В комплексных месторождениях (Жайрем и др.) железо-марганцевые руды размещаются по разрезу выше свинцово-цинковых руд. Считается, что пластовые залежи железо-марганцевых и свинцово-цинковых руд являются сингенетичными, а линзообразные тела барит-полиметаллических руд – эпигенетическими, несколько более поздними по отношению к сингенетичным рудам и вмещающим породам. Первичные седиментные руды, как правило, ритмично-слоистые, а эпигенетические массивные или прожилково- и гнездововкрапленные. В составе барит-полиметаллических руд, помимо свинца, цинка, бария, из элементов-примесей встречаются серебро, кадмий, ртуть, сурьма и др.

Полигенные стратиформные свинцово-цинковые месторождения (миргалимсайский тип) развиты в Каратау (Миргалимсай, Шалкия, Талап и др.). Они локализованы в карбонатных (известняково-доломитовых) толщах фамена, отмечается послойный характер распределения свинца и цинка в зависимости от литологического состава пород. Крупным месторождениям свойственно многократное чередование горизонтов со стратиформным свинцово-цинковым оруденением (Зорин, 1996). Рудные залежи пластообразные, реже линзообразные. Руды прожилково-вкрапленные. Оруденелые породы богаты кремнеземом и углеродистым веществом, часто баритизированы (Миргалимсай). Среди сопутствующих элементов присутствуют серебро, кадмий, германий. По времени и условиям образования месторождения миргалимсайского типа близки к атасуйским.

Альбититовые и грейзеновые месторождения. В эту группу объединены редкометалльные вольфрамовые, оловянные, оловяно-вольфрамовые, молибденовые, молибдено-вольфрамовые, бериллиевые и другие месторождения альбитит-грейзеновой и грейзеново-кварцево-жильной формаций, связанные с позднекаменноугольными и пермскими лейкократовыми гранитами. Основные районы развития – Центральный и Восточный (Калба) Казахстан, в меньшей степени Северный и Южный Казахстан. В Центральном Казахстане преобладают кварцево-жильно-грейзеновые вольфрамовые и молибденовые с висмутом, оловом, бериллием месторождения (Караоба, Верхнее Кайракты, Байназар, Акмая, Акчатау, Южный Жаур, Коктенколь, Батыстау и др.). В Калбе этот тип представлен оловянно-вольфрамовыми (Чердояк, Паяцы, Чудское, Кожанкольское и др.), оловянно-танталовыми (Карасу) месторождениями.

В Южном Казахстане развиты малые вольфрамовые и вольфрам-молибденовые месторождения (Жамантас, Каракамысское, Юбилейное и др.), оловянно-вольфрамовые (Шакшагайлы, Майколь), вольфрам-бериллиевые (Кенг-Киик) месторождения грейзеново-кварцево-жильной формации, связанные с девонскими лейкогранитами. К альбититовым относятся и цирконий-тантал-ниобиевые месторождения (Верхнее Эспе, Лосевское, Орлиногорское и др.), связанные с щелочными гранитами или альбититами. Оловянные месторождения Сарымбет и Донецкое в Северном Казахстане относятся к грейзеновому типу кварц-касситеритовой рудной формации. Месторождения ассоциируют с позднедевонскими лейкократовыми гранит-порфирами. Рудные тела на месторождениях представлены грейзеновыми и грейзеново-штокверковыми линейными зонами, реже жилообразными телами, минерализованными куполами (Губайдулин и др., 2000).

Осадочные месторождения железа, марганца, ванадия, урана, фосфоритов, каменного и бурого угля, нефти и газа, минеральных солей. Железорудные месторождения оолитовых бурых железняков развиты в Торгае (Аятское, Кировское), Приаралье (Кокбулакское), Прииртышье (Каракудук). Приурочены они к мел-палеогеновым прибрежно-морским, озерным или дельтово-речным терригенным отложениям. Руды сидерит-лептохлорит-гидрогетита содержат примеси фосфора, ванадия, серы. К этому же типу относятся марганцевые (конкреционные) месторождения, развитые в Горном Мангистау (Чакырганское). Крупнейшими представителями осадочных ванадиевых (молибдено-ураново-ванадиевых) руд (роскоэлитовый тип) являются месторождения Жабаглы, Баласаускандык, Курумсак, расположенные в Каратау и отрогах Таласа, приуроченные к углеродистым “черносланцевым” кремнисто-глинистым толщам нижнего кембрия. Ванадиевые руды содержат молибден, уран, фосфор, серебро, селен, мышьяк, барий, редкие земли. Органогенно-фосфатные руды урана распространены на полуострове Мангистау (Меловое, Тайбагор, Томак), где они приурочены к сероцветной глинистой толще позднего палеогена. Рудовмещающие глины (гидрослюдисто-монтмориллонитовые) насыщены урансодержащим костным рыбным детритом. Сопутствующие полезные компоненты – сульфиды железа (пирит), фосфор, редкие земли (иттриево-цериевая группа). Среди осадочных месторождений фосфоритов в Казахстане выделяются месторождения микрозернистых и желваковых руд. Первые представлены крупными месторождениями мелкозернистых фосфоритов (Жанатас, Кокджон, Коксу, Аксай, Чулактау, Герес и др.) Каратауского фосфоритоносного бассейна, локализованными в карбонатно-кремнистых толщах нижнего кембрия. Представители желваковых фосфоритов – месторождения Чилисайское, Богдановское, Коктобинское, Алгинское, Покровское, Актюбинского фосфоритоносного бассейна, связанные с глауконит-терригенной формацией верхнего мела. Каратауские мелкозернистые фосфоритовые руды слагают пластовые или пластообразные залежи значительной протяженности (до 10 км и более) и мощности (от 5–10 до 15–20 м). По составу различаются монофосфатные, кремнисто-фосфатные, кремнистые и карбонатные фосфоритовые руды. Общая мощность пластов фосфоритов достигает 20–40 м. Актюбинские желваковые фосфоритовые руды маложелезистые с повышенной карбонатностью.

Осадочные месторождения ископаемых углей представлены крупными бассейнами и месторождениями каменных и бурых углей в Центральном, Южном и Северном Казахстане. Это Карагандинский, Экибастузский бассейны (каменные угли, включая коксующиеся), Майкюбенский, Жиланшикский, Илийский и Нижнеилийский (бурые угли). Угли преимущественно лимнические, в меньшей степени паралические, гумусового класса. Возраст угленакопления ранне-среднекаменноугольный (каменные угли), юрский и палеогеновый (бурые угли). Бурые угли часто обогащены ураном, молибденом, рением и германием. Месторождения каменных углей, как правило, содержат десятки пластов угля, реже до 60–80 (Карагандинский бассейн), мощностью от 2–5 до 10–20 м, редко до 30 м и более (Экибастузский бассейн), суммарная мощность до 100–210 м (Карагандинский, Экибастузский бассейны). Несколько меньшие параметры угольных пластов имеют месторождения бурых углей. Однако и здесь их мощность достигает от 4–5 до 10–30, реже до 40–57 м (Кушмурун) и даже до 147 м (Орловское). В обоих случаях угольные пласты наряду с относительно выдержанным характером часто имеют сложное и изменчивое строение.

Нефтегазовые месторождения Казахстана связаны с осадочными бассейнами (Прикаспийский, Северо-Устюртско-Бузачинский, Южно-Мангистау-Устюртский, Южно-Торгайский, Шу-Сарысуйский и др.). Осадочный чехол бассейнов представлен разнообразным сочетанием терригенных и карбонатных пород. В некоторых бассейнах (Прикаспийский, Шу-Сарысуйский) установлены галогенные толщи (Даукеев, 1996). Стратиграфический диапазон нефтегазаносности охватывает широкий интервал в Прикаспийском бассейне – от среднего – верхнего девона до палеогена включительно. К наиболее ранним девон-карбоновым отложениям приурочены крупнейшие нефтегазовые месторождения Прикаспия (Тенгиз, Карачаганак, Кенкияк, Жанажол и др.), к мезозойским – месторождения нефти Бузачей, Южного Мангистау и Торгая. Палеозойские месторождения нефти и газа локализуются в подсолевых преимущественно карбонатных толщах, представленных часто рифовыми и околорифовыми отложениями. Мезозойские (надсолевые) нефтегазовые месторождения, более мелкие по масштабам, приурочены к солянокупольным структурам, реже к юрским грабенам и локализованы в надсолевом (карбонатно-терригенном) комплексе обычно в юрских и меловых отложениях. 

Хемогенно-осадочные месторождения ископаемых минеральных солей распространены преимущественно в Западном Казахстане (Прикаспийская впадина, Южно-Предуральский прогиб), в меньшей степени в Южном Казахстане (Шу-Сарысуйская, Каркаринская впадины) и др. С солями ассоциируют залежи боратов, гипса, ангидрита, иногда самородной серы. В Прикаспии находятся крупнейшие месторождения борно-калийных и магниевых солей (Индерское, Сатимола, Шалкарское, Жилянское и др.). Борные рудные тела (пластообразные и линзовидные) залегают в каменной соли кунгурского яруса, мощность 1–54 м. По М. Д. Диарову (1980), соляные отложения Прикаспийской впадины, вскрытые в ядрах солянокупольных структур, на стадии диагенеза, в процессе формирования и роста соляных куполов претерпели значительные изменения литологического и химического состава. Примером сульфатно-натриевых солей в Южном Казахстане является месторождение Шольадыр (Каркаринская впадина). Соляные залежи, приуроченные к песчано-глинистым отложениям неогена, сложены глауберитом, тенардитом, галитом, вторичным гипсом и мирабилитом. Мощность соляных пластов до 2,8 м. Последние залегают круто (Абдулин, Шлыгин, 1983). Среди осадочных месторождений гипса можно выделить Улькун-Бурултау, Богонале (Южный Казахстан), Маманское (Центральный Казахстан) и др. Пластовые залежи гипса в первом случае (мощность пластов от 25 до 60–100 м) локализованы в известково-гипсовых пачках среди карбонатно-терригенных толщ нижнего карбона, во втором (мощность пластов 3,2–7,5 м) – в загипсованной мергелистой толще нижней перми.

Остаточные (коры выветривания и элювиальные россыпи) месторождения распространены во многих регионах Казахстана. К этому типу отнесены месторождения силикатных кобальт-никелевых руд (Новобурановское, Бугеткольское, Кундыбайское, Ангресорское и др.) в нонтронитовых корах выветривания, развитых по серпентинитам офиолитовых поясов. С определенной долей условности к этой же группе относятся бокситы Западно- и Восточно-Торгайской групп месторождений (Краснооктябрьское, Белинское, Восточно-Аятское, Аркалыкское, Верхне- и Нижнеашутское и др.). Залежи бокситов гиббситового состава относятся преимущественно к контактово-карстово-котловинному типу. Помимо элювиальных (коры выветривания), выявлены и элювиально-осадочные пластовые, осадочные склоновые пластовые и меньше осадочные карстовые бокситы (Абдулин, 1994).

По генезису близки к бокситам остаточные месторождения первичных каолинов (Алексеевское, Союзное), сформировавшиеся по гранитоидам. 

С корами выветривания связаны также месторождения вермикулита (Алтынтасское, Шолак-Кайрактинское, Неожиданное и др.), магнезита (Масьяновское, Курчумское, Кентерлауское и др.). К этой группе относятся месторождения поделочных камней (Сарыкулболды – хризопраз, Пстан – моховый агат, Чокпак – малахит, Жиланды – бирюза и др.) и минеральных красок (Кубрексайское, Черногорское, Жайсанское и др.).

На территории Казахстана распространены золотоносные (Суздальское, Жанан, Элеваторное, Шлыгинское, Кепкен и др.), редкометалльные (оловоносные – Сарымбет, вольфрамовые – Коктенколь-Промежуточный), редкоземельные (Северное Улытау, Зауралье), титан-циркониевые (Караоткель и др.) коры выветривания.

Инфильтрационные месторождения. Этот генетический тип представлен в основном месторождениями урана: эпигенетическими пластово-инфильтрационными, грунтово-инфильтрационными и экзодиагенетическими грунтово-инфильтрационными. Пластово-инфильтрационные месторождения установлены, главным образом, в Шу-Сарысуйской  и Сырдарьинской впадинах (Мынкудук, Инкай, Буденновское, Уванас, Моинкум, Канжуган, Харасан, Карамурун, Ирколь, Заречное), где они образуют крупные урановые провинции. Одно месторождение (Сулучекинское) этого типа установлено в Илийской впадине. Месторождения приурочены к континентальной пестороцветной глинисто-гравийно-песчаной формации мел-палеогенового возраста и локализуются вдоль границ пластовых зон окисления, образуя в плане извилистые пласты шириной от 25 до 800 м, иногда до 1,7 км, редко отмечаются изометричные тела размерами в поперечнике до 1,5–2,5 км, протяженностью до 20–30 км. Мощность рудных тел в среднем 3,5–7,5 м, с вариациями от первых до 20 м и более (Берикболов, Петров, Аубакиров, 1996). Помимо урана, в рудах присутствуют в повышенных концентрациях рений, селен, скандий и другие редкоземельные элементы с иттрием. Последние иногда образуют самостоятельные рудные залежи (участок Аккенсе), содержащие аномальные концентрации редкоземельных элементов.

Эпигенетические грунтово-инфильтрационные месторождения (Кольджат, Нижнеилийское) расположены в Илийской и Балхашской впадинах. По составу они ураноугольные, в которых молибден-урановое оруденение локализуется в буроугольных пластах молассоносной угленосной толщи ранне-среднеюрского возраста, образует выдержанные плащевидные залежи ураноносных углей. 

Экзодиагенетические грунтово-инфильтрационные месторождения. Типичным представителем этого подтипа является месторождение Семизбай в Северном Казахстане. Оно связано с пестроцветными конгломерат-песчаниковыми и алевроглинистыми отложениями верхней юры–нижнего мела. Рудные залежи образуют ленты, субпараллельные бортам депрессии, протяженностью до 17,5 км. Оруденение локализуется преимущественно в глинистых песчаниках. Руды моноэлементные – урановые, алюмосиликатные слабокарбонатные. Урановая минерализация, как правило, ассоциируется с пиритом и марказитом. 

К инфильтрационному типу относят также жильные и гнездовые залежи скрытокристаллического “аморфного” магнезита (Кенеспайское, Сарыкулболды и др.) в корах выветривания ультраосновных пород (серпентинитов). 

Инфильтрационно-метасоматическим некоторые исследователи считают барито-целестиновое месторождение Ауртас (п-ов Мангистау). Оруденение локализуется в известняках-ракушечниках неогена.

Метаморфогенные месторождения включают два подтипа: метаморфические и метаморфизованные. Метаморфические месторождения локализованы в амфиболито-гнейсовых комплексах архея–нижнего протерозоя. Месторождения сформировались в процессе регионального метаморфизма гранулит-амфиболовой фации. К ним относятся месторождения технических алмазов (Кумдыколь, Анрахай), слюды-мусковита и гранатов (Кулет, Каинды, Бугетысайское), хризотил-асбеста и талька (Жетыгаринское), антофиллит-асбеста и графита (Бугеткольское, Актастинское, Акмола, Шалкар). Метаморфизованные месторождения представлены железистыми кварцитами (Карсакпайская группа), малыми месторождениями свинца и цинка (Кургасын, Ефимовское). На месторождениях железистых кварцитов (Болбраун, Керегетас, Гвардейское и др.) рудовмещающими являются базальтоидно-кварцито-сланцевые (джеспилитовые) толщи, в которых содержится до 9 продуктивных горизонтов (Карсакпайский бассейн). Протяженность рудных горизонтов – десятки километров, мощность до 20–25 м и более, руды гематитовые.

Метаморфизованные свинцово-цинковые месторождения (Ефимовское, Текели, Большой Усек) залегают среди углеродисто-карбонатно-черносланцевых толщ вендско-рифейского возраста. Эти месторождения считаются образовавшимися в несколько этапов. Вмещающие породы и рудные залежи имеют одинаковую степень метаморфизма. 

Россыпные месторождения. Наиболее широко распространены в Восточном и Северном Казахстане. По составу преобладают россыпи золота, титаномагнетита, ильменита, циркона, касситерита, вольфрамита, корунда, редкими являются находки россыпных ювелирных алмазов. Преобладают золотоносные россыпи (Боровская, Аккаргинская, Жетыгаринская, Жолымбетская, Курчумская, Даубай, Джумба, Ргайты, Кетмень, Баянкол и др.), которые разделяются на аллювиальные, аллювиально-пролювиальные, аллювиально-делювиальные и др. По возрасту среди них наиболее развиты четвертичные россыпи (ложковые, русловые, террасовые и др.). Более древними палеоген-неогеновыми являются прибрежно-морские и аллювиально-озерные циркон-рутил-ильменитовые россыпи. Образование этих россыпей происходило в большинстве случаев за счет перемыва мел-палеогеновых и более древних осадков, сноса и накопления рудного материала. К этому типу относится большинство ильменит-циркониевых россыпей (Шолакская, Обуховская, Прогнозная, Тобольская, Кумкольская, Жарсорская и др.). В россыпях широко присутствуют минералы-спутники: циркон, монацит, гранаты, алмазы и др. Алмазоносность россыпных месторождений пока изучена слабо. По данным А. В. Домбровского (1997), наиболее крупные кристаллы  алмазов выделены из титаноносных песков Орлиногорской, Обуховской, Славянской, Карагайской и Караагашской россыпей (Северный Казахстан). Алмазоносными являются россыпи Павлодарского Прииртышья (Заячья, Дружба, Решающая). Ювелирные алмазы в россыпях (в олигоцен-четвертичных отложениях) были обнаружены на Андасайской площади (Южный Казахстан), коренным источником которых, видимо, являются ультрабазиты Андасайского массива. Наибольшее количество (несколько сотен) кристаллов алмазов выявлено в рыхлых кайнозойских отложениях (включая титаноносные пески) на площади древнего Кокшетауского массива (по северному обрамлению). В этом же районе известны и элювиальные россыпи (касситерита и шеелита), тяготеющие к рудным полям коренных месторождений. В первом случае это касситеритовые россыпи – Орлиногорская, Сарымбет; во втором – шеелитовая россыпь Баян. Элювиальные россыпи шеелита известны в Южном Казахстане (Богуты). В Северном и Центральном Казахстане встречены древние метаморфизованные россыпи –  “рутилиты” (Святогорская и др.), связанные с кварцитами кокчетавской и святогоровской свит позднего рифея, а также древние литофицированные ильменит-титано-магнетитовые россыпи, локализованные в ранне-среднекаменноугольных песчаниках (Медеубасы, Саякская мульда и др.).

В Центральном Казахстане выявлены касситерит-вольфрамитовые россыпи (Караоба, Байназар, Акчатау, Долина Южная), корундовые (Семизбугы) и др.

На востоке Казахстана, помимо золотоносных россыпей (Курчумская, Ташанская и др.), имеются россыпи танталит-колумбит-касситеритовые (Асубулакская), касситерит-шеелит-вольфрамитовые, монацитовые (Канайская, Торткалмак и др.).

Минерагенические этапы

Анализ закономерностей распространения полезных ископаемых на территории Казахстана позволяет наметить основные временные уровни (минерагенические этапы) образования месторождений полезных ископаемых. Ранее вопрос о формировании месторождений во времени рассматривался многими исследователями (Г. Н. Щерба, 1963; А. А. Абдулин; А. Е. Шлыгин, 1982, Металлогеническая карта Казахстана, 1986;               А. К. Каюпов, В. Г. Ли, Г. Ф. Ляпичев, Л. А. Мирошниченко, 1989;            А. А. Абдулин, 1994; С. Ж. Даукеев, 1996, и др.). Большинство исследователей выделяет металлогенические этапы или эпохи определенной минерагенической специализации*. С этих позиций обобщенно можно выделить следующие главные этапы: докембрийский (архей–протерозой); раннепалеозойский (кембрий–ордовик–силур); среднепалеозойский (девон–средний карбон); позднепалеозойский (верхний карбон–пермь); мезозойско-кайнозойский (триас–юра–мел, палеоген–неоген–четвертичный).

Докембрийский этап. Ранняя стадия (AR–PR), выраженная гнейсово-амфиболитовыми и кварцито-сланцевыми формациями, характеризуется проявлением метаморфогенных технических алмазов (кумдыкольский тип), слюды-мусковита и граната (Кулет, Каинды и др.), графита (Акмола), скарноидной шеелитовой (Баян) минерализацией, железистых кварцитов (карсакпайский тип), рутилоносных эклогитов (Кокшетауский район). Поздняя стадия (R–V), представленная преимущественно терригенно-карбонатными и углеродисто-карбонатно-сланцевыми формациями, отличается стратиформными колчеданно-полиметаллическими месторождениями текелийского и шарыкского типов (Текели, Большой Усек, Ефимовское), золоторудной минерализацией кумыстинского типа (Келенчектау), осадочными сидеритами и доломитами (Алексеевское), древними метаморфизованными ильменит-рутил-цирконовыми россыпями (Святогорское и др.).

Раннепалеозойский этап (Є–S). С ранней стадией (Є1-2) связаны осадочные молибден-уран-ванадиевые (Баласаускандык, Курумсак, Жебаглы), фосфоритовые (Каратауский бассейн), железорудные (Косагалы-Туяк), медно-порфировые с золотом и молибденом (Бозшакольское) месторождения. Поздняя стадия (Є3–О) наиболее рудоносная. На этой стадии образовались гидротермально-осадочные стратиформные месторождения: баритовые (Чиганак), свинцово-цинковые (Бурултас, Кокзабой, Гульшад и др.), шеелитовые (Богуты), железорудные (Атансор), железо-марганцевые (Жаксы), колчеданно-полиметаллические (Майкаин, Акбастау, Космурун, Абыз); месторождения, связанные с гранитоидами: фосфорно-урановые (Заозерное, Тастыкольское), кварцево-золоторудные (Васильковское, Бестобе, Степняк, Жолымбет, Аксу), золото-медные (Шатырколь), медно-порфировые (Кызылту), медно-никелевые (Златогоровское) месторождения, связанные с ультрамафитами, хромитовые (Кимперсайская группа), хризотил-асбестовые (Ишкеольмес, Шайтантас) и др.

Среднепалеозойский этап (D–C2). Наиболее продуктивным на этом этапе является девонский период (с переходом в раннекаменноугольный). Ранняя стадия этого периода характеризуется разными типами оруденения: марганцево-железорудным (холзунский тип), титано-магнетитовым (велиховский тип), колчеданно-полиметаллическим (рудноалтайский тип), колчеданно-цинково-медным (мугоджарский тип), молибдено-урановым (ботабурумский и кокшетауский типы), свинцово-цинковым (родниковский тип), оловорудным (сарымбетский тип), золото-молибдено-медным (самарский тип), кварцево-золоторудным (акбакайский тип), тантал-ниобиевым (лосевский тип) и др. Неметаллические полезные ископаемые этой стадии представлены месторождениями флюорита (Таскайнар, Кулан-Кетпес), пирофиллита (Спасское), хризотил-асбеста (Жетыгаринское), корунда (Семизбугы), апатита (Красномайское), амазонита (Майколь) и др.

В средне-позднедевонское время были образованы крупные нефтяные месторождения Прикаспия: Тенгиз, Карачаганак (Даукеев, 1996). 

Поздняя стадия девонского периода (фаменский уровень) отличается мощным проявлением стратиформного железо-марганцевого и барит-свинцово-цинкового оруденения атасуйского типа (Жезды, Каражал, Ушкатын, Жайрем, Карагайлы, Бестобе), миргалимсайского типа (Миргалимсай, Шалкия и др.) и богатой свинцово-цинковой минерализацией ачисайского типа (Ачисай, Туюк и др.), которая является, по-видимому, карстовой разновидностью первых двух типов. 

Каменноугольный период выражен мощным угленакоплением (Карагандинский, Экибастузский бассейны), формированием месторождений типа медистых песчаников (Жезказган), золоторудных месторождений в черносланцевых толщах (Бакырчик), образованием крупных железорудных (магнетитовых) месторождений торгайского типа (Соколовское, Сарбайское, Качарское и др.), гипсо- и соленакоплением (Шертское, Улькун-Бурултау). Наряду с образованием новых нефтяных месторождений (Жанажол, Кенкияк) продолжается формирование крупных нефтегазовых месторождений Прикаспия (Тенгиз, Карачаганак). С орогенной стадией этого периода связаны: с диорит-гранодиоритовой формацией – крупные молибден-медно-порфировые месторождения (Коунрад, Актогай, Борлы, Коксай и др.), с габбро-диабазовой и габбро-диоритовой формациями нижнего карбона – соответственно медно-пирротиновое (Вавилонское) и железорудное (Давыдовское) месторождения.

Позднепалеозойский этап (С3–Р) отличается преимущественно редкометалльной минерализацией (вольфрамовой, молибденовой, танталовой, оловянной), связанной с лейкократовыми гранитами. Выделяются грейзено-кварцево-жильные вольфрамовые и молибденовые месторождения (Акчатау, Караоба, Верхнее Кайракты, Коктенколь, Восточный Коунрад, Жанет и др.), пегматитовые тантал-оловянные и олово-тантал-вольфрамовые (Белогорское, Бакенное, Юбилейное, Ахметкино, Карасу и др.), щелочно-гранитные редкоземельные (Борсыксай, Верхнеэспинское). В этот этап отмечается формирование каменно-буроугольных (с горючими сланцами) месторождений (Кендырлыкское), мощное накопление галита, калийных солей, боратов, гипса и серы в Прикаспии. Наряду с солями в Жезказганской впадине происходит образование родусит-асбеста (Кумола, Ушбулак). В Прикаспии продолжается формирование нефтегазовых залежей. В других районах Казахстана с верхнепалеозойским вулкано-плутоническим поясом связаны золото-полиметаллическая (Козкудук) и золото-серебряная минерализации (Таскора и др.), пренит-цеолит-медные проявления, месторождения цеолитов (Чанканай), алунита, андалузита, витрофиров, агальматолита, агатов.

Мезозойско-кайнозойский этап (MZ–KZ) характеризуется преимущественно экзогенной минерагенией (минерагения чехла платформ). С ранней, триас-юрской стадией связано формирование крупных месторождений нефти на западе Туранской плиты (Узень, Жетыбай, Каражанбас, Каламкас, Бузачи) и в Южном Торгае (Кумколь), буроугольных, буроугольно-урановых, реже каменноугольных месторождений (Майкюбенский, Тургайский, Нижнеилийский бассейны, Шубарколь, Каражира, Мамыт и другие месторождения), осадочных железорудных (сидеритовых) месторождений в Мангистау, остаточных силикатных кобальт-никелевых, вермикулитовых (Алтынтасское), магнезитовых (Миллионное), реже редкоземельных (Талайрыкское и др.) месторождений в Мугоджарах, Зауралье и Центральном Казахстане. К началу ранней стадии (триас) условно относят формирование никель-медного сульфидного оруденения в габбро-норитах (Максут, Камкор).

В мел-палеогеновую стадию были широко развиты коры выветривания, с которыми связаны золото, бокситы, ильменит-цирконовые россыпи, первичные каолины, бентониты, вермикулит, тугоплавкие и огнеупорные глины, кварцевые пески, драгоценные и поделочные камни (хризопраз – Сарыкулболды и др.), минеральные краски.

Важное значение имеют осадочные железорудные (оолитовые) (Аятское, Лисаковское, Кировское), фосфоритовые (Актобинский бассейн), инфильтрационно-пластовые урановые (Инкай, Буденновское, Мынкудук, Карамурун, Харасан и др.) и осадочные редкоземельно-фосфорно-урановые (Меловое, Тайбагор, Томак) месторождения.

В олигоцене образовались мелкие конкреционные марганцевые месторождения (Чакырганское), сформировались крупные залежи бурых углей и лигнитов (Жиланшикский бассейн). Широко развиты верхнемеловые и палеогеновые минеральные воды, в том числе, йодо-бромистые, радоновые и др. Среди других полезных ископаемых этой стадии отмечаются палеогеновые горючие сланцы, мергели, писчий мел, опоки, диатомиты, киры, керамзитовые и цементные глины.

Для неоген-четвертичного периода характерны месторождения гипса и глиногипса, ископаемых солей (Шольадыр, Илийское), целестина, барита (Ауртас), золотоносных (Боровская, Курчум, Баянкол, Тасшан и др.), циркон-ильменитовых (Обуховская, Шокашская и др.), вольфрамитовых (Караоба, Байназар), касситеритовых (Орлиногорская) россыпей, самосадочной поваренной соли и сульфатов (Каратуз, Таволжан, Маралды, Кашкентениз, Тузколь, Жаксыклыч и др.). Многочисленны месторождения строительных материалов (глины и суглинки, пески и др.).

Отмеченные особенности распределения различных полезных ископаемых по этапам отражают общую схему их образования во времени в зависимости от развития главных тектонических структур Казахстана, их металлогенической специализации и геодинамических обстановок формирования рудоносных геологических формаций. 

Геодинамические обстановки формирования 

и размещения полезных ископаемых

Новейшая схема систематики месторождений полезных ископаемых Казахстана на геодинамической основе с выделением металлогенических комплексов (одноранговая ассоциация рудной и геологической формаций) и геодинамических обстановок, в которых формировались месторождения, предложена коллективом авторов: Л. А. Мирошниченко, Н. М. Жуков,     Х. А. Беспаев, Б. С. Ужкенов, А. К. Мазуров, А. Л. Киселев, Ф. Г. Губайдулин, Т. М. Жаутиков, Э. С. Воцалевский, Д. А. Шлыгин, В. М. Пилифосов, Т. М. Шлыгина (2001). Они рассматривают металлогенические комплексы (и месторождения полезных ископаемых) срединных массивов, океанических и континентальных рифтов, островных дуг, пассивных континентальных окраин, океанического дна, внутриконтинентальных бассейнов, краевых континентальных вулкано-плутонических поясов, зон коллизий и тектонизированных офиолитов. Особо выделены рудные полезные ископаемые платформенного мезозой-кайнозойского чехла, нефтегазоносные и угленосные бассейны (рис.2).

К срединным массивам с выступами глубокометаморфизованных пород, по мнению авторов, приурочены уникальное месторождение технических алмазов (Кумдыколь), метаморфогенные месторождения вольфрама (Баян, Аксуран), пластовые залежи железистых кварцитов (Карсакпай) в вулканогенно-осадочных толщах и стратиформные свинцово-цинковые месторождения, локализующиеся в углеродисто-терригенных толщах (Кургасын, Ефимовское).

Рифтовые зоны (океанические) вмещают колчеданные цинково-медные и железо-марганцевые месторождения (мугоджарский тип). К континентальным рифтам приурочены крупные стратиформные железо-марганец-барит-свинцово-цинковые месторождения (атасуйский тип – Каражал, Ушкатын, Жайрем и др.).

Островные дуги энсиматические ранней стадии фиксируются золото-молибден-медными (бощекульский тип), кварцево-жильными золоторудными (Бестобе), метасоматическими золото-никелево-медными (Варваринское) месторождениями. Для поздней стадии характерны колчеданно-полиметаллические (с золотом) месторождения (майкаинский, космурунский типы), реже порфировые золото-медные (шатыркульский тип). Энсиалические островные дуги ранней стадии выделяются крупными стратиформными скарноидными железорудными (магнетитовыми) месторождениями торгайского типа (Качарское, Сарбайское, Соколовское), поздняя стадия – колчеданно-полиметаллическими месторождениями алтайского типа (Лениногорское, Зыряновское, Белоусовское, Николаевское, Орловское, Малеевское, Тишинское и др.), а также золоторудными месторождениями степнякского типа (Степняк, Жолымбет, Васильковское и др.).

В металлогенических комплексах пассивных континентальных окраин развиты крупные стратифицированные уран-молибдено-ванадиевые (Курумсак, Баласаускандык) и фосфоритовые (Каратауский бассейн) месторождения.

Металлогенические комплексы океанического дна представлены железо-марганцевыми месторождениями косагалинского и ишимского типов (Туяк, Жаксы и др.).

В металлогении внутриконтинентальных бассейнов особое место занимают крупные стратиформные месторождения медистых песчаников жезказганского типа (Жезказганское, Сарыоба, Жаман-Айбат и др.).

Для континентальных вулкано-плутонических поясов (девонского и пермо-карбонового) характерны месторождения: медно-порфировые (Самарское,  Нижнеилийское – D2-3,  Коунрад,  Актогай,  Айдарлы,  Коксай – С1-2); 
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Рис. 2. Минерагеническая схема Казахстана

1 – 19 – металлогенические комплексы допалеозоя и палеозоя: 1 – срединных массивов – архейский Кумдыкольский (алмазы); протерозойские Баянский (W), Карсакпайский (Fe), Кургасынский (Pb, Zn, TR), рифейский Шарыкский (Pb, Zn); 2 – рифтов океанических – девонский Мугоджарский (Zn, Cu), средне-верхнедевонский Шуулдакский (Mn, Ni), верхнедевонские Чарский (Mn, Ni), Косистекский (Mn, Ni); 3 – рифтов континентальных – верхнедевонский Атасуйский (Ba, Pb, Zn, Fe, Mn), ордовик-силурийский Кызылэспе-Текелийский (Pb, Zn, Fe), триасовый Мангистауский (Fe, Cu); 4 – островных дуг энсиматических ранней стадии – кембрийский Бозшакольский (Au, Mo, Cu, Pt), девонские Денисовский (Au, Cu, Ni), Щекарабулакский (Au), ордовикский Бестобинский (Au); 5 – островных дуг энсиматических поздней стадии – рифейский Кумустинский (Cu, Pb, Zn, Au), ордовикские Торткудукский (Cu, Pb, Zn, Au), Майкаинский (Cu, Pb, Zn, Au), Космурунский (Cu, Pb, Zn, Au), Сарытумский (Ba, Pb, Zn), Шатыркольский (Au, Cu), карбоновый Саурский (Mo, Cu); 6 – островных дуг энсиалических ранней стадии – девонский Холзунский (Pb, Zn, Mn, Fe), карбоновый Валерьяновский (Fe, Mn, Pb, Zn); 7 – островных дуг энсиалических поздней стадии – девонский Рудноалтайский (Au, Cu, Pb, Zn), ордовик-силурийский Степнякский (Au); 8 – пассивных континентальных окраин – кембрийские Курумсакский (U, Mo, V), Чулактауский (TR, P); 9 – океанического дна – кембрийский Касагалинский (Fe, Mn), ордовикский Ишимский (Fe, Mn), девон-карбоновый Карамолинский (Fe, Mn); 10 – внутриконтинентальных бассейнов – карбон-пермский Жезказганский (Pb, Zn, Cu), девонский карбоновый Шу-Сарысуйский (Cu, Pb, Zn); 11 – окраинно-континентальный вулкано-плутонических поясов: 11 – 13 – девонского: 11 – фронтальной зоны – Спасский (Au, Cu), 12 – центральной зоны – Богутинский (Mo, W), Хантауский (Pb, Zn), Нижнеилийский (Mo, Cu), Ботабурумский (Mo, U), Южно-Джунгарский (Sn), Таскайнарский (CaF2), Куланкетпесский (CaF2), 13 – тыловой зоны – Акбакайский (Au), Самарский (Au, Mo, Cu), Сырымбетский (Sn), Кокшетауский (Mo, U), Лосевский (Nb, Zr);14 – 16 – карбон-пермского: 14 – фронтальной зоны – Коунрад-Актогайский (Au, Mo, Cu), 15 – центральной зоны – Восточно-Коунрадский (Mo, W), Алайгырский (Pb, Zn), Балхашский (Cu, Ag, Au), Каратасский (Mo, Cu), Айский (Cu), 16 – тыловой зоны – Акшатауский (Mo, W); 17, 18 – зон коллизий: 17 – симатических блоков – карбон-триасовые Бакырчик-Суздальский (Au), Джунгаро-Балхашский (Co, Au, Mo, Cu), пермский Камкорский (Cu, Ni), пермо-триасовый Ирисуйский (Cu, Fe), 18 – сиалических блоков – пермские Калбинский (Ta, W, Sn), Эспинский (TR); 19 – зон тектонизированных офиолитов – ордовикский Кимперсайский (Cr); 20 – угленосные бассейны – Карагандинский, Экибастузский, Майкюбенский, Убаганский, Прииртышский, Шубаркольский, Илийский; 21 – 24 – рудные полезные ископаемые платформенного мезо-кайнозойского чехла; 21 – U (a), Al (б); 22 – Au (а), Ni и Со (б); 23 – Ti (а), В (б); 24 – Sr (a),    Fe (б), Р (в); 25 – 30 – границы структурно-формационных элементов нефтегазоносных бассейнов: 25 – пассивных окраин: 1А – Северный борт Прикаспийской впадины; 1В.1 – южный, юго-восточный и восточный склоны Астраханско-Актюбинского массива; 26 – внутриконтинентальный рифтовых систем, 1Б – Центральная часть Прикаспийской впадины; III – Мангистауская; V – Уральская; VI – Торгайская; VII – Павлодар-Прииртышская; 27 – коллизионных зон: 1Г – Заволжско-Предуральская, 28 – срединных массивов: 1В – Астраханско-Актюбинского; II – Северо-Устюртского; IV – Кара-Богаз-Среднекаспийского; 29 – внутриконтинентальных бассейнов: VIII – Сарышуйского: VIII.1 – Тастинское поднятие, VIII.2 - VIII.5 – прогибы: VIII.2 – Кокпансорский, VIII.3 – Тасбулакский, VIII.4 – Сузак-Байкадамский, VIII.5 – Моинкумский; 30 – орогенных (межгорных) впадин: IX.1 – Илийской, IX.2 – Алакольской, IX.3 – Зайсанской; 31 – граница мезозой-кайнозойских рыхлых отложений; 32 – границы геодинамических зон

редкометалльные (Сарымбет, Донецкое, Карагайлы-Актас, Акчатау, Караоба, Верхнее Кайракты, Восточный Коунрад, Коктенколь); флюоритовые (Таскайнар, Куланкетпес); золоторудные (Акбакай, Архарлы, Таскора); урановые (Бота-Бурум, Грачевское и др.) – D2-3.

Металлогения зон коллизий определяется составом сталкивающихся блоков. К коллизионным зонам симатических блоков приурочены крупные золоторудные месторождения бакырчик-суздальского типа, локализующиеся в углеродисто-терригенных формациях, и медно-никелевые проявления максут-камкорского типа, связанные с габбро-норитами, а также медно-железорудные ирисуйского типа, ассоциирующиеся с щелочными габброидами. В коллизионных зонах сиалических континентальных блоков проявлено только редкометалльное оруденение (тантал, олово, вольфрам) калбинского и редкоземельное эспинского типов.

Зоны тектонизированных офиолитов вмещают уникальные хромитовые месторождения кимперсайского типа, связанные с гипербазитовыми (дуниты, гарцбургиты) массивами.

На минерагенической карте Казахстана отражены полезные ископаемые платформенного мезозой-кайнозойского чехла: урана – инфильтрационные (Харасан, Инкай, Буденновское, Мынкудук, Моинкум и др.) и органогенно-фосфатные (Меловое, Томак, Тайбагор и др.), бокситов (Аркалыкское, Краснооктябрьское, Торгайская группа), золоторудных (Суздальское, Элеваторное и др.) и кобальт-никелевых (Мугоджарская группа) кор выветривания; циркон-титановых россыпей (Обуховская, Шокашская, Бектемир); боратов (Индерское); барита и целестина (Ауртас); бурожелезняковых оолитовых (Аятское, Лисаковское, Кокбулакское и др.) и желваковых фосфоритов (Актобинский бассейн).

В качестве основных структурно-формационных элементов  нефтегазоносного бассейна по геодинамическим обстановкам выделены пассивные окраины (бортовая зона Прикаспийской впадины, южный и восточный склоны Астраханско-Актобинской зоны приподнятого фундамента), внутриконтинентальные рифтовые системы (центральная часть Прикаспийской впадины), коллизионные зоны (сочленения складчатых структур Урала с Прикаспийской впадиной), срединные массивы (Астраханско-Актобинский, Северо-Устюртский и Карабогаз-Среднекаспийский микроконтиненты), внутриконтинентальные бассейны (Шу-Сарысуйская впадина), орогенные (межгорные) впадины (Илийская, Алакольская, Зайсанская).

По мнению авторов минерагенической карты, наиболее благоприятными для формирования крупных запасов нефти и газа являются геодинамические обстановки пассивных окраин, внутриконтинентальных рифтовых систем и срединных массивов. При определенных условиях потенциально перспективными на углеводороды могут быть и коллизионные зоны.

Близкой точки зрения на классификацию тектонических структур Казахстана, закономерности размещения месторождений в этих структурах придерживаются Г. Р. Бекжанов, И. И. Никитченко, А. В. Смирнов (1997), которые выделяют главнейшие типы тектонических структур земной коры Казахстана и проводят геодинамический анализ этих структур, отмечая их металлогеническую специализацию (рудоносность). Среди главных структур выделяются: 1 – глубокоэродированные фрагменты микроконтинентов, сложенные преимущественно толщами раннего докембрия; 2 – фрагменты микроконтинентов с хорошо сохранившимся чехлом эпикарельской платформы, позднесилурийскими и вендскими рифтогенными и орогенными формациями; 3 – фрагменты пассивных континентальных окраин, где докембрийские толщи перекрыты карбонатными, кремнистыми и терригенными флишоидными толщами кембрия–раннего ордовика; 4 – фрагменты межконтинентальных рифтов; 5 – фрагменты окраинных спрединговых морей с туфотерригенными флишевыми толщами ранне-средне-ордовикского, силуро-девонского и фаменско-раннекаменноугольного возраста; 6 – фрагменты вулканических островных дуг с базальт-андезит-риолитовыми толщами кембрийско-раннеордовикского, средне-позднеордовикского, девонского и каменноугольного возраста; 7 – вулкано-плутонические и плутонические орогенные пояса, сложенные континентальными вулканическими толщами и гранитоидными интрузиями ранне-среднедевонского возраста; 8 – орогенные межгорные впадины, сложенные молассовыми толщами девонского, среднекаменноугольно-пермского и неоген-четвертичного возраста; 9 – авлакогены, выполненные карбонатно-терригенными, углеродистыми толщами девонско-раннекаменноугольного, поздневизейско-серпуховского и позднетриасово-юрского возраста; 10 – зоны тектонического скучивания (шовные зоны) с фрагментами офиолитовых ассоциаций додевонского и каменноугольного возраста; 11 – зоны смятия, образованные на границах структур разных типов в связи с процессами орогенеза; 12 – чехол эпигерцинской Евроазиатской платформы.

С блоками эродированных микроконтинентов (Восточно-Мугоджарский, Кокшетауский, Улытауский, Макбальский, Центрально-Джунгарский, Кендыктасский, Заилийский) связаны крупные метаморфогенные месторождения технических пылевидных алмазов – Кумдыколь, вольфрама – Баян, слюды (мусковита), граната – Кулет и др., приуроченные к гранулитогнейсовому комплексу фундамента, главным образом в Кокшетауском массиве. В Восточно-Мугоджарском блоке отмечаются метаморфогенные месторождения графита (Актастинское), кианита (Бригадное), в Курчум-Кальджирском массиве – медно-пирротиновое и медно-колчеданное оруденение. С комплексом основания Кокшетауского, Шуйского блоков и др. связаны, вероятно, коренные источники (эклогиты, кимберлиты и др.) ювелирных алмазов, кристаллы которых встречаются в россыпях и коренном залегании. Железорудные месторождения карсакпайского типа связаны с горизонтами железистых кварцитов вулканогенно-кремнистой (джеспелитовой) формации нижнего протерозоя (Улытауский, Шуйский блоки), скарноидные магнетитовые залежи с гранитогнейсами Кендыктасского блока, свинцово-цинковые месторождения кургасынского типа приурочены к гнейсово-амфиболитовому комплексу Улытауского блока. Среди месторождений рифей-вендского чехла перекрытых блоков микроконтинентов известны колчеданно-полиметаллические (месторождения Текели, Ефимовское и др.), сидериты и доломиты (Алексеевское), локализованные в углеродистых терригенно-карбонатных толщах (Центрально-Джунгарский и Кокшетауский блоки), рутил-циркон-ильменитовые метаморфизованные древние россыпи в кварцитах кокчетавской свиты и др.

Пассивные континентальные окраины были ареной формирования ряда крупных месторождений. Крупнейшие из них – фосфоритовые и молибдено-ванадиевые месторождения хр. Каратау. Промежуточными (между пассивными окраинами и рифтами) по характеру развития являются   авлакогены: Прикаспийский, Жаильминский, Больше-Каратауский, Экибастузский, Тениз-Коржункольский (C1v2-s), Мангистауский, Устюртский, Восточно-Торгайский, Сырдарьинский, Майкюбенский, Нижнеилийский, Алакольский, Восточно-Илийский (T2-J). Главной закономерностью размещения полезных ископаемых в этих структурах является наличие крупных нефтегазоносных (Прикаспийский и др.) и угленосных (Карагандинский, Экибастузский, Торгайский и др.) бассейнов.

Фрагмент Мугоджарского межконтинентального рифта с океанической корой (океанический рифт или зона тектонизированных офиолитов), по Л. А. Мирошниченко, Н. М. Жукову, А. К. Мазурову и др. (2001), характеризуется мелкими медно-никелевыми и кремнисто-марганцевыми, а также крупными хромитовыми месторождениями (Кимперсайская группа), располагающимися в сопряженной зоне скучивания, где они связаны с ультрамафитовыми массивами, которые, по-видимому, залегают в шарьяжных аллохтонах (Гусев и др., 1995). 

Фрагменты окраинных спрединговых морей с туфогенными и флишевыми толщами, на месте которых возникли такие структуры, как Нуринский, Степнякский, Ерментауский (О1-3), Северо-Джунгарский (S-D), Тастауский (D3-C1) синклинории, Северо-Балхашский и Жаман-Сарысуйский антиклинории (S-D), характеризуются, главным образом, золоторудными месторождениями (Степнякский), локализованными в шовных структурах, молибден-вольфрамовыми (Жаман-Сарысуйский), железо-марганцевыми (Тастауский).

Фрагменты островных дуг, в составе комплексов которых преобладают андезибазальты, представлены в Бозшакольском, Чингизском антиклинориях (Є-О1), Аксуйском, Баянаульском, Абралинском синклинориях (О2-3), Западно-Мугоджарском (зеленокаменном), Спасском, Жарминском синклинориях, Рудноалтайской (D), Валерьяновской и Жарминской зонах (С). С островодужными комплексами связаны колчеданные медно-свинцово-цинковые с золотом месторождения (Рудный Алтай, Чингизский и Баянаульский районы), железорудные (Валерьяновская зона Торгая и Холзунская на границе Горного Алтая), пирофиллитовые вторичные кварциты (Спасский). В плагиогранит-порфировых интрузивах локализуются немногочисленные малые месторождения медно-порфировых руд.

Орогенные вулкано-плутонические структуры представлены нижне-, среднедевонским, франским и верхнепалеозойским (С-Т1) поясами. Рудоносность поясов крайне неоднородна и разнообразна и определяется, главным образом, металлогенической специализацией перекрываемых ими зон и блоков. Сами вулканиты мало рудоносны. В них фиксируется множество мелких проявлений различной по составу рудной минерализации. Интересны только золото-серебряные месторождения верхнепалеозойского пояса (Архарлы, Далабай, Таскора и др.), в меньшей степени медно-цеолитовые и неметаллические полезные ископаемые – алуниты, витрофиры, агальматолиты и др. С гипабиссальными интрузиями поясов связаны медно-порфировые, золоторудные, урановые месторождения (Коунрад, Актогай, Акбакай, Бота-Бурум и др.). Крупные рудные объекты локализуются в фундаменте вулканических поясов. Так, в Шу-Илийском районе, где нижне-среднедевонский пояс перекрывает мощные зоны скучивания, обнаруживаются крупные золоторудные, урановые, медные (Шатырколь) месторождения. В Жаман-Сарысуйском антиклинории в силуро-девонском флише, на который наложены франские вулкано-тектонические структуры, располагаются крупные молибден-вольфрамовые месторождения. В Южной Джунгарии и Заилийском районе в фундаменте верхнепалезойского пояса располагаются медно-порфировые (Коксай), вольфрамовые (Богуты) месторождения.

Другой тип окраинно-континентальных структур – плутонические гранитоидные пояса, развитые по восточной окраине Кокшетауского массива в Калбинской, Калдырминской, Рудноалтайской зонах.

Габбро-гранодиорит-гранитовые и диорит-гранодиоритовые формации ранних комплексов сменяются в них более поздними нормальными гранитами и лейкогранитами. Последние, как правило, несут редкометалльную молибденовую, вольфрамовую, оловянную, танталовую и другую минерализацию (месторождения Контенколь, Восточный Коунрад, Жанет, Верхнее Кайракты, Караоба, Акчатау, Сарымбет, Донецкое, Карагайлы-Актас, Белогорское, Ахметкино, Юбилейное).

К орогенным межгорным впадинам, сложенным молассовыми толщами, отнесены Предуральская, Тенизская, Жезказганская, Шу-Сарысуйская, Зайсанская (С2–Р), Южно-Прибалхашская, Илийская (N–Q). Эти структуры вмещают крупные стратиформные месторождения медистых песчаников жезказганского типа, содержащие, кроме меди, свинец, цинк, рений, осьмий и серебро (Жезказган, Жаман-Айбат, мелкие месторождения Сарысуйской и Тенизской впадины). В Жезказганской впадине находятся крупные месторождения родусит-асбеста (Кумола, Ушбулак) и каменной соли (Жезказган-Каракоинский соляной вал).

Южно-Прибалхашская, Илийская и Зайсанская впадины унаследованы от мезозойских впадин, содержат в фундаменте угленосные юрские грабены. Они перекрыты кайнозойской молассой – песчано-глинистой внизу и грубообломочной валунно-галечной вверху. В нижней части молассы широко распространены глины неогена, часто пригодные в качестве минеральных красок, цементного и керамзитового сырья и др. Глины часто вмещают месторождения гипса и глиногипса (Шолак, Илийское и др.). В верхней части (вблизи гор) находятся крупные месторождения четвертичных суглинков и песчано-гравийной смеси, являющихся хорошим строительным материалом.

Крупнейшие шовные структуры земной коры Казахстана выражены в виде зон тектонического скучивания первого порядка: Орь-Илекская, Ишкеольмесско-Бетпак-Далинская, Ащисуйско-Северо-Чингизская, Шу-Илийская – каледонские додевонские; Восточно-Уральская, Чарско-Горностаевская – каменноугольные герцинские; второго порядка: Восточно-Улытауская, Бетпак-Далинская, Тектурмасская, Южно-Чингизская, Северо-Балхашская, Жалаир-Найманская, Кетменская. К шовным структурам (зоны скучивания) близко примыкают зоны смятия, среди которых выделяются зоны Главного Уральского разлома, Спасская, Успенская, Акбастауская, Каиндинская, Иртышская, Северо-Восточная, Саркандская. 

Крупные месторождения золота локализуются как в зонах скучивания (Аксу, Акбакай, Майкаин), так и во флишевых толщах, осложненных зонами смятия, в их висячих блоках (Бакырчик). К этим же зонам приурочены месторождения хрома, никеля разных типов, а также платины, тяготеющие к олистоплакам и тектоническим чешуям гипербазитов (хромиты) и связанным с ними корам выветривания (никель, кобальт).

Большинство шовных зон второго порядка вмещает крупные месторождения различных по составу руд. Так, шовные зоны, связанные с рифтами на пассивных континентальных окраинах и авлакогенами, вмещают крупные барит-полиметаллические месторождения (Успенская, Текелийская и др.). Зоны, связанные с развитием вулканических островных дуг, несут колчеданно-полиметаллическое с золотом и медно-колчеданное оруденение (Борлинская, Иртышская, Спасская, Каиндинская, Акбастауская).

Офиолитовые швы второго порядка содержат месторождения жадеита (Итмурунды и др.). К зонам смятия орогенов приурочено редкометалльное оруденение (Верхнее Кайракты, Сарымбет и др.).

Платформенный недеформированный (мел-палеогеновый) чехол перекрывает Туранскую плиту, Торгай и юг Западно-Сибирской плиты. Чехол богат полезными ископаемыми. Это крупнейшие пластово-инфильтрационные (Шу-Сарысуйская и Сырдарьинская впадины) и фосфатно-органогенные (Мангистау) месторождения урана, элювиальные (коры выветривания) и элювиально-осадочные месторождения гиббситовых бокситов, оолитовых железных руд (Торгай, Приаралье, Павлодарское Прииртышье), гидросиликатного никеля, вермикулита (Мугоджары, Северный и Центральный Казахстан), первичных и вторичных каолинов, зернистых и желваковых фосфоритов (Актобинский бассейн), огнеупорных, палыгорскитовых и бентонитовых глин, кварцевых песков, титан-циркониевых и редкометалльных россыпей, золоторудных и редкоземельных кор выветривания.  

В пределах Туранской плиты и Торгая к палеогеновым (олигоценовым) отложениям приурочены крупный Жиланшикский бассейн бурых углей (Торгай) и ряд залежей стронциевых (целестиновых) и железо-марганцевых руд (п-ов Мангистау, плато Устюрт).

Имеются и другие металлогенические разработки казахстанских геологов последних лет (Абдрахманов, 2000; Аубакиров, 2000; Жаутиков и др., 2000; Лаумулин, Губайдулин, 2001; Бугаец, Любецкий, 2001; Мазуров, 2002; работы других авторов). В большинстве современных публикаций по региональной металлогении Казахстана в той или иной степени отражаются новые закономерности в формировании и размещении месторождений полезных ископаемых, обусловленные геодинамическими обстановками рудогенеза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Карта полезных ископаемых масштаба 1:1 000 000 отражает размещение полезных ископаемых на территории Казахстана. Она дает достаточно полное представление о минерально-сырьевых ресурсах как всей республики, так и отдельных ее регионов. Анализ карты показывает, что страна обладает огромным минерально-сырьевым потенциалом, способным обеспечить практически все потребности различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Минерально-сырьевая база Казахстана представлена широким спектром видов полезных ископаемых: топливно-энергетическим (нефть, газ, уголь, уран) сырьем, черными, цветными, редкими и благородными металлами, неметаллическими полезными ископаемыми, минеральными солями, драгоценными и поделочными камнями и др. По большинству видов полезных ископаемых республика имеет крупные разведанные запасы и прогнозные ресурсы. Согласно последним данным (Даукеев, 2000), извлекаемые запасы нефти составляют 3 млрд т, газа – 2 трлн м3, урана –   470 тыс. т разведанных запасов и 600 тыс. т прогнозных ресурсов, угля – 31,7 млрд т, прогнозных ресурсов – 90 млрд т, разведанные запасы железа – 9,1 млрд т, марганца – 429 млн т, плюс предварительно оцененные запасы в 194 млн т и прогнозные ресурсы в 519 млн т, разведанные запасы хрома – 316 млн т. По запасам свинца и цинка Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире, по меди и бокситам имеются крупные разведанные запасы и прогнозные ресурсы, но требуется улучшение качества руд. Республика обладает крупной сырьевой базой никеля, редких и редкоземельных металлов, олова, титана, золота, фосфоритов, барита, асбеста, каолинов, калийных солей и боратов, бентонитов, цеолитов. Широко развиты минеральные и термальные воды. В то же время имеются проблемы по некоторым видам полезных ископаемых (медь, вольфрам, молибден, бокситы). Несмотря на крупные масштабы ресурсов, минерально-сырьевую базу в целом нельзя признать удовлетворительной (снижение активных запасов, слабая резервная база месторождений). Руды многих месторождений по содержанию основных компонентов не отвечают современным требованиям. Они оказались неконкурентоспособными и их добыча становится нерентабельной.

Давая оценку современному состоянию минерально-сырьевой базы Казахстана, С. Ж. Даукеев (2000) выделил приоритетные виды полезных ископаемых. По остроте проблемы сырьевой обеспеченности полезные ископаемые ранжируются в следующем порядке: медь, свинец, цинк, золото, железо, хром, алюминий, нефть. По степени значимости для экономики страны условно выделяются три группы отраслей минерально-сырьевого комплекса. К группе стратегических отраслей относятся нефтегазовая, угольная, урановая и хромитовая; к группе важнейших отраслей – железорудная, марганцевая, медная, свинцово-цинковая, алюминиевая и золоторудная; к группе важных отраслей – титановая, оловянная, серебряная, фосфоритовая и баритовая. С этих позиций планируются геологическое изучение Казахстана, прогнозно-минерагенические исследования и геологоразведочные работы.

Содержащаяся на карте информация может быть использована для различных минерагенических построений, составления специализированных карт, анализа региональных концентраций полезных ископаемых, степени их геологической изученности и промышленной освоенности. Приведенный в записке краткий анализ общих закономерностей размещения месторождений на территории Казахстана дает возможность оценить перспективы прогнозирования новых месторождений как по традиционным, так и по новым нетрадиционным для Казахстана видам полезных ископаемых. Материалы карты свидетельствуют о необходимости перехода к составлению в том же и более крупных масштабах пометалльных карт, что позволит полнее отразить все многообразие полезных ископаемых, известных на территории республики. Карта и указатель к ней показывают, что степень изученности и оценки промышленной значимости многих месторождений явно недостаточны, особенно это касается перспективных проявлений.

В целом карта является геолого-картографическим информативным документом современного состояния минерально-сырьевой базы республики и может служить основой для выбора оптимальных направлений ее развития.
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* Понятие металлогеническая эпоха трактуется неоднозначно в отношении порядка и времени металлогенического развития.
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